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AVVERTENZE GENERALI

| prezzi riportati nei singoli capitoli sono ottenuti mediante analisi ricavate dalla composizione delle risorse elementari
(mano d’opera e materiali), dei noli e dei semilavorati (malte ed impasti di calcestruzzo) e comprendono l'uso di tra-
battelli o scale, fino ad una altezza del piano di lavoro pari a 2,00 m.

Inoltre si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che 'impresa specializzata nell’esecuzione della attivita di
lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere.

Le voci relative alle opere compiute, comprendono, se non diversamente specificato, la fornitura e la posa in opera
dell'articolo descritto e di eventuali accessori di montaggio necessari.

Il costo della mano d’opera del settore edile e del settore impiantistico € una media calcolata sulla base dei prezzi uti-
lizzati nei prezzari regionali e dei rilevamenti effettuati presso le Associazioni di categoria delle province delle aree in-
teressate dal sisma.

Il costo della manodopera indicato aceanto ai prezzi riportati in ciascun capitolo [€ m.m.], compresi quelli inseri-
ti nel capitolo ‘“costi della sicurezza’, costituisce un valore minimo, ¢ al netto di spese generali (15%) e di utile
d’impresa (10%) e viene utilizzato per verificare la congruita dell’incidenza del costo della manodopera
sull’importo complessivo dei lavori, come precisato nella nota (1),

| costi dei materiali utilizzati in analisi sono una media rilevata dalla elaborazione dei listini forniti dalle maggiori case
produttrici, distribuite su tutto il territorio. | costi dei noli sono, invece, calcolati mediante analisi ricavate
dall’elaborazione di tutti i costi di consumo, manutenzione, assicurazione e ammortamento del mezzo.

| prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura e impiego di materiali di ottima qualita e sono redatti consi-

derando un impiego medio di manodopera riferito ad un cantiere di media difficolta ed efficientemente organizzato,

per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, secondo le norme del buon costruire.

Nei prezzi sono inoltre comprese le quote per spese generali (15%) ed utili d'impresa (10%) nella misura complessi-

va del 26,50% nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti alla esecuzione delle singole categorie di lavoro, in par-

ticolare: mezzi d’opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego.

I prezzi esposti nei capitoli del prezzario sono privi dei costi della sicurezza che sono calcolati secondo il proget-
to contenuto nel PSE ai sensi del DLgs n, 81/2008.

(1) VERIFICA DELLA CONGRUITA’
Per dare attuazione a quanto stabilito dall'Ordinanza n. 41/2017 e dall’Accordo tra Commissario, Presidenti delle Re-
gioni, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituti previdenziali ed assicurativi, organizzazioni sindacali dei
lavoratori e delle imprese, siglato I'8 febbraio 2018, il prezzario & stato integrato con l'indicazione, per ciascuna voce,
del costo della manodopera da utilizzare per verificare la congruita dell'incidenza di detto costo sullimporto comples-
sivo dei lavori e per il rilascio, da parte della Cassa edile/Edilcassa, dell'attestazione di congruita, definita “DURE eon-
gruita’.
A tal fine il costo minimo della manodopera indicato nel prezzario (€ m.m.) tiene conto di una capacita produttiva
dell'impresa superiore alla media (e quindi del tempo che impiega, in condizioni ottimali, una squadra tipo di operai
per eseguire il lavoro) ed & calcolato al netto di spese generali 15% e utili d'impresa 10%.
Il costo complessivo della manodopera sui lavori si determina applicando i relativi costi del prezzario al computo me-
trico estimativo degli stessi.
L'incidenza del costo della manodopera sullimporto dei lavori viene calcolato, in fase di progetto, di avanzamento la-
vori e di conclusione degli stessi, dividendo il costo complessivo della manodopera come sopra determinato per
limporto dei lavori.
Tale incidenza costituisce il valore minimo di riferimento per le Casse edili/Edilcasse chiamate ad attestare la congrui-
ta della manodopera utilizzata nel corso dei lavori.
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AVVERTENZE E NORME PER LA MISURAZIONE

N.B. La colonna indicata con € m.m. si riferisce al costo minimo della manodopera

AOI - MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E OPERE

PROVVISIONALI IN EMERGENZA

SCAVIIN GENERE

Gli scavi si definiscono:

- di sbancamento, qualora I'allontanamento delle materie scavate possa
effettuarsi senza ricorrere a mezzi di sollevamento, ma non escludendo
I'impiego di rampe provvisorie;

- a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato in profondita
a partire dalla superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente
scavo di sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento verticale per
I'asporto delle materie scavate.

Viene di solito considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta uno

scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo scavo di sbancamen-

to, abbia larghezza uguale o inferiore all'altezza.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle
sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con
I'Appaltatore, tenendo conto del volume effettivo in loco, cioé escludendo
I'aumento delle materie scavate;

- negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava moltiplicando I'area del
fondo del cavo per la profondita del medesimo, misurata a partire dal pun-
to piti depresso del perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda
il volume cosi calcolato viene considerata scavo di sbancamento; in nes-
sun caso si valuta il maggiore volume derivante da smottamenti delle pa-
reti dello scavo. Nel caso di scampanature praticate nella parte inferiore
degli scavi i relativi volumi vengono misurati geometricamente, scompo-
nendo, ove occorra, i volumi stessi in parti elementari piu semplici; ovvero
applicando il metodo delle sezioni ragguagliate orizzontali.

Tuttavia per gli scavi a sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri,

paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di scavo anche lo spazio

occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unica-

mente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo le profondita indicate

nelle voci di prezzo. Pertanto la valutazione dello scavo avverra attraverso

I'applicazione del prezzo, individuato secondo la profondita di scavo da rag-

giungere, per il volume da scavare.

Nei prezzi degli scavi a sezione obbligata & compresa I'elevazione delle ma-

terie scavate; non sono inclusi, negli stessi, gli oneri derivanti dalle eventuali

demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti il materiale da scavare.

Gli scavi subacquei saranno pagati a mc con le norme e modalita preceden-

temente prescritte € compensati con appositi sovrapprezzi nelle zone som-

merse a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto il livello
normale delle acque nei cavi, procedendo verso il basso. Nel caso che la
stazione appaltante provveda a fare eseguire i prosciugamenti dei cavi pa-
gando a parte il nolo di motopompa, lo scavo entro i cavi cosi prosciugati

sara remunerato come gli scavi eseguiti all'asciutto.

Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al

trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta.

RINTERRI

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni raggua-
gliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. |
rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro
volume effettivo misurato in opera.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni, le rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando
I'unita di misura compatibile con I'operazione in oggetto: m® m2, m, kg, cad.
Nelle demolizioni totali di fabbricati 'operazione verra valutata a m?, vuoto
per pieno, secondo il massimo volume circoscrivibile.

Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri relativi a non danneggiare le
opere e manufatti limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.

Le movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di risulta (scarriola-
menti, calo in basso, trasporti), quando non inclusi nei prezzi riportati, sa-
ranno valutate al metro cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime

riportate € gia incluso I'incremento relativo all'aumento di volume del mate-
riale sciolto.
La stima del calo in basso con elevatore meccanico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, andra applicata solo quando si verifichera [Iutilizzo
dell'attrezzatura in oggetto con la presenza di due operatori deputati al cari-
co ed allo scarico dei materiali di risulta (manodopera compresa nel prezzo).
La stima dell'avicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, quando non inclusa nei prezzi riportati, potra essere
applicata solo nel caso di materiale sciolto proveniente da demolizioni e nel-
le seguenti situazioni:
- lavori in quota con avvicinamento al castello di tiro per il calo in basso
con elevatore meccanico;
- ftrasporto, al piano di carico, fino alla zona deputata alla raccolta dello
stesso (quando questa sia espressamente indicata dalla Direzione Lavori
0 necessiti comunque, per la sicurezza e l'igiene del lavoro, di un’area ap-
propriata di raccolta).
L’applicazione di queste stime, relativamente al tipo di movimentazione ana-
lizzata, dovra seguire i seguenti criteri:
movimentazione con mezzi meccanici di piccole dimensione: per trasporti
effettuabili con piccole macchine di portata fino a 1 m* (dumperini, carrelli
elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi percorribili con questi tipi
di mezzi;
scarriolatura: per trasporti con carriola, 0 mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole dimensioni, consi-
derando complessivamente sia I'eventuale tragitto fino al mezzo deputato
al calo in basso sia quello, effettuato sul piano di carico, fino al luogo di
raccolta del materiale di risulta;
scofanatura e/o insacchettatura: per trasporti a mano, a mezzo di secchi o
sacchetti, del materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacita ope-
rativa dellappaltatore, non risultino praticabili altri tipi di movimentazione
(percorsi non carriolabili ed impossibilita di sfruttare, per il calo in basso,
alcun tipo di mezzo meccanico).

TRASPORTI

| trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valu-
tati in base al volume del materiale compatto, misurato prima dello scavo o
delle demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di incremento
sede di analisi prezzi.

| trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a
situazioni di viabilitd extraurbana in presenza di traffico medio.

| trasporti effettuati a mano vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacita operativa e dalla volonta dell'appaltatore, sia
impossibile predisporre gli usuali sistemi di movimentazione dei materiali in
cantiere.

Gli oneri di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a
discarica.

n

AO2 - PROVE GEOGNOSTICHE,GEOTECNICHE E STRUTTURALI,
FONDAZIONI PROFONDE, POZZI PER ACQUA

Le indagini geognostiche hanno lo scopo di consentire la ricostruzione geo-
litostratigrafica delle formazioni incontrate, la parametrizzazione geotecnica
con indagini in situ e di prelevare campioni idonei per le analisi necessarie
alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni e
delle rocce incontrate.
Il materiale prelevato e non destinato al laboratorio sara conservato in can-
tiere. Le carote prelevate saranno opportunamente conservate in cassette
catalogatrici sulle quali saranno indicate le quote di prelievo.
La profondita delle prospezioni per indagini geognostiche sara misurata dal
piano di campagna e sara riferita al numero e alla lunghezza delle aste di
perforazione e degli utensili impiegati.
Durante la perforazione dovra essere annotata:
- profondita, rispetto al piano di campagna, alle quali si hanno cambiamenti

di natura del terreno;
- quote di venute d'acqua e di livello stabilizzato della falda;
- perdite d'acqua eventuali che si verificheranno nel corso della perforazione;
- eventuali rifluimenti al fondo foro o franamento delle pareti;
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- ulteriori informazioni degne di nota.

Per ogni foro geognostico eseguito saranno fornite le seguenti indicazioni:

- denominazione del cantiere;

- committente ed impresa esecutrice;

- posizione del foro di sondaggio;

- data di inizio e fine perforazione;

- metodo di perforazione;

- caratteristiche dell'attrezzatura di perforazione e carotiere usato;

- velocita e spinta di avanzamento;

- diametro del foro;

- eventuali provvedimenti adottati per la stabilizzazione del foro;

- profondita della falda e quota della stabilizzazione dell'acqua del foro;

- eventuali franamenti delle pareti, rifluimento del fondo, perdite d'acqua,
etc.

| risultati delle prove delle misure e delle analisi in situ previste nel capitola-

to dovranno essere rilasciati su idonei certificati controfirmati da tecnici

abilitati iscritti all'albo professionale e comunque effettuate da laboratori,

istituti o tecnici all'uopo abilitati dalle normative vigenti.

Per quanto qui non espressamente previsto e non in contrasto, si rimanda

alle "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzioni di indagini geo-

gnostiche", di cui al volume dell'Associazione Geotecnica Italiana,edizione

1977 e successive modificazioni.

Sono esclusi dai prezzi eventuali oneri relativi all'occupazione di suolo pub-

blico per installazione delle attrezzature in aree urbane e per eventuale indi-

viduazione di sottoservizi.

ANALISI DIAGNOSTICHE DELLE STRUTTURE, PROVE DI LABORATORIO SU
TERRE, AGGREGATI, ROCCE E MATERIALI PER COSTRUZIONE

Tutte le analisi devono essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti di
riferimento, se esistenti, per l'esecuzione delle indagini, delle prove, delle
diagnosi, ecc.

Le norme di riferimento UNI, UNI ISO, DIN, ASTM, CNR, EN ed altre norma-

tive nazionali, sono riportate nelle descrizioni delle voci che illustrano il lavo-

ro che deve essere compiuto.

PALI DI FONDAZIONE

Per pali eseguiti in opera la lunghezza viene misurata dal fondo del foro al
piano di intradosso della struttura di fondazione ovvero, in casi particolari, al
piano di inizio della perforazione. Qualora la perforazione venga eseguita
prima dello scavo occorrente ad impostare le strutture di fondazione e per-

cio la parte superiore non venga completata con il getto (perforazione a vuo-
to) questa parte va stimata separatamente. Per pali prefabbricati, la fornitura

e la esecuzione a pie’ d'opera vengono valutate in base alle lunghezze effetti-
ve prima dell’ infissione, mentre per l'infissione si tiene conto soltanto della
parte effettivamente infissa.

AO3 - MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER
‘.A.

MALTE E CALCESTRUZZI

Per il conglomerato cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi

forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a seconda della resistenza

o0 del dosaggio di cemento prescritti.

| prezzi verranno applicati contabilizzando il volume di conglomerato calco-

lato in base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte

le opere in conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi cioé

gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani, vuoti o tracce che ab-

biano sezioni minime superiori @ m? 0,20. Sara inoltre detratto il volume

occupato da altre strutture inserite nei getti, escluso I'acciaio di armatura, o

formanti oggetto di valutazione separata.

Nei prezzi sono compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di mano

d'opera, di confezione e di lavorazione secondo quanto prescritto, nonché

I'onere per l'inumidimento delle superfici esterne per tutto il tempo che sara

prescritto dalla Direzione dei Lavori.

CASSEFORME

L'impiego di casseforme, sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli, baggioli, blocchi, pilastri,
pareti, travi e solette, sara compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi: il banchinaggio, i

sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i tiranti, il montaggio e lo smontaggio,
lo sfrido ed ogni altra opera ed accessorio occorrente.

Le casseforme si valutano secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo
delle strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono compensate an-
che la piccola puntellatura e le armature di sostegno di altezza non superiore
a 4,00 m, per altezze superiori si applica I'apposito sovrapprezzo.

Nei tratti di pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti preesistenti,
limpiego delle casseforme sara compensato applicando gli appositi com-
pensi alla superficie effettiva in vista di pareti esterne.

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Nei prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle armature di
acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle strutture in conglomerato ce-
mentizio, sono valutati e compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatu-

ra, posa in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura, perdita,
sfrido, ecc.

Il peso dell'acciaio tondo per I'armatura del conglomerato cementizio del
tipo B450C o B450A verra determinato mediante il peso teorico corrispon-
dente ai vari diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo di

ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il
peso unitario dato dalle tabelle ufficiali dell'UNI.

Per la rete elettrosaldata si procedera in maniera analoga tenendo conto del
peso unitario rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate dal
progetto o dalla Direzione Lavori.

Il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito
tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori,

in modo tale che la posizione coincida rigorosamente con quella fissata nei
disegni esecutivi.

AO4 - OPERE DI SOTTOFONDO

Le opere vengono valutate a volume effettivo ad eccezione dei vespai in late-
rizio da pagarsi a superficie effettiva.

| terreni di sostegno di vespai e drenaggi dovranno essere ben costipati per
evitare qualsiasi cedimento ed il pietrame dovra essere collocato a mano e
di idonea pezzatura. Per i vespai si dovra creare, con adatto pietrame, una
rete sufficiente di cunicoli comunicanti tra loro e con I'esterno per assicura-
re il ricambio d'aria.

Il iempimento con pietrame a ridosso delle murature per drenaggi, vespai,
ecc., sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in ope-
ra 0 a mq per altezze definite.

Nei prezzi & compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera
come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione.

AOS5 - CONSOLIDAMENTI E RIFACIMENTI

RIPARAZIONE DI MURATURE

Per le lavorazioni in cui risultino necessarie, si considerano comprese nel
prezzo le puntellature e loro successiva rimozione.

Le riparazioni di lesioni isolate su murature in laterizio, eseguite con il si-
stema dello scuci e cuci, verranno valutate a volume per qualsiasi spessore.

La misurazione verra eseguita valutando le figure geometriche che invilup-
pano le parti interessate dalla riparazione.

In caso di riparazioni con iniezioni di miscela cementizia, le riparazioni si
intendono eseguite a qualsiasi altezza. Saranno inoltre compresi nelle ripa-
razioni i fori di fissaggio dei condotti tubolari, I'iniezione d'acqua, la miscela,

la sigillatura e I'eventuale posa di teloni sulle superfici non interessate.

In caso di riparazioni con rete elettrosaldata, la superficie ripristinata verra
valutata misurando solo una faccia a metro quadrato, 0 metro nel caso di
lesioni d'angolo, ed in base alle misure di progetto, esclusa quindi ogni ec-
cedenza dipendente dal modo di esecuzione dei lavori; sara fatta deduzione

di tutti i fori pari od eccedentia 1,00m 2. Nei prezzi di tariffa le riparazioni si
intendono eseguite a qualsiasi altezza. Sono comprese le trapanazioni per il
collegamento, le reti poste sulle due facce della muratura, il betoncino, la
sigillatura, la posa di teloni sulle superfici non interessate e tutti gli altri one-

ri e modalita di esecuzione previste nei relativi prezzi di elenco.

TIRANTI

In caso di applicazione di cavi scorrevoli e tiranti, la posa verra valutata a
peso dei soli tiranti con gli oneri e le forniture indicati nella esplicazione de-
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gli articoli di elenco, nonché gli eventuali sostegni o legamenti intermedi.
Nella determinazione del peso si considerera una lunghezza pari a quella del
muro aumentata di 20 cm per i tiranti in acciaio con filettatura di estremita,

una lunghezza pari a quella del muro aumentata di un metro per i tiranti in
trefolo.

INTERVENTI SU SOLAI E COPERTURE

| solai in latero-cemento o prefabbricati saranno valutati a metro quadrato,

in base alla superficie netta dei vani sottostanti (qualunque sia la forma di
questi, misurata al grezzo delle murature principali di perimetro) o in base

alla superficie determinata dal filo interno delle travi di delimitazione o dei
cordoli, esclusi nel primo caso la presa e I'appoggio sulle murature stesse e,

nel secondo, la larghezza delle travi portanti o di perimetro. Nella misurazio-

ne si fara astrazione da eventuali fori inferiori a 1,00 m 2, Nel prezzo & com-
preso l'onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa

del massetto finito per i pavimenti, nonché ogni opera e materiale occorren-

te per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione.
Nel prezzo dei solai sono compresi 'acciaio di armatura, le casseforme e le
impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con tutti gli oneri specificati per

le casseforme dei getti di calcestruzzo. Il prezzo a metro quadrato dei solai
suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in
cui il laterizio sia sostituito dal calcestruzzo.

Le coperture in genere saranno computate a metro quadrato misurando
geometricamente la superficie effettiva delle falde del tetto senza alcuna
deduzione dei vani per fumaioli, lucernai ed altre parti sporgenti dalla coper-
tura purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m 2, viceversa tali
vani verranno dedotti per intero. Non si terra conto delle sovrapposizioni e
ridossi dei giunti.

Le riparazioni saranno computate a metro quadrato, misurando geometri-
camente la superficie delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani

per fumaioli, lucernai ed altre parti sporgenti della copertura, purché non
superioria 1,00 m 2, viceversa tali vani verranno dedotti per intero.

RIPARAZIONE DI VOLTE

La riparazione di volte e voltine sara compensata a metro quadrato di super-
ficie consolidata, in proiezione orizzontale delle stesse, effettuando la misu-
razione all'intradosso. Nei prezzi sono in genere compresi i tagli, gli sfridi, le
piegature e la sovrapposizione della rete e dei ferri.

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Il rinforzo di travi e pilastri sara pagato a metro quadrato di superficie origi-
naria, valutata geometricamente in base a misure come indicato negli artico-
li di elenco e si intende riferito a lavori effettuati a qualsiasi altezza. Nei prez-
zi di elenco sono sempre compresi tutti gli oneri per eventuali spicconature
dellintonaco, palchi di servizio, ecc. nonché quanto precisato nei singoli
articoli per dare il lavoro finito a regola d'arte, con I'esclusione dell'armatura

e delle casseforme.

INTERVENTI SPECIALI SU ELEMENTI DI FINITURA ED EDIFICI DI PREGIO
ARTISTICO

Negli interventi di consolidamento delle travi in legno le misure da contabi-
lizzare si riferiscono alle zone lignee trattate.

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA
DI CARBONIO, VETRO

La qualita dellintervento potra essere verificata con prove di pull-off, inda-

gini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel capi-
tolato speciale d’appalto. Ove possibile, verranno eseguite prove di carico
prima e dopo l'intervento per valutarne I'efficacia, rilevando le deformazioni

e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.

PROVE SPECIALISTICHE
Ogni ricorso ad eventuali prove specialistiche dovra essere adeguatamente
motivato.

Gli oneri per la preparazione delle superfici e i successivi ripristini dovranno
essere computati a parte.

AOG - CARPENTERIE METALLICHE E STRUTTURE MISTE ACCIAIO-
CALCESTRVUZZO

| metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del "Ca-
pitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi" pubblicato dal Ministero
competente, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono ca-
rattere prevalente.

Tutti i prodotti di strutture metalliche, oltre al rispetto degli specifici requisiti
previsti dal DM 17/01/2018, devono possedere Marcatura CE secondo UNI

EN 1090-1-2.

La classe di esecuzione EXC delle strutture dovra essere conforme a quanto
indicato dal progettista, sempre in accordo con le indicazioni della UNI EN
1090-2.

Nel caso in cui la classe non sia indicata, il fabbricante potra applicare la
EXC2 come previsto dal § 4.1.2 della UNI EN 1090-2.

Tutti i lavori in metallo saranno in generale, se non diversamente disposto

nel presente elenco prezzi, valutati a peso ed i relativi prezzi verranno appli-
cati al peso effettivo a lavorazione compiuta, escluse ben inteso dal peso le
verniciature e coloriture computate a parte (nel peso & comprensivo il com-
puto della bulloneria).

Nel prezzo dei lavori in metallo &€ compreso ogni e qualunque compenso per
forniture ed accessori, per lavorazioni, montaggi posa in opera, oltre
all'eventuale esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature.

Nel caso di saldature in opera, le saldature devono messere eseguite da per-
sonale qualificato dotato di apposita certificazione.

In particolare i prezzi di travi o pilastri o colonne in ferro con qualsiasi profi-

lo, valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione
delle stesse.

| prezzi compensano oltre il tiro e trasporto in alto fino ad una quota di 20 m
ovvero a discesa in basso, tutte le forature, i tagli, le lavorazioni, etc. occor-
renti oltre a bulloni, chiodature, etc. E compresa la posa in opera per la riu-
scita del lavoro a perfetta regola darte.

| compensi per quantita fino a 1000 kg e per quantita fino a 3000 kg delle

voci che vanno da A06001 a A06015, sono riferiti al lavoro totale e non alla
singola voce dove tale compenso viene indicato.

Pertanto la quantita di riferimento per cui puo essere applicato il compenso
(inferiore a 1000 kg o 3000 kg) si ottiene sommando tutte le quantita di
progetto riferite alle voci da A06001 a A06015 presenti nel computo metrico
dellintervento.

Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi nei centri storici i prezzi
previsti nel presente capitolo possono essere aumentati del 10%.

AO7 - STRUTTURE COSTRUTTIVE IN LEGNO

Per tutti i prodotti a base di legno, considerati nel presente elenco prezzi, si
richiede attestazione che il prodotto fornito sia certificato PEFC o FSC di un
dato valore. Dovra essere inoltre indicato il riferimento della certificazione
con Catena di Custodia (C.0.C. - Chain of Custody) PEFC o FSC. Copia della
certificazione con Catena di Custodia (C.0.C. - Chain of Custody) PEFC o
FSC dovra essere presentata quando richiesta dalla D.L. Tutti i prezzi di se-
guito esposti appartenenti a questo settore seguono gli standard ARCA (AR-
chitettura Comfort Ambiente) o altri equivalenti.

| prezzi riportati nei paragrafi relativi alle varie tipologie costruttive (Strutture
intelaiate, Platform Frame e Cross-Lam) sono comprensivi della fornitura
degli elementi in legno, della manodopera necessaria a posare gli elementi,
compresi i giunti metallici nella misura standard descritta nella sezione rela-
tiva a ciascuna tipologia, essenziali per 'assemblaggio, e dei noli. Sono e-
sclusi da tali prezzi soltanto i costi di fornitura dei giunti metallici, riportati

nello specifico paragrafo. Tale scelta si & resa necessaria perché, a fronte di
un costo di montaggio pressoché costante per tipologia di giunto, sono
molto diversi i costi di fornitura in funzione del materiale, dello spessore e

della geometria della connessione.

STRUTTURE A TELAIO PORTANTE

Il sistema a Telaio portante (Heavy-Timber) ¢ il sistema costruttivo costituito
da colonne e da travi in legno massiccio o, piu spesso, in lamellare, disposte
a grande interasse. | telai devono essere controventati o resi stabili da con-
nessioni rigide ai nodi. Occorre distinguere fra la tipologia omogenea e quel-
la combinata (nella classificazione della norma UNI 338 pedice h e pedice ¢
rispettivamente). Il legno lamellare omogeneo é realizzato con lamelle tutte
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classificate C24 mentre il legno lamellare combinato € caratterizzato da la-
melle esterne classificate C24 e da lamelle interne realizzate con lamelle di
classe inferiore.

STRUTTURE TIPO “PLATFORM FRAME”

Il sistema costruttivo Platform Frame € caratterizzato da pareti esterne ed
interne portanti costituite da telai in legno massiccio o lamellare composti

da montanti e traversi di sezione standardizzata (tipicamente 10x10 o 12x12
cm), posti verticalmente ad un interasse di circa 60 cm. Il telaio, collegato

con opportuni connettori metallici, viene irrigidito, sul lato esterno oppure

sul lato interno e sull'esterno, mediante pannelli in legno OSB/3, dello spes-
sore minimo di 13 mm, fissati alla struttura del telaio mediante chiodi o viti

posti ad opportuno interasse (tipicamente 15 cm).

STRUTTURE A SETTI TIPO "CROSS-LAM"

Il sistema “Cross-Lam” si compone di semplici strati di tavole in legno in-
crociate ed incollate, di spessore variabile da 5 a 30 cm, che assumono una
capacita strutturale paragonabile ad una lastra. L'incollaggio avviene me-
diante colla certificata per la fabbricazione di componenti portanti in legno e
strutture speciali secondo le norme DIN 1052 e EN 301. | pannelli, di grandi
dimensioni, vengono tagliati su misura e assemblati in opera mediante giun-

ti metallici a comporre le pareti portanti dell'edificio. Gli orizzontamenti pos-
sono essere realizzati con singole lastre di Cross-Lam oppure con strutture

a singola o doppia orditura lignea.

A0S - SOLAI

| metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del “Ca-
pitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi” pubblicato dal Ministero dei
lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed
integrazioni che assumono carattere prevalente.

La misurazione dei solai sara effettuata al grezzo della struttura di perimetro,
escluso quindi 'appoggio o I'incastro sulle strutture stesse; si fara estrazio-
ne da fori inferiori a 1 m2.

Nei prezzi dei solai in genere & compreso I'onere per lo spianamento supe-
riore con malta sino al piano di posa del massetto per i pavimenti; nonché
ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e
pronto per la pavimentazione e per l'intonaco.

Il prezzo al m? dei solai si applichera senza alcuna maggiorazione anche a
quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sosti-
tuito da calcestruzzo; saranno perd pagati a parte tutti i cordoli relativi ai
solai stessi.

AO09 - OPERE MURARIE

MURATURE IN GENERE

In generale le opere murarie vengono misurate “al vivo”, cioé escludendo lo
spessore degli intonaci, con I'applicazione di metodi geometrici, a volume o
a superficie, come indicato nelle singole voci.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di sezione superiore a 1 m? e dei vuoti di
canne fumarie, canalizzazioni, etc. che abbiano sezione superiore a 0,25 m2.
Cosi pure sara fatta sempre detrazione del volume corrispondente alla parte
incastrata di pilastri, piattabande, etc. di strutture diverse, nonché di pietre
naturali o artificiali, da pagarsi con altri prezzi di elenco.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se
si debbano costruire sotto raggio, le relative murature saranno valutate con i
prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri per la bagnatura dei materiali,
la formazione di spalle, sguinci, sordini, spigoli, strombature, incassature e

le murature dovranno essere perfettamente compatte, riempite di malta e
concatenate tra loro nonché progredite a strati orizzontali.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a
5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo

in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa.

Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verra applicato alcun sovrap-
prezzo.

Quando la muratura in aggetto & diversa da quella del muro sul quale insi-
ste, la parte incastrata sara considerata come della stessa specie del muro
stesso.

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in
base al volume del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a
ciascun pezzo.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Le volte, gli archi e le piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spesso-
re superiore ad una testa, saranno anch'essi pagati a volume ed a seconda
del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di elenco,
con i quali si intendono compensate tutte le forniture, lavorazioni e magisteri
per dare la volta completa con tutti i giunti delle facce viste frontali e d'intra-
dosso profilati e stuccati.

Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa, saran-
no pagate a superficie, come le analoghe murature.

| prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste che siano da
pagare separatamente dalle murature, comprendono non solo il compenso
per la lavorazione delle facce viste e dei piani di posa € ma anche quello per
I'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, qualora questo fosse
previsto di qualita e provenienza diversa da quello del materiale impiegato
per la costruzione della muratura interna.

La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verra
effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti i vuoti e le parti occupate da
pietra da taglio od artificiale

A10 - TETTI, COPERTURE E TAMPONATURE METALLICHE E OPERE DA
LATTONIERE

TETTI, MANTI DI COPERTURA E TAMPONATURE METALLICHE

Le opere vengono valutate a volume o a superficie secondo le indicazioni
delle singole voci. Nella misurazione a superficie non si tiene conto degli
abbaini, che vengono ragguagliati a semplici falde piane, né si detraggono le
superfici delle zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari, finestre ecc.
purché singolarmente non superino un metro quadrato.

Nei prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, ferro o zinco per
grandi converse, ecc. da porsi alle estremita delle falde intorno ai lucernari,
comignoli ecc. da remunerarsi con i prezzi indicati nelle apposite voci. Nei

prezzi delle grosse armature e delle piccole orditure in legno sono compen-

sate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe, bulloni, cravatte ecc.

La misurazione delle coperture eseguite con pannelli e lastre sara riferita alla
superficie effettiva, senza tener conto delle sovrapposizioni.

OPERE DA LATTONIERE

Le opere da lattoniere quali canali di gronda, scossaline, converse, pluviali,
ecc. saranno misurate a pezzo o a metro secondo quanto specificato nelle
singole voci. | canali di gronda e i tubi pluviali in lamiera saranno misurati a
m in opera, senza cioe tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi non
compresa nei rispettivi prezzi di elenco la foritura e posa in opera di staffe
e cravatte, che saranno pagate a parte coi prezzi di Elenco.

| pezzi speciali sono compensati a parte e valutati cadauno.

A1l - IMPERMEABILIZZAZIONI

| trattamenti superficiali di impermeabilizzazione si misureranno secondo la
superficie effettiva. Se applicati su intonaco, si attribuiranno ad essi le stes-
se misure valide per lintonaco, secondo le prescrizioni del relativo capitolo.
Saranno dedotti i vuoti e le superfici non coperte dal manto solamente se
uguali o superiori a 0,50 m2.

A11 - OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA

Le opere vengono valutate a superficie effettiva netta o a volume, a seconda
delle indicazioni delle singole voci, con detrazione dei vuoti e delle zone non
protette aventi superficie superiore a 0,50 m? ciascuna.

A13-CONDOTTI E CANNE FUMARIE
Le opere vengono valutate a metro lineare o cadauno come indicato dalle
singole voci.

A14-INTONACI
| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener
conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valu-
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tate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Var-
ranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo,
se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio
non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli
intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli
spigoli vivi.

La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verra de-
terminata moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale per il
coefficiente 1,20.

Nel prezzo degli intonaci &€ compreso 'onere della ripresa, dopo la chiusura,
di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e
delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno compu-
tati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani,
che non saranno percio sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m 2, valutando a

parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio 0 ad una testa saranno computati
per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti
di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.
Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli
tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

A15 - CONTROSOFFITTI
La misurazione dei controsoffitti si sviluppa secondo le superfici effettive di
applicazione.

A16 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO
Le strutture vengono valutate a superficie effettiva netta cioé non compren-
dono le strutture di sostegno come muri, cordoli, travi, ecc.

A17 - OPERE IN PIETRA

OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

Per le categorie da valutarsi a superficie questa si ottiene sommando le su-
perfici dei minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun pezzo.

Per le categorie da valutarsi a sviluppo lineare questo si misura in opera,

senza tenere conto di eventuali incamerazioni, incastri o simili.
Per le categorie da valutarsi a volume questo si ottiene sommando i volumi
dei minimi parallelepipedi circoscrivibili a ciascun pezzo.

FORNITURA IN OPERA DEI MARMI E PIETRE NATURALI

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti in e-
lenco, saranno applicati alle superfici o volumi effettivi dei materiali in opera.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo sca-
rico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa,
il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza,
con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo solle-
vamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la
fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occor-
renti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture mura-

rie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei
giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportu-

ne opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per tutti i lavori che
risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi di tutti gli oneri necessari per otte-
nere un buon collegamento fra i vari pezzi e, dove richiesto, un incastro per-
fetto.

A18 - PAVIMENTI

Nei lavori si intendono compensati nel prezzo gli oneri di avvicinamento del
materiale alle quote di lavoro, i materiali di allettamento o di incollaggio, i
tagli e lo sfrido.

II sottofondo verra pagato a parte, per il suo volume effettivo in opera, in
base al corrispondente prezzo di elenco.

La misurazione dei pavimenti, ad eccezione di quelli di marmo, si sviluppa
secondo le superfici in vista e percid senza tenere conto delle parti comun-

que incassate o effettivamente sotto intonaco, si detraggono altresi le zone
non pavimentate, purché di superficie superiore a 0,50 m? ciascuna.

A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente
piane e con quelle pendenze richieste dalla stazione appaltante; i pavimenti
dovranno risultare privi di macchie di sorta, e della benché minima inegua-
glianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto.

FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti in
elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo sca-
rico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa,
il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza,
con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo solle-
vamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la
stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a
mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e
per tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la
posa in opera.

A19 - RIVESTIMENTI

La misurazione dei rivestimenti, ad eccezione di quelli in marmo, si sviluppa
secondo le superfici effettivamente in vista.

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie
effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel
prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di
tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella
misurazione. Non sono altresi compresi eventuali tagli per il posizionamento
di componenti di impianti la cui valutazione & esposta nel relativo capitolo.

A lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare verticale, ed i
rivestimenti privi di macchie di sorta e della benché minima ineguaglianza
tra le connessure dei diversi elementi a contatto.

FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti in
elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo sca-
rico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa,
il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza,
con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo solle-
vamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la
fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni oc-
correnti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture
murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura
dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di
opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per tutti i
lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in
opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi di tutti gli oneri necessari per otte-
nere un buon collegamento fra i vari pezzi e, dove richiesto, un incastro per-
fetto.

A20 - OPERE METALLICHE

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi

verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione comple-

tamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura
fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse dal peso le verni-
ciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo &€ compreso ogni e qualunque compenso per

forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Sono pure compresi e compensati:

- I'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio,
le impiombature e suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura
del piombo per le impiombature;

- il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto &
necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.

Nei prezzi delle serrande metalliche non sono computate le sovrapposizioni,

da valutarsi anch’esse come superficie effettiva.
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A21 - INFISSI E SERRAMENTI
INFISSI
Nei lavori elencati, se non diversamente specificato, si intendono compresi
gli oneri per:
- le opere murarie necessarie per la posa in opera;
- la fornitura e posa in opera della ferramenta del tipo corrente commerciale
(staffe, chiodi, cerniere, viti, etc.);
- la registrazione in modo da assicurare la funzionalita dell'infisso a regola
d'arte;
- le opere provvisionali occorrenti;
- I'approntamento della campionatura;
- la movimentazione dellinfisso all'interno del cantiere per portare lo stesso
ai vari piani dove viene effettuata la posa;
- il trasporto e lo smaltimento in discarica dellimballaggio.
La posa in opera degli infissi esterni (nodo secondario) e dei rispettivi con-
trotelai (nodo primario), si intende realizzata da personale qualificato, e,
coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, dovra essere
tale da garantire:
1) continuita di isolamento termico e acustico (evitando ponti termici ed
acustici);
2) impermeabilita all'aria ed al vapore sul lato interno dell'involucro edilizio;
3) impermeabilita alla pioggia ed al vento sul lato esterno dell'involucro edi-
lizio. (nodo primario: controtelaio/parete opaca - nodo secondario: telaio
fisso/controtelaio).
Le maggiorazioni, i compensi o gli incrementi si possono sommare singo-
larmente alla voce principale in modo da creare un prezzo di riferimento per
diverse tipologie di infisso a scelta del progettista.
Per la misurazione dei serramenti in PVC si fa riferimento a quanto stabilito
nel Capitolato speciale per gli infissi in alluminio.
| controtelai sono calcolati a parte seguendo le voci riportate nel relativo
paragrafo.
Le parti centinate si misurano cadauna per ogni vano finestra.
Per gli elementi da valutarsi a sviluppo lineare questi si misurano sul peri-
metro esterno (linea di massimo sviluppo).
Gli infissi di superficie inferiore a 1,60 m? andranno computati in base alla
suddetta superficie considerata minima.
Le persiane avvolgibili si computeranno tenendo conto della superficie effet-
tiva del telo sia in larghezza che in altezza.

A212 - OPERE DA VETRAIO

Le misure delle opere in vetro si intendono riferite alle superfici effettive di
ciascun elemento all'atto della posa in opera, salvo diversa misurazione con-
tenuta nelle voci.

Vetri e vetrate con superficie inferiore a 0,50 m? andranno computati in base
alla suddetta superficie considerata come minima.

Sagome differenti da quelle quadrate o rettangolari andranno computate
considerando il parallelogramma in possono essere inscritte € le dimensioni
ottenute dovranno essere incrementate con un fattore percentuale che dovra
seguire le seguenti indicazioni:

+20% per sagome trapezie o triangolari;

+30% per sagome semicircolari;

+50% per sagome circolari.

Si fa presente che le voci previste in elenco prezzi relativi a vetri stratificati e
vetrate, semplici o stratificate, rappresentano alcune possibili soluzioni che
possono essere utilizzate nel’ambito di un cantiere convenzionale.

A23 - OPERE DA PITTORE

Le tinteggiature ed i rivestimenti di pareti, soffitti, volte ecc. si misurano
secondo le superfici effettive, senza perd tenere conto delle superfici laterali
di risalti, lesene o simili che abbiano sporgenze non superiori a 5 cm.

Per muri di spessore superiore a 15 cm le superfici tinteggiate o rivestite si
valutano vuoto per pieno, a compenso delle riquadrature dei vani, che non

vengono computate a parte: si detraggono tuttavia i vuoti aventi superfici

superiori a 4,00 m 2 cadauno, computando a parte le relative riquadrature.

Per muri fino allo spessore di 15 cm si detraggono invece i vuoti di qualsiasi

dimensione, computando a parte le relative riquadrature.

Sulle opere metalliche, in legno o simili, si valutano convenzionalmente ap-

plicando i seguenti coefficienti alle superfici dei singoli elementi di cui ap-

presso:

a) per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'in-
fisso, oltre alla mostra e allo sguincio, se ci sono, non detraendo
Peventuale superficie del vetro. E compresa con cio anche la verniciatura
del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi o
dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mo-
stra o dello sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale paralle-
lo a quello medio della bussola (chiusa) senza tenere conto di sagome,
risalti o risvolti;

b) per le finestre senza persiane, ma con controsportelli, si computera tre
volte la luce netta dell'infisso, essendo cosi compensata anche la colori-
tura dei controsportelli e del telaio (o cassettone);

c) per le finestre senza persiane e senza controsportelli si computera una
volta sola la luce netta dell'infisso, comprendendo con cio anche la colo-
ritura della soglia e del telaio (o cassettone);

d) per le persiane comuni si computera tre volte la luce netta dell'infisso,
comprendendo con cio anche la coloritura del telaio;

e) per le persiane avvolgibili si computera due volte e mezzo la luce nefta
dell'infisso, comprendendo con cio anche la coloritura del telaio ed appa-
recchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del casset-
toncino coprirullo;

f) per il cassettone completo, cioé con controsportelli e persiane, montati su
cassettone, si computera sei volte la luce netta dell'infisso, comprenden-
do con cid anche la coloritura del cassettone e della soglia;

g) per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate
e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, infissi di vetrine per negozi, sa-
ranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata
sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura dei soste-
gni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella
misurazione;

h) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli
anche riducibili, inferriate e simili, sara computata una volta l'intera loro
superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera
precedente;

i) per le opere in ferro ornate, cioé come alla lettera precedente, ma con
ornati ricchissimi, nonché per le pareti metalliche e le lamiere stirate, sara
computata una volta e mezzo la loro superficie, misurata come sopra;

) per le serrande da bottega in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera,
sara computata tre volte la luce netta del vano, misurato, in altezza, tra la
soglia e la battitura della serranda, intendendo con cié compensato anche
la coloritura della superficie con la vista;

m) i radiatori dei termosifoni saranno pagati ad elemento, indipendentemen-
te dal numero delle colonne di ogni elemento e dalla loro altezza.

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e

con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresi compensata la coloritura, 0

verniciatura di nottole, braccialetti e simili accessori.

A24 - OPERE DA GIARDINIERE

| trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valu-

tati in base al volume del materiale compatto, misurato prima dello scavo o
delle demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di incremento in
sede di analisi prezzi.

| trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a
situazioni di viabilita extraurbana in presenza di traffico medio.

Gli oneri di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a
discarica.




A01. MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E OPERE PROVVISIONALI IN

EMERGENZA € €m.m.

SCAVI DI SBANCAMENTO
A01001  Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e

trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del

fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una

distanza massima di 1.500 m:
A01001a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) mc 4,46 1,33
A01001b _|in roccia alterata | mc | 8,63 2,40
A01001c in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica mc 36,11 7,99

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
A01002 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione e I'aggotto di eventuali

acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale

scavato fino ad un massimo di 1.500 m:
A01002a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) mc 511 1,49
A01002b |in roccia alterata mc 9,65 2,81
A01002c |in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso

I'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo mc 66,23 16,75
A01003  Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore

profondita oltre 2 m:
A01003a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) mc 0,51 0,15
A01003b in roccia alterata mc 1,16 0,34
A01003c in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso

I'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo mc 7,95 2,01

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO
A01004 |Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle

rocciose e argillose, compresa I'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo |'allontanamento del

materiale dal bordo dello scavo mc 152,01 91,33
A01005 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose mc 17,37 10,98
A01006 Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale mc 11,58 7,32
A01007 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con

I'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette mc 50,01 29,41
A01008 Compenso allo scavo per I'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso

I'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione,

nonché per scavo a campione mc 32,76 19,47

RINTERRI E TRASPORTI
A01009 |Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento

terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento

del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m* di volume effettivo di

scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
A01009a per trasporti fino a 10 km mc/km 0,71 0,13
A01009b per ogni km in piu oltre i primi 10 km mc/km 0,57 0,10
A01010 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino

al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:
A01010a |con materiale di risulta proveniente da scavo | mc | € 4,09 € 1,32
A01010b con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero

rifiuti-inerti mc 18,65 2,00
A01011 Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e

irrorazione di acqua mc 28,96 18,31

MOVIMENTAZIONI ESEGUITE A MANO
A01012  Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni

con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in

attesa del trasporto allo scarico mc 17,50 10,18
A01013  |Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro ‘ ‘ ‘

I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m mc 40,54 25,64
A01014  Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo mc 6,49 4,10
A01015 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso I'onere di carico e

scarico dei materiali:
A01015a valutazione a peso kg 1,77 1,01
A01015b valutazione a volume mc 31,87 18,14
A01016  Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza,

provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del

trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli mc 102,79 65,01

\AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE \ \ \
A01017  Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo di scavo a sezione

ristretta, oltre il normale aggottamento comunque superiore ad una altezza di falda che si mantenga

costante oltre i 20 cm, eseguito con pompe, compreso ogni onere mc 1,35 0,61




A01018  Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera completo di collettore di

aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata,

compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondita richiesta per la nuova quota

della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di

emergenza con quadro di intervento automatico e I'assistenza giornaliera per il controllo

dell'impianto. Valutato a metro lineare di collettore per giorno di esercizio

m/giorno 7,96 1,91

DEMOLIZIONI TOTALI DI FABBRICATI E DEMOLIZIONI CONTROLLATE
A01019 |Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi

altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare I'opera eseguita a regola d'arte secondo

le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente,

incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di

discarica:
A01019a per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno mc 16,06 8,94
A01019b per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno mc 22,36 12,59
A01020 | Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia,

comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura

(quando presenti) e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:
A01020a su rocce, pietrame, trovanti e simili mc 365,19 147,81
A01020b su cemento non armato mc 421,22 178,48
A01020c su cemento leggermente armato mc 534,90 223,26
A01020d su cemento mediamente armato mc 796,50 317,34
A01020e su cemento fortemente armato mc 1191,67 437,10

DEMOLIZIONI DI MURATURE
A01021 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano,

compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:
A01021a |muratura in mattoni | mc 151,13 95,58
A01021b muratura in scaglioni di pietra locale con ricorsi a mattoni mc 136,02 86,02
A01021c muratura in pietrame mc 128,46 81,24
A01022  Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a

mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:
A01022a muratura in mattoni pieni mq 10,13 6,41
A01022b muratura in mattoni forati mq 8,11 5,13
A01023  Demolizione di muratura di gesso in pannelli fino a 12 cm di spessore, eseguita a mano:
A01023a |muratura in pannelli di gesso con interno in laterizio forato mq 9,27 5,86
A01023b |muratura in pannelli di gesso mq 8,69 5,50
A01024  Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico:
A01024a non armato mc 199,31 124,79
A01024b armato mc 298,97 187,18
A01025  Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche

cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con

impiego di mezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm m 6,11 3,86

TAGLI

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e

solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.:
A01026  su superfici in conglomerato bituminoso:
A01026a profondita di taglio fino a 50 mm m 2,31 1,11
A01026b profondita di taglio 50 + 80 mm m 3,95 2,00
A01026c profondita di taglio 80 + 100 mm m 6,40 3,32
A01026d profondita di taglio 100 + 130 mm m 9,62 5,11
A01026e profondita di taglio 130 + 150 mm m 14,46 7,77
A01026f profondita di taglio 150 + 200 mm m 24,65 13,25
A01027 |su conglomerato cementizio: |
A01027a profondita di taglio fino a 50 mm m 3,96 2,00
A01027b profondita di taglio 50 + 80 mm m 5,23 2,68
A01027c profondita di taglio 80 + 100 mm m 10,04 5,33
A01027d profondita di taglio 100 + 130 mm m 17,20 9,25
A01027e profondita di taglio 130 + 150 mm m 32,22 17,73
A01027f profondita di taglio 150 + 200 mm m 56,19 30,92

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la

creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate:
A01028 strutture in laterizio: \ \
A01028a |profondita di taglio fino a 100 mm \ m 40,66/ 22,11
A01028b profondita di taglio 100 + 150 mm m 64,92 35,31
A01028c profondita di taglio 150 + 200 mm m 89,49 48,67
A01028d profondita di taglio 200 + 300 mm m 114,13 62,07
A01029  strutture in conglomerato cementizio:
A01029a profondita di taglio fino a 100 mm m 72,87 39,63
A01029b profondita di taglio 100 + 150 mm m 121,24 65,94
A01029c profondita di taglio 150 + 200 mm m 161,95 88,08
A01029d profondita di taglio 200 + 300 mm m 202,76 110,28




A01030 Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per

ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe:
A01030a 'muratura in mattoni mc 244,35 154,53
A01030b muratura in scaglioni di pietra locale con ricorsi a mattoni mc 219,91 139,07
A01030c muratura in pietrame mc 281,00 177,71

ESECUZIONE DI TRACCE

Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del

materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:
A01031  per tracce in muratura di mattoni pieni:
A01031a |della sezione fino a 100 cmq | m 17,46 10,49
A01031b della sezione 101 + 225 cmq m 25,16 14,48
A01031c della sezione 226 + 400 cmq m 32,37 18,01
A01032  per tracce in muratura di mattoni forati:
A01032a della sezione fino a 100 cmq m 13,32 7,83
A01032b della sezione 101 + 225 cmq m 18,82 10,59
A01032c della sezione 226 + 400 cmq m 23,51 12,49
A01033  per tracce di piccola sezione:
A01033a in muratura di mattoni pieni m 8,97 5,50
A01033b in muratura di mattoni forati m 6,71 4,07

Tracce in muratura di strutture di interesse storico-artistico essegliiteeamaaocooppessddxbhissiaa

delle tracce e I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico:
A01034  per tracce in muratura di mattoni pieni:
A01034a della sezione fino a 20 cmq m 15,45 9,67
A01034b della sezione 21 + 40 cmq m 24,79 15,36
A01034c della sezione 41 + 100 cmq m 31,90 19,57
A01034d della sezione 101 + 150 cmq m 38,85 23,59
A01035 per tracce in muratura di pietrame:
A01035a |della sezione fino a 20 cmq | m 23,01 14,41
A01035b |della sezione 21 + 40 cmq | m ] 36,85 23,07
A01035c della sezione 41 + 100 cmq m 47,02 29,14
A01035d della sezione 101 + 150 cmq m 57,02 34,98

RIMOZIONE DI INTONACI
A01036  Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso |'onere di

esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici mq 14,48 9,16
A01037  Compenso alla spicconatura degli intonaci per I'esecuzione a salvaguardia degli elementi

architettonici presenti mq 9,80 6,20
A01038 | Spicconatura di rincocciatura sotto intonaco normale, di spessore medio pari a 3 cm, compreso ‘ ‘ ‘

I'onere di esecuzione anche a piccole zone mq 11,58 7,32
A01039 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) mq 8,69 5,50

SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI, SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI
A01040 Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno

spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e I'avvicinamento a luogo di

deposito provvisorio:
A01040a senza recupero di materiale mq 14,48 9,16
A01040b eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare

mq 25,72 16,27

A01041 |Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza 5 + 10 cm, compresi la catalogazione delle

lastre, il suittdtorohin dil o e fitma S ame | awwa ranmeTttoa | e dii dprss o o snio

mq 48,23 30,50

A01042 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5

cm, posto in opera a mezzo di malta o colla mq 8,69 5,50
A01043  Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5

cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale mq 10,13 6,41
A01044  Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla

romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a

5cm mq 13,03 8,24
A01045 |Rimozione di pavimento in piastrelle di calcestruzzo posate a secco su supporti livellatori (tipo ‘ ‘ ‘

pavimento galleggiante), escluso eventuale sottofondo:
A01045a senza recupero del materiale, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa di

trasporto allo scarico mq 10,26 6,49
A01045b con recupero del materiale mq 17,69 11,19
A01046  Demolizione parziale o totale di pavimento industriale eseguita con mezzi meccanici, compresa la

demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno;

compresi e compensati gli oneri per lo sgombero e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

dei materiali di risulta mc 40,80 23,22
A01047 |Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa ‘ ‘

del trasporto allo scarico:
A01047a chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi mq 9,16 5,79
A01047b |incollato sul fondo di cemento o altro materiale mq 5,79 3,66
A01048 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo

cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico mq 4,05 2,56
A01049 Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compreso

I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico mq 3,18 2,01
A01050 |Rimozione di pavimento sopraelevato di qualsiasi materiale e della relativa struttura di

sopraelevazione, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto

allo scarico ma 1011 6 30




A01051
A01052
A01053
A01054
A01055
A01056
A01057
A01058

A01058a
A01058b
A01059

A01060

A01061

A01062

A01063

Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi

Demolizione di vespaio in pietrame

Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso I'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Demolizione di sottofondo in malta cementizia

Demolizione di sottofondo in malta di calce

Demolizione di rivestimento in ceramica

Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la
listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e I'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per uno spessore massimo di 2 cm, compreso
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:

senza recupero di materiale

eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare

Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compreso il sottofondo della malta di
allettamento, nonché I'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita per eventuale
recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

Smontaggio di opere in pietra a massello (spessore superiore a 10 cm) di parti strutturali o
architettoniche semplici comprendente: opere e mezzi necessari allo smontaggio ad esclusione delle
puntellature e dei ponti di servizio da computarsi a parte; liberazione dalla muratura di tenuta con
allontanamento dei materiali di risulta; fasciatura dell'elemento con assito di legno e con funi di
acciaio o fasce di nylon; calo sul piano di calpestio e trasporto in prossimita del castello di tiro per il
calo in basso, se necessario (da conteggiarsi a parte); la custodia in deposito di cantiere

Smontaggio di opere architettoniche in pietra a massello (spessore superiore a 10 cm) di pregevole
lavorazione quali piattabande, stipiti, elementi di archi o di cornicione, paraste e lesene, capitelli,
colonne e basi nonché qualsiasi altro elemento assimilabile, comprendente: opere e mezzi necessari
allo smontaggio ad esclusione delle puntellature e dei ponti di servizio da computarsi a parte;
liberazione dalla muratura di tenuta con allontanamento dei materiali di risulta; imbracatura con
legname di adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a mezzo funi di acciaio; calo sul
piano di lavoro con adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento dell'elemento in
prossimita del castello di tiro per il calo in basso (da conteggiarsi a parte), se necessario

Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica 0 marmo, compreso I'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica
controllata e relativi oneri

Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compreso |'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e
relativi oneri

mq
mc

mc
mc
mc
mq

mq

mq

mq

mq

dmc

dmc

7,24
21,72

159,26
72,39

43,43
7,01

7,56

14,48

25,72

13,82

2,35

2,75

1,45

4,58
13,74

100,72
45,78
27,47

443

4,78

9,16

16,27

8,74

0,73

1,46

1,74

0,92

A01064

A01065

A01065a

Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, compreso I'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e
relativi oneri

DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso pavimento e
sottofondo, escluso I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta:

\spessore 16 cm compresa la caldana \

mgq

1,45

| 21,06/

0,92

13,32

A01065b
A01065¢c
A01065d
A01066

A01067

A01068

spessore 20 cm compresa la caldana

spessore 26 cm compresa la caldana

spessore 30 cm compresa la caldana

Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la
schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e 'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso

Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smuratura delle
strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e I'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso

Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata posta nel solaio tra le strutture portanti in
acciaio di qualsiasi genere e natura; escluso I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso del materiale di risulta

mgq
mgq
mgq

mq

mc

mc

25,96
29,78
33,75

19,94

121,41

123,48

16,42
18,83
21,34

12,61

76,78

78,09

A01069

A01070

A01071

A01071a
A01071b

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli
elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio;
escluso il solo calo in basso

Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela
compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli oneri relativi
all'avvicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a
discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso

Scomposizione di volte in muratura del tipo semplice quali: a botte, anulari, elicoidali, a bacino, a
cupola, a vela e del tipo composto quali: a padiglione, a botte, a crociera, alla romana, lunettate ecc.,
ubicate a qualunque altezza, sono compresi: la rimozione del cretonato posto sopra la volta ed i
relativi rinfianchi; la scomposizione di tutte le parti costituenti I'ossatura della volta stessa; compresa
la centinatura; il calo a terra del materiale scomposto; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta, & inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito, in mattoni pieni per spessori:

compresitra4 e 10 cm
loltre 10 em e fino 3 em 18 em

kg

mcC

mq
ma

0,90

89,76

103,00
| 126 00!

0,57

56,77

65,00
79 00




A01072  Svuotamento di volte realizzate in mattoni pieni o in pietrame, del tipo a botte, a crociera, a vela, etc.,
semplici o composte, compresi: la rimozione del cretonato di riempimento ed i relativi rinfianchi; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, € inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, spessore medio del cretonato fino a 30 cm

mq 38,60 24,30
RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI E PARETI IN CARTONGESSO
A01073  Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante,
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed
escluso il solo calo in basso:
A01073a \per controsoffitti in tavelle di laterizio mq 9,84\ 6,22
A01073b per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso mq 8,69 5,50
A01074  Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la
schiodatura, smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero, compreso I'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso
mq 15,11 9,56
A01075  Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di
coprigiunto o cornice, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, ed escluso il solo calo in basso mq 7,24 4,58
A01076 |Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della struttura metallica
di sostegno, lamiaiveamesTttoa || emyn di i ks too ook swi rire ditsaaldbtrisapp ddaiid s sagdoo,
escluso il calo in basso mq 8,69 5,50
A01077  Disfacimento di «cameraccanne», compreso la schiodatura e la rimozione della piccola orditura in
legno escluso I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed
il calo in basso mq 8,69 5,50
A01078 Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e
soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso I'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, escluso I'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica mq 9,16 5,79
A01079 |Taglio di controsoffitti e pareti in cartongesso per alloggiamento apparecchi di illuminazione, ‘
passaggio impianti, etc. eseguito a mano:
A01079a \di piccola sezione fino a 4 dmq cad 7,24\ 4,58
A01079b al metro lineare m 4,92 3,11
RIMOZIONE DI TETTI
A01080 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale,
pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda,
cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso
il solo calo in basso mq 20,90 13,22
A01081 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e
piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale
riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
mq 14,80 9,36
A01082  Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:
A01082a con tegole in ardesia naturale mq 10,45 6,61
A01082b con tegole marsigliesi o in cemento mq 9,00 5,69
A01082c con tegole e coppi in laterizio mq 10,45 6,61
A01082d con coppi e canali in laterizio mq 9,00 5,69
A01082e con materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa mq 4,34 2,74
A01083 | Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture
stesse, amamittadis | meattetaEee mivtilizzibie el amames o al | g di i dprss tto growe sn T ; esttismill
solo calo in basso:
A01083a per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. mc 121,41 76,78
A01083b per strutture composte quali capriate mc 282,14 178,43
A01084  Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni
pieni; calcolato sulla superficie laterale con esclusione dell'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio e del calo in basso mq 10,13 6,41
A01085 Rimozione di cappelli per comignoli:
A01085a in lamiera di acciaio o altro materiale metallico cad 30,01 18,98
A01085b |in laterizio o cemento prefabbricato cad 45,02 28,47
A01086 |Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo
calo in basso m 7,24 4,58
A01087  Smontaggio di coperture metalliche, compreso I'accatastamento del materiale al luogo di deposito
provvisorio, escluso il calo in basso mq 10,49 5,17
A01088  Rimozione di chiusino di scarico sifonato, esclusa rimozione del sottostante bocchettone, compreso
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla
discarica cad 10,18 6,44

Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformita al DM del 06.09.94 e successivi,
con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni
incapsulanti di tipo D (in conformita al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio
provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate
tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile,
delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme
che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati
mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento; esclusi gli oneri
di smaltimento le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del
lavoro:




A01089

lastre con struttura sottostante continua:

A01089a superfici fino a 300 mq mq 20,26
A01089b superfici da 300 a 1.000 mq mq 16,76
A01089c superfici oltre 1.000 mq mq 14,98
A01090 lastre con struttura sottostante discontinua:
A01090a superfici fino a 300 mq mq 23,24
A01090b superfici da 300 a 1.000 mq mq 19,55
A01090c superfici oltre 1.000 mq mq 17,66

RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI
A01091 |Rimozione di strato impermeabile, compreso |'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e I'eventuale rimozione del massetto

sottostante da pagarsi a parte:
A01091a manto bituminoso monostrato mq 3,05 1,93
A01091b manto bituminoso doppio strato mq 5,07 3,21
A01091c 'manto sintetico mq 2,02 1,28
A01091d in asfalto colato mq 5,68 3,59
A01092  Rimozione di bocchettone in gomma, pvc, elastomero termoplastico o membrana bituminosa,

compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto

alla discarica cad 5,09 3,22

|RASCHIATURE E SVERNICIATURE | |
A01093  Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o

sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola

mq 4,89 3,09
A01094  Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
mq 4,27 2,70

A01095 Raschiatura di stucco veneziano mq 8,69 5,50
A01096  Asportazione di strati di tinta sintetica dalle superfici intonacate mediante fonte di calore a fiamma o

elettrica, compreso I'uso di solventi idonei per le parti piu tenaci e successiva raschiatura eseguita a

mano mq 16,81 9,25
A01097 | Asportazione di carta da parati mediante spatola previa imbibizione,essztiissn earaarttiad & rifressa did| ‘ ‘

sottostante intonaco danneggiato:
A01097a per uno strato mq 2,90 1,83
A01097b per ogni strato sottostante in piu mq 1,45 0,92
A01098 Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con

pressione pari a 20 + 30 ate:
A01098a con acqua mq 14,08 8,55
A01098b con sabbia micronizzata mq 15,03 6,94
A01098c con acqua e sabbia micronizzata mq 20,67 10,33

Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 + 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale

(sistema Jos) con granulato neutro finissimo (granulometria 5 + 300 y, durezza 2,5 + 3 mohs) e

consumo medio di acqua 10 + 60 I/h; esclusi eventuali ponteggi:
A01099 per edilizia civile, in situazioni di media difficolta mq 32,87 14,76
A01100 per superfici con presenza di fregi, cornici, etc.:
A01100a in situazioni di bassa difficolta mq 59,62 22,25
A01100b in situazioni di media difficolta mq 89,96 33,57
A01100c in situazioni di alta difficolta mq 118,02 41,05
A01101  |Asportazione di stratificazioni di microrganismi di varia natura, delle ossidazioni o degli aggressivi

chimici o naturali, dalle superfici in pietra o in laterizio, di edifici di interesse storico-artistico a mezzo

di sabbiatura a secco a pressione controllata con sabbia silicea mq 50,83 29,25
A01102  Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti piu tenaci, mediante:
A01102a fonte di calore alla fiamma o ad aria mq 24,10 15,24
A01102b soda caustica mq 26,76 16,92
A01102c sverniciatore chimico mq 34,00 18,92
A01102d sabbiatura mq 17,87 8,70
A01103  Sverniciatura di opere in metallo, compreso I'uso dei solventi idonei per le parti piu tenaci, mediante:
A01103a fonte di calore alla famma o ad aria mq 16,07 10,16
A01103b |smerigliatrice meccanica | mq 18,74/ 11,85
A01103c sverniciatore chimico mq 23,94 12,11
A01103d sabbiatura mq 12,23 5,26
A01104  Sverniciatura di opere con forma semplice e superficie liscia mediante una mano di sverniciatore

chimico:
AO01104a |inlegno mq 9,77 5,19
A01104b in metallo mq 8,96 4,65

SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO
A01105 | Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla

superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o

dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi mq 18,33 11,59
A01106  Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la

smuratura dei supporti mq 24,43 15,45
A01107  Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa

I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta

ed eventuale taglio a sezione degli elementi mq 15,27 9,66
A01108  Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00 mq, calcolato sulla superficie compreso

telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

elementi mq 36,65 23,18




A01109  Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata,

compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi mq 21,38 13,52
A01110  Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa

I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta

ed eventuale taglio a sezione degli elementi mq 26,04 16,47
A01111  Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa I'eventuale parte

vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale

taglio a sezione degli elementi kg 1,22 0,77
A01112  |Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della ‘

bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi kg 0,92 0,58
A01113  Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo

mq 14,48 9,16

A01114  Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in legno, compreso I'eventuale telaio, smuratura delle grappe o

dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi mq 12,22 7,73

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE
A01115  Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e I'accatastamento

in cantiere:
AO1115a piatto doccia cad 56,04 35,44
A01115b |vasca da bagno cad 85,00 53,75
A01115c vaso igienico (W.C.) cad 70,52 44,60
A01115d lavabo singolo su mensola cad 40,63 25,69
AO01115e lavello da cucina in porcellana cad 54,17 34,26
A01115f scaldabagno elettrico cad 57,27 36,22
A01115g cassetta alta di scarico cad 19,92 12,60
A01115h | bidet cad 61,83 39,10
A01116  Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:
AO01116a tubazioni di impianto idrico m 3,21 2,03
A01116b |tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro m 4,01 2,54
A01117  |Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie:
AO01117a rubinetto singolo sino al diametro 3/4" cad 4,63 2,93
A01117b gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4" cad 5,87 3,71

RIMOZIONI DI CALDAIE E CORPI SCALDANTI
A01118  Rimozione di caldaia murale, stufa a pellet o a legna, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura

delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialita

fino 30.000 W cad 68,72 43,46
A01119 | Smontaggio e rimozione di caminetto tradizione prefabbricato o costruito in opera o di termocamino

comprensivo delle relative opere di rivestimento quali architravi, spallette, pannellature di quasiasi

materiale. Sono compresi gli oneri e apprestamenti finalizzati alla conservazione della struttura

prefabbricata o del termocamino per un successivo rimontaggio o reistallazione, tutte le opere

idrauliche nonché il distacco dei collegamenti elettrici , la cernita e pulizia del materiale riutizzabile, la

pulizia del sito e la rimozione di ogni residuo murario. Sono inoltre compresi gli oneri per il trasporto

del materiale di risulta nell'ambito del cantiere nonché lo stoccaggio del materiale da riutilizzare

(elementi del camino prefabbricato, termocamino, elementi del rivestimento) qualora questo sia

possibile all'interno del cantiere

cad 134,91 80,32

A01120 |Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di

adduzione e scarico ed escluse le opere murarie,dislia itz aittadii:
A01120a 35+ 81 kW cad 80,17 50,70
A01120b 93 + 174 kW cad 103,08 65,19
A01120c 203 +290,5 kW cad 143,17 90,54
A01120d 348,5 + 581 kW cad 221,06 125,82
A01120e 697 + 1.046 kW cad 266,11 148,10
A01120f 1.162 +1.743 kW cad 294,75 167,76
A01121  Rimozione di caldaia in ghisa, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di

adduzione e scarico, della potenzialita di:
A01121a (16,3 + 30 kW cad 68,72 43,46
A01121b 41,5+ 57 kW cad 91,63 57,95
A01121c 69,7 + 104,5 kW cad 97,35 61,57
A01121d 122 = 174,3 kW cad 175,25 96,42
A01121e 191,7 + 226,6 kW cad 203,88 114,75
A01121f 244 + 279 kW cad 232,51 132,34

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di

adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre:
A01122  radiatori in ghisa e/o in alluminio:
A01122a fino a 6 elementi, per radiatore cad 9,74 6,16
A01122b |da 7 a 12 elementi, per radiatore cad 14,32 9,06
A01122c da 13 a 20 elementi, per radiatore cad 18,90 11,95
A01123  piastre radianti in acciaio:
A01123a fino a 600 mm, per piastra radiante cad 9,74 6,16
A01123b da 600 a 1.000 mm, per piastra radiante cad 14,32 9,06
A01123c oltre 1.000 mm, per piastra radiante cad 18,90 11,95

RIMOZIONE COMPONENTI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SPLIT
A01124 |Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da motocondensante esterna e macchina

interna, compreso I'onere del recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in
attesa di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni di collegamento ed i cavi di
alimentazione elettrica:




AO01124a macchina interna a parete alta o soffitto cad 88,01 55,66
A01124b 'macchina interna a parete bassa o pavimento cad 58,67 37,10

Rimozione di condizionatore autonomo multisplit costituito da motocondensante esterna e macchine

interne, compreso I'onere del recupero gas e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in

attesa di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni di collegamento ed i cavi di

alimentazione elettrica:
A01125  due macchine interne:
AO01125a a parete alta, soffitto, canalizzabile o a cassetta a 4 vie cad 117,34 74,21
A01125b a parete bassa o pavimento cad 102,67 64,93
A01126 |tre macchine interne: \ \
AO01126a a parete alta, soffitto, canalizzabile o a cassetta a 4 vie cad 152,55 96,47
A01126b a parete bassa o pavimento cad 123,21 77,92
A01127  quattro macchine interne:
A01127a a parete alta, soffitto, canalizzabile o a cassetta a 4 vie cad 176,01 111,31
A01127b a parete bassa o pavimento cad 152,55 96,47
A01128  Rimozione di tubazioni di collegamento tra le unita interne e le motocondensanti esterne degli

impianti split, valutata al m compreso I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di

trasporto a discarica m 2,93 1,85
A01129 |Rimozione di canale in pvc completo di coperchio utilizzato per la posa delle tubazioni di

collegamento tra le unita interne e le motocondensanti esterne negli impianti split, valutata al m

compreso I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica m 3,91 2,47

RIMOZIONE DI CONDOTTI IN LAMIERA
A01130 |Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di 4 m dal piano di lavoro,

con esclusione delle opere necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per I'impianto

elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica del materiale rimosso (accantonato al piano di lavoro)

e la rimozione con il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle serrande tagliafuoco che

dovranno essere quotate a parte; per condotti aeraulici con connessione a baionetta e rivestimento

interno e/o esterno del tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m:
A01130a |lato maggiore 0 + 300 mm, spessore lamiera 6/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura

massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei kg 2,74 1,73
A01130b lato maggiore 301 + 700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura

massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei kg 2,73 1,73
A01130c lato maggiore 710 + 1.000 mm, spessore lamiera 10/10, completo di curve e pezzi speciali nella

misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei kg 2,08 1,32
A01130d lato maggiore 1.010 + 2.000 mm, spessore lamiera 12/10, completo di curve e pezzi speciali nella

misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei kg 1,82 1,15

RIMOZIONE DI CANALI E CASSETTE
A01131  |Rimozione di canale portacavi in lamiera, con coperchio e quota parte dei pezzi speciali, incluso

I'onere per I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di

carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:
A01131a spessore lamiera 8/10 mm kg 4,14 2,62
A01131b spessore lamiera 10/10 mm kg 3,21 2,03
A01131c spessore lamiera 12/10 mm kg 2,59 1,64
A01131d spessore lamiera 15/10 mm kg 2,10 1,33
A01132 Rimozione di cassetta in lega leggera, incluso I'onere per I'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di carico, trasporto e scarico a discarica

autorizzata:
A01132a |dimensioni esterne fino a 100 x 100, paftorditta 75 mm | kg 19,95 12,62
A01132b dimensioni esterne fino a 300 x 300, profondita 100 mm kg 8,77 5,55
A01133  Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei pezzi speciali anche in

metallo, incluso I'onere per I'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso

I'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:
A01133a sezione fino a 150 cmq m 4,51 2,85
A01133b sezione da 151 a 300 cmq m 6,18 3,91
A01133c sezione da 301 a 600 cmq m 7,72 4,88

Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso

lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il

trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso 'onere di

carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento:
A01134  per tubazioni in pvc diametro nominale:
AO01134a finoa 20 mm m 1,72 1,09
A01134b fino a 32 mm m 2,29 1,45
A01134c fino a 50 mm m 2,86 1,81
A01135  per tubazioni in acciaio diametro nominale:
A01135a fino a 20 mm m 2,58 1,63
A01135b |fino a 32 mm | m 3,15 1,99
A01135¢c fino a 50 mm m 3,72 2,35

RIMOZIONE DI CAVI
A01136  Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso lI'onere per I'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso 'onere di carico, trasporto e scarico a

discarica autorizzata:
AO01136a sezione fino a 16 mmq kg 1,36 0,86
A01136b sezione 16 + 50 mmq kg 1,24 0,78
A01136¢c sezione 50 + 95 mmq kg 1,17 0,74
A01136d _sezione oltre 95 mmgq kg 0,93 0,59




A01137  Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso I'onere per I'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso 'onere di carico, trasporto e scarico a

discarica autorizzata:
A01137a sezione fino a 6 mmgq kg 1,36 0,86
A01137b sezione 6 + 16 mmq kg 1,24 0,78
A01137c sezione 16 + 35 mmq kg 1,17 0,74
A01137d sezione oltre 35 mmq kg 0,93 0,59
A01138 |Rimozione di cavo rigido unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per I'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio del cantiere, escluso I'onere di carico, trasporto e scarico a discarica

autorizzata:
A01138a sezione fino a 16 mmq kg 1,54 0,97
A01138b sezione 16 + 50 mmq kg 1,42 0,90
A01138c sezione 50 + 95 mmq kg 1,36 0,86
A01138d sezione oltre 95 mmq kg 1,05 0,66
A01139  Rimozione di cavo rigido multipolare con conduttori in rame, incluso I'onere per |'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso 'onere di carico, trasporto e scarico a

discarica autorizzata:
A01139a sezione fino a 6 mmgq kg 1,54 0,97
A01139b sezione 6 + 16 mmq kg 1,42 0,90
A01139c \sezione 16 + 35 mmq kg 1,36\ 0,86
A01139d sezione oltre 35 mmq kg 1,05 0,66

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E CARPENTERIE
A01140 Rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a

vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale

materiale di recupero, I'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per

gruppo di dispositivi alloggiati in scatola:
AO01140a da 1-3 posti cad 3,32 2,10
A01140b (fino a 5 posti cad 3,92 2,48
A01140c_[fino a 7 posti cad 4,23 2,68
A01141  |Rimozione di apparecchiature elettriche modulari (interruttori, portafusbili, contattori, relé, etc.)

installati all'interno di quadri e centralini, compresi tutti gli accessori di cablaggio e relativi conduttori

posti all'interno del quadro o centralino:
AO01141a unipolari portata fino a 32 A cad 3,71 2,35
A01141b unipolari portata fino a 125 A cad 4,08 2,58
AO01141c bipolari portata fino a 32 A cad 2,41 1,52
A01141d bipolari portata fino a 125 A cad 2,72 1,72
AO01141e tripolari portata fino a 32 A cad 3,09 1,95
A01141f tripolari portata fino a 125 A cad 3,40 2,15
A01141g \tetrapolari portata fino a 32 A cad 4,01 \ 2,54
A01141h tetrapolari portata fino a 125 A cad 4,63 2,93
A01142  Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale isolante, installati a giorno o ad incasso,

inclusi, portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro con esclusione dello

smontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale:
A01142a fino a 250 x 250 mm cad 4,63 2,93
A01142b fino a 600 x 400 mm cad 9,27 5,86
A01142c [fino a 1000 x 800 mm cad 15,44 9,76
A01143 |Rimozione di armadi, contenitori e cassette in lamiera di acciaio, installati a giorno o ad incasso,

inclusi, portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro con esclusione dello

smontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale:
A01143a fino a 600 x 600 mm cad 13,90 8,79
A01143b fino a 1200 x 600 mm cad 18,53 11,72
A01143c [fino a 1800 x 600 mm cad 24,71 15,63
A01143d (fino a 2000 x 800 mm cad 30,89 19,54
A01143e fino a 2200 x 1000 mm cad 37,06 23,44

RIMOZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
A01144 | Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o policarbonato,

inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e I'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata

cad 8,52 5,39

A01145  Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro

o a soffitto e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso I'onere

di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:
A01145a 1 x18 W cad 8,52 5,39
A01145b 2x 18 W cad 9,82 6,21
A01145c 4x 18 W cad 11,30 7,15
A01145d 1x36 W cad 10,07 6,37
A01145e 2x36 W cad 11,86 7,50
A01145f |1x58 W cad 11,06 6,99
A01145g 2x58 W cad 13,03 8,24

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
A01146  Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta

provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione

degli oneri di discarica me 46,14 23,05




A01147

A01148

A01149

A01150
A01151

A01151a
A01151b
A01152

A01153

A01154

Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di
risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
2010, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni
con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro
I'ambito dell zrea dii camtiere, per percorsi fimo @ S0 m

Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e
scarico dei materiali:

valutazione a peso, per ogni 100 kg

valutazione a volume

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli

SMALTIMENTI

Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido,mamnitestodiicstifczomreda
parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello
smaltimento

Cernita del materiale proveniente da demolizioni o crolli, con riferimento alle O.P.C.M. 3923 del
18.02.2011 e 4014 del 23.03.2012, mediante raccolta, selezione e raggruppamento per categorie
omogenee negli appositi contenitori o aree pubbliche predisposte, compreso caratterizzazione,
identificazione codice CER al fine di renderli classificabili per il conferimento presso impianti di
recupero ed eventualmente presso le discariche autorizzate, per tipologie di rifiuto. E inoltre
compresa la raccolta e separazione in ambito di cantiere, per il successivo riutilizzo, di beni
d’interesse architettonico,atisitmessttwitmod dbbpiné d e Eétitilidv aier e ackbasisithblidicali diopgpi, di
mattoni, di ceramiche, di pietre con valenza di cultura locale, di legno lavorato, di metalli lavorati -
separati all’origine secondo le disposizioni delle competenti autorita -, abiti, mobili, oggetti tecnologici
ed oggettistica di vario genere, di componenti riusabili e cioé di elementi costruttivi dismessi
dall'edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni nell'ambito
del cantiere. Le varie tipologie di materiali suddivisi verranno trattate secondo quanto disposto dalle
normative vigenti in materia, e secondo specifiche esigenze espresse dalla D.L. Sono compresi la
movimentazione in ambito di cantiere, il carico, trasporto e scarico, nei siti predisposti, fino alla
distanza massima di 5 km, la pulitura della zona di selezione. La misurazione in volume del materiale
di demolizione, in mancanza di determinazioni piu dettagliate, pud essere stimato forfettariamente in
percentuale del volume vuoto per pieno délffabbricato secondo le seguenti aliquote: per edifici in
muratura 35%, per edifici in cemento armato 25%, per edifici con struttura mista 30%

mc
mc
‘ mcC

mc

cad
mc
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mcC

68,36
21,84
34,75‘

14,59

1,68
32,28

69,49

480,30

46,97

16,43
12,29
21,98

9,23

1,02
19,60

43,95

29,70

A01155

Maggiorazione per trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalla demolizione totale o parziale di
fabbricati, alle aree di raccolta predisposte dai Comuni, agli impianti autorizzati o a discarica, per
distanze superiori ai 5 km e limitatamente alla distanza eccedente. In mancanza di determinazioni piu
dettagliate, il peso dei materiali pud essere stimato forfettariamente sulla base del volume del
materiale di demolizione considerando un peso specifico medio di 1,65 t/mc:

A01155a

eseguita con automezzi con portata superiore a 50 q

t’/km

0,54

A01155b
A01156

eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore ai 50 q

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso
impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri,
tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia
del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei
rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a
committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri:

t’/km

0,69

A01156a
A01156b
A01156¢

C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
C.E.R 01 04 10 - Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
C.E.R 01 04 13 - Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi di cui alla voce 01 04 07

A01156d
A01156e
A01156f

A011569g

C.E.R 01 12 01 - Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

C.E.R 01 12 06 - Stampi di scarto

C.E.R 01 12 08 - Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a
trattamento termico)

C.E.R 10 13 11 - Rifiuti délla produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli
alle voci 101309 e 10 13 10

. .|~ - .

L

A01156h
A01156i
A01156
A01156k

C.E.R 15 01 01 - Imballaggi di carta e cartone
C.E.R 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti
C.E.R 17 01 01 - Cemento

C.E.R 01 01 02 - Mattoni

x
«Q

A01156I

C.E.R 17 01 03 - Mattonelle e ceramiche

A01156m C.E.R 17 01 07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di

cui alla voce 17 01 06

A01156n |C.E.R 17.02.01 - Legno

—_ . -




A01156p C.E.R 17 02 03 - Plastica kg 0,53
A01156q C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 t 18,99
A01156r C.E.R 17.05.04 - Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 t 18,99
A01156s C.E.R 17.05.08 - Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso di quello di cui alla voce 17 05 07 t 18,99
A01156t C.E.R 17.06.04 - Materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voci 17 06 01 e 17 06 03 kg 0,70
A01156u C.E.R 17.08.02 - Materiale da costruzione a base di gesso diversi di quelli di cui alla voce 17 08 01
kg 0,73
A01156v C.E.R 17.09.04 - Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci
170901-170902¢e 17 09 03 t 18,99
|PROTEZIONI | |
A01157  Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione provvisoria di pavimenti con pannelli in
MDF da mm 5, compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo nastro. mq 7,33 2,43
A01158  Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in opera di teli in p.v.c. o nylon pesanti a protezione
di superfici e/o arredi compreso ogni onere e magistero per il fissaggio. Sono escluse eventuali
carpenterie in legno. mq 4,84 2,04
A01159 | Strato di protezione in gomma-piuma. Formazione di strato protettivo in gommapiuma dello spessore
di mm 30, per la protezione di superfici, volte, pareti, elementi architettonici, etc. da eseguirsi con
particolare cura. L'eventuale impiego di opere di supporto sara compensato a parte. Nel caso di volte
il computo della superficie verra effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale
aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte
a tutto sesto di qualsiasi tipo
mq 4,62 2,04
OPERE PROVVISIONALI IN EMERGENZA
A01160  Puntellatura, con elementi tubolari e giunti in acciaio, di strutture danneggiate o pericolanti per
consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, compreso
basette fisse e regolabili, spinotti, etc. e quanto altro occorre per dare I'opera compiuta a perfetta
regola d’arte, esclusa la sola progettazione, valutata al giunto cad 26,71 16,60
A01161 | Smontaggio di puntellatura, con elementi tubolari e giunti in acciaio, di strutture danneggiate o
pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto,
compreso basette fisse e regolabili, spinotti, etc. e quanto altro occorre per dare I'opera compiuta a
perfetta regola d'arte, valutato al giunto cad 8,57 5,62
A01162 |Cerchiature e puntellature, con profilati in acciaio serie HEA, HEB, IPE, UPN, tubolare e/o scatolare
etc., di qualsiasi sezione o forma, o elementi lignei, di fabbricati danneggiati o pericolanti per
consentire le successive operazioni in sicurezza, compresi i tiranti passanti in piatto o tondo in
acciaio di idonea sezione ed i relativi sistemi di ancoraggio, le necessarie perforazioni delle murature,
il tiro in alto, il posizionamento secondo lo schema di progetto, e quanto altro occorre per dare I'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione
kg 8,06 3,02
A01163  Cerchiature, con fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per
una lunghezza fino a 5,00 m reso, di pilastri e spigoli di fabbricati. Escluse le opere accessorie e la
progettazione cad 185,33 43,52
A01164  Cerchiature, con fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per
una lunghezza da 5,00 fino a 10,00 m, di pilastri e spigoli di fabbricati. Escluse le opere accessorie e
la progettazione cad 237,16 52,55
A01165  Cerchiature, con fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per
una lunghezza da 10,00 fino a 15,00 m, di pilastri e spigoli di fabbricati. Escluse le opere accessorie
e la progettazione cad 288,67 61,36
A01166 |Fune in acciaio anima metallica,mamingessttatiipS3 0 RN ererarehthtaterpprovsisitalainin ‘ ‘
emergenza:
AO01166a diametro 16 mm, portata minima 6.240 kg, coefficiente di sicurezza 2,5:1 m 21,46 8,86
A01166b diametro 20 mm, portata minima 9.760 kg, coefficiente di sicurezza 2,5:1 m 26,38 10,63
A01166c diametro 24 mm, portata minima 14.020 kg, coefficiente di sicurezza 2,5:1 m 31,14 11,39
A01167 |Ancoraggio su un solo lato di fune in acciaio anima metallica zincata, non ingrassata, per cerchiature
provvisionali in emergenza, realizzato mediante i seguenti accessori: una redancia, un grillo, un
tenditore, n. 5 morsetti per la fune @ 16, n. 7 morsetti per la fune @ 20 e & 24, una barra filettata | =
100 cm diametro 42 mm, una piastra in acciaio S235j di dimensioni 350 x 500 x 10 mm, un golfare
femmina, un dado e controdado M42, incluse tutte le lavorazioni necessarie per dare I'opera
completa a regola d'arte e secondo le indicazioni ddlla D.L.:
AO01167a per fune diametro 16 mm cad 186,08 4217
A01167b per fune diametro 20 mm cad 276,32 42,17
A01167c per fune diametro 24 mm cad 309,10 4217
A01168  Giunzione testa-testa di fune in acciaio anima metallica, non ingrassata, tipo S10 ZN, per cerchiature
provvisionali in emergenza, realizzata mediante i seguenti accessori: due redancie, due grilli, un
tenditore, n. 10 morsetti per la fune @ 16, n. 14 morsetti per la fune @ 20 e @ 24, incluse tutte le
lavorazioni necessarie per dare I'opera completa a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.:
A01168a |per fune diametro 16 mm | cad 136,78 3205
A01168b per fune diametro 20 mm cad 230,34 42,17
A01168c per fune diametro 24 mm cad 280,72 4217
A01169  Giunzione di fune in acciaio anima metallica, non ingrassata, tipo S10 ZN con una trave HEA, per
cerchiature provvisionali in emergenza, realizzata mediante i seguenti accessori: n. 5 morsetti per la
fune @ 16, n. 7 morsetti per la fune @ 20 e & 24, due pezzi di tubo tondo dimensioni 33 x 2,6 mm L =
20 cm, un fermo laterale in acciaio B450 C diametro 16 mm L = 20 cm, incluse tutte le lavorazioni
necessarie per dare I'opera completa a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.:
A01169a per fune diametro 16 mm cad 26,50 7,59
A01169b |per fune diametro 20 mm | cad 38,32 8,43




A01169c per fune diametro 24 mm cad 51,21 8,43
A01170  Lamierino metallico per deviazione di fune in acciaio su spigolo di muratura, per cerchiature
provvisionali in emergenza, spessore 4 mm, per alloggio del tirante tra moraletti verticali di spigolo
inclusi fermi in tondino di acciaio B450 C diametro 6 mm e mezzo tubo Innocenti saldato
cad 23,42 12,65
A01171 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e
simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita:
AO01171a senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m mq 143,35 33,30
A01171b nolo per il primo mese o frazione per altezze fino a 4 m compreso smontaggio a lavoro finito mq 24,30 5,51
A01171c_|nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per altezze fino a 4 m | mg/mese | 2,04| 0,46
A01171d senza recupero del materiale per ogni metro eccedente ai primi 4 mq 24,53 4,41
A01171e nolo per il primo mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 4 compreso smontaggio a lavoro
finito mq 6,20 1,10
A01171f | nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per ogni metro eccedente i 4 mg/mese 0,52 0,09
A01172  Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e
simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita:
AO01172a senza recupero del materiale per altezze fino a 4,00 m mq 191,83 55,33
A01172b nolo per il primo mese o frazione per altezze fino a 4,00 m compreso smontaggio a lavoro finito mq 35,09 11,02
A01172c nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per altezze fino a 4,00 m mg/mese 3,37 0,92
A01172d |senza recupero del materiale per altezze da 4,01 ma 7,00 m | mq | 38,54 8,81
A01172e nolo per il primo mese o frazione per altezze da 4,01 m a 7,00 m compreso smontaggio a lavoro finito
mq 8,10 2,20
A01172f nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per altezze da 4,01 ma 7,00 m mg/mese 0,66 0,18
A01173  Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro
lineare di elemento puntellato:
A01173a senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m m 99,94 27,66
A01173b nolo il primo mese o frazione per altezze fino a 4,00 m compreso smontaggio a lavoro finito m 19,57 5,51
A01173c nolo per ogni mese o frazione per altezze fino a 4,00 m m/mese 1,61 0,46
A01173d |senza recupero del materiale per altezze da 4,01 ma 7,00 m m 17,93 4,41
A01173e |nolo il primo mese o frazione per altezze da 4,01 m a 7,00 m compreso smontaggio a lavoro finito
m 3,89 1,10
A01173f nolo per ogni mese o frazione per altezze da 4,01 ma 7,00 m m/mese 0,34 0,09
A01174  Puntellatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con: ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito:
AO01174a senza recupero del materiale con puntelli in legno mq 67,65 18,50
A01174b nolo per il primo mese o frazione con puntelli in legno mq 23,11 4,63
A01174c nolo per ogni mese o frazione dopo il primo con puntelli in legno mg/mese 1,93 0,38
A01174d senza recupero del materiale con puntelli in ferro mq 89,67 11,01
A01174e |nolo per il primo mese o frazione con puntelli in ferro | mq | 26,11 2,75
A01174f nolo per ogni mese o frazione dopo il primo con puntelli in ferro mag/mese 2,17 0,23
A01175  Puntelli metallici a croce, dimensioni 200 x 360 cm, per il sostegno di zone di solaio pericolante,
valutato per ogni puntello cad 22,65 5,79
A02. PROVE GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALI, FONDAZIONI PROFONDE E
POZZI PER ACQUA € €m.m.
SONDAGGI GEOGNOSTICI A ROTAZIONE
A02001 |Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno,
dalla sede legale al cantiere; I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo
scarico; il personale necessario cad 968,00 290,00
A02002 Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di
perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso
I'onere per lo spostamento da un foro al successivo. E compreso quanto occorre per dare
I'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima:
A02002a per distanza fino a 300 m cad 184,00 55,00
A02002b per distanza superiore a 300 m cad 287,00 86,00
A02003 |Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo
Wereline, con carotieri di diametro minimo 85 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi,
limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti. La perforazione dovra essere eseguita a secco o con una
quantita minima di fluido di circolazione secondo le indicazioni del direttore lavori. E compreso quanto
altro occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondita misurate a partire dal
piano di campagna:
A02003a dam 0 am 30 m 57,00 17,10
A02003b dam 30,01 am 60 m 62,00 18,60
A02004 |Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo
Wereline, con carotieri di diametro minimo 85 mm, in terreni a granulometria media costituiti da
sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo, ed in rocce di durezza media che non richiedono I'uso
del diamante. E compreso I'uso di tutti gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di
carotaggio richiesta. La perforazione dovra essere eseguita a secco o con una quantita minima di
fluido di circolazione secondo le indicazioni del direttore lavori. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondita misurate a partire dal
piano di campagna:
A02004a dam0am30 m 64,00 19,20
A02004b da m 30,01 am 60 m 77,00 23,10




A02005 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo

Wereline, con carotieri di diametro minimo 85 mm, in terreni a granulometria grossolana costituiti da

ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e rocce calcaree. E compreso I'uso di tutti gli attrezzi e gli

accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. La perforazione dovra

essere eseguita a secco o con una quantita minima di fluido di circolazione secondo le indicazioni del

direttore lavori. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Per ogni

metro e per profondita misurate a partire dal piano di campagna:
A02005a dam0am30 m 75,00 22,50
A02005b \da m 30,01 am 60 \ m 94,00\ 28,20
A02006  Compenso per perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria media e

grossolana, per uso di corone diamantate durante I'esecuzione di sondaggi a rotazione m 63,00 18,90
A02007  Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo,

di diametro 85 — 145 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce

tenere tipo tufiti, etc. E compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Per ogni

metro e per profondita misurate a partire dal piano di campagna:
A02007a dam0am 30 m 40,60 12,20
A02007b dam 30,01 am 60 m 49,80 14,90
A02008 |Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo,

di diametro 100-145 mm iintéeresmigitisadssicoimromueedireeEEE copess quanti@kitt@ocone geeddare

la perforazione completa. Per ogni metro e per profondita misurate a partire dal piano di campagna.
A02008a dam0am 30 m 49,80 14,90
A02008b dam 30,01 am 60 m 59,00 17,70
A02009 Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di

nucleo quando ritenuto necessario o se espressamente richiesto dal committente, realizzato con le

prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalita tecnologiche" e "Norme di misurazione":
A02009a per profondita da m 0,01 a m 10,00 m 12,20 3,66
A02009b | per profondita oltre m 10,01 | m 16,80/ 5,00
A02010 |Trasporto dell'attrezzatura di perforazione ad elica. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di

andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione ad

elica; il personale necessario cad 323,00 97,00
A02011 Installazione di attrezzature per perforazione a rotazione ad elica in corrispondenza di ciascun punto

di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso

I'onere dello spostamento da un foro al successivo. E compreso quanto occorre per dare

l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e ['ultima cad 92,00 27,60
A02012 | Perforazione a rotazione ad elica in terreni anche ciottolosi, diametro minimo 100 mm. E compreso

quanto occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondita misurate a partire

dal piano di campagna, finoa 10 m m 25,40 7,60
A02013  Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a

rotazione impiegando campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diametro minimo 80 mm. E

compresa l'incidenza della fustella. E compreso quanto altro occorre per dare il prelievo completo.

Per ogni prelievo e per profondita misurate a partire dal piano di campagna:
A02013a damOam20 cad 61,00 18,30
A02013b dam 20,01 am 40 cad 73,00 21,90
A02013c dam 40,01 am 60 cad 85,00 25,50
A02014 | Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a

rotazione impiegando campionatore a pistone (tipo "Ostemberg") o rotativo (tipo "Mazier" o

"Deninson") del diametro minimo 80 mm. E compresa l'incidenza della fustella. E compreso quanto

altro occorre per dare il prelievo completo. Per ogni prelievo e per profondita misurate a partire dal

piano di compagna:
A02014a damOam20 cad 73,00 21,90
A02014b dam 20,01 am 40 cad 85,00 25,50
A02014c dam 40,01 am 60 cad 99,00 29,70
A02015 |Prelievo di campioni rimaneggiati e spezzoni di carote, nel corso dell'esecuzione di sondaggi e loro

conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. E compreso quanto

occorre per dare il prelievo completo. Per ogni prelievo e per profondita misurate a partire dal piano

di campagna dam 0 a m 80 cad 6,20 1,86
A02016  Standard "Penetration Test" eseguito nel corso di sondaggi a rotazione, con campionatore tipo

"Raymond" con meccanismo a sganciamento automatico. E compreso quanto occorre per dare la

prova completa. Per ogni prova e per profondita misurate a partire dal piano di campagna:
A02016a dam0am20 cad 67,00 20,10
A02016b dam 20,01 am40 cad 83,00 24,90
A02017  |Prove scissometriche effettuate in foro nel corso della perforazione. E inoltre compreso quanto altro

occorre per dare la prova completa. Per ogni prova e per profondita misurate a partire dal piano di

campagna:
A02017a damOam15 cad 153,00 45,90
A02017b dam 15,01 am 30 cad 172,00 52,00
A02018  Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; I'esecuzione di

tappi impermeabili in fori gia predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E compreso quanto

altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. E esclusa la fornitura del pozzetto

protettivo. Per profondita misurate a partire dal piano di campagna fino a 80 m:
A02018a | per ogni installazione cad 92,00 27,60
A02018b per ogni metro installato m 12,10 3,63




A02019

A02019a
A02019b
A02020

A02020a
A02020b
A02021

A02022

Piezometri tipo "Casagrande" doppio tubo in PVC, installati. Sono compresi: la fornitura dei materiali
occorrenti; la formazione del manto drenante; lo spurgo; I'esecuzione di tappi impermeabili in fori gia
predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E compreso quanto altro occorre per dare il
piezometro tipo "Casagrande" completo e funzionante. E esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.
Per profondita misurate a partire dal piano di campagna fino a 60 m:

per ogni installazione cad
per ogni metro di doppio tubo in PVC installato m
Tubi inclinometrici, installati. Sono compresi: la cementazione con miscela cemento-bentonite; la

fornitura e la posa dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti di giunzione, in fori gia predisposti,

per profondita misurate a partire dal piano campagna fino a 60 m; la piazzola in calcestruzzo

cementizio. E compreso quanto altro occorre per dare il tubo inclinometrico completo. E esclusa la

fornitura del pozzetto protettivo.

per ogni installazione cad
per ogni metro di tubo installato m
Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri, compresa la relativa posa in

opera e il lucchetto di chiusura. E compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti di protezione

completi cad
Misura di falda idrica in tubo opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici

durante tutto il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio. EE aoomyressaltaftomittuea diigreffai

relativi alla eventuale escursione di falda. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rilievo
completo. Per ogni lettura cad

245,00
12,10

184,00
48,90

92,00

4,27

74,00
3,63

55,00
14,70

27,60

1,28

A02023

A02024

Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente dalle perforazioni opportunamente

additivato con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo. E
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per ogni metro e per profondita misurate a partire

dal piano di campagna fino a 60 m m
Cassette catalogatrici per la conservazione dei terreni attraversati comprensive di documentazione
fotografica fornita su supporto digitale cad
\PROVE PENETROMETRICHE STATICHE \

7,30

20,40

2,19

6,10

A02025

A02026

A02027

A02027a
A02027b
A02027c
A02027d

A02028

A02029

Trasporto delle attrezzature per prova penetrometrica statica. Sono compresi: il carico, lo scarico; il

trasporto di andata e ritorno; I'approntamento delle attrezzature da 10-20 t, per prova penetrometrica

statica; il personale necessario cad
Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica statica, effettuata anche con penetrometro

elettrico, o piezocono su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una volta sola per verticale

anche nel caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E compreso quanto altro

occorre per dare l'installazione completa cad
Prova penetrometrica statica fino alla profondita richiesta o fino al rifiuto. Per le indagini con punta
elettrica e con piezocono € inoltre compreso I'utilizzo della strumentazione necessaria per la raccolta
dei dati penetrometrici e di deviazione dalla verticale. E inoltre compreso quanto occorre per dare la
prova completa.

con punta meccanica

con punta elettrica

con punta piezocono

dissipazione con punta piezocono

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE (S.C.P.T.)

Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica con penetrometro tipo ISSMFE,
"Meardi" (AGI), o "Emilia". Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno;
I'approntamento di attrezzature e per prova penetrometrica dinamica; il personale necessario cad
Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua con penetrometro

ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una sola volta per

verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E compreso quanto

occorre per dare l'installazione completa cad

>33 3

482,00

115,00

18,10
24,20
32,30
115,00

482,00

94,00

145,00

34,50

5,40
7,30
9,70
34,50

145,00

28,20

A02030

A02030a

A02030b

A02031

A02032

A02033

A02033a
A02033b

A02034

Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", fino alla
profondita richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto. E compreso quanto occorre per dare la prova
completa:
per ogni metro di profondita senza uso di rivestimento delle aste m
per ogni metro di profondita con uso del rivestimento delle aste m
PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE (DPL - DPM)
Trasporto delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica con maglio 10 - 20 - 30 kg, volata 20
50 cm (ISSMFE). Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno, I'approntamento
delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica; il personale necessario

cad
Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua con penetrometri tipo
DPL - DPM con maglio 10-20-30 kg, volata 20-50 cm (ISSMFE), su ciascuna verticale di prova da
contabilizzare una sola volta per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo perforo,
spostamenti compresi. E compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa

cad
Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometri tipo DPL - DPM con maglio 10 - 20 - 30
kg, volata 20 - 50 cm (ISSMFE), fino alla profondita richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto. E
compreso quanto altro occorre per dare la prova completa:
per ogni metro di profondita senza uso di rivestimento delle aste m
per ogni metro di profondita con uso del rivestimento delle aste m
PROVE DILATOMETRICHE
Trasporto delle attrezzature per prova dilatometrica DTM. Sono compresi: il carico, lo scarico; il
trasporto di andata e ritorno; I'approntamento delle attrezzature per prova dilatometrica; il personale
necessario cad

17,50
19,30

249,00

63,00

14,90
16,70

487,00

5,30
5,80

75,00

18,90

4,47
5,00

146,00




A02035

Installazione delle attrezzature per prova dilatometrica su ciascuna verticale di prova da
contabilizzare una sola volta per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo perforo,

spostamenti compresi. E compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa cad 116,00 34,80
A02036 Prova dilatometrica con dilatometro piatto o "Marchetti" eseguita ad intervalli di profondita di 20 cm
fino alle profondita richieste. E compresa la determinazione dei valori di taratura della membrana
prima e dopo ciascuna verticale di prova. E compresa la restituzione grafica dei dati Id, Kd, ed
interpretati utilizzando le comuni correlazioni. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
prova completa. Per ogni metro di profondita m 42,10 12,60
A02037 |Prova di dissipazione dilatometrica DMTA eseguita in terreni coesivi alla profondita richiesta. E ‘ ‘
compresa la restituzione grafica dei dati e quanto altro occorre per dare la prova completa:
A02037a compenso per prova della durata fino ad un'ora h 117,00 35,10
A02037b compenso per prova a partire dalla seconda ora h 99,00 29,70
A02037c compenso per prova a partire dalla settima ora h 79,00 23,70
PROVE DI PERMEABILITA
A02038 Esecuzione prove di permeabilita in situ secondo le modalita definite dall'Associazione Geotecnica
Italiana (AGI). E compreso quanto occorre per dare le prove complete:
A02038a per approntamento di ogni prova in foro di sondaggio cad 127,00 38,10
A02038b tipo "Lugeon" h 110,00 33,00
A02038c tipo "Lefranc" h 95,00 28,50
A02039 |Esecuzione di prove di emungimento in fori piezometrici. E compreso quanto occorre per dare le ‘ ‘
prove complete:
A02039a installazione e rimozione della pompa e dei tubi di mandata cad 315,00 95,00
A02039b spurgo e sviluppo del piezometro a mezzo "air lift" e/o pompaggio h 41,00 12,30
A02040 Esecuzione prove di pompaggio in piezometri diametro mm 100 con pompa da 2-31x s h 47,30 14,20
A02041  Prove di permeabilita in pozzetti superficiali. Sono compresi: il trasporto e I'approntamento della
strumentazione; I'esecuzione delle prove. E compreso quanto altro occorre per dare le prove
complete. Sono esclusi: I'onere per la predisposizione dello scavo; la graficizzazione, I'elaborazione e
l'interpretazione dei dati cad 190,00 57,00
\MISURE INCLINOMETRICHE, ESTENSIMETRICHE E PIEZOMETRICHE \ \
A02042 |Trasporto in andata e ritorno delle attrezzature di misura. Sono compresi: il viaggio del personale
addetto; lo spostamento da tubo a tubo inclinometrico nell'ambito della zona strumentata
cad 221,00 66,00
A02043  Misure inclinometriche mediante idonea strumentazione quale sonda dotata di sensore
servoinclinometrico biassiale, sensibilitd 20.000 sen a. E compreso quanto occorre per dare le misure
inclinometriche complete.
A02043a per ogni livello di lettura eseguito su due guide cad 3,13 0,94
A02043b | per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide cad 6,30 1,89
A02044  Elaborazione dati relativi a ciascuna misura eseguita su un tubo inclinometrico, comprensiva della ‘ ‘
restituzione grafica cad 64,00 19,20
A02045 Rilievo di falda acquifera su tubo piezometrico opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di
scandagli elettrici. E compresa la restituzione grafica dei dati. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare i risultati della misurazione completi cad 9,60 2,88
A02046  Misura estensimetrica mediante comparatore rimovibile su ciascuna base dell’estensimetro
opportunamente predisposta per la misura manuale. E compresa la restituzione grafica dei dati. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi cad 12,60 3,78
A02047 |Estensimetro ad aste con testa di misura da 1 a 6 basi ed aste in fibra di vetro, da installare in foro
appositamente realizzato, predisposto per la misura di tipo meccanico (con comparatore centesimale
rimovibile) od automatico (con sensore di spostamento e centralina di acquisizione dati automatica),
fornito e posto in opera. = coompressn quaTttD T TES [T diae | s Tsinet i apnpp et SSon@ssklsii:
la perforazione; la cementazione con miscele cementizie; le eventuali opere murarie occorrenti per il
corretto ancoraggio della testa di misura:
A02047a testa di misura in acciaio inox monobase, completa di coperchio di protezione a tenuta stagna
realizzato con materiale non soggetto a corrosione e provvisto di sistema di chiusura. cad 504,00 151,00
A02047b testa di misura in acciaio inox multibase (max n. 6 basi), completa di coperchio di protezione a tenuta
stagna realizzato con materiale non soggetto a corrosione e provvisto di sistema di chiusura
cad 662,00 199,00
A02048 |Asta in fibra di vetro diametro 8,00 mm con guaina di protezione esterna, forniti e posti in opera.
Sono compresi: I'ancoraggio superiore in acciaio inox e l'ancoraggio inferiore in acciaio a forte
zincatura ad aderenza migliorata; i tubi di iniezione e scarico m 8,80 2,64
A02049 Comparatore meccanico removibile per il rilievo degli spostamenti dell’estensimetro, con sistema di
accoppiamento a centramento forzato, risoluzione 0,01 mm, fornito e posto in opera. Sono
compresi:la custodia per il trasporto; il sistema per il controllo della taratura nel tempo
cad 504,00 151,00
A02050 |Trasduttore elettrico di spostamento per la misura in automatico degli spostamenti dell’estensimetro,
con sensore di tipo potenziometrico lineare, campo di misura mm 25,00, linearita 0,2% FS, segnale in
uscita in tensione o corrente, alloggiato in contenitore a tenuta stagna realizzato con materiale non
soggetto a corrosione, et gy to T | terrp alia teest ta dil et Ersimetto
cad 579,00 174,00
A02051  Centralina di acquisizione e memorizzazione dati automatica monocanale, risoluzione 8 bit,
accuratezza 0,4% FS, capacita di memoria min. 1800 letture, tipo di memoria EEPROM (non
volatile), standard di comunicazione RS232, intervallo di acquisizione programmabile, alimentazione
con batteria interna, contenitore a tenuta stagna provvisto di chiusura, completa di cavo di
collegamento al computer e software di comunicazione cad 1.230,00 369,00




A02052 Centralina di acquisizione e memorizzazione dati automatica, n. 6 ingressi analogici in tensione e/o

corrente, risoluzione 16 bit, accuratezza 0,05% FS, capacita di memoria di almeno 50000 letture, tipo

di memoria EEPROM (non volatile), standard di comunicazione RS232, intervallo di acquisizione

programmabile, batteria interna ricaricabile, contenitore a tenuta stagna provvisto di chiusura,

completa di batteria supplementare da sostituire periodicamente, carica batteria, cavo di

collegamento al computer e software di comunicazione cad 3.720,00 1116,00
A02053  Cavo elettrico multipolare schermato per il collegamento dei sensori con la centralina di acquisizione

dati, con un numero di poli adeguato al tipo ed al numero di sensori da collegare m 3,13 0,94

PROVE IN SITU
A02054 |Prove di determinazione della densita in situ con volumometro a sabbia. E compreso quanto occorre ‘

per dare la prova completa. Sono escluse le spese di viaggio e trasferta cad 75,00 22,50
A02055 Determinazione di viscosita e/o fluidita attraverso prove eseguite con viscosimetro di Masch o con

cono condotta fino al raggiungimento dei valori di viscosita richiesti dalla D.L. cad 10,80 3,24
A02056  Esecuzione di prova di carico su piastra con tre incrementi di carico, con determinazione del Modulo

(Md) e realizzazione del grafico carico/deformazione, eseguita con un ciclo di carico e scarico, con

piastra del diametro di 300 mm, compresa la determinazione del contenuto naturale in acqua. E

inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. Sono esclusi gli oneri dovuti a

trasferimenti, personale e mezzo di contrasto cad 228,00 68,00
A02057 Compenso per prova di carico su piastra
A02057a \per prova eseguita con piastra di diametro >300 mm \ cad 33,70\ 10,10
A02057b per ogni ciclo di carico e scarico aggiuntivo cad 33,70 10,10
A02057c per ogni incremento di carico aggiuntivo cad 33,70 10,10
A02058 Prova C.B.R. in campo, secondo normativa C.N.R., per la determinazione dell'indice di portanza

C.B.R. Sono compresi gli oneri dovuti a trasferimenti o simili. E inoltre compreso quanto altro occorre

per dare la prova completa cad 229,00 69,00

INDAGINI GEOFISICHE: SONDAGGI ELETTRICI VERTICALI (S.E.V.), PROFILI ELETTRICI DI

RESISTIVITA APPARENTE, PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE

ELETTRICHE), PROSPEZIONI SISMICHE DI SUPERFICIE E IN FORO GEORADAR, LOGS

GEOFISICI IN POZZO
A02059 |Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature e loro

revisione, di tipo geoelettrico quadripolare, profili elettrici e multielettrodici compreso il carico e lo

scarico. Sono esclusi eventuali oneri di accessibilita a corpo 315,00 95,00
A02060 Installazione attrezzature in ciascun punto di sondaggio compreso I'onere dello spostamento dal

primo al successivo. E compreso quanto occorre per dare l'installazione completa.
A02060a per strumentazione tipo SEV a corpo 95,00 28,50
A02060b per profili elettrici e apparati multielettrodici a corpo 157,00 47,10
A02061 |Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger"

con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di restituzione

grafica dei dati del sondaggio. E compreso quanto occorre per dare il sondaggio completo.
A02061a per ogni sondaggio con stendimento A-B <200 m cad 265,00 80,00
A02061b per ogni successivo tratto di 100 m o frazione oltre i primi 200 m cad 37,90 11,40
A02062  Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un

numero di 7 misure per decade logaritmica, comprensivo di restituzione grafica dei dati del

sondaggio. E compreso quanto occorre per dare il sondaggio completo.
A02062a per ogni sondaggio con stendimento di A-B <200 m cad 379,00 114,00
A02062b per ogni successivo tratto di 100 m o frazione oltre i primi 200 m cad 58,00 17,40
A02063 |Compenso addizionale per esecuzione di sondaggi in aree accidentate per ostacoli artificiali e ‘ ‘

naturali con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" o "Schlumberger” m 0,31 0,09
A02064  Profili elettrici multielettrodici, mediante dispositivi con numero di picchetti base compreso fra 8 e 32.

E compresa la restituzione grafica dei dati. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'indagine completa.
A02064a per profili con equidistanza elettrodica finoa 3 m m 9,60 2,88
A02064b per profili con equidistanza elettrodica soprai 3 m m 5,70 1,71
A02065 |Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature e loro

revisione, per prospezioni geofisiche di tipo sismica di superficie a rifrazione, riflessione in onde P o

S, MASW, o in foro, compreso il carico e lo scarico. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'approntamento completo. Sono esclusi eventuali oneri di accessibilita cad 315,00 95,00
A02066 |Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso I'onere dello

spostamento dal primo al successivo. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'installazione

completa.
A02066a per installazione attrezzature di indagine di tipo “sismica a rifrazione” e base sismica con onde Po S

o MASW cad 96,00 28,80
A02066b per installazione attrezzature di indagine in foro per down hole cad 157,00 47,10
A02066¢c per installazione attrezzature di indagine in foro per cross-hole cad 252,00 76,00
A02067 |Esecuzione profilo sismico a rifrazione in onde P o S con base fino a m 230, tramite geofoni a

risposta verticale e orizzontale. Le onde di taglio S, dovranno essere ottenute mediante“inversione di

polarita”, per differenza tra le tracce relative alle battute a destra, con quelle delle battute a sinistra,

del corpo energizzante. Utilizzo di sismografo multicanale a non meno di 16 bit e non meno di 24

canali, numero di energizzazioni, non inferiori a 5, con qualsiasi tipo di energizzazione in

compressione e/o di taglio, escluso I'uso di esplosivi, con realizzazione delle dromocrone relative,

compresa la restituzione dei dati di campagna in supporto cartaceo e magnetico. E inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
A02067a con spaziature geofoniche <m 5 m 10,10 3,03
A02067b con spaziature geofoniche >m 5e <m 10 m 8,80 2,64




A02068

A02069

A02070

A02070a

Esecuzione profilo sismico a rifrazione con metodologia MASW a 12-24 geofoni, spaziatura massima
3 m, guadagno costante su tutti i canali, nessun guadagno automatico, né filtraggio. Acquisizione
onde di Rayleigh e/o onde di Love, mediante geofoni verticali da 4,5 Hz, e/o orizzontali da 10 Hz,
energizzazioni in compressione e/o di taglio a piu distanze differenziate, ad entrambi gli estremi del
profilo. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Compenso per esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m, per rilievi con
I'esecuzione di altre dromocrone per coppie di tiro aggiuntive esterne alla base

Prove sismiche tipo "Down-hole" in onde P e/o S in foro gia predisposto, utilizzando sismografo
digitale, con registrazione dati su supporto magnetico e restituzione cartacea, con disponibilita di pre-
trigger. Utilizzo di una sorgente posta a distanza di 3 - 4 m dal centro del foro. Esecuzione delle
misure con passo di non meno di 1 m, energizzazione di taglio con inversione di polarita per lettura
delle onde S, energizzazione a battuta verticale per la lettura delle onde P. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare le prove complete.

Con l'utilizzo di un unico sensore. Per ogni prova in fori da 30 m di profondita trenta punti di misura

cad

10,10

1,88

1.589,00

3,03

0,56

477,00

A02070b

A02071

A02072

A02073

A02074

Con l'utilizzo di due sensori a tre componenti ortogonali, I'orientazione di uno dei trasduttori di ogni
sensore in direzione parallela alla sorgente. Per ogni prova in fori da 30 m di profondita e trenta punti
di misura

Predisposizione di fori di sondaggio verticali per prove “Down-hole” eseguendo rivestimento del foro
con tubazione in PVC od altro materiale ad alta impedenza alle vibrazioni; il diametro interno del tubo
deve essere compreso fra 80 mm e 125 mm e lo spessore fra 5 mm e 10 mm. Cementazione dal
basso dei fori in corrispondenza dello spazio anulare compreso fra le pareti del foro ed il tubo di
rivestimento fino al rifluimento della miscela cementizia in superficie, utilizzando valvola di fondo foro
e qualora non sia possibile, utilizzare un tubo calato nell'intercapedine fino a fondo foro. E compreso
quanto altro occorre per dare la predisposizione completa ad esclusione del pozzetto protettivo

Prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori gia predisposti e con verticalita controllata, con qualsiasi tipo
di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, registrazione dati su
supporto magnetico e restituzione cartacea, con disponibilita di pretrigger. Utilizzo di una sorgente
calata in foro ad una profondita iniziale non superiore a 1,5 m, provvista di dispositivo di aggancio e
sgancio alle pareti del foro, che assicuri salda aderenza e capace di produrre onde di taglio
polarizzate su piani verticali. Sensore velocimetrico a tre componenti ortogonali. Orientazione di uno
dei trasduttori in direzione parallela alla sorgente. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare le
prove complete. Esecuzione delle misure con passo massimo di 1 m. Per ogni prova in fori da30 m di
profondita e trenta punti di misura

Determinazione della distanza reale tra i fori di rilievo per ogni punto di misura, tramite misure
inclinometriche di precisione tale da rendere trascurabile I'errore nel calcolo delle velocita. Nel caso
di realizzazione di ulteriore foro destinato unicamente all’energizzazione, in quest’ultimo le misure
inclinometriche potranno essere omesse. E compreso quanto altro occorre per dare la
predisposizione completa ad esclusione del pozzetto protettivo e delle misure inclinometriche che
saranno compensate con relativa voce di prezzario

Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per
prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, escluso eventuali oneri di accessibilita

cad

cad

a corpo

2.278,00

25,20

2.451,00

50,00

315,00

683,00

7,60

735,00

15,00

95,00

A02075

A02076

Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso I'onere per lo spostamento dal
primo al successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione di materiali e cose, il
decespugliamento delle aree ed il livellamento del terreno qualora necessario

Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con passate trasversali ogni5mo a
maglia predeterminata, su di una fascia di ampiezza massima di 1 m, con assetto di investigazione
tramite antenna singola, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e
profondita possibile in relazione agli obiettivi della prospezione ed alle caratteristiche del sottosuolo e
della struttura, compresa la restituzione dei dati di campagna su supporto cartaceo o informatico. E
compreso quanto occorre per dare I'indagine completa. E esclusa I'elaborazione dei dati mediante
processing di livello medio-alto (deconvoluzione, migrazione, ecc.)

cad

127,00

7,50

38,10

2,25

A02077

Esecuzione di indagine georadar con piu antenne in linea, lungo percorsi longitudinali, con passate
trasversali o a maglia predeterminata assetto di investigazione tramite due o piu antenne in linea, di
opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondita possibile in relazione agli
obiettivi della prospezione ed alle caratteristiche del sottosuolo e della struttura, compresa la
restituzione dei dati di campagna su supporto cartaceo o informatico. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'indagine completa. E esclusa I'elaborazione dei dati mediante processing di livello
medio-alto (deconvoluzione, migrazione, ecc.)

12,80

3,84

A02078

A02079

A02080

Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per
esecuzione di logs geofisici in pozzo, compreso carico e scarico, escluso eventuali oneri di
accessibilita

Installazione attrezzature per I'esecuzione di logs geofisici in pozzo in ciascuna verticale d’'indagine,
compreso I'onere per lo spostamento dal primo foro al successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la
rimozione di materiali e cose all’'interno dei fori di indagine

Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario
per fornire I'acquisizione completa dei dati:

a corpo

cad

820,00

157,00

246,00

47,10




A02080a

A02080b
A02080c
A02080d
A02080e
A02080f
A02080g
A02081

A02081a
A02081b
A02081c
A02082

gamma naturale, resistivita 16”,64”, laterale, resistenza “single point”, potenziali spontanei,
temperatura e conducibilita del fluido congiuntamente

gamma naturale

Ps, Single Point

Ps, 16”,64”, laterale

temperatura

Caliper

Flow-meter

Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical spectral ratio), analisi con metodo di nakamura
utilizzando una stazione sismometrica a tre componenti, per la valutazione della frequenza
caratteristica di sito mediante I'acquisizione di rumore sismico. Il metodo non ¢ utilizzabile per la
ricostruzione del modello sismostratigrafico del sottosuolo, se non in elaborazione congiunta con
risultati d’ indagini sismiche attive e in presenza di specifiche tarature stratigrafiche. E consigliabile
I'esecuzione di almeno tre stazioni di misura per ogni singolo sito, curando un adeguato orientamento
e accoppiamento tra la stazione e la superficie. Campionamento simultaneo su tre canali mediante
geofono 3D con frequenza propria non superiore a 2 Hz, e durata di registrazione non inferiore a 15
minuti. Acquisizione dei dati tramite convertitore analogico / digitale con risoluzione di almeno 24 bit.
E compresa I'elaborazione dei dati, con tecniche spettrali FFT sulle 3 componenti del moto e la
restituzione del rapporto H/V per la determinazione della frequenza di sito, secondo le linee guida del
Progetto SESAME” (Site effects assessment using ambient excitations, Z00H). E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la misura completa.

approntamento, trasporto attrezzatura a corpo

installazione della stazione per sito a corpo

esecuzione di ciascuna misura per sito a corpo

Misura di sismica passiva (Re.Mi Refraction Microtremors), per la determinazione della velocita delle
onde S, previa verifica della direzione di propagazione del rumore sismico mediante uno stendimento
disposto quanto piu possibile perpendicolare alla direzione di provenienza del rumore principale.
Stendimento lineare dialmeno48 m di lunghezza, cmm a mesTen 224 gysftoriiaacoompomeT e
verticale/triassiale, di frequenza non superiore a 4,5 Hz. Registrazione di almeno 10 finestre
temporali della durata di almeno 60 secondi ciascuna per un tempo complessivo di almeno 10 minuti
di segnale, utilizzando un convertitore analogico / digitale con risoluzione di almeno 16 bit. Intervallo
di campionamento di almeno 500 campioni al secondo (c.p.s.). E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la misura completa.

3333333

a corpo
a corpo
a corpo

17,70
6,00
6,40
7,00
4,41
5,00
9,60

120,00
20,00
175,00

5,30
1,80
1,92
2,10
1,32
1,50
2,88

36,00
6,00
53,00

A02082a
A02082b

approntamento, trasporto attrezzatura a corpo
installazione stendimento correttamente orientato rispetto alla direzione di provenienza del rumore
principale, previa esecuzione di una misura di rumore a stazione singola (HVSR)

a corpo

cad

315,00

96,00

95,00

28,80

A02082c

esecuzione di registrazione per stendimento con tempo complessivo di almeno 10 minuti di segnale

cad

300,00

90,00

A02083

A02083a

A02083b
A02083c
A02083d

A02084

Esecuzione profilo sismico a riflessione in onde Po S con sismografo a non meno di 24 canali,
dinamica di almeno 24 bit, con copertura multipla non inferiore al 1200%. Offset compresi tra 1 e 20
metri, interspaziatura tra i punti di energizzazione pari alla distanza intergeofonica.Lunghezza di
registrazione non inferiore a 1024 ms e passi di campionamento pari a 2048 punti per traccia.
Compresa la restituzione dei dati di campagna in supporto cartaceo e magnetico. E escluso
I'eventuale rilievo topografico plano-altimetrico.

per installazione attrezzature di indagine di tipo “sismica a riflessione”con base sismica in onde P 0 S
costituita d&2#4gruppidi geofoni verticali(per le onde P) e da 24 gruppi di geofoni orizzontali (per le
onde SH), di frequenza non inferiore a 15 Hz, collegati tra loro. Interspaziatura geofonica compresa
tra1e10m

con spaziature geofoniche <m 5

con spaziature geofoniche >m5e <m 10

compenso aggiuntivo per copertura multipla pari al 2400%

PALIFICAZIONI

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a percussione per la realizzazione di pali.
Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; I'approntamento
dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico; il personale necessario

cad

333

cad

288,00
29,60
22,10

5,10

1.260,00

86,00
8,90
6,60
1,53

378,00

A02085

A02085a
A02085b
A02085¢c
A02085d
A02085¢e

Pali di lunghezza fino a 20,00 m, trivellati con sonda, realizzati completi in opera. Sono compresi: la
fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 250 kg x cm?; la
trivellazione in rocce da molto scadenti a scadenti (RMR system) non escluso I'attraversamento di
trovanti di spessore fino a 100 cm; la posa in opera della gabbia di armatura; |a rettifica delle teste dei
pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione
e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per I'impiego delle
necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la
separazione dei componenti; I'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per I'espansione dello
stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Sorwessatlusi:iil thesportto e ppooTtEmeT ito dis| s thezzt tuea dii etz mre | d fdanitittaa
dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP A03. La misura verra
effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata.

con diametro del palo cm 30
con diametro del palo cm 40
con diametro del palo cm 50
con diametro del palo cm 60
\con diametro del palo cm 80

33333

39,70
51,00
61,00
85,00

120,00

11,90
15,30
18,30
25,50
36,00




A02085g con diametro del palo cm 120 m 231,00 69,00
A02085h con diametro del palo cm 150 m 299,00 90,00
A02086 Compenso alla realizzazione di pali:
A02086a perlunghezza oltre i 20 m da applicarsi per ogni metro eccedente e per qualsiasi diametro. Misurato

a cm di diametro per metro di lunghezza mxcm 0,08 0,02
A02086b per I'esecuzione di perforazione con sonda a percussione per qualsiasi diametro. Misurato a cm di

diametro per metro di lunghezza mxcm 0,11 0,03
A02086¢c per rivestimento provvisorio del foro per evitare il franamento delle pareti anche sotto falda freatica.

Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza mxcm 0,25 0,08
A02086d |per perforazioni in roccia da discreta a buona (RMR system), esclusa la mina, al m x cm e per ‘

trovanti superiori a 1,00 m mxcm 0,98 0,29
A02087  Tubi di ispezione, in acciaio da 2", per prove e controlli, da applicare alla gabbia del palo, forniti e

posti in opera. Sono compresi: il fissaggio all'armatura metallica del palo; il tappo di fondo e quello di

superficie che dovra sporgere dalla testa del palo. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito

m 8,10 2,43

A02088 |Palo prefabbricato in conglomerato cementizio armato, classe Rck 500 kg x cm?, di forma tronco

conica a sezione anulare di spessore adeguato al carico assiale di seguito precisato. Sono compresi:

I'armatura longitudinale di acciaio; le spirali in filo crudo infittite verso la punta e la testa (questa

rinforzata con tre anelli di tondo saldato); la puntazza metallica in punta; l'infissione a mezzo di

battipalo meccanico con maglio di peso adeguato; il iempimento della cavita del palo con

conglomerato cementizio; la demolizione della testa per la messa in luce dei ferri da annegare nei

plinti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse le prove di carico:
A02088a per lunghezza di palo infisso fino a m 10 e carico assiale in testa non inferiore a ton 60 m 87,00 26,10
A02088b per lunghezza di palo infisso fino a m 12 e carico assiale non inferiore in testa a ton 90 m 97,00 29,10
A02088c per lunghezza di palo infisso fino a m 14 e carico assiale in testa non inferiore a ton 115 m 106,00 31,80
A02088d per lunghezza di palo infisso fino a m 16 e carico assiale in testa non inferiore a ton 135 m 114,00 34,20

DIAFRAMMI
A02089 | Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato a sezione rettangolare, eseguiti entro terra con

profondita oltre 6,00 m e fino a 50,00 m. Sono compresi: lo scavo, con benna mordente bivalve

azionata da apposita attrezzatura senza impiego di fanghi bentonitici; la posa in opera della armatura

metallica con saldatura delle giunzioni; il getto del calcestruzzo classe 300 mediante tramoggia

collegata a tubazioni di diametro adeguato, in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello

scavo; l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato; la

scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture; la realizzazione dei

cordoli guida per lo scavo; la preparazione del piano di lavoro; la rimozione, il carico, il trasporto e lo

scarico a rifiuto dei materiali di risulta. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

E esclusa la fornitura ddifferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al Cap. A03.

Misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture, dopo la

asportazione della crosta superficiale e la scalpellatura del getto per la preparazione del piano

suddetto.
A02089a dello spessore di cm 60 e profondita fino a m 30,00 mq 106,00 31,80
A02089b dello spessore di cm 60 e profondita da m 30,01 a m 40,00 mq 114,00 34,20
A02089c dello spessore di cm 60 e profondita da m 40,01 a m 50,00 mq 121,00 36,30
A02089d |dello spessore di cm 80 e profondita fino a m 30,00 mq 128,00 38,40
A02089e dello spessore di cm 80 e profondita da m 30,01 a m 40,00 mq 131,00 39,30
A02089f dello spessore di cm 80 e profondita di m 40,01 a m 50,00 mq 147,00 44,10
A02090 Compenso ai setti di diaframmi in calcestruzzo in cemento armato con I'impiego di fanghi tissotropici

bentonitici durante lo scavo. Sono compresi: I'esecuzione delle tubazioni per il getto, con giunti

impermeabili per evitare miscelazioni di fanghi/calcestruzzo; lo sfrido dei fanghi; le attrezzature e la

loro movimentazione. E inoltre compreso quanto altro occorre per consentire una esatta esecuzione

del setto
A02090a per scavi fino a m 30,00 mq 13,70 4,11
A02090b per la parte di scavo oltre m 30,00 mq 27,40 8,20
A02091 |Scavo diforo a vuoto per setti, eseguito con benna mordente bivalve azionata da apposita

attrezzatura senza l'impiego di fanghi bentonitici. E compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita.
A02091a scavo di spessore di cm 60 mq 40,50 12,20
A02091b scavo di spessore di cm 80 mq 46,80 14,00

POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE
A02092 |Perforazioni realizzate anche con girocolonne e tubo forma per il rivestimento continuo del foro con

esclusione di attrezzature vibranti, in modo da evitare franamenti e rilasci del terreno, con espresso

divieto dell'impiego di fanghi bentonitici. Sono compresi: lo scavo in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, compresi eventuali strati lapidei, trovanti e ciottolame dello spessore non superiore a 50

cm; l'aggottamento déll'acqua; il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche dé¢l materiale

proveniente dalle perforazioni. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

ogni metro di perforazione realizzato, misurato dal piano di campagna:
A02092a con diametro cm 130-160 m 158,00 47,40
A02092b con diametro cm 161-190 m 169,00 51,00
A02092c con diametro cm 191-210 m 186,00 56,00
A02092d con diametro cm 211-230 m 204,00 61,00
A02092e con diametro cm 231-330 m 296,00 89,00

m

AD2002fF

l~an diametra cm 221-400

261 00!

108 00




A02093

A02093a
A02093b
A02093c
A02093d
A02093e
A02093f
A02094

Compenso ai pozzi drenanti e di ispezione per la profondita eccedente i 25 m:

con diametro cm 130-160

con diametro cm 161-190

con diametro cm 191-210

con diametro cm 211-230

con diametro cm 231-330

con diametro cm 331-400

Tubazione definitiva, in acciaio ondulato e zincato, ad elementi imbullonati, del tipo "ARMCO-
FINSIDER", fornita e posta in opera, a qualunque profondita, entro le perforazioni, per pozzi drenanti
e di ispezione. La tubazione definitiva dovra avere uno spessore adeguato per resistere alle pressioni
agenti. E compreso il trattamento protettivo, con zincatura a caldo. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito

3133333

kg

49,50
60,00
77,00
91,00
158,00
208,00

3,54

14,90
18,00
23,10
27,30
47,40
62,00

1,06

A02095

A02096

A02097

A02098

A02098a

Esecuzione di perforazione all'interno dei pozzi drenanti o di ispezione per la realizzazione della
condotta di fondo, per lo scarico a gravita delle acque drenate, del diametro di 130 mm, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, con rivestimento continuo del foro se necessario. E compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. E escluso il rivestimento continuo del foro

Tubazione di rivestimento definitivo, in acciaio Fe 510, della condotta di fondo per lo scarico a gravita
delle acque drenate, con giunti filettati. Sono compresi: la cementazione della intercapedine tra foro e

rivestimento con malta cementizia; la relativa sigillatura delle due testate all'interno dei pozzi. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Impermeabilizzazione di fondo su pozzi drenanti e di ispezione mediante calcestruzzo Rck 200 per
evitare dispersioni d'acqua dal fondo, realizzata per una altezza di circa 1,5 m nel tratto tra la fine
della perforazione e la quota della condotta di fondo, adottando tutti gli accorgimenti necessari per
evitare la contaminazione del materiale drenante. Sono compresi: il cemento; i materiali utilizzati per
I'esecuzione della impermeabilizzazione. E inoltre compreso, quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per ogni pozzo drenante o d'ispezione impermeabilizzato

FORI DRENANTI

Fori drenanti profondi sub-orizzontali o inclinati, eseguiti con macchina perforatrice all'aperto pesrita
captazione di falde idriche, per lunghezza fino a 50 m, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
asciutti o bagnati escluso il rivestimento provvisorio del foro, ottenuti mediante trivellazione con
idonea attrezzatura a rotazione, del diametro non inferiore a 90 mm sufficiente all'infilaggio di un tubo
di plastica del diametro esterno di 50 mm, di adeguato spessore, forato lungo il perimetro con i fori
diametro 3 mm o finestrature adeguate, avvolto esternamente da un feltro di tessuto non tessuto
idrofiltrante dello spessore di 2-3 mm. Sono compresi: la fornitura del tubo e del feltro; il rivestimento
del foro se necessario; il trasporto. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita:

dam0am 25,00

kg

mc

209,00

3,87

155,00

68,00

63,00

46,50

20,40

A02098b
A02099

dam 25,01 am 50

Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati all'interno dei pozzi drenanti, di ispezione o similari per
la captazione di falde idriche, per lunghezza fino a 50 m, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
asciutti o bagnati, realizzati mediante trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione, del diametro
non inferiore a 90 mm sufficiente all'infilaggio di un tubo di plastica del diametro esterno di 50 mm, di
adeguato spessore, forato lungo il perimetro con i fori diametro 3 mm o finestrature adeguate, avvolto
esternamente da un feltro di tessuto non tessuto idrofiltrante dello spessore di 2-3 mm. Sono
compresi: la fornitura del tubo e del feltro; il rivestimento del foro se necessario; il trasporto. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:

84,00

25,20

A02099a
A02099b
A02100

A02100a

damO0am 25,00

dam 25,01 am50

Compenso ai fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati per la captazione di falde idriche:
per rivestimento provvisorio del foro effettuato con macchina perforatrice all'aperto con idonea
camicia metallica

145,00
173,00

15,80

43,50
52,00

4,74

A02100b

per attraversamento di calcestruzzo armato mediante perforazione non inferiore a mm 90 con corone
diamantate
|FONDAZIONI SPECIALI: MICROPALI

167,00

50,00

A02101

A02102

A02102a

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a rotopercussione per la realizzazione di
micropali. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere;
I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico, lo spostamento all'interno del
cantiere, il personale necessario

Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacita portante (micropali) per fondazioni,
sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10°
rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e
della lunghezza media di 3-5 m, lunghezza totale fino 30 m, muniti di valvole di non ritorno
intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a
bassa pressione con miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e I'anima
tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in piu riprese con la stessa miscela
nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: la formazione di
guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del foro;
le attrezzature necessarie per le iniezioni delle miscele. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita. Sono esclusi: il trasporto e I'approntamento dell’attrezzatura di perforazione, la
fornitura dell’armatura metallica:

micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50

cad

1.070,00

321,00

15,60




A02102c micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80 m 74,00 22,20
A02102d micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 89 m 83,00 24,90
A02102e micropalo con foro diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno max mm 101 m 101,00 30,30
A02102f micropalo con foro diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114 m 99,00 29,70
A02102g micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114 m 106,00 31,80
A02103  Compenso per attraversamento con pali speciali di piccolo diametro (micropali) di muratura in pietra

o in calcestruzzo. E escluso il taglio dei ferri dell'armatura da computare a parte:
A02103a micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50 circa m 13,80 4,14
A02103b micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60 m 15,00 4,50
A02103¢c_|micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80 m 19,20 5,80
A02103d  micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 89 circa m 20,80 6,20
A02103e micropalo con foro diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno max mm 101 m 22,60 6,80
A02103f micropalo con foro diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114 m 24,80 7,40
A02103g micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114 m 27,60 8,30
A02104  Miscela cementizia, fornita confezionata e iniettata, per micropali, eccedente due volte il volume

teorico del foro. Misurata per ogni quintale di prodotto secco iniettato, compresa la bentonite ed

eventuali additivi q 27,20 8,20
A02105 |Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5,

lunghezza totale fino a m 60, muniti di valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte

inferiore, poeriil 54 ciivza dislial irgitezzza titd e kg 2,27 0,68
A02106  Miscela cementizia con resistenza ai solfati e rapporto acqua/miscela secca non superiore a 0,45,

fornita, confezionata ed iniettata per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro, per

ogni quintale di prodotto secco iniettato. Sono compresi: la bentonite; gli eventuali additivi. E inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito q 66,00 19,80
A02107  Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali,

in sostituzione della tradizionale miscela cementizia, T425:
A02107a micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50 m 3,52 1,06
A02107b micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60 m 6,50 1,95
A02107c_|micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80 m 8,20/ 2,46
A02107d |micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 89 m 11,00 3,30
A02107e micropalo con foro diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno max mm 101 m 13,40 4,02
A02107f micropalo con foro diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114 m 17,40 5,20
A02107g micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114 m 18,00 5,40

TIRANTI
A02108  |Perfori in rocce da molto scadenti a scadenti (RMR system) ed in terre di qualsiasi natura e

consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti

mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche

di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi,

misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo

raggiunta dall'utensile di perforazione. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono

esclusi i ponteggi:
A02108a per diametro medio reso di mm 60-79 m 45,50 13,70
A02108b | per diametro medio reso di mm 80-89 m 54,00 16,20
A02108c per diametro medio reso di mm 90-109 m 61,00 18,30
A02108d per diametro medio reso di mm 110-149 m 72,00 21,60
A02108e per diametro medio reso di mm 150-180 m 87,00 26,10
A02109 | Perfori in rocce da discrete a buone (RMR system) in qualsiasi reciproca proporzione, per la

realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante

trivellazione, amitzmre onoiperiss@recoorcitrolzanoral dasdaocsempeessaai@anbbaldaaggaa,

con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della

perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i

ponteggi:
A02109a per diametro medio reso di mm 60-79 m 47,70 14,30
A02109b per diametro medio reso di mm 80-89 m 58,00 17,40
A02109c per diametro medio reso di mm 90-109 m 66,00 19,80
A02109d per diametro medio reso di mm 110-149 m 80,00 24,00
A02109e |per diametro medio reso di mm 150-180 m 96,00 28,80
A02110 |Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del

perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per I'effettivo tratto cementato. Sono esclusi

i ponteggi:
A02110a per diametro di mm 60-79 m 23,30 7,00
A02110b per diametro di mm 80-89 m 26,40 7,90
A02110c  per diametro di mm 90-109 m 30,10 9,00
A02110d per diametro di mm 110-149 m 36,30 10,90
A02110e per diametro di mm 150-180 m 42,40 12,70
A02111  |Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in

proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il

consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona

riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la

miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Misurata al quintale di miscela secca iniettata:
AO02111a | per bonifica q 21,60 6,50
A02111b  per chiodature q 25,50 7,70
A02111c__per tiranti q 27,90 8,40




A02112

Iniezione di miscele cementizie, composte da leganti idraulici, inerti ed additivi con resistenza ai
solfati e rapporto acqua/miscela secca non superiore a 0,40 per la realizzazione di chiodature, tiranti
o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili
necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali per le iniezioni; la
preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti dalla lavorazione su ponteggi. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata al quintale di miscela iniettata:

A02112a |per bonifica q 57,00 17,10
A02112b per chiodature q 61,00 18,30
A02112¢ |per tiranti | q 65,00 19,50
A02113  Perfori in rocce da molto scadenti a scadenti (RMR system) in terre di qualsiasi natura e consistenza,

per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante

trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua,

con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E compreso quanto occorre per

dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla

quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione:
A02113a per diametro medio reso di mm 60-79 m 42,30 12,70
A02113b per diametro medio reso di mm 80-89 m 47,70 14,30
A02113¢c_|per diametro medio reso di mm 90-109 m 56,00 16,80
A02113d per diametro medio reso di mm 110-149 m 63,00 18,90
A02113e per diametro medio reso di mm 150-180 m 77,00 23,10
A02114  Perfori in rocce da discrete a buone (RMR system) in qualsiasi reciproca proporzione, per la

realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante

trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua,

con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E compreso quanto occorre per

dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla

quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione:
A02114a |per diametro medio reso di mm 60-79 | m 43,60 13,10
A02114b |per diametro medio reso di mm 80-89 | m 52,00/ 15,60
A02114c per diametro medio reso di mm 90-109 m 60,00 18,00
A02114d per diametro medio reso di mm 110-149 m 66,00 19,80
A02114e per diametro medio reso di mm 150-180 m 80,00 24,00
A02115  Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del

perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E compreso quanto occorre per

dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per I'effettivo tratto cementato:
A02115a per diametro di mm 60-79 m 10,00 3,00
A02115b | per diametro di mm 80-89 m 14,00 4,20
A02115¢ |per diametro di mm 90-109 m 17,90/ 5,40
A02115d  per diametro di mm 110-149 m 22,60 6,80
A02115e per diametro di mm 150-180 m 26,70 8,00
A02116  Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico

da 0,6" precedentemente assembilati, con tubi in PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la

realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la

caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura

dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito:
A02116a per tiranti da 1 trefolo m 21,10 6,30
A02116b |per tiranti da 2 trefoli | m 26,40 7,90
A02116¢c per tiranti da 3 trefoli m 34,30 10,30
A02116d per tiranti da 4 trefoli m 41,10 12,30
A02116e per tiranti da 5 trefoli m 43,10 12,90
A02116f | per tiranti da 6 trefoli m 46,20 13,90
A02116g per tiranti da 7 trefoli m 51,00 15,30
A02116h per tiranti da 8 trefoli m 56,00 16,80
A02117 |Tiranti in barre di acciaio tipo "Dywidag" 85/105, forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione;

la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito kg 6,10 1,83
A02118 |Tesatura di tiranti in unica fase, compreso I'onere della fornitura I'alloggiamento delle piastre di

ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla Direzione dei Lavori, mediante

martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e I'alloggiamento in cantiere di

tutta I'attrezzatura necessaria. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito:
A02118a tiranti da tendere da n. 1-10 cad 117,00 35,10
A02118b tiranti da tendere da n. 11-20 cad 79,00 23,70
A02118c tiranti da tendere da n. 21-30 cad 64,00 19,20
A02118d tiranti da tendere oltre n. 30 cad 58,00 17,40
A02119 |Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante

martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e I'alloggiamento in cantiere di

tutta I'attrezzatura necessaria. E inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito:
A02119a tiranti da ritendere da n. 1-10 cad 82,00 24,60
A02119b tiranti da ritendere da n. 11-20 cad 55,00 16,50
A02119c tiranti da ritendere da n. 21-30 cad 46,90 14,10
A02119d tiranti da ritendere oltre n. 30 cad 40,10 12,00

POZZI PER ACQUA




A02120 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a percussione, per I'esecuzione di pozzi d'acqua. Sono

compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere;

I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario cad 1.260,00 378,00
A02121  Perforazione a percussione, in terreno sciolto, per I'esecuzione di pozzi per acqua fino alla profondita

di 60 m, utilizzando tutti gli utensili necessari per il corretto avanzamento, con I'uso di colonna filettata

o con morsa giracolonna. E compreso quanto occorre per dare la perforazione completa:
A02121a per perforazioni del diametro di mm 400 con colonna ad elementi filettati m 77,00 23,10
A02121b per perforazioni del diametro di mm 500 con colonna ad elementi filettati m 101,00 30,30
A02121c_|per perforazioni del diametro di mm 600 con colonna ad elementi filettati m | 123,00 36,90
A02121d per perforazioni del diametro di mm 700 con colonna ad elementi filettati m 160,00 48,00
A02121e per perforazioni del diametro di mm 800 con colonna ad elementi filettati m 184,00 55,00
A02121f per perforazioni del diametro di mm 400 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento

provvisorio m 139,00 41,70
A02121g per perforazioni del diametro di mm 500 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento

provvisorio m 167,00 50,00
A02121h per perforazioni del diametro di mm 600 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento

provvisorio m 200,00 60,00
A02122  Compenso per perforazione di roccia, conglomerati e manufatti di qualsiasi tipo e natura mxcm 1,51 0,45
A02123 \Compenso per perforazione a profondita comprese fra i 60 m ed i 100 m dal piano di campagna \ mxcm \ 0,46\ 0,14
A02124  Compenso per perforazione a profondita oltre i 100 m e fino a 150 m dal piano di campagna mxcm 0,88 0,26
A02125  Trasporto ed approntamento dell'attrezzatura di perforazione con metodo a rotazione con

circolazione diretta di fluidi. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla

sede legale al cantiere; I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario

cad 1.260,00 378,00

A02126 |Perforazione, in terreno sciolto, per I'esecuzione di pozzi per acqua, con metodo a rotazione con

circolazione diretta di fluidi, utilizzando tutti gli utensili necessari per il corretto avanzamento del fluido

di perforazione pit idoneo in relazione al tipo di terreno da attraversare e all'opera da realizzare. E

compreso quanto occorre per dare la perforazione completa:
A02126a |per diametro di perforazione fino a 8" 1/2 | m ] 106,00 31,80
A02126b per diametro di perforazione fino a 12" 1/2 m 130,00 39,00
A02126c per diametro di perforazione fino a 17" 1/2 m 181,00 54,00
A02127  Compensi per perforazione in roccia, conglomerati, manufatti:
A02127a per diametro di perforazione fino a 8" 1/2 m 51,00 15,30
A02127b per diametro di perforazione fino a 12" 1/2 m 62,00 18,60
A02127c per diametro di perforazione fino a 17" 1/2 m 90,00 27,00
A02128 |Trasporto dell'attrezzatura di perforazione con metodo a rotazione (o rotopercussione) con

circolazione diretta di aria e/o schiuma. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e

ritorno dalla sede legale al cantiere; I'approntamento dell atirezzatuna dii perforazione; il personzlie

necessario cad 1.260,00 378,00
A02129  Perforazione con metodo a rotazione (o rotopercussione) con circolazione diretta di aria e/o schiuma,

utilizzando gli utensili necessari per il corretto avanzamento, compreso il martello fondo-foro. E

compreso quanto occorre per dare la perforazione completa:
A02129a per diametro di perforazione fino a 7" m 94,00 28,20
A02129b per diametro di perforazione fino a 8" 1/2 m 154,00 46,20
A02129c per diametro di perforazione fino a 12" 1/2 m 188,00 56,00
A02129d per diametro di perforazione fino a 17" 1/2 m 226,00 68,00
A02130 |Trasporto dell'attrezzatura di perforazione con metodo a circolazione inversa dei fluidi. Sono

compresi: il carico, |t sraitm; it et ardita e rittormo diz i sete | by e a | cantteres

I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario cad 1.512,00 454,00
A02131  Perforazione con metodo a rotazione con circolazione inversa dei fluidi, utilizzando gli utensili

necessari per il corretto avanzamento, compreso il fluido di perforazione piu idoneo in relazione al

tipo di terreno da attraversare o all'opera da realizzare. E compreso quanto occorre per dare la

perforazione completa:
A02131a per diametro di perforazione fino a mm 600 m 179,00 54,00
A02131b per diametro di perforazione fino a mm 800 m 196,00 59,00
A02131c per diametro di perforazione fino a mm 1000 m 212,00 64,00
A02131d |per diametro di perforazione oltre a mm 1000 ‘ m ‘ 243,00‘ 73,00
A02132 |Compensi per perforazione in roccia, conglomerati, manufatti:
A02132a per diametro di perforazione fino a mm 600 m 124,00 37,20
A02132b per diametro di perforazione fino a mm 800 m 139,00 41,70
A02132c per diametro di perforazione fino a mm 1000 m 145,00 43,50
A02132d per diametro di perforazione oltre a mm 1000 m 168,00 50,00
A02133 Rivestimento definitivo di pozzi, costituito da tubi in lamiera di acciaio elettrosaldata, fornito e posto in

opera a qualsiasi profondita. E compreso quanto occorre per dare il rivestimento completo:
A02133a tubazione cieca in acciaio al carbonio kg 3,04 0,91
A02133b |tubazione cieca in acciaio inox AISI 304 | kg | 14,80 4,44
A02134  Compenso per la formazione di tubi-filtri, di acciaio al carbonio, del tipo "a ponte" kg 16,20 4,86
A02135 Compenso per la formazione di tubi-filtri, di acciaio al carbonio, del tipo "a passanti" kg 1,56 0,47
A02136  Compenso per la formazione di tubi-filtri, di acciaio al carbonio, del tipo "antisabbia a spirale" kg 8,50 2,55
A02137  Compenso per la bitumatura di rivestimento definitivo in lamiera di acciaio al carbonio elettrosaldata

kg 0,49 0,15

A02138 Compenso per la zincatura a caldo di rivestimento definitivo in lamiera di acciaio al carbonio

elettrosaldata kg 1,43 0,43




A02139

A02139%
A02139b
A02139c
A02139d
A02139%
A02139f
A02139g
A02139h
A02140

A02140a
A02140b
A02141

A02141a
A02141b
A02141c
A02142

Tubazione in PVC atossico o in polipropilene (PP) atossico, per rivestimento definitivo di pozzo,
rispondente al DM 174/04 ed alla Circolare Min. San. 102/78 filettata, avvitata testa a testa o con
giunto a bicchiere, avente classe di rigidita, determinata in conformita alla UNI EN ISO 9969, con
campo di applicazione nella captazione di acque di falda fino alla temperatura di 80°C (UNI EN 727),
compresa la fornitura e posa in opera a qualsiasi profondita. E compreso quanto altro occorre per
dare il rivestimento completo:

per diametro fino a D = mm 100-114 e spessore mm 4 - 6,2 - tubo cieco

per diametro fino a D = mm 100-114 e spessore mm 4 - 6,2 - tubo filtro

per diametro fino a D = mm 200 e spessore mm 8-12 - tubo cieco

|per diametro fino a D = mm 200 e spessore mm 8-12 - tubo filtro

per diametro fino a D = mm 300 e spessore mm 12-16 - tubo cieco

per diametro fino a D = mm 300 e spessore mm 12-16 - tubo filtro

per diametro fino a D = mm 400 e spessore mm 17-22 - tubo cieco

per diametro fino a D = mm 400 e spessore mm 17-22 - tubo filtro

Drenaggio in opera utilizzando ghiaietto naturale a spigoli arrotondati, calibrato e selezionato. Sono
compresi il materiale; la posa in opera; I'eventuale pistonaggio per I'assestamento. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito:

per perforazioni fino al diametro mm 500

per perforazioni di diametro superiore a mm 500

Impermeabilizzazione dell'intercapedine fra perforo e tubazione di rivestimento definitivo.EE coonpessa
la posa in opera, con immissione del materiale impermeabilizzante dal basso verso l'alto, con
opportuni tubetti di immissione o con sistema di iniezione. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito:

eseguita con argilla di cava

eseguita con calcestruzzo

eseguita con boiacca pura di cemento

Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle operazioni di perforazione e
condizionamento, per dare all'opera la maggiore efficienza possibile, in funzione delle caratteristiche
dell'acquifero. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito:
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A02142a
A02142b

A02142c
A02143

A02143a
A02143b

|allestimento del sistema di spurgo \
avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con motocompressore d'aria a doppia colonna

avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con pistone e sonda

Prove di portata per pozzi per acqua. Sono compresi: la fornitura del generatore e degli strumenti di
misura; il loro allestimento e il personale necessario alle operazioni di pompaggio. E inoltre compreso
quanto altro occorre per garantire il completamento e la realizzazione della prova di portata:

allestimento del sistema di pompaggio e di prova
\avviamento del pozzo eseguito con pompa sommersa di idonea portata e prevalenza \
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614,00

77,00
92,00

174,00
59,00/

184,00

23,10
27,60

52,00
17,70

A02144

A02145

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI O SEMI-DISTRUTTIVI

Valutazione della resistenza caratteristica a compressione Rck del calcestruzzo costituente strutture
in c.a. a mezzo di prove di misura della durezza superficiale del getto mediante sclerometro manuale
o elettronico, al fine di fornire la resistenza caratteristica come media di almeno 10 letture (o battute).
E compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo & riferito a
ciascuna battuta

Misurazione della velocita di propagazione delle onde ultrasoniche attraverso il materiale costituente
la struttura, al fine di determinare: presenza di difetti (microfessure, bolle d'aria, discontinuita, etc.),
danni provocati dal gelo o incendio, inclusione di corpi estranei, resistenza a compressione del cls,
modulo elastico statico e dinamico, mnugreittadis| meteiEE Eicommpessagaatdabifvamocomeeper
dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo e riferito a ciascuna lettura effettuata
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1,59

40,80

A02146

A02147

A02148

A02149

Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del cls di strutture in c.a. mediante
prova di estrazione con espansione (pull-out) eseguita come segue: - esecuzione di foro
normalizzato nel getto a mezzo trapano elettrico; - inserimento nel foro di tassello ad espansione di
idoneo diametro e resistenza; - estrazione con estrattore oleodinamico del tassello che provoca la
rottura del calcestruzzo secondo una superficie troncoconica; - lettura della pressione di rottura del
calcestruzzo e correlazione, tramite curve sperimentali di taratura, di tale pressione alla resistenza
caratteristica del calcestruzzo. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova
completi. Il prezzo é riferito a ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare Rck
800

Test colorimetrico, eseguito utilizzando una soluzione di fenolftaleina all'1% di alcool etilico, per
determinare la profondita di carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente prelevati in sito,
eseguito spruzzando con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La
determinazione della colorazione risultante, e quindi della profondita di carbonatazione nel getto, sara
effettuata allontanandosi opportunamente da fessure o zone molto porose, ove si avrebbero valori
non significativi della superficie saggiata. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati del test
completi. Escluso il prelievo dei campioni, per ogni indagine effettuata su un singolo campione

Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del calcestruzzo di strutture in c.a.
mediante prova eseguita con uso di pistola Windsor. E compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della prova completi. Il prezzo é riferito a ciascuna prova e per un limite massimo di
resistenza da verificare Rck 800

Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo mediante prove a
schiacciamento di carote del diametro mm 28 prelevate direttamente in sito a mezzo microcarotatrice
opportuna. Sono compresi: il prelievo della carota; la prova di schiacciamento; I'elaborazione dei
risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale. E compreso quanto altro occorre per
dare i risultati delle prove completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova completa
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A02150

A02151

Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del cls mediante prove di schiacciamento
di carote normalizzate del diametro di 100 mm o di 200 mm, prelevate direttamente in sito a mezzo
opportuna carotatrice. Sono compresi: il prelievo della carota; le prove di schiacciamento;
I'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale. E compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova completa

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle
strutture in c.a., dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro, per ferri
d'armatura aventi diametro compreso tra 10 mm e 40 mm e per spessori del getto di ricoprimento
delle armature non superiore a 100 mm. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati della
misurazione completi. Il prezzo e riferito all'unita di superficie di getto ispezionata
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9,80

24,00

A02152

A02153

A02154

A02155

A02156

A02157

Controllo, non distruttivo, della presenza di corrosione in atto nelle armature delle strutture in c.a.
mediante misurazione del potenziale del ferro d'armatura con strumento galvanico avente un
elettrodo applicato ad un ferro dell'armatura e I'altro elettrodo attrezzato per essere spostato lungo la
superficie del getto di calcestruzzo. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati della
misurazione completi. Il prezzo é riferito all'unita di superficie dell'elemento strutturale, analizzata con
I'elettrodo mobile

Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di laboratorio. Il prelievo viene eseguito
previa demolizione del copriferro. Swrw coonypessi:illtegio el pregEaez mre disla Hares; | poeadi
trazione; la prova di piegamento. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove
completi. Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il ripristino del copriferro

Controlli dell'integrita delle saldature di elementi strutturali in acciaio a mezzo esami radiografici
effettuati con sorgente gammagrafica con isotopi radioattivi emessi da un puntale con comando
manuale a distanza. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati dei controlli completi. Il
prezzo e riferito a ciascuna lastra radiografica impressionata

Misurazione della durezza dell'acciaio costituente strutture metalliche mediante durometro a
morsetto. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo &
riferito a ciascuna battuta

Ricerca di cricche superficiali o difetti subsuperficiali mediante metodo magnetoscopico, eseguita
magnetizzando la superficie da analizzare con un magnetoscopio e spruzzando sulla zona
magnetizzata delle polveri magnetiche colorate o fluorescenti rivelatrici dei difetti del materiale. E
compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'analisi completi. Il prezzo ¢ riferito all'unita di
superficie esaminata

Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo
attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in lesioni e/o in
cavita esistenti. Qualora non esistono lesioni o cavita la prova deve essere espletata praticando dei
piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni
eccessive al paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavita o fori si introduce un
endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un'asta con fibra ottica e di una guida luce per
I'illuminazione della parte presa in esame. Alla parte terminale pud essere applicata sia una
macchina fotografica reflex, sia una telecamera, per la documentazione dell'indagine. Devono essere
rilevate le seguenti informazioni:individuazione di cavita e vuoti eventualmente presenti; morfologia e
tipologia del paramento murario all'interno; stato visibile di conservazione dei materiali; presenza di
eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve
essere documentata con idonea documentazione anche fotografica (ovvero con la stampa di alcuni
fotogrammi se la ripresa & stata effettuata con una telecamera). E compreso quanto altro occorre per
dare i risultati dell'indagine completi. Il prezzo é riferito ad una singola indagine endoscopica in unico
foro, con rilascio di n. 2 foto, compresa l'esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario
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A02158

Stima delle resistenze dei singoli materiali in laterizio a mezzo infissione di una sonda in lega
speciale nell'elemento in prova con I'utilizzo di pistola Windsor per murature. E compreso quanto altro
occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo é riferito: a ciascuna infissione eseguita; alla
valutazione della resistenza da indicare su tabelle comparative normalizzate
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66,00

A02159

A02159a
A02159b

Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto, finalizzate alla valutazione dei carichi
effettivamente gravanti sul paramento murario preso in esame ed alla stima del modulo elastico del
materiale, effettuando le misure nelle reali condizioni di normale esercizio del manufatto. La prova
dovra essere condotta procedendo all'asportazione di un giunto di malta con opportuna sega,
effettuando un taglio perfettamente orizzontale, installando uno o piu estensimetri di precisione in
corrispondenza del taglio, per rilevare I'entita dei cedimenti verificatisi nella prima fase di
assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due punti fissi (basi di misura) rilevati prima
dell'asportazione del giunto di malta, ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato,
onde ripristinare oleodinamicamente la situazione iniziale,armmul&aTiol & diftomazieniedii catimentti
misurati. Se si realizza un secondo taglio parallelo al precedente e si inserisce un secondo martinetto
piatto, la prova diviene del tipo"martinetto doppio”,dalla quale & possibile effettuare la stima del
modulo elastico del paramento murario. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle
prove completi. Il prezzo é riferito a ciascuna prova di martinetto piatto (semplice o doppio) eseguita:

martinetto piatto semplice
martinetto piatto doppio
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48,00




A02160

A02161

Valutazione della resistenza caratteristica a compressione delle murature mediante prova
"DARMSTADT". La prova consiste nella estrazione in situ di coppie o terne di mattoni (ovvero di
blocchi di pietrame), nel prelievo, dai campioni estratti di altrettante lastrine di malta dello spessore di
circa mm 5 da sottoporre a punzonamento per determinare la resistenza “fb”. | dati ottenuti sono
utilizzati secondo le correlazioni proposte nella bozza di Eurocodice 6 e/o secondo le indicazioni delle
tabelle "A" e "D" del DM 20/11/87 e successive modifiche. Sono compresi: il prelievo dei mattoni (o
pietre) e malta; il taglio e preparazione dei provini; I'esecuzione della prova di compressione; la prova
di punzonamento; 'elaborazione dei dati. E inoltre compreso quanto altro occorre per eseguire la
valutazione

PROVE DI CARICO NON DISTRUTTIVE

Prove di carico a spinta su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono
conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearita, ripetibilita, permanenza, che
risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate
ripetute attraverso uno o piu martinetti oleodinamici opportunamente contrastati alle strutture
superiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto
al carico distribuito o concentrato di esercizio. Sono compresi: la rilevazione in tempo reale di almeno
5 deformate dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso
elemento (al fine di misurare I'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di
deformazioni montati su aste telescopiche; I'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con
rilevazione delle deformate suddette. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove
completi. Il prezzo € unitario, riferito alle modalita di esecuzione della prova (numero di martinetti
necessari per fornire il carico equivalente massimo da raggiungere).
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con 1 martinetto
con 2 martinetti
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A02161c
A02161d

con 3 martinetti
|con 4 martinetti \
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A02161e
A02162

per ogni martinetto oltre il quarto

Prove di carico a tiro su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono
conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearita, ripetibilita, permanenza, che
risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate
ripetute attraverso uno o pit martinetti oleodinamici opportunamente ancorati alle strutture inferiori, al
fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico
distribuito o concentrato di esercizio. Sono compresi: la rilevazione in tempo reale di almeno 5
deformate dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso
elemento (al fine di misurare I'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di
deformazioni montati su aste telescopiche; I'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con
rilevazione delle deformate suddette. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove
completi. Il prezzo & unitario, riferito alle modalita di esecuzione della prova (numero di martinetti
necessari per fornire il carico equivalente massimo da raggiungere).
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614,00

48,00

A02162a

con 1 martinetto
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1.830,00

48,00

A02162b
A02162c
A02162d

con 2 martinetti
con 3 martinetti
\con 4 martinetti \
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2.564,00
2.914,00
3.682,00|
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A02162e
A02163

per ogni martinetto oltre il quarto

Prove di analisi o collaudo di ponti o viadotti con struttura portante di qualsiasi natura con
applicazione di carichi statici verticali rappresentati da uno o piu treni di carico di portata nota
secondo le prescrizioni della committenza e comunque con almeno 2 ripetizioni. Sono compresi: la
determinazione degli abbassamenti a mezzo sensori di misura inclinometrici che, interfacciati a
personal computer portatile, forniscono la deformata del ponte; la rilevazione dello stato tensione in
almeno 5 elementi del ponte a mezzo sensori tensiometrici. E compreso quanto altro occorre per
dare i risultati delle indagini completi. Il prezzo é riferito all'indagine per ogni 2 travi principali (0 m
3/00 di dimensioni trasversali) e all'unita di lunghezza del ponte

cad

614,00

278,00

48,00

10,00

A02164

Prova di carico per pali o micropali di fondazione con applicazione mediante martinetti oleodinamici
opportunamente zavorrati (fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte). Sono
compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e
comparatori); I'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la rilevazione dei cedimenti
(massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 minuti e decremento ogni 5
minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5
minuti. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo & riferito ad
ogni singolo palo in prova ed al carico massimo da raggiungere:

A02164a
A02164b

carico fino a 200 t
carico da 201 a 400 t

cad
cad

2.087,00
2.820,00

200,00
200,00

A02164c
A02164d
A02165

carico da 401 a 600 t

carico da 601 a 1000 t

Zavorra tradizionale per prove di carico su pali o micropali costituita da blocchi di calcestruzzo di
peso adeguato su zattera in materiale metallico. E compreso ogni onere per dare I'opera come
richiesto dagli esecutori della prova di carico e inoltre quanto altro necessario per dare compiuta la
prova stessa. Il prezzo é riferito al carico massimo da contrastare in condizioni di sicurezza:

cad
cad

3.185,00
5.748,00

200,00
200,00




A02165a
A02165b
A02165¢
A02165d
A02165¢
A02165f
A02165g
A02165h
A02165i

A02165;j

A02166

A02167

carico finoa 30 t

caricoda31a50t

caricoda 51a 100t

caricoda 101 a 150 t

carico da 151 a 200 t

carico da 201 a 300 t

carico da 301 a 400 t

carico da 401 a 500 t

carico da 501 a 750 t

|carico da 751 a 1000 t \
Struttura di contrasto per prove di carico su pali o micropali, realizzata con profilati di acciaio ancorati
ai pali (o micropali) contigui a quello in prova, secondo uno schema geometrico strutturale adeguato
ai carichi di prova ed approvato dalla D.L.. Sono compresi: I'esecuzione di opere accessorie quali la
realizzazione di idonei ancoraggi alla testa dei pali vicini; I'approntamento della struttura di contrasto
idonea per le prove di carico da eseguire tenendo conto anche della richiesta degli esecutori della
prova di carico. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il prezzo & riferito all'unita di
peso della struttura in acciaio da realizzarsi

ANALISI DINAMICHE

Prove di analisi o collaudo di ponti o viadotti a struttura portante di qualsiasi natura con applicazione
di impulsi dinamici mediante opportuni "martelli a ponte" e rilevamento delle frequenze di risposta a
mezzo accelerometri applicati in determinati punti della struttura e collegati, come i martelli, ad un
analizzatore elettronico di spettro. Sono compresi: I'applicazione degli impulsi, la rilevazione e
I'elaborazione delle frequenze di risposta fino alla determinazione dei modi propri significativi di
vibrare del ponte. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo &
riferito per ogni 2 travi principali (0 m 3/00 di dimensioni trasversali) ed all'unita di lunghezza del
ponte
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cad
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kg

1.978,00
2.709,00
4.247,00
6.443,00
8.055,00

12.080,00

14.644,00

18.306,00

24.894,00

32.950,00

2,20

205,00

200,00
200,00
220,00
220,00
240,00
240,00
260,00
260,00
400,00
400,00

0,11

5,00

A02168

Applicazione sulla testa di pali di fondazione di un vibratore di adeguata potenza per indurre
sollecitazione dinamica in ciascun palo e rilevamento delle funzioni di trasmissibilita alle varie
frequenze scandagliate attraverso accelerometri collegati ad analizzatore elettronico di spettro. E
compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle misurazioni completi. Il prezzo ¢ riferito ad
ogni singolo palo oggetto delle analisi

cad

695,00

12,00

A02169

Applicazione sulla testa dei pali di fondazione di impulsi dinamici a mezzo opportuni "martelli" e
rilevamento delle frequenze di risposta e della velocita di ritorno del segnale a mezzo accelerometri
applicati sulla testa dei pali stessi e collegati, come i martelli, ad un analizzatore elettrico di spettro. E
compresa l'elaborazione dei risultati ottenuti al fine di determinare: lunghezza del palo, discontinuita
di getto, ammettenza meccanica, modulo di elasticita del conglomerato. E compreso quanto altro
occorre per dare i risultati dell'analisi completi. Il prezzo ¢ riferito ad ogni singolo palo oggetto
dell'analisi

cad

571,00

12,00

A02170

A02171

Determinazione della modalita di propagazione di impulsi di vibrazione elastica fra un emettitore di
impulsi nel campo delle frequenze ultrasoniche ed un ricevitore, posti all'interno di fori ricavati o
predisposti preventivamente all'interno del mezzo da esaminare (pali di fondazione, paratie, jet-
grouting, etc.), al fine di determinare I'omogeneita del mezzo attraversato (con identificazione di difetti
pregiudizievoli, quali interruzioni di getto, cavita, vespai, dilavamenti, intrusioni di materiale spurio non
legato), I'analisi delle caratteristiche elastomeccaniche del materiale interposto tra i fori di
prospezione, l'effettiva profondita efficace della struttura (nel caso di elementi di fondazione). E
compresa la fornitura di adeguata documentazione grafica e/o magnetica riportante la registrazione
ddl segnale rilevato e di relazione tecnica interpretativa déi risultati di prova. E compreso quanto altro
occorre per dare i risultati delle analisi completi. E esclusa la predisposizione dei fori, la fornitura e la
posa in opera dei tubi. La misurazione deve essere eseguita, per ogni indagine condotta, tramite
I'applicazione di n. 1 coppia di fori di prospezione (o terna disposta sui vertici di un triangolo
equilatero nel caso di pali di fondazione). La profondita massima di indagine € fissata in 50 m

Analisi dinamiche di elementi strutturali singoli di strutture edilizie (travi, solai, pilastri), verificati con
eccitazione impulsiva (naturale o artificiale) o a mezzo opportuna vibrodina, al fine di confrontare tra
vari elementi omologhi i parametri modali e valutarne, eventualmente la congruenza con modelli di
riferimento, con rilievo dell'oscillazione mediante accelerometri o sismometri di sensibilita adeguata
alla frequenza propria dell'elemento in prova. E compresa I'applicazione dell'eccitazione, se di origine
artificiale, e I'elaborazione dei dati rilevati in termini di spostamento, velocita, accelerazione e spettro
di risposta. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle analisi completi. Il prezzo &
riferito ad una prova tipo su di un elemento strutturale singolo (sia esso una trave, un solaio o un
pilastro) con n. 2 eccitazioni e n. 2 punti di rilievo delle risposte

cad

cad

659,00

879,00

5,00

5,00

A02172

PAVIMENTAZIONI STRADALI - PROVE IN SITO

Prelievo (campionatura) di conglomerati bituminosi con carotatrice diametro 100 mm e 150 mm
cadauno. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.61. E compreso quanto
occorre per dare il prelievo completo.

cad

47,80

3,00

A02173

A02174

A02175

Misura della macrorugosita della pavimentazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme
CNR B.U. n.94. E compreso quanto occorre per dare la misurazione completa

Determinazione della deflessione con la trave di Benkelmann. La prova deve essere eseguita
secondo le norme CNR B.U. n.141. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Misurazione della resistenza di attrito radente “Skid test” — Una prova con n. 5 punti. La prova deve
essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.105. E compreso quanto occorre per dare la
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PROVE DI LABORATORIO (APERTURA CAMPIONI, PREPARAZIONE PROVINI, ESAME
PRELIMINARE, RICONOSCIMENTO)

A02176  Apertura di campione (indisturbato o semidisturbato) che venga estruso dal contenitore cilindrico,
oppure per ogni metro di campionatura. E compreso quanto occorre per dare le prove complete
cad 12,40
A02177  Apertura di campione rimaneggiato (contenuto in sacchetto o vasetto). E compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito cad 3,17
A02178 | Apertura di campione indisturbato cubico. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito cad 19,00
A02179  Fotografia del campione (n.1 copia a colori e negativo) cad 3,82
A02180 |Selezione, etichettatura e sigillatura di parti del campione da consegnare a terzi. Le eventuali spese ‘ ‘
di spedizione sono compensate dal costo cad 6,40
A02181 Preparazione di provini, partendo da materiale rimaneggiato con correzioni del contenuto di acqua
elo delle granulometrie e/o densita, per raggiungere particolari condizioni o caratteristiche. Per ogni
provino cad 55,00
PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, CARATTERISTICHE GENERALI E
PROPRIETA INDICE
A02182  Determinazione del contenuto d'acqua cad 10,80
A02183  Determinazione del peso specifico apparente su provino con diametro minore di 40 mm cad 11,40
A02184  Determinazione della massa volumetrica dei fanghi con bilancia per fanghi cad 10,80
A02185 |Determinazione del peso specifico apparente su provino con diametro maggiore o uguale di 40 mm ‘ ‘
con procedimenti particolari (per esempio il metodo della paraffina) cad 25,50
A02186  Determinazione limite di liquidita e plasticita, congiuntamente cad 83,00
A02187  Determinazione limite di liquidita e plasticita per bentonite, congiuntamente cad 103,00
A02188  Determinazione limite di ritiro cad 59,00
A02189  Determinazione del peso specifico assoluto dei grani (media di due determinazioni) cad 48,00
A02190 Prova di taglio con scissometro da laboratorio su terreni coesivi con carico di rottura minore di 2
kg/cm? cad 14,60
A02191 |Compenso per determinazioni indici di gruppo di una terra e classificazione secondo CNR-UNI
10006. Per ogni determinazione cad 33,20
A02192 |Determinazione della massa volumica apparente. La prova deve essere eseguita secondo la norma
UNI 8520/6. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 37,00
A02193  Determinazione della massa volumica del granulo a superficie satura asciutta SSA e
dell’assorbimento. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/13 oppure UNI
8520/16. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 74,00
A02194  Determinazione colorimetrica del contenuto di sostanze organiche. La prova deve essere eseguita
secondo la norma UNI 8520/14. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
cad 74,00
A02195 Determinazione del tenore in carbonati (media di 2 determinazioni) cad 25,50
A02196 | Determinazione del coefficiente di forma. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI
8520/18. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 44,40
A02197  Determinazione della resistenza a compressione degli aggregati grossi compresa la preparazione del
provino. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/17. E compreso quanto occorre
per dare la determinazione completa cad 87,00
A02198  Determinazione della sensibilita al gelo e disgelo degli aggregati grossi, esclusa prova Los Angeles.
La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/20. E compreso quanto occorre per dare
la determinazione completa cad 284,00
A02199 Determinazione della degradabilita mediante solfati. La prova deve essere eseguita secondo la
norma UNI 8520/10. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 370,00
A02200 | Determinazione del contenuto di solfati. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI
8520/11. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 111,00
A02201 Determinazione del contenuto di cloruri solubili in acqua. La prova deve essere eseguita secondo la
norma UNI 8520/12. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
cad 111,00
A02202 Determinazione della potenziale reattivita degli aggregati in presenza di alcali. La prova deve essere
eseguita secondo la norma UNI 8520/22. E compreso quanto occorre per dare la determinazione
completa cad 296,00
A02203 |Determinazione del contenuto di particelle leggere e frustoli vegetali. La prova deve essere eseguita
secondo la norma UNI 8520/9. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
cad 87,00
A02204  Determinazione della Durezza Mohs per confronto con minerali di durezza nota. E compreso quanto
occorre per dare la determinazione completa cad 43,10
PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, ANALISI GRANULOMETRICHE
A02205 Riduzione del campione mediante quartatura e/o prelavaggio ed essiccazione. L'attivita deve essere
eseguita secondo la norma UNI 8520/3. E compreso quanto occorre per eseguire il lavoro
cad 19,80
A02206 |Analisi granulometrica di terre, inerti e/o aggregati mediante vagliatura in quantita inferiori a 5kg, con
massimo di n. 8 setacci eseguita in conformitd CNR BU 23, UNI EN 933-1. E compreso quanto
occorre per dare I'analisi completa:
A02206a analisi granulometrica eseguita per via secca cad 51,00
A02206b analisi granulometrica eseguita per via umida cad 70,00
A02206c analisi granulometrica con determinazione di modulo di finezza cad 83,00
A02207  Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura per quantita superiori ai 5kg. Per ogni kg in
piu cad 8,80
A02208 Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura, condotte con un numero di setacci
superiore ad 8. Per ogni setaccio in piu cad 7,60
A02209 | Determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200 Mesh (apertura maglie mm 0.075)

UNI 2332. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/7. E compreso quanto occorre

per dare I'analici combleta

cad

290 30




A02210

A02211

A02212

A02213

A02214

A02215

A02216

Analisi granulometrica per sedimentazione mediante areometria. E compresa la determinazione del
peso specifico assoluto. E compreso quanto occorre per dare I'analisi completa

Determinazione del contenuto di grumi, argilla e particelle friabili. La prova deve essere eseguita
secondo la norma UNI 8520/8. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione dell'equivalente in sabbia. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI
8520/15. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione del valore di blu. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/15. E ‘
compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

PROVE DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE E DI COMPRESSIBILITA
EDOMETRICA

Prova di compressione ad espansione laterale libera su provini indisturbati (diametro 3,81 cm) con
rilievo della curva di deformazione. E compreso quanto occorre per dare la prova completa

Prova edometrica a incrementi di carico controllati (IL) su provini di diametro 40-100 mm, con
intervalli di carico minori di 48 ore, con pressione massima minore o uguale a 32 kg x cm?, con
misura e calcolo di almeno 5 valori del parametro E. E compreso quanto occorre per dare la prova
completa

Compenso per la determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv), di permeabilita (K) di
compressibilita (mv), nel corso delle prove edometriche (IL), compresa la preparazione dei diagrammi
cedimento - tempo, una terna per ognuna delle prove edometriche previste
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73,00

90,00
61,00

74,00‘
43,90

201,00

40,10

A02217

A02218

A02219

PROVE DI PERMEABILITA DIRETTE E INDIRETTE

Prova di permeabilita diretta in edometro, su provini diametro 40-100 mm quando non avvenga nel
corso di una prova edometrica, per terreni aventi permeabilitd K>10E-5 cm/sec. E compreso quanto
occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione

Prova di permeabilita diretta nel corso delle prove edometriche diametro 40-100 mm, per terreni
aventi permeabilitd K > 10E-5 cm/sec. E compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per
ogni determinazione

Prova di permeabilita diretta in cella triassiale con provini diametro minore di 40 mm ed altezza
minore di 80 mm. E compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione.

cad

cad

61,00

36,20

A02219a
A02219b
A02220

A02221

per terreni aventi permeabilita K > 10E-5 cm/sec

per terreni aventi permeabilita K < 10E-5 cm/sec

Prova di permeabilita diretta, eseguita con permeametro a carico variabile. E compreso quanto
occorre per dare la prova completa. E esclusa la eventuale ricostruzione del provino, per terreni
aventi permeabilita K > 10E-5 cm/sec. Per ogni determinazione

Prova di permeabilita diretta, eseguita con permeametro a carico costante. E compreso quanto
occorre per dare la prova completa. E esclusa la eventuale ricostruzione del provino, per terreni
aventi permeabilita K > 10E-5 cm/sec. Per ogni determinazione

cad
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cad
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92,00
95,00

152,00

132,00

A02222

A02223

A02224

A02224a

A02224b

A02224c

A02225

A02226

A02226a
A02226b

A02227

Prova di permeabilita indiretta in edometro, su provini diametro 40-100 mm, per terreni aventi
permeabilitd K <10E-6 cm/sec (quando non avvenga nel corso di una prova edometrica). E compreso
quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione

Prova di permeabilita indiretta in cella triassiale. Prova di permeabilita indiretta in cella triassiale con
provini diametro minore di 40 mm ed altezza minore di 80 mm per terreni aventi permeabilita K < 10E-
6 cm/sec. E compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione

PROVE TRIASSIALI

Prova triassiale non consolidata e non drenata (U.U.) effettuata su tre provini di diametro minore o
uguale a 60 mm ed altezza minore o uguale a 80 mm.EE coomressD quaTtD ammTe [T dire | B o
completa. Cadauna prova costituita da tre provini.

senza saturazione preliminare, per tre provini

con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure", per tre provini, senza misura della
pressione nei pori

con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure"”, per tre provini, con misura della pressione
nei pori

Prova triassiale consolidata e non drenata. Prova triassiale consolidata, non drenata (C.1.U.)
effettuata su tre provini di diametro minore o uguale a 40 mm ed altezza minore o uguale a 80 mm
con misura della pressione nei pori, con o senza saturazione preliminare per mezzo di "back
pressure" per tre provini. E compreso quanto occorre per dare la prova completa. Cadauna prova
costituita da tre provini

Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) effettuata su tre provini di diametro minore o uguale a 40
mm ed altezza minore o uguale a 80 mm con misura della pressione nei pori, effettuata per ciascuna
prova su tre provini. E compreso quanto occorre per dare la prova completa.

senza saturazione preliminare per mezzo di "back pressure" per tre provini

con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure" per tre provini

PROVE DI TAGLIO DIRETTO

Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande" su provino a sezione quadrata consolidata drenata,
effettuata, per ogni prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E
compreso quanto altro occorre per dare la prova completa
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73,00

73,00

159,00
263,00

368,00

783,00

783,00
840,00

245,00

A02228

A02229

Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande" su provino a sezione quadrata consolidata non
drenata, con valutazione delle deformazioni trasversali e verticali, effettuata, per ogni prova, su tre
provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E compreso quanto altro occorre per
dare la prova completa

Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande" su provino a sezione quadrata non consolidata, non
drenata, effettuata, per ogni prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione
indisturbato. E compreso quanto altro occorre per dare la prova completa

cad

cad

126,00

79,00




A02230 Determinazione della resistenza residua, con deformazione superiore al 100%, per ogni rottura dopo

la prima o su provini, effettuata, per ogni prova, su tre provini, compresa la preparazione da

campione indisturbato. E compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.
A02230a per ogni prova con almeno n. 6 rotture dopo la prima cad 238,00
A02230b in successione alla prova di taglio, con almeno n. 6 rotture dopo la prima cad 146,00
A02231 Prova di taglio torsionale con apparecchiatura "Bromhead", su provini di forma torica, per ogni prova

su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E compreso quanto altro occorre

per dare la prova completa cad 350,00
A02232 |Prova di colonna risonante su provino cilindrico avente diametro di 50 mm, comprensiva di n. 10

determinazioni del modulo di taglio e dello smorzamento eseguite su uno stato tensionale isotropo e

comprensiva della determinazione del peso di volume e del contenuto d’acqua del provino

cad 764,00

A02233  Taglio torsionale ciclico eseguito su provino gia assemblato saturato e consolidato per I'esecuzione di

prova di colonna risonante comprensiva di n. 10 determinazioni, del modulo di taglio e dello

smorzamento eseguito su uno stato tensionale isotropo cad 382,00

PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE
A02234 Ricavo, preparazione e spianatura di provini prismatici e cubici di roccia da blocco informe per

esecuzione prove. |l ricavo deve essere eseguito con una sega per rocce raffreddata ad acqua. E

compreso quanto occorre per dare il ricavo completo cad 49,30
A02235 |Determinazione del peso di volume,suumasaiediim44pooiincoblici. La prova deve essere eseguita

secondo il RD 16/11/39, n. 2232. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

cad 25,50

A02236  Determinazione del peso specifico. La prova deve essere eseguita secondo il RD 16/11/39, n. 2232.

E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 49,30
A02237  Determinazione del coefficiente d’imbibizione, su serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere

eseguita secondo il RD 16/11/39, n. 2232. E compreso quanto occorre per dare la determinazione

completa cad 27,20
A02238 |Determinazione dell'assorbimento e della densita di volume, congiuntamente. E compreso quanto ‘
116,00

occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione cad
A02239 |Determinazione dell'indice di resistenza (Point Load Strenght Index) mediante indentazione con

punte troncoconiche. E compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni

determinazione cad 116,00
A02240 Prova di compressione monoassiale su provino cubico. La prova deve essere eseguita secondo i

RR.DD. 16/11/39, n. 2232 e n. 2234. E compreso quanto occorre per dare la prova completa cad 24,70

A02241  Condizionamento provini cubici tramite cicli di gelo e disgelo, su una serie di n. 4 provini cubici. La

prova deve essere eseguita secondo il RD 16/11/39, n. 2232. E compreso quanto occorre per dare il

condizionamento completo cad 284,00
A02242 |Condizionamento provini cubici a 30°, su serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita

secondo il R. 16/11/39, n. 2232. E compreso quanto occorre per dare il condizionamento completo

cad 29,60
A02243  Condizionamento provini cubici tramite saturazione in acqua, su serie di n. 4 provini cubici. La prova
deve essere eseguita secondo il RD 16/11/39, n. 2232. E compreso quanto occorre cad 29,60
A02244  Prova di resistenza a flessione su provino prismatico. La prova deve essere eseguita secondo il RD
16/11/39, n. 2232. E compreso quanto occorre per dare la prova completa cad 49,30
A02245  Prova di resistenza all’'usura mediante Tribometro (media di n. 2 provini). La prova deve essere
eseguita secondo il RD 16/11/39, n. 2234. E compreso quanto occorre per dare la prova completa
cad 205,00
A02246 |Determinazione del carico di rottura a trazione indiretta secondo il metodo "brasiliano". E compreso ‘ ‘ ‘
quanto altro occorre per dare la prova completa. FReraggnidktmmirezore cad 43,90

A02247  Determinazione del coefficiente di abrasione "Los Angeles", effettuato secondo CNR B.U. n.34. Per

ogni determinazione cad 73,00
A02248  Determinazione del Coefficiente di S. Fedelino mediante Tribometro (media di n. 2 provini). La prova

deve essere eseguita secondo il RD 16/11/39, n. 2234. E compreso quanto occorre per dare la

determinazione completa cad 370,00
A02249  Preparazione sezione sottile mediante inglobazione con balsamo di elementi minuti o friabili. E

compreso quanto occorre per dare la preparazione completa cad 34,50
A02250 |Analisi diffrattometrica ai raggi X del campione in polvere. E compresa la preparazione delle polveri.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'analisi completa cad 327,00

PROVE DI COSTIPAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI DENSITA DEI

MATERIALI
A02251  Prove di costipamento AASHO standard (con 5 punti della curva densita/contenuto d'acqua). E

compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ciascuna prova.
A02251a | Con fustella da 4" cad 201,00
A02251b Con fustella da 6" cad 241,00
A02252  Prova di costipamento AASHO modificata (con 5 punti della curva densita/ contenuto d'acqua). E

compreso quanto occorre per dare la prova completa .Per ciascuna prova.
A02252a con fustella da 4" cad 241,00
A02252b |con fustella da 6" | cad | 279,00|
A02253  Prova di compattazione AASHO modificata (AASHO Designation T180/74 e ASTM Designation D

1557-78), con almeno cinque punti della curva densita secca/contenuto d'acqua. Determinazione del

peso di volume (o specifico apparente) massimo, ottenuto mediante vibrazione con tavolo vibrante. E

compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione

cad 116,00

A02254  Prova di compattazione AASHO modificata (AASHO Designation T180/74 e ASTM Designation

D1557-78), con almeno cinque punti della curva densita secca/contenuto d'acqua. E compreso

quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione cad 116,00

PROVE DI LABORATORIO SU CEMENTO




A02255

Determinazione della pasta normale. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN
196/3. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

cad

79,00

A02256  Determinazione dei tempi di inizio e fine presa. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI

EN 196/3. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. E esclusa la

determinazione della pasta normale cad 79,00
A02257  Determinazione della stabilita (indeformabilita). La prova deve essere eseguita secondo la norma

UNI EN 196/3. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. E esclusa la

determinazione della pasta normale cad 79,00
A02258 | Determinazione della finezza di macinazione. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI ‘ ‘

EN 196/6. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 79,00
A02259  Esecuzione di prove meccaniche di flessione e compressione per un periodo di stagionatura. Le

prove devono essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/1. E compreso quanto occorre per dare

le prove complete cad 210,00
A02260 Esecuzione di prove meccaniche di flessione e compressione per 2 periodi di stagionatura. Le prove

devono essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/1. E compreso quanto occorre per dare le

prove complete cad 321,00
A02261  Esecuzione di prove meccaniche di flessione e compressione per 3 periodi di stagionatura. Le prove

devono essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/1. E compreso quanto occorre per dare le

prove complete cad 432,00
A02262 |Determinazione della perdita al fuoco. Lz s disie e esag1itta ssxmdiv | momea WIN W ‘ ‘

196/2. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 79,00
A02263  Determinazione del residuo insolubile. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN

196/1. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 98,00

PROVE DI LABORATORIO SU ACQUA DA IMPASTO
A02264 | Determinazione del contenuto di cloruri. E compreso quanto occorre per dare la determinazione

completa cad 61,00
A02265  Determinazione del contenuto di solfati. E compreso quanto occorre per dare la determinazione

completa cad 61,00
A02266 \Idoneité agli usi cementizi. E compreso quanto occorre per emettere il responso di idoneita \ cad 184,00\

\PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO FRESCO \ \
A02267  Misura delllabbassamento al cono di Abrams. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI

9418-90. E compreso quanto occorre per dare la misura completa cad 27,50
A02268  Determinazione della massa dell’'unita di volume. La prova deve essere eseguita secondo la norma

UNI 6394 parte 12. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 36,80
A02269  Studio di miscela per calcestruzzi compresa I'esecuzione delle prove di verifica. E compreso quanto

occorre per dare lo studio completo cad 741,00
A02270 Determinazione del dosaggio di cemento. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI

6393. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 506,00
A02271 |Determinazione del contenuto d’aria. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6395. E

compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 61,00

PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO INDURITO
A02272  Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo la norma

UNI 6132-72. E compreso quanto occorre per dare la prova completa.
A02272a liberazione di coppia di provini cubici in calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per I'esecuzione

delle prove. & compreso lo smaltimento del polistirolo cad 9,80
A02272b spianatura di coppia di provini cubici con rettifica meccanica cad 14,80
A02272c esecuzione della prova cad 24,70
A02273 |Prova di compressione su coppia di provini cilindrici. La prova deve essere eseguita secondo la ‘ ‘

norma UNI 6132-72.FEcconmpessoquuaitoononoreeeerdiase] tapovneacuonmita.
A02273a spianatura di coppia di provini cubici con rettifica meccanica cad 14,80
A02273b cappaggio di coppia di provini cilindrici cad 37,00
A02273c esecuzione della prova cad 24,70
A02274  Prova di compressione su carota ricavata da calcestruzzo indurito. La prova deve essere eseguita

secondo la norma UNI 6132-72. E compreso quanto occorre per dare la prova completa.
A02274a estrazione di carote con carotatrice in laboratorio da piastre appositamente predisposte cad 74,00
A02274b taglio, spianatura e cappaggio della carota cad 49,10
A02274c |esecuzione della prova cad 13,50
A02275 | Prova di flessione su provino prismatico. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6133.

E compreso quanto occorre per dare la prova completa cad 39,40
A02276  Prova di trazione indiretta su provino prismatico o cilindrico. La prova deve essere eseguita secondo

la norma UNI 6135-72. E compreso quanto occorre per dare la prova completa cad 49,30
A02277  Prova di assorbimento d’acqua alla pressione atmosferica. La prova deve essere eseguita secondo

la norma UNI 7699. E compreso quanto occorre per dare la prova completa cad 98,00
A02278  Determinazione del modulo di elasticita normale a compressione media di n. 3 provini. La prova deve

essere eseguita secondo la norma UNI 6556. E compreso quanto occorre per dare la determinazione

completa cad 678,00
A02279 |Determinazione del contenuto di cemento (metodo Florentin). La prova deve essere eseguita

secondo la norma UNI 6505. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. E

compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
A02279a esecuzione della prova sul primo campione cad 419,00
A02279b esecuzione della prova su altri campioni dello stesso tipo cad 184,00
A02280 | Contenuto di cemento. La prova deve essere eseguita secondo la norma ASTM C85. E compreso

quanto occorre per dare il responso sul contenuto di cemento. cad 333,00
A02281  Determinazione del ritiro idraulico. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6687. E

compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 161,00
A02282 | Prova di trazione, compresa predisposizione del campione (Brasiliana). La prova deve essere

asequita secondo 13 norma LINI 6135 FE cenrmyeesn aiesytin arrreee mee dbmee | mnnas e b bn

cad

161.00‘




A02283
A02284

A02285

A02286

A02287

A02288

A02288a

A02288b

Fornitura attrezzatura di prelievo (cubettiere in polistirolo) per calcestruzzo

Ricavo provini cubici da blocco informe di calcestruzzo, per I'esecuzione di prove. Il ricavo deve
essere eseguito con una sega per rocce raffreddata ad acqua. E compreso quanto occorre per dare il
provino pronto per le prove. E esclusa la rettifica

PROVE DI LABORATORIO SU MALTE

Prova di flessione su terna di provini prismatici e prova di compressione su terna di coppie di
monconi di provini rotti per flessione. Le prove devono essere eseguite secondo le norme UNI 6133 e
UNI 6134 oppure UNI EN 196/1. E compreso quanto occorre per dare la prova completa

Prove di classificazione della malta. Le prove devono essere eseguite secondo il DM 20/11/87 e
succ. mod.. E compreso quanto occorre per dare la prova completa

Determinazione del coefficiente di dilatazione lineare. La prova deve essere eseguita secondo la
norma UNI 6687-73. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAIDA C.A.E C.A.P.

Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su terna di provini da
c.a.. La prova deve essere eseguita secondo le norme EN 10002/1a, UNI 6407 e UNI 564. E
compreso quanto occorre per dare la prova completa:

esecuzione prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su terna di
provini da c.a.

misure speciali su provino da c.a o ricavato da reti o tralicci elettrosaldati durante la prova di trazione
— Modulo di elasticita normale e diagramma di deformazione. lLzagmiea diore e et
secondo le norme UNI 7676-77

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

6,10
51,00
259,00

308,00‘

161,00

87,00

79,00

A02289

A02290

A02291

A02292

A02293

A02293a

A02293b

A02293c

A02293d

A02293e

A02294

A02294a

Prova di trazione e di resistenza del nodo di saldatura di terne di reti elettrosaldate. La prova deve
essere eseguita secondo le norme EN 10002/1a, UNI 6407 e UNI ISO 10287. E compreso quanto
occorre per dare la prova completa

Prova di trazione e di resistenza del nodo di saldatura di terne di tralicci elettrosaldati. La prova deve
essere eseguita secondo le norme EN 10002/1a, UNI 6407 e UNI ISO 10287. E compreso quanto
occorre per dare la prova completa

Prova di trazione su n. 10 provini di acciaio per C.A.P. — Determinazione di tutti i valori tipici. La prova
deve essere eseguita secondo le norme UNI 7676-77 e UNI 3171-85. E compreso quanto occorre
per dare la prova completa

Prova di piegamento alternato di filo di acciaio. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI
5294. E compreso quanto occorre per dare la prova completa

PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI LAMINATI

Prova di trazione su provetta di acciaio. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EU
18, UNI 552 e EN 10002/1a. E compreso quanto occorre per dare la prova completa.

ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione o
piegamento. Spessore dell'elemento: s minore 15 mm. Dimensioni massime del campione
consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito in
conformita a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a e UNI 564

ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione o
piegamento. Spessore dell'’elemento: s compreso tra mm 15 e mm 25. Dimensioni massime del
campione consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito
in conformita a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a e UNI 564

compenso per ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di
trazione, piegamento o analisi chimica per campione avente dimensioni massima superiore a:
lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400, spessore mm 25. Il ricavo deve essere eseguito in
conformita a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a, UNI EN 10045/1a e
UNI 564

esecuzione della prova

misure speciali su provetta di acciaio durante la prova di trazione — Modulo di elasticita normale e
diagramma di deformazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 7676-77

Prova di resilienza dinamica su serie di n. 3 provette di acciaio provenienti dallo stesso elemento. La
prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 10045/1a. E compreso quanto occorre per
dare la prova completa:

ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette normalizzate rettangolari per esecuzione prove di
resilienza dinamica. Spessmee didlE b tn: s maggoe 1B mm Dbmeaskiohimaassireeldbetaammore
consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito in
conformita a quanto previsto dalle norme UNI EN 10045/1a

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad
cad

cad

cad

111,00

221,00

1.234,00

79,00

68,00

87,00

49,30
34,50

79,00

114,00

A02294b

A02294c

A02294d
A02294e
A02294f
A02295

A02295a

ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette normalizzate rettangolari per esecuzione prove di
resilienza dinamica. Spessore dell’elemento: s compreso tra mm 15 e mm 25. Dimensioni massime
del campione consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400

compenso per ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette normalizzate rettangolari per esecuzione
prove di trazione, piegamento o analisi chimica per campione avente dimensioni massime superiori
a: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400, spessore mm 25. Il ricavo deve essere eseguito in
conformita a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a, UNI EN 10045/1a e
UNI 564

esecuzione della prova a temperatura ambiente su una serie di n. 3 provette

esecuzione della prova a 0 °C su una serie di n. 3 provette

esecuzione prova a meno 20 °C su una serie di n. 3 provette

Prova di piegamento su provetta di acciaio. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI
564. E compreso quanto occorre per dare la prova completa.

ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione o
piegamento. Spessore dell’elemento: s minore mm 15. Dimensioni massima del campione
consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito in
conformita a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a e UNI 564

cad

cad
cad
cad
cad

cad

166,00

142,00

79,00
116,00
142,00

68,00




A02295b ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione o
piegamento. Spessore dell'’elemento: s compreso tra mm 15 e mm 25. Dimensioni massime del
campione consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito
in conformita a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a e UNI 564

cad 87,00
A02295c |compenso per ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di
trazione, piegamento o analisi chimica per campione avente dimensioni massime superiori a:
lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400, spessore mm 25. Il ricavo deve essere eseguito in
conformita a quanto previsto dalle norme UNI EU 18 UNI 552 EN 10002/1a UNI EN 10045/1a UNI
564 cad 49,30
A02295d esecuzione della prova cad 20,90

A02296  Analisi chimica per determinazione saldabilita. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI

EU 36, UNI 6459-69, UNI ISO 4934, UNI 6459-69 e UNI ISO 629. E compreso quanto occorre per

dare I'analisi chimica completa:
A02296a ricavo e preparazione di provetta per esecuzione prove di analisi chimica. Dimensioni massime del

campione consegnato: lunghezza, mm 600, altezza/diametro mm 400 cad 24,70
A02296b |compenso per ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di

trazione, piegamento o analisi chimica per campione avente dimensioni massime superiori a:

lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400, spessore mm 25. Il ricavo deve essere eseguito in

conformita a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, U 1552 FRN1 00002144 ) NNERN O®EBE54 @ e

UNI 564 cad 49,30
A02296c esecuzione analisi chimica per acciai tipo Fe 360/430 (determinazione C,P,S) cad 247,00
A02296d esecuzione analisi chimica per acciai tipo Fe 510.(determinazione C, P, S, Mn, Si) cad 345,00
A02297  Determinazione della massa dello strato di zincatura. La prova deve essere eseguita secondo le

norme UNI 5741. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 124,00
A02298  Determinazione dell'uniformita dello strato di zincatura. La prova deve essere eseguita secondo le

norme UNI 5743. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 124,00

PROVE DI LABORATORIO SU LATERIZI PER SOLAI
A02299 |Controllo dimensionale su n. 10 campioni. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI ‘ ‘ ‘
cad 247,00

9730/3a. E compreso quanto occorre per dare il controllo completo
A02300 Prova di resistenza a compressione in direzione dei fori su n. 10 campioni, compresa la

preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a. E compreso quanto

occorre per dare la prova completa:
A02300a esecuzione prova su blocchi di larghezza minore di cm 40 cad 309,00
A02300b esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di cm 40 cad 568,00
A02301 Prova di resistenza a compressione in direzione trasversale ai fori “PROVA SIAMESE” su n. 10

campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo la Circ. MM.LL.PP.

STC n. 37406 24/06/93 All. 7. E compreso quanto occorre per dare la prova completa

cad 568,00

A02302 Prova di resistenza a trazione per flessione su n. 10 campioni, compresa la preparazione. La prova

deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a. E compreso quanto occorre per dare la prova

completa cad 432,00
A02303  Determinazione del modulo elastico su n. 4 campioni, compresa la preparazione. La prova deve

essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3°:
A02303a esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di cm 40 cad 493,00
A02303b esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di cm 40 cad 864,00
A02304 |Prova di punzonamento su n. 10 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere

eseguita secondo le norme UNI 9730/3a. E compreso quanto occorre per dare la prova completa

cad 247,00

A02305  Determinazione della dilatazione dovuta all’'umidita su n. 4 campioni, compresa la preparazione. La
prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a. E compreso quanto occorre per dare la
determinazione completa cad 345,00
A02306 Determinazione della dilatazione termica lineare su n. 3 campioni, compresa la preparazione. La
prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a. E compreso quanto occorre per dare la
determinazione completa cad 247,00
PROVE DI LABORATORIO SU MATTONI ED ELEMENTI IN LATERIZIO SISMICI E/O PORTANTI

A02307 |Controllo dimensionale su n. 10 campioni. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI ‘ ‘ ‘
cad 247,00

8942/3a. E compreso quanto occorre per dare il controllo completo
A02308 Prova di resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali su n. 10 campioni, compresa la

preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a. E compreso quanto

occorre per dare la prova completa:
A02308a esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di cm 40 cad 308,00
A02308b esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di cm 40 cad 568,00
A02309 Prova di resistenza a compressione in direzione ortogonale ai carichi verticali su n. 30 campioni,

compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a. E

compreso quanto occorre per dare la prova completa:
A02309a |esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di cm 40 | cad | 925,00
A02309b esecuzione prova su blocchi di larghezza maggiore di cm 40 cad 1.726,00

A02310 Prova di resistenza a trazione per flessione su n. 4 campioni, compresa la preparazione. La prova
deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a. E compreso quanto occorre per dare la prova
completa cad 173,00
A02311  Determinazione dell'imbibizione su n. 4 mattoni od elementi in laterizio sismici e/o portanti. La prova
deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a. E compreso quanto occorre per dare la
determinazione completa cad 148,00
A02312 |Determinazione dell’assorbimento d’acqua e stima del rischio di gelivita su n. 4 mattoni od elementi in
laterizio sismici e/o portanti. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a. E
combreso auanto occorre ner dare |la determinazione combleta

cad 235 00




A02313

A02314

A02315

PAVIMENTAZIONI STRADALI PROVE DI LABORATORIO SU AGGREGATI PER
CONGLOMERATI BITUMINOSI

Riduzione del campione mediante quartatura e/o prelavaggio ed essiccazione. L'attivita deve essere
eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 93. E compreso quanto occorre per dare la riduzione del
campione completa

Analisi granulometrica di terre, inerti e/o aggregati mediante vagliatura in quantita inferiori a 5kg, con
massimo di n. 8 setacci eseguita in conformitd CNR BU 23, UNI EN 933-1. E compreso quanto
occorre per dare I'analisi completa

Determinazione del quantitativo di materiale fino passante al setaccio da 0,075 mm. La prova deve
essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 75 UNI 8520/7. E compreso quanto occorre per dare
la determinazione completa

cad

cad

cad

19,80

70,00

29,30

A02316

A02317

A02318

A02319

A02320

A02321

A02322

Determinazione della perdita in peso per abrasione con I'apparecchio Los Angeles. La prova deve
essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 34 UNI 8520/19. E compreso quanto occorre per
dare la determinazione completa

Determinazione della massa volumica apparente dei granuli. La prova deve essere eseguita secondo
le norme CNR B.U. n. 63 UNI 8520/6. E compreso quanto occorre per dare la determinazione
completa

Determinazione della massa volumica apparente di aggregati non addensati. La prova deve essere
eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 62. E compreso quanto occorre per dare la determinazione
completa

Determinazione della massa volumica reale dei granuli. La prova deve essere eseguita secondo le
norme CNR B.U. n. 64. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
Determinazione dell’equivalente in sabbia. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR
B.U. n. 27/72. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione del coefficiente di imbibizione. La prova deve essere eseguita secondo le norme
CNR B.U. n. 137. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione della porosita dei granuli, della percentuale dei vuoti ed indice dei vuoti. La prova
deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 65. E compreso quanto occorre per dare la
determinazione completa

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

73,00

37,10

37,10
47,70
74,00

27,20

124,00

A02323

Determinazione dell’'indice di forma. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.
95. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

cad

43,10

A02324

A02325

A02326

A02327

A02328

A02329

A02330

Prova di spogliamento di una miscela di legante idrocarburico ed aggregati lapidei in presenza di
acqua. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 138. E compreso quanto
occorre per dare la prova completa

Determinazione della sensibilita al gelo. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U.
n. 80. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione dell’idrofilia. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 4 art. 21.
E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

PAVIMENTAZIONI STRADALI PROVE DI LABORATORIO SU BITUMI ED EMULSIONI ‘
BITUMINOSE

Prova di penetrazione a 25°C. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 24. E
compreso quanto occorre per dare la prova completa

Prova per determinare il punto di rammollimento (metodo palla e anello). La prova deve essere
eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 35. E compreso quanto occorre per dare la prova completa

Prova per determinare la densita a 25°C. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR
B.U. n. 67. E compreso quanto occorre per dare la prova completa

Prova per determinare il punto di rottura (metodo Fraass). La prova deve essere eseguita secondo le
norme CNR B.U.m43E Earopipsssquardntoaucooerparatatertalprpravaaopiptata

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

74,00
284,00

79,00

56,00

74,00
74,00

‘ 135,00‘

A02331

A02332

A02333

A02334

A02335

Prova di duttilitd. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 44. E compreso
quanto occorre per dare la prova completa

Prova per determinare la solubilita in solfuro di carbonio. La prova deve essere eseguita secondo le
norme CNR B.U. n. 48. E compreso quanto occorre per dare la prova completa

Determinazione della volatilita. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 50. E
compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione del punto di infiammabilita Cleveland. La prova deve essere eseguita secondo le
norme CNR B.U. n. 72. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa
Determinazione del contenuto di paraffina. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR
B.U. n. 66. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

cad

cad

cad

cad

cad

173,00
87,00
98,00

111,00

‘ 111,00‘

A02336
A02336a
A02336b
A02337

A02338

A02339

A02340

A02341

A02342

Determinazione della viscosita dinamica. La prova deve essere eseguita secondo le norme ASTM D
2170/83. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

esecuzione della prova alla prima temperatura, per uno stesso bitume

esecuzione della prova per ogni altra temperatura, per uno stesso bitume

Determinazione della stabilita nello stoccaggio a caldo (3 gg). La prova deve essere eseguita
secondo le norme CNR B.U. n. 35. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione del contenuto di acqua. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. ‘
n.101. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione del contenuto di legante (bitume + flussante) mediante distillazione. La prova deve
essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 100. E compreso quanto occorre per dare la
determinazione completa

Determinazione del contenuto di elastomero (iterlene). E compreso quanto occorre per dare la
determinazione completa

Determinazione della viscosita Engler a 20°C. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR
B.U. n. 102. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

Determinazione dell’lomogeneita (trattenuto al setaccio da mm 0,85). La prova deve essere eseguita
secondo le norme CNR B.U. n. 103. E compreso quanto occorre per dare la determinazione
combleta

cad
cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

382,00
87,00
235,00

‘ 135,00‘

135,00
161,00

111,00

66 00




A02343  Determinazione della sedimentazione a 5 gg. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR

B.U. n. 124. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 66,00
A02344  Determinazione della stabilita a 7 gg. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.

3 capo 1 Art. 11. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 127,00
A02345  Determinazione della stabilita a 2 mesi. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U.

n. 3 capo 1 Art. 11. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 187,00
A02346  Determinazione del grado di acidita (PH). E compreso quanto occorre per dare la determinazione

completa cad 66,00
A02347 | Prova di preriscaldamento e quartatura campione di conglomerato bituminoso. La prova deve essere

eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 38 e CNR B.U. n. 25. E compreso quanto occorre per dare

la prova completa cad 19,80
A02348 Prova di estrazione bitume a freddo mediante centrifugazione da kg 1,5 di conglomerato. La prova

deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 38. E compreso quanto occorre per dare la

prova completa cad 49,30
A02349  Prova di estrazione bitume a caldo. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.

38. E compreso quanto occorre per dare la prova completa cad 79,00
A02350 Estrazione (distillazione) bitume con Rotavapor. La prova deve essere eseguita secondo le norme

ASTM D5404. E compreso quanto occorre per dare I'estrazione completa:
A02350a esecuzione della prima estrazione (distillazione) di un campione cad 308,00
A02350b |esecuzione ulteriori estrazioni (distillazione) di un campione | cad 154,00
A02351 Determinazione del contenuto di legante. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR

B.U. n. 38. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 66,00
A02352  Determinazione del contenuto di legante compresa analisi granulometrica. La prova deve essere

eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 38 e CNR B.U. n. 23. E compreso quanto occorre per dare

la determinazione completa cad 135,00
A02353 Determinazione della deformazione (impronta) di miscele di aggregati lapidei e bitume sotto carico

statico. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 136. E compreso quanto

occorre per dare la determinazione completa.
A02353a |confezionamento di miscela in laboratorio e preparazione di una serie di n. 2 provini per la

determinazione della deformazione (impronta) sotto carico statico. Il confezionamento deve essere

eseguito secondo le norme CNR B.U. n. 30. cad 54,00
A02353b preparazione serie di n. 2 provini per determinazione della deformazione (impronta) sotto carico

statico. Il confezionamento deve essere eseguito secondo le norme CNR B.U. n. 30 cad 21,80
A02353c preparazione con pasta di gesso (provini spessore minore cm 5) di una serie di n. 2 provini (carote)

per la determinazione della deformazione (impronta) sotto carico statico cad 79,00
A02353d esecuzione della prova in condizioni normali cad 111,00
A02353e esecuzione della prova in condizioni speciali cad 187,00
A02354 |Determinazione della stabilita e dello scorrimento Marshall. La prova deve essere eseguita secondo

le norme CNR B.U. n. 30. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
A02354a confezionamento di miscela in laboratorio per la preparazione di una serie Marshall (4 provini) cad 56,00
A02354b preparazione di una serie di n. 4 provini per eseguire la prova Marshall cad 37,00
A02354c esecuzione della prova su una serie di n.4 provini cad 74,00
A02354d esecuzione della prova su una serie di n. 4 provini con valutazione dell’effetto di immersione in acqua

secondo CNR B.U. n.149 cad 82,00
A02355  Determinazione della resistenza a trazione indiretta di conglomerati bituminosi. La prova deve essere

eseguita secondo le norme CNR B.U. n.134. E compreso quanto occorre per dare la determinazione

completa.
A02355a \confezionamento di miscela in laboratorio per la preparazione di una serie Marshall (4 provini) \ cad 56,00\
A02355b preparazione della serie di n. 4 provini per eseguire la prova Marshall cad 37,00
A02355c esecuzione della prova su una serie di n. 4 provini cad 111,00
A02355d esecuzione della prova su una serie di n. 4 provini con valutazione dell’effetto di immersione in acqua

secondo CNR B.U. n.149 cad 118,00
A02356  Determinazione del peso di volume su carote. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR

B.U. n. 40. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 44,40
A02357 |Determinazione del peso di volume su serie di provini Marshall. La prova deve essere eseguita

secondo le norme CNR B.U. n. 40. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
A02357a |confezionamento di miscela in laboratorio per la preparazione di una serie Marshall (4 provini) cad 56,00
A02357b preparazione della serie di n. 4 provini per eseguire la prova Marshall cad 37,00
A02357c esecuzione della prova su una serie di n. 4 provini cad 58,00
A02358  Determinazione della porosita. La determinazione deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U.

n. 39. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 173,00
A02359  Taglio con fresa a disco di carote per divisione degli strati. E compreso quanto occorre per dare il

taglio completo cad 16,10
A02360 |Determinazione con calibro di precisione dello spessore di carote tramite misurazione su n. 3

generatrici poste a 120° circa I'una dall'altra e determinazione della media aritmetica dei tre valori. E

compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Per ogni strato cad 11,10
A02361  Studio di miscela per conglomerati bituminosi su fuso assegnato. E compreso quanto occorre per

dare lo studio completa. Sono escluse le prove cad 235,00

PROVE DI LABORATORIO SU GEOTESSILI NON TESSUTI
A02362  Preparazione provino di geotessuto per esecuzione prove. E compreso quanto occorre per dare la

preparazione completa cad 7,40
A02363  Determinazione della massa areica su n. 5 provini. La prova deve essere eseguita secondo CNR

B.U. n. 110. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 56,00
A02364  Determinazione dello spessore su n. 5 provini. La prova deve essere eseguita secondo CNR B.U. n.

111. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa cad 68,00




A02365

A02366

A02366a

A02366b

A02366¢

A02366d

A02367

A02367a

A02367b

A02367c

Prova di trazione su n. 5 provini. La prova deve essere eseguita secondo UNI 8639/84 — UNI EN
29073/93 oppure UNI 8279/84 UNI 8274/4. E compreso quanto occorre per dare la prova completa

PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
Determinazione della resistenza a compressione perpendicolare alla fibratura. La prova deve essere
eseguita secondo UNI ISO 3132. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa:

ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire la prova di compressione
determinazione dell'umidita per le prove meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI
ISO 3130

determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche. La prova deve essere
eseguita secondo UNI ISO 3131

esecuzione della prova

Determinazione della resistenza a compressione parallela alla fibratura. La prova deve essere
eseguita secondo UNI ISO 3787. E compreso quanto occorre per dare la determinazione completa:

ricavo e preparazione n. 3 provette in legno per prova di compressione

determinazione dell'umidita per le prove meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI
ISO 3130

determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche. lzaporadine esse
eseguita secondo UNI ISO 3131

cad

cad

cad

cad
cad

cad

cad

cad

111,00

68,00
24,70‘

48,00
135,00

68,00
24,70

47,70‘

A02367d
A02368

A02368a

A02368b

A02368c

A02368d
A02368e

A02369

A02369a

A02369b

A02370

esecuzione della prova

Determinazione della resistenza a flessione statica (secondo UNI ISO 3133) e determinazione del
modulo di elasticita a flessione statica (secondo UNI ISO 3349). E compreso quanto occorre per dare
la determinazione completa:

ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire le prove di flessione

determinazione dell'umidita per le prove meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI
ISO 3130

determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche. La prova deve essere
eseguita secondo UNI ISO 3131

esecuzione della prova di resistenza a flessione statica

esecuzione della prova per la determinazione del modulo di elasticita a flessione statica

PROVE SPECIALI

Esecuzioni di indagini termografiche utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che riprende
la superficie da esaminare, sollecitata termicamente (o tramite insolazione naturale o tramite
dispositivi artificiali), con restituzione di immagine videoregistrata o ripresa fotograficamente,
procedendo poi alla realizzazione di una mappa termografica in cui I'andamento delle bande di colore
corrisponde alle linee isoterme, finalizzata all'analisi delle seguenti problematiche:analisi di
omogeneita di paramenti murari; ricerca di cavita in paramenti murari; analisi di fenomeni fessurativi
al disotto di rivestimenti; analisi di distacchi di rivestimenti; mappatura del livello di umidita di
paramenti murari; ricerca di fenomeni di punti di condensazione climatica; ricerca di punti di
dispersione termica; analisi critico-architettonica sotto intonaci e/o rivestimenti (ricerca di archi,
architravi, camini occlusi, porte o finestre tamponate, elementi strutturali estranei inglobati, vecchie
canalizzazioni in disuso, individuazione e dimensionamento di diversi periodi costruttivi con diversi
materiali o tecniche); analisi di microlesioni di opere d'arte (statue, affreschi, pitture murali, dipinti);
analisi di distacchi tra pellicole affrescate e intonachino sottostante; analisi di distacchi tra supporto
affrescato o intonaco e muro sottostante. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle
indagini completi. Il prezzo é riferito per ciascuna unita di superficie (metro quadrato) oggetto di
indagine, coom etttz e diittittéa| i dmmumenTtez mre greffoza rmaggrétiae ddtdggrfiieanpeessasdpper
l'individuazione della problematica indagata, unitamente ad idonea relazione tecnica interpretativa de
rilievi effettuati:

esecuzione di indagini termografiche secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1 su grandi superfici. Per
ogni parete analizzata di superficie massima di m? 100.

esecuzione di indagini termografiche secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1 su particolari. Per
particolari di dimensione massima 2 m?

Prova di PULL-OFF. Si tratta di un metodo diretto di prova consistente in una estrazione semi-
distruttiva, atto a stimare la resistenza a trazione dei materiali di ripristino collegati al sottofondo. La
prova viene preparata incollando direttamente sulla fibra di carbonio, in una zona appositamente
predisposta, con opportune resine, un apposito elemento metallico di dimensioni solitamente cm 4x4
dotato di una apposita asta. Prima della prova viene eseguito un taglio lungo il bordo del piastrino
metallico in modo da svincolare la zona in prova da quelle circostanti. Il taglio deve avere una
profondita almeno pari allo spessore della fibra. Ad avvenuta maturazione della resina si procede
applicando al disco una pressione di distacco in direzione normale alla parete con opportuno
martinetto dotato di manometro tarato, il quale esercita la forza contrastando su una struttura di
sostegno. E compreso quanto occorre per dare la prova completa

cad

cad
cad
cad

cad
cad

cad

cad

cad

135,00

68,00
24,70
48,00

135,00
240,00

1.671,00

320,00

289,00

12,00

A02371

Verifica di una coppia di bulloni di serraggio con chiave dinamometrica tarata. Si procede
aumentando progressivamente la coppia impostata con ciclo di controllo costituito da almeno n. 7
step fino al valore della coppia di serraggio teorica dei bulloni. Se richiesto si pud procedere al
serraggio dei bulloni al valore (Nt). E compreso quanto occorre per dare la verifica completa

cad

59,00

4,00

ADRNONA1

A03. MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER C.A.
MALTE

IMAta ~AR ~alea enanta in nacta o cahbhia ~armaActa Aa-

€m.m.




A03001a 350 kg di calce per 1 mc di sabbia di flume mc 85,18 17,24
A03001b 350 kg di calce per 1 mc di sabbia di cava mc 79,81 18,67
A03001c 500 kg di calce per 1 mc di sabbia di fiume mc 97,82 17,94
A03001d 500 kg di calce per 1 mc di sabbia di cava mc 92,45 18,71
A03002 Malta idraulica, composta da 413 kg di calce idraulica e 1 mc di sabbia mc 88,06 22,28
A03003 Malta bastarda, composta da 250 kg di calce idraulica, 1 mc di sabbia e 286 kg di cemento mc 143,23 19,93
A03004 Malta bastarda composta da:
A03004a calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg di calce in pasta, 100 kg di cemento tipo 32.5 per

0,90 mc di sabbia di fiume) mc 107,22 16,95
A03004b |calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg di calce in pasta, 100 kg di cemento tipo 32.5 per ‘ ‘

0,90 mc di sabbia di cava) mc 102,38 17,48
A03004c calce grassa in pasta, sabbia di fiume e gesso da presa (0,90 mc di malta gia preparata di calce

spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa) mc 88,81 15,73
A03004d calce grassa in pasta, sabbia di cava e gesso da presa (0,90 mc di malta gia preparata di calce

spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa) mc 83,97 16,46
A03005 Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da:
A03005a 300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 99,58 15,11
A03005b 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 107,79 15,00
A03005c 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 116,00 15,41
A03005d \500 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 132,42\ 15,07
A03005e 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 148,84 15,06
A03006 Malta stabilizzata preconfezionata pronta all'impiego:
A03006a malta bastarda con lavorabilita fino a 48 ore mc 56,12 15,00
A03006b malta cementizia con lavorabilita fino a 48 ore mc 70,15 15,00
A03007  Miscela fluida per riempimenti preconfezionata a base di leganti idraulici e aggregati naturali,

autolivellante e con assenza di fenomeni di segregazione ed essudazione, con valori di resistenza

meccanica a 28 giorni pari a 1 + 2 N/mmgq, rispondente ai requisiti delle raccomandazioni ACI 229

(CLSM), CNR n. 9, CBR > 50 mc 36,78 14,30
A03008 |Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a

rischio fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve termine, per ancoraggi a

durabilita garantita di elementi metallici in strutture in calcestruzzo, conforme ai requisiti prestazionali

richiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4

di tipo CC e PCC dmc 4,06 1,69
A03009 Sistema epossidico in pasta tixotropico, per incollaggi strutturali di elementi in calcestruzzo, in acciaio

e in materiale composito, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-4 dmc 199,99 1,26
A03010 Boiacca da iniezione iperfluida, conforme alla Norma EN 1504-5 (prodotti da iniezione) e per il

confezionamento di betoncini e calcestruzzi autolivellanti a ritiro compensato, a rischio fessurativo

nullo, di classe R4 di tipo CC e PCC in accordo alla EN 1504-3 mc 2,45 1,05
A03011 |Malta termoisolante premiscelata a base di argilla espansa e leganti idraulici per la posa di murature

di tamponamento e portanti in zona sismica, classe M5, conducibilita termica certificata A = 0,199

W/mgK, densita 800 kg/mc mc 258,79 1,64
A03012  Malta termoisolante premiscelata a base di argilla espansa e leganti idraulici per la posa di murature

portanti anche in zona sismica e murature di tamponamento, classe M10, conducibilita termica

certificata A = 0,279 W/mK, densita 1.000 kg/mc mc 258,79 1,64
A03013  Malta preconfezionata per elevazione di pareti esterne ed interne:
A03013a per muratura conforme alla norma EN 998-2, classe M5 mc 155,69 3,94
A03013b  per muratura conforme alla norma EN 998-2, classe M15 mc 119,45 3,78
A03013c idrofugata conforme alla norma EN 998-2 per murature facciavista, classe M5 mc 221,72 4,21
A03013d |di allettamento, teemuiispétteconfdomeatiianmmERN98 R 2 ataesM 5 | mc 332,16 2,10

CONGLOMERATI CEMENTIZI CONFEZIONATI IN CANTIERE
A03014  Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entita,

secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione

e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le

casseforme e l'acciaio di armatura:
A03014a eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto mc 285,40 113,71
A03014b a base di argilla espansa eseguito con 300 kg di cemento 32.5 e 1 mc di argilla espansa mc 401,32 96,44
A03015 |Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per I'utilizzo dei seguenti additivi:
A03015a |fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 + 0,5% del peso in cemento) kg 2,68
A03015b reattivo per aumento di resistenza (dosaggio 10 + 15% del peso in cemento) kg 0,96
A03015c reattivo per getti in ambienti aggressivi (dosaggio 30 kg/mc di calcestruzzo) kg 2,20
A03015d antigelo esente da cloruri (dosaggio 1% del peso in cemento) kg 1,75
A03015e areante stabilizzante (dosaggio 0,03 + 0,1% del peso in cemento) kg 4,16
A03015f fluidificante impermeabilizzante (dosaggio 0,5% del peso del cemento) kg 2,29

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
A03016 |Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a

dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la

vibrazione e quant‘altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:
A03016a 150 kg/mc mc 88,16 11,26
A03016b 200 kg/mc mc 97,53 11,26
A03016c 250 kg/mc mc 107,73 11,26
A03016d 300 kg/mc mc 117,69 11,26
A03016e 350 kg/mc mc 127,12 11,26




Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto
A/C < 0,60, gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura:

A03017 classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4:
A03017a | C25/30 (Rck 30 N/mmq) mc 136,94 11,26
A03017b  C28/35 (Rck 35 N/mmq) mc 143,26 11,26
A03017c \032/40 (Rck 40 N/mmaq) mc 149,59\ 11,26
A03017d | C35/45 (Rck 45 N/mmq) mc 159,07 11,26
A03018 [ classe di esposizione XF1:
A03018a | C 32/40 (Rck 40 N/mmq) mc 153,38 11,26
A03018b C 35/45 (Rck 45 N/mmaq) mc 162,87 11,26
A03019 classe di esposizione XF2-XF3-XF4:
A03019a C 25/30 (Rck 30 N/mmaq) mc 149,59 11,26
A03019b C 28/35 (Rck 35 N/mmaq) mc 155,91 11,26
A03019c | C 32/40 (Rck 40 N/mmq) mc 162,24 11,26
A03020 classe di esposizione XA1:
A03020a \C 28/35 (Rck 35 N/mmq) mc 147,06\ 11,26
A03020b C 32/40 (Rck 40 N/mmaq) mc 153,38 11,26
A03020c C 35/45 (Rck 45 N/mmaq) mc 162,87 11,26
A03021 classe di esposizione XA2-XA3:
A03021a | C 32/40 (Rck 40 N/mmaq) mc 162,24 11,26
A03021b | C 35/45 (Rck 45 N/mmq) mc 171,73 11,26

Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,

dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto

A/C < 0,60, gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del

materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera

realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura:
A03022 classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4:
A03022a C25/30 (Rck 30 N/mmq) mc 144,32 11,86
A03022b C28/35 (Rck 35 N/mmq) mc 150,64 11,86
A03022c | C32/40 (Rck 40 N/mmq) mc 156,97 11,86
A03022d  C35/45 (Rck 45 N/mmq) mc 166,45 11,86
A03023 [ classe di esposizione XF1:
A03023a |C 32/40 (Rck 40 N/mmq) mc 160,76 11,86
A03023b \C 35/45 (Rck 45 N/mmq) mc 170,25\ 11,86
A03024 classe di esposizione XF2-XF3-XF4:
A03024a C 25/30 (Rck 30 N/mmq) mc 156,97 11,86
A03024b C 28/35 (Rck 35 N/mmaq) mc 163,29 11,86
A03024c | C 32/40 (Rck 40 N/mmq) mc 169,62 11,86
A03025 classe di esposizione XA1:
A03025a C 28/35 (Rck 35 N/mmaq) mc 154,44 11,86
A03025b | C 32/40 (Rck 40 N/mmaq) mc 160,76 11,86
A03025c C 35/45 (Rck 45 N/mmaq) mc 170,25 11,86
A03026 classe di esposizione XA2-XA3:
A03026a \C 32/40 (Rck 40 N/mmq) mc 169,62\ 11,86
A03026b C 35/45 (Rck 45 N/mmaq) mc 179,10 11,86
A03027 Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilita da S4

(fluida) a S5 (superfluida) mc 4,53
A03028  Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con diametro massimo

20 mm mc 5,66

Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme alla norma UNI 11040,

conforme alle prescrizioni del punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima degli

inerti a 25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe di consistenza SF1, comprensivo di

tutti gli oneri e magisteri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme UNI, la fornitura del

materiale in cantiere, il suo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura:
A03029 per opere di fondazione:
A03029a C25/30 (Rck 30 N/mmq) mc 146,61 8,54
A03029b C28/35 (Rck 35 N/mmq) mc 152,94 8,54
A03029c | C32/40 (Rck 40 N/mmq) mc 159,26 8,54
A03029d C35/45 (Rck 45 N/mmq) mc 168,75 8,54
A03030 per opere in elevazione:
A03030a \C25/30 (Rck 30 N/mmaq) mc 157,20\ 9,04
A03030b C28/35 (Rck 35 N/mmq) mc 163,53 9,04
A03030c | C32/40 (Rck 40 N/mmq) mc 169,85 9,04
A03030d C35/45 (Rck 45 N/mmq) mc 179,34 9,04
A03031  Sovrapprezzi ai calcestruzzi autocompattanti per aumento della classe di consistenza:
A03031a |da SF1a SF2 mc 5,66
A03031b da SF2 a SF3 mc 5,66
A03032 |Conglomerato cementizio non strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteaaqi e le casseforme:




A03032a massa volumica 1.000 + 1.200 kg/mc mc 171,69 11,26
A03032b 'massa volumica 1.200 = 1.400 kg/mc mc 174,22 11,26
A03032c massa volumica 1.400 + 1.600 kg/mc mc 176,75 11,26
A03033 Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo

spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura:
A03033a LC28 (Rck 28 N/mmg), massa volumica 1.600 + 1.800 kg/mc mc 213,90 11,26
A03033b LC33 (Rck 33 N/mmg), massa volumica 1.600 + 1.800 kg/mc mc 221,49 11,26
A03033c \LC38 (Rck 38 N/mmq), massa volumica 181D+ 20DKgme \ mc 229,08\ 11,26
A03034  Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):
A03034a quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m cad 345,91
A03034b quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio da 36 a 42 m cad 427,30
A03034c per ogni mc pompato mc 12,21
A03034d riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento cad 154,44
A03034e quota per metro lineare di tubo aggiuntivo al braccio della pompa m 7,08
A03034f rimborso per tempo eccedente i 5 minuti/mc min 1,93

CALCESTRUZZI ALLEGGERITI PREMISCELATI
A03035 | Calcestruzzo strutturale leggero premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento

di umidita circa 1% a 30' secondo UNI EN 13055-1), inerti naturali, cemento ed additivi, densita circa

1.600 kg/mq, resistenza a compressione circa 35 N/mmq per realizzazione di getti strutturali o

elementi prefabbricati, compresa la fornitura del materiale in cantiere ed il getto, esclusi i ponteggi, le

casseforme e l'acciaio d'armatura mc 398,47 25,20
A03036  Calcestruzzo strutturale leggero premiscelato fibrorinforzato a base di argilla espansa strutturale,

inerti naturali, cemento, fibre polimeriche e additivi, densita circa 1.800 kg/mq (classe volumica D1,9),

resistenza a compressione circa 45 N/mmgq (classe di resistenza LC 40/44) per realizzazione di getti

strutturali o elementi prefabbricati, compresa la fornitura del materiale in cantiere ed il getto, esclusi i

ponteggi, le casseforme e I'acciaio d'armatura mc 439,33 25,01

|CASSEFORME \ \
A03037 |Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo:
A03037a per plinti di fondazione mq 23,46 13,80
A03037b per pareti rettilinee in elevazione mq 22,42 12,48
A03037c per pilastri mq 26,43 15,04
A03037d | per travi mq 32,51 17,68
A03037e per solai e solette piene con travi a spessore mq 28,52 15,15
A03037f \per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde \ mq 35,50\ 19,53
A03038  Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato

cementizio a faccia vista mq 6,69 4,06
A03039 Cassero strutturale isolante termoacustico in opera, costituito da pannelli in lana di legno

mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-E, aventi dimensioni 50 x 200 cm,

spessore 3,5 cm, per il getto di murature portanti in calcestruzzo armato mq 45,80 9,56
A03040 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o

armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno mq 5,32 3,03
A03041 |Sovrapprezzo alle casseforme di ogni genere e tipo, per I'utilizzo del manto casserante a contatto del

conglomerato realizzato in materiale sintetico ed ecologico, proveniente dal recupero e riciclaggio di

rifiuti, alternativo al legno naturale,ext asmwattanwettbite alafiire dib sim aato diiwita gesr

I'ottenimento di materiali simili e/o diversi, dotati di certificazione del produttore del manto e del

sistema casserante mq 0,77

ACCIAIO PER ARMATURE
A03042  Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura,

sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri

relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di

qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei

LL.PP. kg 1,28 0,18
A03043 |Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C, prodotto da azienda in possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio

Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura,

posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc kg 1,30 0,20

GIUNTI
A03044  Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera

compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuita e quant'altro necessario

a dare I'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:
A03044a con profilo inserito nella parte centrale del getto m 14,45 3,66
A03044b con profilo inserito sul bordo del getto m 12,55 1,43
A03045 \Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto \ mq 13,56\ 1,80
A03046  Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione, fornito e posto in opera compresi

gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuita e quant'altro necessario a dare

I'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:
A03046a con profilo inserito nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti

assiali m 16,67 3,69
A03046b con profilo inserito nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti

m 21,85 3,73

A03046c con profilo inserito sul bordo del getto m 15,97 1,41




A03047  Profilo in pvc flessibile stabilizzato (waterstop), posto sul bordo del getto, per giunti di dilatazione a

tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a

33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei

casseri, le saldature di continuita e quant'altro necessario a dare I'opera completa e perfettamente

finita in ogni sua parte m 30,66 1,36
A03048 Cordolo di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete

costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti

laterali. Fornito e posto in opera compreso ogni onere di preparazione, esecuzione e finitura per

giunti di larghezza pari a 20 mm e profondita pari a 10 mm:
A03048a |con mastice poliuretanico a basso modulo m 9,37 3,38
A03048b con mastice polisolfurico bicomponente m 13,05 3,47

Guarnizione idroespansiva composta da gomma di caucciu semivulcanizzata e combinata con

polimeri idrofili, posta in opera in aderenza su superfici pulite da polvere, olii e parti incoerenti, al di

sopra di spezzoni di pannelli bentonitici con successiva copertura in calcestruzzo armato dello

spessore non inferiore a 10 cm, quest'ultimo da pagarsi a parte:
A03049 a sezione rettangolare o quadrata:
A03049a dimensione 20 x 5 mm m 46,75 7,10
A03049b dimensione 20 x 10 mm m 58,19 6,99
A03049c | dimensione 20 x 20 mm m 81,07 7,18
A03050 |a sezione circolare: \
A03050a diametro 12 mm m 52,49 6,97
A03050b diametro 16 mm m 66,00 7,10
A03050c diametro 24 mm m 107,06 6,77
A03051  Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo in ambienti umidi, composto da una miscela di

gomme sintetiche, naturali e polimeri esente da bentonite, delle seguenti dimensioni:
A03051a 5x20 mm m 12,80 3,56
A03051b |10 x 20 mm m 16,42 3,563
A03051c |20 x 20 mm m 24,69 3,59
A03052 |Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel

caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40 x 40 mm in

bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di guarnizione

idroespandente 20 x 20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei

pannelli di impermeabilizzazione m 83,82 4,24
A03053  Giunto di ripresa di getto per strutture un calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima

pari a 20 cm, costituito da cordolo idroespandente a contatto con acqua composto per il 75% da

bentonite di sodio naturale e per il 25% da leganti elastomerici, di sezione 20 x 25 mm:
A03053a \completo di retina di protezione m 18,88\ 3,58
A03053b senza retina m 16,34 3,62
A03054  Preformatore di giunto a tenuta idraulica con funzione di fusibile strutturale nei getti di calcestruzzo

armati orizzontali e/o verticali, composto da due elementi scatolari in plastica con interposta una

guarnizione idroespandente delle dimensioni di 25 x 20 mm composta da bentonite di sodio naturale

(75%) e da gomma butilica (25%), in grado di espandersi a contatto con I'acqua fino a 6 volte il

volume iniziale, fornito e posto in opera m 31,92 3,63

A04. OPERE DI SOTTOFONDO € €m.m.

MASSETTI ISOLANTI
A04001 |Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo

32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche

con pendenze:
A04001a con vermiculite espansa mc 503,64 82,81
A04001b con perlite espansa mc 247,01 78,11
A04001c con argilla espansa mc 293,23 77,89
A04002 |Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 um/m) a basso spessore fino a 150

mq senza giunti, ad elevata conducibilita termica (A = 2,02 W/mK) per sistemi di riscaldamento o

raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato:
A04002a spessore 3 cm mq 24,63 5,45
A04002b per ogni cm in piu mq 8,75 2,10
A04003 Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidita circa 1% a

30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti di finitura

sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato anche in pendenza:
A04003a spessore 5 cm mq 24,97 5,68
A04003b per ogni cm in piu mq 6,28 2,26

VESPAI
A04004 | Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 + 30 cm, compreso avvicinamento del

materiale, stesura e compattazione effettuati anche con I'ausilio di mezzi meccanici

mc 45,24 12,30

A04005 Vespaio creato con scheggioni di cava sistemati a mano, compresa la cernita del materiale, la

formazione di cunicoli di ventilazione, misurato a cubatura effettiva in opera mc 72,53 38,99
A04006 Vespaio in tavellonato su muretti di mattoni pieni ad una testa, dell'altezza media di 50 cm posti ad

interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommita con due mani successive di emulsione bituminosa

di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/mq) e poggianti in basso su una piccola fondazione delle

dimensioni di 25 x 15 cm in calcestruzzo dosato con 150 kg di cemento tipo 32.5, compreso

sovrastante massetto di 4 cm di conglomerato cementizio C25/30 (Rck 30 N/mmq)

mq 56,31 20,65




Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti,
impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte,
compresi il conglomerato cementizio C25/30 (Rck 30 N/mmq) per il riempimento tra i casseri e la
sovrastante soletta di almeno 4 cm e I'armatura costituita da rete elettrosaldata diametro 6 mm
maglia 200 x 200 mm:

A04007 base rettangolare, delle dimensioni di 50 x 75 cm:

A04007a |altezza 15 cm mq 25,89 4,26
A04007b altezza 25 cm mq 26,93 4,26
A04008 base rettangolare, delle dimensioni di 100 x 75 cm, altezza 40 cm mq 29,56 4,67
A04009 |base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: \ \ \

A04009a altezza 12 cm mq 24,68 3,75
A04009b altezza 16 cm mq 27,91 4,41
A04009c altezza 27 cm mq 29,38 4,65
A04009d altezza 40 cm mq 34,89 5,52

A04010  Profilo angolare in plastica per evitare il debordo del calcestruzzo durante il getto per la formazione di
vespai areati realizzati con casseri modulari a perdere, delle seguenti altezze:

A04010a 17 cm m 2,96 1,37
A04010b |23 cm m 3,46 1,38
A04010c 28 cm m 3,79 1,39
A04010d |38 cm m 4,24 1,39
A04010e 43 cm m 4,46 1,38
A04010f 48 cm m 4,77 1,39
A04010g 58 cm m 5,97 1,40
A04010h 68 cm m 7,40 1,40
A04010i |78 cm m 8,16 1,39

DRENAGGI
A04011 Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite riempimento di cavita

con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con

l'ausilio di mezzi meccanici mc 31,17 9,86
A04012 |Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze organiche,

terrose e argillose, disteso con regolarita e per uno spessore medio di 20 + 30 cm mc 33,48 5,93
A04013  Riempimento di cavita mediante esecuzione continuata ed a fresco di strati di pietrisco o ghiaia dello

spessore di 50 cm alternati a strati di calcestruzzo magro, a 150 kg/mc di cemento 32.5, dello

spessore di 30 cm mc 55,72 14,10

A05. CONSOLIDAMENTI E RIFACIMENTI € €m.m.

CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE DI FONDAZIONE
A05001 |Consolidamento di fondazioni in muratura di mattoni o di pietrame effettuata attraverso la formazione

di sottofondazione mediante: scavo preliminare, secondo indicazioni di progetto, fino al piano di

spiccato della sottofondazione; scavo di sottofondazione effettuato a mano da eseguirsi a piccoli tratti

(per una lunghezza media di 0,9 + 1 m) su uno o entrambi i lati dalla muratura, ove possibile, con uno

spessore massimo di 50 cm per ciascuna parete di scavo (nel caso di scavo sui due lati della

sottofondazione la lavorazione andra eseguita a settori alternati); realizzazione della sottofondazione;

sigillatura degli interstizi tramite malta fluida di cemento con additivo espansivo iniettata in tubetti

portagomma opportunamente inseriti. Compreso ogni onere e magistero per garantire la

realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte, nel rispetto della sicurezza e della stabilita delle

strutture sovrastanti, con la sola esclusione dello scavo preliminare e delle relative opere

provvisionali:
A05001a sottofondazione in muratura di mattoni pieni e malta cementizia, compreso il getto di un sottostante

strato, di spessore pari a 10 cm, di magrone di calcestruzzo dosato a 100 kg di cemento

mc 638,86 307,06

A05001b sottofondazione in calcestruzzo dosato a 300 kg di cemento compreso I'armatura in barre di acciaio

ad aderenza migliorata ed escluse le casserature mc 673,40 293,85
A05002 |Sottofondazioni attive in muratura armata costituite da doppio cordolo in cemento armato con
interposto cordolo in muratura di mattoni pieni ingranata alla fondazione in muratura. La porzione in
mattoni sia conformata a scarpa per formare uno sperone di diffusione dei flussi tensionali sul terreno
d'imposta. L' iirtemesTtto preasestie| i thirerz mre did | St di stitufrdEzore tremitte \ausiiodii
martinetti idraulici da posizionare tra i due cordoli in c.a. ad interasse di circa ml 2,00. | cordoli in c.a.
siano realizzati prima di quello in mattoni che dovra essere opportunamente ingranato alla
fondazione esistente. Sono compresi il calcestruzzo, le casseforme, I'armatura metallica, la muratura
laterizia. Sono esclusi i martinetti e le opere di scavo e rinterro. Computato a mc
mc 680,00 67,50

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE
PERFORAZIONI




A05003  Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercussione a

secco, per consolidamenti
A05003a Per diametri fino a 26 mm in muratura di tufo cm 0,45 0,24
A05003b Per diametri da 28 a 36 mm in muratura di tufo cm 0,51 0,26
A05003c Per diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni cm 0,59 0,31
A05003d Per diametri da 28 a 36 mm in muratura di mattoni pieni cm 0,65 0,34
A05003e Per diametri fino a 26 mm in muratura in pietrame cm 0,74 0,38
A05003f Per diametri da 28 a 36 mm in muratura in pietrame cm 0,77 0,40
A05003g Per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se armato cm 0,81 0,42
A05003h | Per diametri da 26 a 36 mm in conglomerato anche se armato | om 0,91 0,47
A05004  Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con

sonda meccanica a rotopercussione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti
A05004a Diametro da 36 a 40 mm cm 0,50 0,19
A05004b Diametro da 41 a 45 mm cm 0,52 0,20
A05004c Diametro da 46 a 50 mm cm 0,57 0,22
A05005 Perforazione di muratura di mattoni o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20,

con sonda meccanica a rotopercussione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti
A05005a Diametro da 36 a 40 mm cm 0,74 0,24
A05005b |Diametro da 41 a 45 mm | cm 0,78 0,26
A05005c Diametro da 46 a 50 mm cm 0,86 0,29
A05006 Perforazione di muratura di pietrame o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20,

con sonda meccanica a rotopercussione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti
A05006a Diametro da 36 a 40 mm cm 0,86 0,29
A05006b Diametro da 41 a 45 mm cm 0,99 0,31
A05006c Diametro da 46 a 50 mm cm 1,07 0,34
A05007 | Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di

m 4,20, con sonda meccanica a rotopercussione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti
A05007a Diametro da 36 a 40 mm cm 0,86 0,29
A05007b | Diametro da 41 a 45 mm cm 0,99 0,31
A05007c Diametro da 46 a 50 mm cm 1,18 0,41
A05008 Perforazione di muratura in tufo, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a

rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per

impianto macchinari
A05008a Lunghezzafinoamb5 m 96,58 26,25
A05008b Lunghezza dam 5,01 a 10 m 109,55 28,88
A05008¢ | Lunghezza dam 10,01 a 15 | m 115,21 31,06
A05009 Perforazione di muratura in mattoni pieni, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica

a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per

impianto macchinari
A05009a Lunghezzafinoamb5 m 119,48 32,37
A05009b Lunghezza dam 5,01 a 10 m 128,87 34,12
A05009c Lunghezza dam 10,01 a 15 m 137,83 36,31
A05010  Perforazione di muratura in pietrame, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a

rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per

impianto macchinari
A05010a |Lunghezza finoam 5 \ m 142,38 38,50
A05010b Lunghezza dam 5,01 a 10 m 151,75 40,24
A05010c Lunghezza dam 10,01 a 15 m 160,59 43,05
A05011  Perforazione in conglomerato anche se armato, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda

meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli

oneri per impianto macchinari
A05011a Lunghezzafinoam5 m 142,38 38,50
A05011b Lunghezza dam 5,01 a 10 m 151,75 40,24
A05011c Lunghezza dam 10,01 a 15 m 160,59 43,05
A05012 |Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 66 fino a mm 89

eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona

perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari
A05012a Lunghezzafinoamb5 m 111,55 27,22
A05012b Lunghezza dam 5,01 a 10 m 119,80 29,22
A05012c Lunghezza dam 10,01 a 15 m 147,06 35,88
A05012d Lunghezza dam 15,01 a 20 m 157,64 38,46
A05012e Lunghezza da m 20,01 a 25 m 186,49 45,50
A05012f Lunghezza da m 25,01 a 30 m 209,58 53,82
A05013 | Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 91 fino a mm 109

eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona

perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari
A05013a Lunghezzafinoamb5 m 118,01 28,79
A05013b Lunghezza dam 5,01 a 10 m 146,17 35,67
A05013c Lunghezza dam 10,01 a 15 m 154,59 37,71
A05013d Lunghezza dam 15,01 a 20 m 184,89 45,11
A05013e Lunghezza dam 20,01 a 25 m 218,79 53,37
A05013f Lunghezza da m 25,01 a 30 m 251,08 61,26

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI




A05014  Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre
di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi,
inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi,
I'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito

kg 7,02 3,50
A05015 Compenso all'articolo precedente per la posa in opera sotto traccia. Compresi gli oneri per il taglio
della muratura, la guaina, la chiusura della traccia con idonea malta, il carico, lo scarico ed il
trasporto rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta e tutto quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte:
A05015a |su muratura di tufo | m 9,01 4,52
A05015b |su muratura di mattoni m 10,03 4,72
A05015c su muratura di pietrame m 22,02 11,47
A05016  Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di snervamento a 50 kg/mmgq,
per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate. Fornite e poste in opera nelle
predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a
misura per qualsiasi diametro delle barre kg 2,37 0,91
A05017  |Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316, con carichi di snervamento e rottura a
trazione pari rispettivamente a 44 kg/mmq e 55 kg/mmgq, per esecuzione di cuciture a
consolidamento di murature lesionate. Fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con
fluido cementizio, dia pagrasiaa gaattecomppessddsifddeddl itagiiaanissteppeqoaEasddiemavo
delle barre kg 8,38 1,75
A05018  Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP;
ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di elementi strutturali, incluso:
pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine
kg 4,37 1,75
A05019 |Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, eventuale saldatura se richiesta,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; di qualunque diametro, per interventi di
ristrutturazione dove & prevista una quantita di impiego inferiore ai 10.000 kg per l'intero cantiere
kg 1,78 0,66
A05020 Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di contrasto ai
tiranti, eseguite a scalpello su muratura di pietrame o mista, a qualsiasi altezza. Sono compresi: la
necessaria intaccatura, per quanto occorre, allo scopo di assicurare alla piastra la sede di adeguato
spessore e forma; la rasatura della superficie predisposta per la perfetta aderenza della stessa con
idonea malta antiritiro; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi
distanza. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piastre di dimensioni
fino a cm 60x60.
A05020a su murature laterizie cad 115,60 61,32
A05020b |su murature in pietrame o miste | cad 185,86/ 101,85
A05021 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante
malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti
dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc., compresa I'accurata
pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente:
A05021a per fori fino a 20 mm m 34,50 6,56
A05021b per fori da 22 mm a 30 mm m 44,61 7,87
A05021c per fori oltre i 30 mm m 55,23 9,62
A05022 |Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli, protetti in
guaina,esrthop pesrftotiim munettunsa OGompessoi tdgtili, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, povteagjies
ponti di servizio con la sola esclusione delle testate di ancoraggio:
A05022a trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze finoa m 10 m 14,86 6,13
A05022b trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze dam 10,1 am 20 m 11,78 4,38
A05022c trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze da m 20,1 a m 30 m 10,19 3,58
A05022d trefolo da 0.6" con guaina per lunghezze fino a m 10 m 12,93 6,13
A05022e trefolo da 0.6" con guaina per lunghezze da m 10,1 a m 20 m 10,12 4,55
A05022f trefolo da 0.6" con guaina per lunghezze da m 20,1 a m 30 m 8,55 3,76
A05023 |Fornitura in opera di testata di ancoraggio trefoli, costituita da base e cilindretti conici. Compreso le
opere murarie di incasso e tenuta, rimangono esclusi gli oneri per ponteggi e ponti di servizio
kg 7,06 1,75
A05024 Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per impieghi strutturali conforme alla norma UNI
EN 12385 classe A, compreso di capicorda alle estremita in acciaio zincato a caldo con barre filettate
in acciaio legato bonificato, deidrogenate e complete di dado e controdado, piastre di testa 300 x 300
mm, modulo elastico 160 +10 kN/mmgq, in opera inclusi pezzi speciali e murature di ancoraggio,
esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto:
A05024a costo del primo metro di tirante comprensivo dei capicorda ed accessori, forza di rottura 151 Kn
cad 358,25 14,76
A05024b \sovrapprezzo per ogni metro in piu rispetto al primo per tirante con forza di rottura 151 kN \ m 20,27\ 7,73
A05024c costo del primo metro di tirante comprensivo dei capicorda ed accessori, forza di rottura 230 kN
cad 434,35 14,76
A05024d sovrapprezzo per ogni metro in piu rispetto al primo per tirante con forza di rottura 230 kN m 24,36 7,73
A05024e costo del primo metro di tirante comprensivo dei capicorda ed accessori, forza di rottura 329 kN
cad 483,59 14,76
A05024f sovrapprezzo per ogni metro in piu rispetto al primo per tirante con forza di rottura 329 kN m 28,89 7,73

INIEZIONI




A05025 Iniezioni di boiacca fluida di cemento per consolidamento di murature fatiscenti, fino alla saturazione
con iniezione a pressione da 1,8-2,2 atmosfere, compresi mano d'opera, materiali ed attrezzature
necessari, applicazione del tubetto portagomma e sua rimozione a fine lavoro, lavaggio della parete
con acqua a pressione

A05025a Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5

A05025b Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 42.5

A05026 |Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela di leganti idraulici speciali espansivi a base di cemento

con le seguenti caratteristiche: fluidita cono Marsh 0'<25 sec - 30'<25 sec - 60'<25 sec, rapporto

acqual/legante 0,32; resistenza a compressione a 7 giorni 55 MPa. Sono compresi: la miscela fino a

tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione; il pompaggio a

pressione, controllato per mezzo di gruppo miscelatore - iniettore manuale o elettromeccanico; il

controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si rendono

necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio dei
boccagli; la loro successiva asportazione ad iniezione avvenuta. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito:

349,65
363,67

61,26
61,24

A05026a per perfori fino a mm 35

A05026b per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45

A05026¢c per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65

A05027 |Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce ed acqua compresa |'eventuale

aggiunta di terre colorate, pozzolana super ventilata, sabbia fine, con dosature secondo le indicazioni

della D.L. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria

alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore -

iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento delle murature alla pressione

esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro

successiva asportazione ad iniezione ultimata. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito:

A05027a per perfori fino a mm 35

A05027b per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45

A05027c \per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65 \

A05028 Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti salini, pozzolana super
ventilata, acqua ed additivo antiritiro, atta ad essere usata in presenza di intonaci affrescati, stucchi e
simili, in murature lesionate. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano
d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di
gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura
alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e
la loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito:

A05028a |per perfori fino a mm 35

A05028b |per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45

A05028c per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65

A05029 |Iniezioni in perfori armati e non, di miscela composta da calce idraulica, acqua (in ragione di 33 litri

per quintale di calce) e additivo in polvere superlubrificante antiritiro a base di caolino e alluminati

dosato in ragione del 15% del peso della calce. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume

del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della boiacca; il pompaggio a pressione

controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo

dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature

necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito:

33

333

3|33

19,91
21,59
26,06

20,14
22,14
25,69

21,70
24,88
29,51

8,59
9,28
10,31

9,39
10,16
11,75

9,39
10,16
11,75

A05029a per perfori fino a mm 35

A05029b per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45

A05029c per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65

A05030 Compenso alle iniezioni di boiacca di cemento per aggiunta di:

3

23,09
26,14
33,68

9,39
10,16
11,75

A05030a fluidificante con incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe stagionature, conforme alle norme
UNI 7102/7
A05030b |fluidificante aerante (dosaggio 0,03 + 0,1 kg per 100 kg di cemento); valutato a kg di boiacca iniettata

kg

kg

1,76

3,03‘

0,02

0,02

A05030c superfluidificante a base di polimeri sintetici polifunzionali, esente da cloruro, per la produzione di
calcestruzzo superfluido

A05030d antigelo, conforme alle norme UNI 7109/72

A05031 Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi strutturali,
eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a
parte; compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte

A05032 | Iniezioni di legante idraulico speciale a ritiro compensato per il consolidamento delle murature previa
perforazione della muratura, mediante inserimento dei tubetti filettati di ferro con attacco
portagomma; stuccatura intorno al tubetto con malta M20 conforme alla norma UNI EN 998-2 diitijymo
M20, a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicita, solfati solubili, lavaggio dei fori con acqua,
iniezioni di boiacca a base di legante idraulico conforme alla norma UNI EN 998-2, resistenza a
compressione 1/7/28 gg (EN 1015-11) 2 15; 2 28; = 36 MPa, resistenza a Flessione 1/7/28 gg 2 1,7;
2 3,1; 2 4 MPa, modulo elastico a 28 gg = 15 GPa, eseguite a bassa pressione (1-2 bar) per mezzo
di gruppo miscelatore, pompa, tubazioni di mandata, apparecchi di controllo e accessori, e chiusura
delle teste dei fori con malta, valutata al mq per uno spessore medio della muratura di 60 cm

kg
kg

kg

mg

3,63
1,99

112,09

77,99

0,02
0,02

35,00

21,45




A05033

A05034

Iniezioni di consolidamento nel calcestruzzo con boiacca eseguita con legante speciale espansivo
premiscelato, superfluidificato, conforme alla Norma UNI EN 1504-6, resistenza a compressione 1, 7,
28 gg 220, 240, 270 MPa, resistenza a flessione 1, 7, 28 gg 21, 23, 26 MPa, adesione al
calcestruzzo 28 gg (EN 1542) >4 MPa, forza d’aderenza alla barra liscia a 28 gg > 4 MPa, forza
d’aderenza alla barra aderenza migliorata a 28 gg >25 MPa, sfilamento a 28 gg: spostamento <0,6
mm al carico di 75 kN, resistenza all’attacco di agenti chimici quali cloruri (sali disgelanti, acqua di
mare) solfati, piogge acide, anidride carbonica, assenza di fessurazione da ritiro, assenza di bleeding

Riparazione di fessure in strutture in c.a. e c.a.p. con resina mediante iniezione di sistema epossidico
bicomponente, iperfluido, a bassissima viscosita, per il consolidamento strutturale di elementi in
calcestruzzo fessurati, conforme EN 1504-5 per prodotti per iniezione e dalla EN 1504-6, mediante
sigillatura superficiale delle fessure e posizionamento delle cannule da iniezione con adesivo
minerale epossidico eco-compatibile in gel senza la necessita d’impiego di primer di aggrappo,
esente da solventi, a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, Euroclasse di reazione al
fuoco C-s2,d0 (EN 13501-1), modulo elastico a flessione > 2500 MPa,comprese la preparazione del
substrato, I'installazione degli iniettori di plastica, la stuccatura preliminare della superficie della
lesione mediante adesivo epossidico minerale e la sigillatura finale dei fori utilizzati mediante adesivo
epossidico minerale, escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e
tutti i sussidi necessari per 'esecuzione dei lavori, valutata al metro lineare di cucitura di fessura con
ampiezza media entro 1,2 mm

100 kg

122,29

60,43

22,62

14,76

A05035

A05036

Consolidamento strutture murarie tramite iniezione di geomalta compatta ad altissima igroscopicita e
traspirabilita, iperfluida, ad elevata ritenzione d'acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 classe
M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), resistenza a compressione a 28 gg >=
15 N/mmg, modulo elastico 9,5 GPa, resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio >= 3,5 MPa;
compresa realizzazione fori e installazione ugelli, iniezione della geomalta iperfluida a caduta;
chiusura dei fori, quando saturi, e dopo l'indurimento della malta iperfluida asportazione degli ugelli e
sigillatura delle sedi; escluse I'eventuale spicconatura degli intonaci, llexarttis ke hoiffra dizore
degradate e stilatura dei giunti, eventuali indagini pre e post intervento, tutti i sussidi necessari per
I'esecuzione dei lavori, valutato al mq di muratura di spessore 50 cm per 4 fori al mq con quantita di
malta iniettata di circa 40 kg/mq

Consolidamento di elementi fessurati o frantumati con resine epossidiche bicomponenti fornite e
poste in opera tramite iniezioni, eseguite a pressione controllata in fori predisposti accuratamente
lavati ed asciugati, compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola
d'arte. Valutato a metro lineare di fessurazione

mq

55,23

87,83

23,19

39,99

A05037

A05038

Sigillatura di piccole lesioni di larghezza fino a cm 5 su tramezzi o simili eseguita con idonea malta.
Sono compresi: la rimozione dell'intonaco; l'apertura delle fessurazioni; la bagnatura delle
connessure eseguite; la ripresa dell'intonaco eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita

CONSOLIDAMENTO DI OPERE IN ELEVAZIONE IN MURATURA

Ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire con ricariche di malta ricca di
legante e comunque rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, compattata entro
la lesione e rifinita con il frattazzo, previa pulizia, scarnitura e preparazione delle pareti lesionate. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

3,68

13,60

1,83

6,70

A05039

A05039a
A05039b

Sarcitura di lesioni formata con catenelle di mattoni ad una testa in profondita e a due teste in
larghezza, eseguita con idonea malta rispondente alle caratteristiche di quella originale. Sono
compresi: la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura; il carico, il trasporto e lo
scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Su muratura in pietrame e mattoni.

Su muratura in tufo.

Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di murature mediante sostituzione parziale
del materiale, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della
muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con
elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni
onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di
murature:

47,40
36,90

21,40
16,60

A05040
A05040a
A05040b
A05040c
A05041
A05041a
A05041b
A05042

ricostruzione della muratura in mattoni:

mattoni pieni

mattoni semiartigianali tipo «antico»

mattoncini realizzati a mano tipo «antico»

ricostruzione della muratura in pietrame:

|pietrame calcareo

pietrame tufaceo

Chiusura di vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture
murarie anche semidemolite o pericolanti, eseguita a tutto spessore con impiego di mattoni pieni.
Sono compresi: i materiali occorrenti; la preparazione del vano; le ammorsature e gli ancoraggi
necessari; I'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

mc
mc
mc

mc
mc

mc

695,30
1.200,04
1.397,21

647,40
607,45

476,00

351,77
432,58
432,97

343,92
341,90

187,00




A05043

A05044

A05045

CHIUSURA DI VANI DI PORTE, FINESTRE E NICCHIE SU MURO PORTANTE

Controtelai strutturali in acciaio costituiti da profilati metallici ad L, saldati e rinforzati agli angoli, per
formare cerchiature leggere su aperture contigue, compreso il fissaggio a parete mediante opportune
zanche metalliche distribuite lungo il perimetro e la creazione di collegamenti armati longitudinali
realizzati con barre metalliche disposte su due o piu livelli, volti a contrastare la formazione di lesioni
crociate. Intervento consigliato per pareti perimetrali con aperture di grandi dimensioni e ravvicinate.
Sono compresi il profilo metallico per il controtelaio, i trattamenti protettivi, i perfori armati. Sono
esclusi tutti gli interventi sulla muratura di riferimento compreso I'eventuale rinforzo del sottofinestra
da eseguire mediante ispessimento della muratura o con intonaco fibro-rinforzato. Computato a ml di
sviluppo del profilato metallico

180,00

Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante I'applicazione di rete
elettrosaldata del diametro minimo di mm 5 di acciaio B450C a maglie quadrate di cm 10x10. Sono
compresi: la spicconatura dell'intonaco; la pulitura e la scarnitura degli elementi murari; I'abbondante
lavaggio della superficie muraria; la legatura della rete alle microcuciture o ai ferri (compresi)
preventivamente ammorsati alla muratura; la rete metallica; i tagli, gli sfridi, le piegature e le
sovrapposizioni della rete; I'applicazione di intonaco con malta cementizia antiritiro a q.li 3 di cemento
per mc di sabbia, di spessore minimo cm 3-4; la rifinitura a frattazzo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Applicazione su una sola faccia della parete. Sono esclusi: i fori per
I'alloggiamento degli spezzoni dei ferri da ammorsare preventivamente.

Conteggiato a misura effettiva

Formazione di lastre in conglomerato cementizio armato, confezionato con cemento 325 e con inerti
(mc 0,400 di sabbia, mc 0,800 di ghiaia), dello spessore di cm 6 per rinforzo della struttura muraria in
elevazione, gettate in opera con I'ausilio di un solo cassero sulla superficie gia preparata, con
armatura di barre di acciaio B450C diametro mm 8 a maglia di cm 20x20, collegata alla muratura
principale con almeno 6 staffe del diametro di mm 12 ogni metro quadrato di superficie, ancorate con
resine epossidiche applicate con idonea apparecchiatura (pistola piu cartuccia). Sono compresi: le
casseforme; I'armatura; le cornici; la vibratura; i fori per le staffe; i tagli; gli sfridi; le legature. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiato a misura effettiva

mq

mq

48,80

111,00

33,75

24,30

55,00

A05046

Compenso alle pareti in aderenza armate per ogni centimetro in piu di spessore del getto di
conglomerato cementizio, fino ad uno spessore di cm 10

mgxcm

4,17

2,07

A05047

Compenso per strutture eseguite in c.a. all'interno di una costruzione esistente. Compenso per
I'esecuzione di opere (fondazioni, travi, pilastri ecc.) in conglomerato cementizio all'interno di
costruzioni esistenti. Sono compresi tutti i magisteri, il trasporto e la messa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita

mcC

39,10

19,50




Rafforzamento di pareti in muratura di pietra o di mattoni, mediante I'applicazione di sistemi di
tirantature diffuse nelle tre direzioni ortogonali (o ingabbiatura della muratura) realizzate con cuciture
metalliche strutturali presollecitate in nastro di acciaio inossidabile UNI-EN 10088-4, larghezza 19
mm spessore 0,75 mm, passanti attraverso lo spessore del paramento e chiuse su se stesse ad
anello; cuciture poste in opera singolarmente o in sovrapposizione secondo un reticolo continuo, di
maglia quadrata o rettangolare, realizzato attraverso forature trasversali nella muratura disposte a
quinconce in numero di 0,5+2 fori per mq di parete e del diametro non superiore a diametro 35 mm;
compresa pretensione calibrata ai capi del nastro e relizzazione di giunzioni nastro-nastro aventi
rispettivamente valori di forza e resistenza pari al 20% e al 60% del valore nominale di resistenza a
rottura del nastro; connettori-ripartitori imbutiti di dimensioni minime 125 x 125 mm alle estremita di
ogni foro e angolari ripartitori di dimensioni minime 60 x 125 mm smussati con raggio di curvatura
minimo 8mm in corrispondenza degli spigoli, in acciaio inossidabile UNI-EN 10088-4, spessore
minimo di 4 mm, posti in opera a diretto contatto con il paramento murario e allettati con idonea
malta; applicazione valutata in considerazione del trattamento completo su entrambe le facce del
paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno); nell’intersezione delle pareti e
nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno considerati per un numero di volte pari a quello delle
pareti che concorrono all’intersezione, per corpi di muro aventi singolarmente superficie minima di 12
mq; compreso ogni onere necessario per dare I'opera di rinforzo finita; inclusa la chiusura di tutti i fori
nelle murature confinanti con I'esterno del fabbricato con schiuma poliuretanica per una profondita
minima di 10 cm; esclusa la realizzazione di tracce nell'intonaco per la posa delle maglie fino a
scoprire la muratura, la preparazione delle superfici, i successivi ripristini ed i ponteggi esterni ed
interni per altezze superiori i 3,5 m o laddove I'uso del trabattello a torre non & consentito:

A05048 per maglia quadrata nastro singolo, di lato 50 (o rettangolare di uguale area), con foratura a

quinconce, numero medio di fori 2 per mq:
A05048a per spessori fino a 40 cm mq 373,68 154,91
A05048b \per ogni ulteriore incremento di 10 cm di spessore (fino a 100 cm) mq 23,65\ 12,41
A05049 per maglia quadrata nastro doppio, di lato 50 (o rettangolare di uguale area), con foratura a

quinconce, numero medio di fori 2 per mq:
A05049a per spessori fino a 40 cm mq 538,92 232,60
A05049b per ogni ulteriore incremento di 10 cm di spessore (fino a 100 cm) mq 27,46 13,40
A05050 per maglia quadrata nastro singolo, di lato 60 (o rettangolare di uguale area), con foratura a

quinconce, numero medio di fori 1,39 per mq:
A05050a per spessori fino a 40 cm mq 264,79 108,95
A05050b per ogni ulteriore incremento di 10 cm di spessore (fino a 100 cm) mq 16,42 8,62
A05051 |per maglia quadrata nastrodoppio, di lato 60 (o rettangolare di uguale area), con foratura a ‘

quinconce, mumesm mestieodiiftori 1 38D e -
A05051a per spessori fino a 40 cm mq 384,83 164,28
A05051b  per ogni ulteriore incremento di 10 cm di spessore (fino a 100 cm) mq 19,07 9,31
A05052  per maglia quadrata nastro singolo, di lato 70 (o rettangolare di uguale area), con foratura a

quinconce, numero medio di fori 1,02 per mq:
A05052a per spessori fino a 40 cm mq 198,43 81,06
A05052b per ogni ulteriore incremento di 10 cm di spessore (fino a 100 cm) mq 12,06 6,33
A05053 per maglia quadrata nastro doppio, di lato 70 (o rettangolare di uguale area), con foratura a

quinconce, numero medio di fori 1,02 per mq:
A05053a |per spessori fino a 40 cm mq 290,51 ‘ 122,71
A05053b |per ogni ulteriore incremento di 10 cm di spessore (fino a 100 cm) mq 14,01 6,84
A05054  per maglia quadrata nastro singolo, di lato 80 (o rettangolare di uguale area), con foratura a

quinconce, numero medio di fori 0,78 per mq:
A05054a per spessori fino a 40 cm mq 154,90 62,83
A05054b per ogni ulteriore incremento di 10 cm di spessore (fino a 100 cm) mq 9,24 4,85
A05055 per maglia quadrata nastro doppio, di lato 80 (o rettangolare di uguale area), con foratura a

quinconce, numero medio di fori 0,78 per mq:
A05055a per spessori fino a 40 cm mq 228,38 95,50
A05055b per ogni ulteriore incremento di 10 cm di spessore (fino a 100 cm) mq 10,72 5,23
A05056 | per maglia quadrata nastro singolo, di lato 90 (o rettangolare di uguale area), con foratura a ‘

quinconce, numero medio di fori 0,62 per mq:
A05056a per spessori fino a 40 cm mq 124,74 50,26
A05056b per ogni ulteriore incremento di 10 cm di spessore (fino a 100 cm) mq 7,30 3,83
A05057 per maglia quadrata nastro doppio, di lato 90 (o rettangolare di uguale area), con foratura a

quinconce, numero medio di fori 0,62 per mq:
A05057a per spessori fino a 40 cm mq 185,15 76,68
A05057b per ogni ulteriore incremento di 10 cm di spessore (fino a 100 cm) mq 8,47 4,14
A05058 per maglia quadrata nastro singolo, di lato 100 (o rettangolare di uguale area), con foratura a

quinconce, numero medio di fori 0,50 per mq:
A05058a |per spessori fino a 40 cm mq 102,95 41,20
A05058b per ogni ulteriore incremento di 10 cm di spessore (fino a 100 cm) mq 5,91 3,10
A05059 per maglia quadrata nastro doppio, di lato 100 (o rettangolare di uguale area), con foratura a

quinconce, numero medio di fori 0,50 per mq:
A05059a per spessori fino a 40 cm mq 153,78 63,10
A05059b per ogni ulteriore incremento di 10 cm di spessore (fino a 100 cm) mq 6,86 3,35




Placcaggio di strutture in muratura e legno (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento), anche
in presenza di forte umidita ambientale o dei supporti, con tessuti in fibra di carbonio con in trama filo
di vetro AR (Alcalino Resistente), e resine bicomponenti a base acqua, supportate su matrice
inorganica microcristallina, con struttura polimerizzata a reticolo interpenetrato, con funzione di
promotore di adesione ed impregnante, compresi applicazione della resina bicomponente a base
acqua su supporto bagnato e reso precedentemente scabro e omogeneo, applicazione del tessuto di
rinforzo, saturazione con resina a base acqua, rimozione di eventuali parti eccedenti di resina, in uno
0 piu strati sovrapposti, reazione al fuoco del sistema classe 1; esclusi I'eventuale intonaco finale di
copertura, I'eventuale demolizione di porzioni di intonaco e delle parti ammalorate ed il loro
successivo rifacimento e/o ripristino, la preparazione del supporto e qualsiasi lavorazione e materiale
non specificati:

A05060 con nastro unidirezionale termosaldato in fibra di carbonio ad alta tenacita e trama in fibra di vetro

AR, da 300 g/mq:
A05060a primo strato mq 179,66 58,02
A05060b strati successivi mq 152,70 45,37
A05061 con rete bidirezionale in carbonio ad alta tenacita, a maglia 8 x 8 mm, da 200 g/mq mq 162,87 53,80
A05062 con rete bidirezionale in fibra di vetro AR (Alcalino Resistente), maglia 12 x 12 mm, da 220 g/mq

mq 127,96 53,80

A05063 |Fresatura di intonaco esistente, s massimm Srmmreakitizatisappesttosstaai, propedeutica

ad intervento di rinforzo da effettuarsi tramite stesa di tessuto in fibre di qualsiasi natura, questo da

computarsi a parte. Sono esclusi gli oneri per il calo in basso o tiro in altro dei materiali di risulta, il

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta mq 16,30 6,71
A05064 |Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in muratura mediante posa a secco di

tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza, provvisto di Certificato di Idoneita Tecnica (C.I.T.)

all'impiego e qualificato secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 220 del 09/07/2015; il sistema

deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <-10 °C e 2+50 °C e

per il numero di strati previsti da progetto, applicato mediante le seguenti operazioni su supporto

previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico, regolarizzazione della

superficie, stesa di resina adesiva epossidica bicomponente, posa delle strisce di tessuto a mano o

con l'ausilio di rullo, impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente,

spruzzatura a mano di sabbia quarzifera con aggrappo per successivo strato di intonaco; esclusa la

pulizia, preparazione del supporto e I'intonaco finale, valutato a mq di tessuto:
A05064a unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato) mq 258,62 77,07
A05064b unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 210C (strati successivi) mq 185,21 40,55
A05064c unidirezionale del peso di 400 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato) mq 317,78 90,56
A05064d \unidirezionale del peso di 400 g/mq qualificato in Classe 210C (strati successivi) mq 218,88\ 53,11
A05064e unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato) mq 343,43 83,53
A05064f unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 210C (strati successivi) mq 278,79 57,93
A05064g unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 350C/2800C (primo strato) mq 429,64 122,44
A05064h unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 350C/2800C (strati successivi) mq 360,77 116,78
A05064i unidirezionale del peso di 400 g/mq qualificato in Classe 350C/2800C (primo strato) mq 476,65 135,09
A05064) unidirezionale del peso di 400 g/mq qualificato in Classe 350C/2800C (strati successivi) mq 416,14 126,66
A05064k unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 350C/2800C (primo strato) mq 535,69 143,53
A05064| unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 350C/2800C (strati successivi) mq 450,72 133,06
A05064m bidirezionale del peso di 200 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato) mq 200,87 65,75
A05064n \bidirezionale del peso di 200 g/mq qualificato in Classe 210C (strati successivi) mq 142,56\ 33,89
A050640 quadriassiale del peso di 400 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato) mq 311,25 92,57
A05064p quadriassiale del peso di 400 g/mq qualificato in Classe 210C (strati successivi) mq 228,99 37,12

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari mediante I'utilizzo di sistema composito a

matrice inorganica, FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix), provvisto di Valutazione Tecnica

Europea (ETA) ai sensi dell'art.26 del Regolamento UE n.305/2011 o di certificazione internazionale

di comprovata validita, realizzato con rete impregnata con geomalta ad altissima igroscopicita e

traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, classe M15 (EN 998/2), reazione al

fuoco classe A1 (EN 13501-1), compresi inserimento di diatoni realizzati con tessuto unidirezionale in

fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, bloccati con apposito iniettore in propilene

armato con fibra di vetro; I'inghisaggio dei connettori mediante iniezione a bassa pressione con la

stessa malta, esclusi I'eventuale rimozione dell'intonaco esistente; I'eventuale bonifica delle zone

degradate e ripristino del substrato; lo strato di finitura; le prove di accettazione del materiale; le

indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori:
A05065 |su singola parete, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >=

3000 MPa, modulo elastico E >= 87 GPa) e acciaio inox AlSI 304 (resistenza a trazione del filo > 750

MPa, modulo elastico E > 200 GPa); dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200

g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm, con quattro connettori di lunghezza 30 cm:
A05065a spessore totale 6 + 10 mm mq 119,08 48,07
A05065b per strati successivi di massimo 5 mm compresa rete mq 42,16 10,54
A05066 su singola parete, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >=

3000 MPa, modulo elastico E = 87 GPa) e acciaio inox AlSI 304 (resistenza a trazione del filo > 750

MPa, modulo elastico E > 200 GPa); massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf, (0-90°)

= 0,064 mm, con quattro connettori di lunghezza 30 cm:
A05066a spessore totale 6 + 10 mm mq 132,00 48,07
A05066b per strati successivi di massimo 5 mm compresa rete mq 55,08 10,54




A05067 su singola parete, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a
trazione per unita di larghezza: ordito 49 kN/m, trama > 60 kN/m, modulo elastico ordito 80 GPa,
trama 75 GPa, allungamento a rottura ordito < 2,2 £ 0,1%, trama < 1,7 + 0,1%, larghezza della
maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq £ 5%, con quattro connettori di
lunghezza 30 cm:

A05067a spessore totale 6 + 10 mm

A05067b per strati successivi di massimo 5 mm compresa rete

A05068 |su doppia parete, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >=
3000 MPa, modulo elastico E = 87 GPa) e acciaio inox AlS| 304 (resistenza a trazione del filo > 750
MPa, modulo elastico E > 200 GPa); con dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200
g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm, con quattro connettori di lunghezza 30 cm:

mg
mgq

115,46
38,54

48,07
10,54

A05068a spessore totale 6 + 10 mm

A05068b per strati successivi di massimo 5 mm compresa rete

A05069 su doppia parete, con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000
MPa, modulo elastico E = 87 GPa) e acciaio inox AlSI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 MPa,
modulo elastico E > 200 GPa); con dimensioni della maglia 8 x 8 mm, massa totale circa 400 g/mmq
e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm, con quattro connettori di lunghezza 30 cm:

A05069a |spessore totale 6 + 10 mm
A05069b per strati successivi di massimo 5 mm compresa rete
A05070 su doppia parete, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a
trazione per unita di larghezza: ordito 49 kN/m, trama > 60 kN/m, modulo elastico ordito 90 GPa,
trama 70 GPa, allungamento a rottura ordito < 2,2 + 0,1%, trama < 1,7 + 0,1%, larghezza della
maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq + 5%, con quattro connettori di
lunghezza 30 cm:
A05070a spessore totale 6 + 10 mm
A05070b per strati successivi di massimo 5 mm compresa rete
Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio murario con placcaggio a fasce, o consolidamento e
rinforzo di porzioni di fabbricato mediante placcaggio realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo
norma ISO 16120-1/4 2017 fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore
caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538
mmg; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832;
impregnato con geomalta ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN1015-11), sistema composito
a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA)
ai sensi dell'art.26 del Regolamento UE n.305/2011 o di certificazione internazionale di comprovata
validita, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di
geomalta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di
sovrapposizione; esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle zone
degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di eventuali diatoni, le prove di
accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per I'esecuzione
dei lavori:

mq
mq

mgq
mg

mq
mq

172,43
79,08

198,27
104,91

165,20
71,84

65,78
21,09

65,78
21,09

65,78
21,09

A05071  con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mg; n. trefoli per cm = 1,57; spessore equivalente
del nastro = 0,084 mm:
A05071a \spessore totale 5+ 8 mm

mgq

88,42

19,82

A05071b per strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto

A05072  sovrapprezzo per ogni diatono passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di
sfioccatura 10 cm carico di rottura del connettore > 24 kN, per una lunghezza di 30 cm, con iniezione
di geomalta iperfluida in ragione di 2 kg per connettore

A05073  con tessuto del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; spessore equivalente
del nastro = 0,169 mm:

A05073a spessore totale 5 + 8 mm

A05073b per strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto

A05074 |sovrapprezzo per ogni diatono passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di
sfioccatura 10 cm carico di rottura del connettore > 46 kN, per una lunghezza di 30 cm, con iniezione
di geomalta iperfluida in ragione di 2 kg per connettore

A05075  sovrapprezzo per ogni ancoraggio di estremita del tessuto compreso foro di opportuno diametro,
inghisaggio del sistema di connessione mediante geomalta iperluida e stuccatura finale

A05076 |Sistema di rinforzo strutturale conforme alle norme AC434 e ACI549, reazione al fuoco A2, s1-d0,
densita 1,81 g/cmc, resistenza a trazione di 4,8 GPa, modulo elastico 240 GPa, allungamento a
rottura 1,8% al filo di carbonio, costituito da una rete bidirezionale in fibra di carbonio, spessore per il
calcolo della sezione di carbonio a 0 e 90°, 0,047 e da una matrice inorganica stabilizzata, resistenza
a compressione a 28 gg 28 MPa, resistenza a flessione a 28 gg 4,0 MPa, modulo elastico a 28 giorni
7.500 MPa, per incrementare la resistenza a flessione semplice, taglio e pressoflessione, la duttilita
di pilastri e travi, la resistenza dei nodi travi pilastro, la capacita di dissipazione dell’energia:

mq

cad

mg
mgq

cad

cad

74,86

21,66

113,92
100,36

20,94

13,52

12,65

7,59

19,82
12,65

7,59

6,33

A05076a primo strato
A05076b per ogni strato successivo al primo

mq
mq

157,38
145,07

140,76
121,13




A05077  Sistema di rinforzo strutturale conforme alle norme AC434 e ACI549, reazione al fuoco A2, s1 do,
densita 1,81 g/cm3, resistenza a trazione di 4,8 GPa, modulo elastico 240 GPa, allungamento a
rottura 1,8% al filo di carbonio, costituito da una rete unidirezionale in fibra di carbonio, spessore per
il calcolo della sezione di carbonio a 0 e 90°, 0,047 e da una matrice inorganica stabilizzata,
resistenza a compressione a 28 gg. 28 MPa, resistenza a flessione a 28 gg. 4,0 MPa, modulo
elastico a 28 giorni 7.500 MPa, per incrementare la resistenza a flessione semplice, taglio e
pressoflessione, la duttilita di pilastri e travi, la resistenza dei nodi travi pilastro, la capacita di
dissipazione dell’energia, valutato al metro per una larghezza di 25 cm:

A05077a | primo strato

A05077b per ogni strato successivo al primo m

A05078 Riparazione, rinforzo ed antiribaltamento di murature mediante placcaggio con rete bilanciata 0-90°
mediante le seguenti fasi: lavaggio e saturazione con acqua del supporto, e successiva stesura di un
primo strato di malta strutturale, resistenza a compressione 10-15 MPa, per uno spessore di 5 mm;
applicazione a piena superficie del primo strato di resina bicomponente a base acqua e matrice
inorganica microcristallina IPNO1, con funzione di promotore di adesione ed impregnante, successiva
applicazione della rete, applicazione di un secondo strato di resina IPNO1 ed infine applicazione di un
secondo strato di malta strutturale, per uno spessore di 5 mm; compres quanto altro occorre per dare
il lavoro finito:

A05078a |con rete termosaldata in fibre di vetro AR, presn 22D gjimy diimaessinnnmaglifial 2 x1 22nmmmgaon

contenuto di ossido di zirconio superiore al 19%, tensione di rottura 1400 MPa, modulo elastico 74

GPa, allungamento a rottura 2,0%, resistenza 35 kN/m mq

3

44,36
38,45

83,62

40,77
26,80

23,12

A05078b con rete in fibra di carbonio termosaldata ad alta tenacita, peso 200 g/mq, dimensioni maglia 8 x 8
mm, tensione di rottura 4800 MPa, modulo elastico 230 GPa, allungamento a rottura 1,5%,
resistenza 180 kN/m mq
A05079 |Consolidamento strutturale di murature, pilastri ed elementi in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo,
mediante tecnica dell'intonaco armato CRM Composite Reinforced Mortar con applicazione di un
elemento angolare in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer),
preformato senza cuciture, ad angolo retto, realizzato in fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e
resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, dimensioni dei lati 33 x 33 cm, altezza 2 m,
resistenza a trazione caratteristica singola barra 24,5 kN, allungamento a rottura 1,9%, rigidezza
assiale media EA 275 kN, resistenza caratteristica a strappo del nodo 20,28 kN, provvisto di
certificato di durabilita in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una rigidezza assiale media
residua 285%, elemento tagliato a misura e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., escluso qualunque altro materiale, lavorazione e quant'altro non specificato:

98,49

23,12

A05079a maglia 33 x 33 mm spessore 3 mm
A05079b maglia 66 x 66 mm spessore 3 mm
A05079c \maglia 99 x 99 mm spessore 3 mm \

37,23
22,81
18,76

2,18
2,18
2,18

A05079d maglia 33 x 33 mm spessore 5 mm

A05079e maglia 66 x 66 mm spessore 5 mm

A05080 |Consolidamento strutturale di murature, pilastri ed elementi in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo,
mediante tecnica dell'intonaco armato CRM Composite Reinforced Mortar con applicazione di un
elemento angolare in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer),
preformato senza cuciture, ad angolo retto, realizzato in fibra di carbonio impregnata con resina
termoindurente poliestere bisfenolica, ad aderenza migliorata, spessore medio 3 mm, sezione
nominale spessore medio 3 mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra 25,8 kN,
allungamento a rottura 1,00%, rigidezza assiale media EA 690 kN, resistenza caratteristica a strappo
del nodo 20,26 kN,ppouvidkialdcedifiiatdaldddrmbbitédrraerhEatdeatdatitiopphl 22operl 0000oze
attestante ua rigidezza assiale media residua 290%. Elemento tagliato a misura e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc., escluso qualunque altro materiale, lavorazione e
quant'altro non specificato:

33333

A05080a maglia 66 x 66 mm spessore 3 mm m
A05080b 'maglia 99 x 99 mm spessore 3 mm m
A05081 |Rinforzo strutturale armato di paramenti esterni ed interni, volte ed elementi di muratura e
tamponatura, mediante applicazione di malta cementizia a reattivita pozzolanica bicomponente ad
elevata duttilita, classe R2 secondo UNI EN 1504-3, in doppio strato con interposta rete in fibra di
vetro alcali-resistente (AR) apprettata, per spessore totale di 10 mm:

34,32
26,98

28,54
19,82

2,18
2,18

1,73
1,73

A05081a con rete del peso di 120 g/mq mq
A05081b con rete del peso di 220 g/mq mq
A05082  Rinforzo strutturale armato di paramenti esterni ed interni, volte ed elementi di muratura e

tamponatura, mediante applicazione di malta premiscelata bicomponente ad elevata duttilita, a base

di calce idraulica (NHL) ed eco-pozzolana in doppio strato con interposta rete in fibra di vetro alcali-

resistente (AR) apprettata, per spessore totale di 10 mm:
A05082a con rete del peso di 120 g/mq mq
A05082b con rete del peso di 220 g/mq mq
A05083 |Rinforzo strutturale di opere murarie con tessuto in acciaio inox incollato ed impregnato con malta a

base di leganti idraulici classe R2 secondo UNI EN 1504-3, previo trattamento della superficie con

primer a base di resina sintetica bicomponente in dispersione acquosa, resistenza funi tessuto 1.470

Mpa, modulo elastico funi tessuto 73,5 Gps, allungamento a rottura 2%, resistenza unitaria nastro

380 N/mm, in strisce di larghezza 100 mm e spessore nominale 0,24 mm, insensibile all'aggressione

in nebbia salina, compresi ancoraggi effettuati con lo stesso tessuto in acciaio, esclusa pulizia del

supporto mq

69,65
83,15

65,40
78,90

470,32

13,22
13,14

13,23
13,47

92,54




A05084

Rinforzo strutturale per incrementare la resistenza a taglio dei pannelli in muratura, la capacita
portante di colonne e pilastri e I'eliminazione della formazione di cerniere su archi e volte, favorendo
la redistribuzione delle tensioni all’interno della struttura, eseguito con rete bidirezionale in fibra di
PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo), conforme alle norme AC434 e ACI549, reazione al fuoco A2,
s1-d0, densita 1,56 g/cmc, resistenza a trazione di 5,8 GPa, modulo elastico 270 GPa, allungamento
a rottura 2,5% al filo di PBO, spessore per il calcolo della sezione di PBO a 0 e 90° =0,014 e da una
matrice inorganica stabilizzata di natura pozzolanica, resistenza a compressione a 28 gg 20 MPa,
resistenza a flessione a 28 gg 3,5 MPa, modulo elastico a 28 giorni 7.500 MPa, valutato al mq:

A05084a |per il primo strato

A05084b
A05085

per ogni strato successivo al primo

Rinforzo strutturale per incrementare la resistenza a taglio dei pannelli in muratura, la capacita
portante di colonne e pilastri e I'eliminazione della formazione di cerniere su archi e volte, favorendo
la redistribuzione delle tensioni all'interno della struttura, eseguito con rete unidirezionale in fibra di
PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo), conforme alle norme AC434 e ACI549, reazione al fuoco A2,
s1-d0, densita 1,56 g/cmc, resistenza a trazione di 5,8 GPa, modulo elastico 270 GPa, allungamento
a rottura 2,5% al filo di PBO, spessore per il calcolo della sezione di PBO a 0 e 90° =0,028 e da una
matrice inorganica stabilizzata di natura pozzolanica, resistenza a compressione a 28 gg 20 MPa,
resistenza a flessione a 28 gg 3,5 MPa, modulo elastico a 28 giorni 7.500 MPa, valutato al metro
lineare per fasce di larghezza di 25 cm:

mq
mq

147,77
129,85

17,54
9,86

A05085a
A05085b
A05086

A05086a
A05086b

A05087

A05087a
A05087b
A05088

per il primo strato

per ogni strato successivo al primo

Rinforzo strutturale per incrementare la resistenza a taglio dei pannelli in muratura, la capacita
portante di colonne e pilastri e I'eliminazione della formazione di cerniere su archi e volte, e per
interventi di antisfondellamento e antiribaltamento, favorendo la redistribuzione delle tensioni
all'interno della struttura, eseguito con rete bidirezionale in fibra di PBO
(poliparafenilenbenzobisoxazolo), conforme alle norme AC434 e ACI549, reazione al fuoco A2, s1-
do, densita 1,56 g/cmc, resistenza a trazione di 5,8 GPa, modulo elastico 270 GPa, allungamento a
rottura 2,5% al filo di PBO, spessore per il calcolo della sezione di PBO a 0 e 90° =0,0064 e da una
matrice inorganica stabilizzata di natura pozzolanica, resistenza a compressione a 28 gg 20 MPa,
resistenza a flessione a 28 gg 3,5 MPa, modulo elastico a 28 giorni 7.500 MPa, valutato al mq:

per il primo strato

per ogni strato successivo al primo

CONNESSIONI DI RINFORZI STRUTTURALI PER CEMENTO ARMATO E MURATURA
Connessione strutturale fra le strutture esistenti e/o i sistemi di rinforzo strutturali costituito da fibre
unidirezionali di PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo), densita 1,56 g/cmc, resistenza a trazione 5,8
GPa, modulo elastico 270 (GPa), allungamento a rottura 2,50%, tensione di rottura a trazione >1500
MPa, dilatazione di delaminazione per calcestruzzo 4%, € da una matrice inorganica stabilizzata,
resistenza a compressione 40 MPa, resistenza a flessione 3,0 MPa, modulo elastico a 28 gg 18.500
MPa, reazione al fuoco A2, s1-d0, valutata a connettore di lunghezza di 30 cm:

diametro 3 mm

diametro 6 mm

Connettore in basalto per il collegamento di rete di rinforzo in basalto al supporto murario, resistenza
a trazione 1.600 MPa, modulo elastico 90 GPa, allungamento a rottura 1,8%, diametro 10 mm, in
opera con adesivo omologato secondo EN 1504-4, esclusa |'esecuzione del foro di diametro 14 mm,
valutato al metro lineare compresi gli sfiocchi

mq
mq

cad
cad

51,14
37,30

88,81
75,50

27,38
30,76

40,95

18,46
9,86

14,44
11,10

8,77
8,77

17,69

Connessione con corda in fibra di carbonio unidirezionale ad elevato modulo elastico per riparazione,
rinforzo o adeguamento di strutture in cemento armato, muratura o tufo mediante le seguenti
operazioni: esecuzione di foro inclinato su parete di almeno 30 cm di profondita e 18 + 20 mm di &,
impregnazione della corda con resina epossidica bicomponente fluida e successivo spaglio con
sabbia fine, inserimento della corda nel foro riempito con primer bicomponente a base di resine
epossidiche e successivamente con resina epossidica a media viscosita, compresa la finitura esterna
mediante eliminazione della retina di protezione della corda stessa, apertura a ventaglio delle fibre
lasciate all'esterno del foro e successiva stesa di resina bicomponente fluida, escluso l'intonaco
finale, valutata per una lunghezza massima della corda di 50 cm:

A05089
A05089a
A05089b
A05090
A05090a
A05090b

A05091
A05091a
A05091b

eseguita su superfici verticali:

diametro 10 mm

diametro 12 mm

eseguita su soffitti o volte:

diametro 10 mm

diametro 12 mm

Connessione con corda in fibra di vetro unidirezionale ad elevato modulo elastico per riparazione,
rinforzo o adeguamento statico di strutture in cemento armato, muratura o tufo mediante le seguenti
operazioni: esecuzione di foro inclinato su parete di almeno 30 cm di profondita e 18 + 20 mm di &,
impregnazione della corda con resina epossidica bicomponente fluida e successivo spaglio con
sabbia fine, inserimento della corda nel foro riempito con primer bicomponente a base di resine
epossidiche e successivamente con resina epossidica a media viscosita, compresa la finitura esterna
mediante eliminazione della retina di protezione della corda stessa, apertura a ventaglio delle fibre
lasciate all'esterno del foro e successiva stesa di resina bicomponente fluida, escluso l'intonaco
finale, valutata per una lunghezza massima della corda di 50 cm:

eseguita su superfici verticali:
diametro 10 mm
ldiametra 12 mm

cad
cad

cad
cad

cad
cad

63,01
66,40

68,27
69,79

58,94
59 19

23,51
23,51

28,06
27,81

24,98
25 08




A05092  eseguita su soffitti o volte:
A05092a diametro 10 mm cad 62,14 27,90
A05092b diametro 12 mm cad 62,39 28,02

Connessione con corda in fibre di acciaio ad alta resistenza per riparazione, rinforzo o adeguamento

statico di strutture in cemento armato, murature o tufo mediante le seguenti operazioni: esecuzione di

foro inclinato su parete di almeno 30 cm di profondita e 18 + 20 mm di &, impregnazione della corda

con resina epossidica bicomponente fluida e successivo spaglio con sabbia fine, inserimento della

corda nel foro riempito con primer bicomponente a base di resine epossidiche e successivamente

con resina epossidica a media viscosita, compresa la finitura esterna mediante eliminazione della

retina di protezione della corda stessa, apertura a ventaglio delle fibre lasciate all'estemo del foro e

successiva stesa di resina bicomponente fluida, escluso l'intonaco finale, valutata per una lunghezza

massima della corda di 50 cm:
A05093  eseguita su superfici verticali:
A05093a @10 mm cad 61,89 23,48
A05093b @ 12 mm cad 58,59 23,34
A05094  eseguita su soffitti o volte:
A05094a @ 10 mm cad 67,85 27,89
A05094b @ 12 mm cad 64,55 27,76
A05095 |Riparazione,rirftozn @zt amerttodistuttinein canmertto ametto o munstue coom beane @ 1D mm

mediante: esecuzione di foro, impregnazione del foro con ancorante chimico e successivo

inserimento della barra, valutata al m di barra:
A05095a pultruse in fibra di carbonio m 81,67 16,53
A05095b in fibra di vetro m 44,63 16,66
A05095c |in fibra di basalto m 55,00 21,12
A05096 |Connettore a "L" in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) per

collegamento di reti in F.R.P. a murature e volte in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, costituito da

fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina

termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, sezione 10 x 7 mm, rigidezza assiale media a trazione

EA 21500 kN, resistenza caratteristica a trazione 217 kN, allungamento a rottura 1,1%, provvista di

certificato di durabilita in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una resistenza residua

285%, fornito e posto in opera nelle predisposte sedi e fissato con resine o idonea malta, da pagarsi

a parte, escluso qualunque altro materiale, lavorazione e quant'altro non specificato, della seguente

lunghezza:
A05096a 10cm cad 2,21 0,37
A05096b 15cm cad 2,48 0,37
A05096¢c 20 cm cad 2,75 0,37
A05096d 30 cm cad 3,56 0,37
A05096e |40 cm cad 4,16 0,37
A05096f 50 cm cad 4,96 0,37
A05096g 60 cm cad 5,76 0,37
A05096h 70 cm cad 6,42 0,37
A05096i 80 cm cad 7,48 0,37
A05096; 90 cm cad 8,15 0,37
A05096k 100 cm cad 8,81 0,37

Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,

in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto,

compresa stuccatura del foro mediante geomalta ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di

pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 conforme alla norma EN 998 (EN 998/2), reazione al

fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi I'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del

substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi

necessari per I'esecuzione dei lavori:
A05097  diametro barra 8 mm, carico di rottura a trazione > 12,7 kN, carico di rottura a taglio > 7,2 kN; modulo

elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmgq
A05097a lunghezza 200 mm cad 8,65 2,53
A05097b lunghezza 400 mm cad 16,25 5,06
A05097c lunghezza 500 mm cad 20,04 6,33
A05098 |diametro barra 10 mm, carico di rottura a trazione > 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 kN;

modulo elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq
A05098a lunghezza 200 mm cad 10,55 2,53
A05098b lunghezza 400 mm cad 20,29 5,06
A05098c lunghezza 600 mm cad 29,79 7,59
A05098d lunghezza 800 mm cad 39,76 10,12
A05099 diametro barra 12 mm, carico di rottura a trazione > 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17 kN;

modulo elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq
A05099a |lunghezza 800 mm cad 53,03 10,12
A05099b lunghezza 1.000 mm cad 65,91 12,65
A05099c lunghezza 1.250 mm cad 81,29 15,18
A05099d lunghezza 1.500 mm cad 95,12 16,86




Rinforzo e consolidamento di elementi in muratura, mediante inserimento di diatoni artificiali (n. 4 al
mq) realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza,
formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione
valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) =
0,538 mmgq, con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS
17832, compresa esecuzione dei fori, iniezione a bassa pressione di geomalta ad altissima
igroscopicita e traspirabilita, iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale
NHL 3.5, installazione dei trefoli sfiocchettati e contestuale stialatura dei giunti con la stessa
geomalta, esclusi eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di
accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per I'esecuzione
dei lavori:

A05100

A05100a

A05100b

A05100c

con geomalta in ragione di 2 kg/mq per rendere collaborante il singolo connettore, per uno spessore
del maschio murario di circa 30 cm:

diatoni realizzati con una striscia di tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, di larghezza 10
cm, lunghezza 30 cm e raggio di sfiocco di 10 cm, n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del
nastro = 0,084 mm

diatoni realizzati con una striscia di tessuto del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq, di larghezza 10
cm, lunghezza 30 cm e raggio di sfiocco di 10 cm, n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del
nastro = 0,169 mm

diatoni realizzati con una striscia di tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq,diiltegrezzza 1D
cm, lunghezza 30 cm e raggio di sfiocco di 10 cm, n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del
nastro = 0,169 mm

mq

mq

mq

81,90

86,76

89,08

43,64

43,64

43,64

A05101

A05101a

A05101b

A05101c

A05102

A05102a

con geomalta in ragione di 40 kg/mq per rendere collaborante il singolo connettore e consolidare la
muratura, per uno spessore del maschio murario di circa 50 cm:

diatoni realizzati con una striscia di tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, di larghezza 10
cm, lunghezza 50 cm e raggio di sfiocco di 10 cm, n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del
nastro = 0,084 mm

diatoni realizzati con una striscia di tessuto del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq, di larghezza 10
cm, lunghezza 50 cm e raggio di sfiocco di 10 cm, n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del
nastro = 0,169 mm

diatoni realizzati con una striscia di tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq, di larghezza 10
cm, lunghezza 50 cm e raggio di sfiocco di 10 cm, n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del
nastro = 0,169 mm

Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura mediante tecnica dell’intonaco
armato CRM (Composite Reinforced Mortar) con applicazione di rete preformata in materiale
composito fibrorinforzato CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) ad aderenza migliorata, costituita
da fibre di carbonio impregnate con resina termoindurente, spessore medio 3 mm, sezione nominale
della singola barra 10 mmagq, resistenza a trazione della singola barra 5,8 kN, rigidezza assiale a
trazione EA 690 kN, resistenza caratteristica a strappo del nodo 20,26 kN, provvista di certificato di
durabilita in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una resistenza residua 290%,
allungamento a rottura 1,20%; compresi: I'abbondante lavaggio e pulitura della superficie muraria,
I'incidenza, sul 10% della superficie totale, di elementi angolari in CFRP, I'applicazione di malta in
classe R4 con adesione al supporto maggiore di 1,5 MPa, spessore 12 mm, con finitura a frattazzo e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito; esclusi I'eventuale rimozione dell'intonaco esistente, le
connessioni con fiocchi in carbonio e qualsiasi altra lavorazione o materiale non specificati;
applicazione su un lato della parete:

con maglia 66 x 66 mm, sessee 3rmmnnl S| baraereietedriztato

mq

mq

mq

mgq

103,45

105,73

113,49

77,12

47,44

47,44

47,44

17,99

A05102b
A05102¢

A05102d

A05103

con maglia 99 x 99 mm, spessore 3 mm, n. 10 barre/metro/lato

sovrapprezzo per barre elicoidali in acciaio inox, diametro 8 mm, come presidio e vincolo
antiribaltamento, posizionate in sommita alle tamponature

sovrapprezzo per barre elicoidali in acciaio inox, diametro 10 mm, come presidio e vincolo
antiribaltamento, posizionate in sommita alle tamponature

Intervento di "cuci e scuci" su strutture in mattoncino e pietra con malta strutturale, consolidante,
premiscelata tixotropica, a base di legante ecopozzolanico ad alta resistenza e ritiro compensato con
fibre stutturali di polivinilalcool, previa rimozione attenta e puntuale del materiale presente e
incoerente e/o, dei precedenti resti di malta, da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici,
applicazione della malta da malta premiscelata, tixotropica fibrorinforzata con fibre sintetiche
strutturali di polivinilalcool, conforme alla Norma UNI EN 998-2, resistenza a compressione 1/7/28 gg
210; 224; 245 MPa, resistenza a flessione 1/7/28 gg 22; 23; 27 MPa, modulo elastico a 28 gg = 15
GPa, basso contenuto di sali solubili, reazione al fuoco Euroclasse A1, valutato al m ed una altezza
media di 40 cm

Intervento antiribaltamento delle tamponature con collegamento delle stesse a travi e pilastri
mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, realizzato con rete bilanciata in fibra di
basalto con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con resina all’acqua priva di solventi;
resistenza a trazione > 1250 MPa, modulo elastico E > 56 GPa; dimensione della maglia 22 x 22
mm, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di geomalta
con interposto rete in fibra di basalto, le zone di sovrapposizione, esclusi la demolizione e rimozione
dell'intonaco esistente, lo strato di finitura, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e
post-intervento e tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori:

mq

69,38
35,40

39,50

94,70

17,99
11,63

11,63

27,23

A05104

in assenza di intonaco esistente con geomalta ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5, antibatterico (Classe B+) e antifungino (Classe F+)
misurazione con metodo CSTB, classe M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1),
permeabilita al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg =2 15
N/mmgq (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), spessore totale 6 + 10 mm

ma

51 37

21 03




A05105 in presenza di intonaco esistente con intonaco rasante naturale ad altissima igroscopicita e
traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-
1) ed installazione di barre elicoidali di diametro 8 mm in acciaio Inox AlSI 316, in ragione di n. 2 fori
al metro lineare di fascia di rete e successiva piegatura della parte terminale della barra non infissa
fino al filo della rete previa eventuale trattamento delle superfici ammalorate:

A05105a spessore totale 6 + 10 mm
A05105b sovrapprezzo per barre elicoidali in acciaio inox AISI 316, diametro 8 mm, di lunghezza 200 mm

A05106 |Rinforzo non strutturale con sistemi FRCM per la solidarizzazione di tamponature e partizioni alla
struttura in c.a. con sistemi di connessione realizzati in situ. La lavorazione comprende le seguenti
fasi applicative: realizzazione di perfori per l'intero spessore nella sezione d'incasso tra tamponatura
e trave, con interasse di 50 cm ed all'occlusione temporanea, con apposito segnalino removibile, per
impedire alla malta di successiva applicazione di penetrarvi e consentirne l'individuazione,
applicazione di un primo strato uniforme di malta cementizia fibrorinforzata bicomponente marcata
CE secondo la EN 1504-3 come R2 e come malte da muratura in accordo alla EN 998-2,
posizionamento della rete di armatura bidirezionale in fibra di vetro con appretto antialcalino,
dimensione minima delle maglie 15 x 15 mm; peso del tessuto > 300 g/m2; resistenza unitaria per
unita di larghezza della rete UNI 9311/5 (orditura e trama) = 64 N/mm; applicazione di un secondo
strato di malta cementizia fibrorinforzata bicomponente marcata CE secondo la EN 1504-3 come R2
e come malte da muratura in accordo alla EN 998-2, realizzazione di fiocchi, resistenza a trazione 2
959 MPa, modulo elastico 2 71 GPa, di lunghezza minima pari a 10 cm + spessore elemento + 10 cm
da realizzare a pié d’opera, e successivo inghisaggio con malta idraulica antiritiro a comportamento
pseudoplastico conforme ai requisiti delle norma EN 1504-6; resistenza a compressione a 28 gg > 67
Mpa; resistenza a flessione a 28 gg > 6 Mpa; adesione su CLS EN 1542 > 2 Mpa. Stuccatura delle
parti terminali sfioccate (previa apertura a raggiera dei fili) con la stessa malta impiegata quale
matrice del sistema FRCM. Sono esclusi: le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post
intervento, la preparazione, la pulizia del supporto e il lavaggio della muratura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Applicazione su una sola faccia della parete. Conteggiato
a misura effettiva di applicazione

mq

cad

45,47

8,61

22,14

3,16

A05106a con fiocchi realizzati in tessuto di acciaio INOX, diametro mm14, area nominale di acciaio 24 mmq

mq

88,00

28,00

A05106b con fiocchi in fibra di vetro A.R., diametro mm 12, da impregnare a pie' d'opera con resina epossidica
bicomponente fluida priva di solventi ed a bassa viscosita conforme ai requisiti delle norma EN 1504-
4

A05106¢c \maggiorazione per interventi su entrambi i lati

mq
mq

103,00
35,00

25,80
12,70

A05107  Collegamento delle volte alle murature portanti d'ambito, realizzato mediante la formazione di fori
orizzontali nelle murature a mattoni del diametro di mm 30 per una profondita di circa cm 30/40
disposti a cm 25 di distanza. Sono compresi: la colatura nei fori predisposti del cemento espansivo in
ragione di q.li 0,33 per ogni metro cubo d'impasto con cemento a q.li 4 tipo 425; l'inserimento nei fori
del ferro del diametro mm 24 per una lunghezza media di m 1,00; il ferro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita

140,00

83,00

INTONACI ARMATI

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante tecnica
dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar) con applicazione di rete preformata in
materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P.(&lass Fiber Reinforced Pdlymer), costituita da fibra di
vetro AR (Alcalino Resistente), rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, modulo elastico a
trazione medio 23.000 N/mmq, compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie
muraria, I'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori
preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo
spessore murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento
per almeno 2/3 dello spessore murario (per l'intervento su 2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di
almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene, I'incidenza dei
rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer),
dimersmwee magle awnforme alka eadeddi rinforzo, conteggiati in ragioreediel 20% cioza rispettozaiia
superficie totale da rinforzare); applicazione di intonaco strutturale di spessore 3 cm, resistenza a
compressione 8-15 MPa, modulo elastico 8.000-12.000 MPa, con finitura a frattazzo; materiali
riciclabili in conformita ai protocolli CSl, esclusa la parte la rimozione dell'intonaco esistente,
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete
esterna, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm:

A05108 |su una sola faccia della parete, resistenza a trazione caratteristica singola barra 24,5 kN, rigidezza
assiale media EA 275 kN, resistenza caratteristica a strappo del nodo 20,28 kN, provvista di
certificato di durabilita in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una resistenza residua

285% e allungamento a rottura 1,9%:
A05108a con maglia 33 x 33 mm, spessore 3 mm, n. 30 barre/metro/lato
A05108b con maglia 66 x 66 mm, spessore 3 mm, n. 15 barre/metro/lato

mgq
mgq

105,69
93,50

19,70
19,70

A05108c con maglia 99 x 99 mm, spessore 3 mm, n. 10 barre/metro/lato

A05109  su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione caratteristica singola barra 24,5 kN, rigidezza
assiale media EA 275 kN, resistenza caratteristica a strappo del nodo 20,28 kN, provvista di
certificato di durabilita in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una resistenza residua
285% e allungamento a rottura 1,9%:

A05109a |con maglia 33 x 33 mm, spessore 3 mm, n. 30 barre/metro/lato
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mq

mq

88,30

203,17

eepe——

19,70




A05109c
A05110

A05110a
A05110b
A05111

con maglia 99 x 99 mm, spessore 3 mm, n. 10 barre/metro/lato

su una sola faccia della parete, resistenza a trazione caratteristica singola barra 25,5 kN, rigidezza
assiale media EA 275 kN, resistenza caratteristica a strappo del nodo 20,45 kN, provvista di
certificato di durabilita in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una resistenza residua
285% e allungamento a rottura 2,0%:

con maglia 66 x 66 mm, spessore 5 mm, n. 15 barre/metro/lato

con maglia 99 x 99 mm, spessore 5 mm, n. 10 barre/metro/lato

su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione caratteristica singola barra 25,5 kN, rigidezza
assiale media EA 275 kN, resistenza caratteristica a strappo del nodo 20,45 kN, provvista di
certificato di durabilita in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una resistenza residua
285% e allungamento a rottura 2,0%:

mq

mg
mgq

168,38

105,08
97,20

39,40

19,70
19,70

A05111a
A05111b
A05112

con maglia 66 x 66 mm, spessore 5 mm, n. 15 barre/metro/lato

con maglia 99 x 99 mm, spessore 5 mm, n. 10 barre/metro/lato

Consolidamento strutturale di murature, pilastri ed elementi in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo,
mediante tecnica dell'intonaco armato CRM Composite Reinforced Mortar con applicazione di un
elemento angolare in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer),
preformato senza cuciture, ad angolo retto, realizzato in fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e
resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, dimensioni dei lati 33 x 33 cm, altezza 2 m,
resistenza a trazione caratteristica singola barra 24,5 kN, allungamento a rottura 1,9%, rigidezza
assiale media EA 275 kN, nessisttaezn czane teaixiozn aa sttegypom di | momtin 20 2B KON ppoovissial di
certificato di durabilita in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una rigidezza assiale media
residua 285%, elemento tagliato a misura e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., escluso qualunque altro materiale, lavorazione e quant'altro non specificato:

mq
mq

201,94
186,19

39,40
39,40

A05112a
A05112b
A05112c
A05112d
A05112e

maglia 33 x 33 mm spessore 3 mm
maglia 66 x 66 mm spessore 3 mm
maglia 99 x 99 mm spessore 3 mm
maglia 33 x 33 mm spessore 5 mm
maglia 66 x 66 mm spessore 5 mm

33333

37,23
22,81
18,76
34,32
26,98

2,18
2,18
2,18
2,18
2,18

A05113

Consolidamento strutturale di murature, pilastri ed elementi in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo,
mediante tecnica dell'intonaco armato CRM Composite Reinforced Mortar con applicazione di un
elemento angolare in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer),
preformato senza cuciture, ad angolo retto, realizzato in fibra di carbonio impregnata con resina
termoindurente poliestere bisfenolica, ad aderenza migliorata, spessore medio 3 mm, sezione
nominale spessore medio 3 mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra 25,8 kN,
allungamento a rottura 1,00%, rigidezza assiale media EA 690 kN, resistenza caratteristica a strappo
del nodo 20,26 kN, provvisto di certificato di durabilita in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore
attestante ua rigidezza assiale media residua 290%. Elemento tagliato a misura e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc., escluso qualunque altro materiale, lavorazione e
quant'altro non specificato:

A05113a
A05113b
A05114

A05115

A05115a

A05115b

A05115¢c

A05115d

A05115e

maglia 66 x 66 mm spessore 3 mm

maglia 99 x 99 mm spessore 3 mm

Lastra armata con malta strutturale, consolidante, premiscelata tixotropica, a base di legante
ecopozzolanico ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre di polivinilalcool su pareti portanti
interne ed esterne di strutture in muratura di mattoni o di pietra previa rimozione attenta e puntuale
del materiale presente e incoerente, da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici, applicazione
di uno strato di rinzaffo consolidamente con malta premiscelata a base di leganti idraulici ad alta
pozzolanicita, soomesssina gurssai m aypeea di i mrad tea thad toyp ez it ftorzd ta coom e diipooiivimiéd boom |,
conforme alla Norma UNI EN 998-2, resistenza a compressione 1/7/28 gg 210; 224; 245 MPa,
resistenza a flessione 1/7/28 gg 22; 23; 27 MPa, modulo elastico a 28 gg = 15 GPa, basso contenuto
di sali solubili, reazione al fuoco Euroclasse A1, per 3,5 cm di spessore su una singola faccia della
muratura

Intonaco armato su strutture in muratura eseguito previa pulizia, rimozione attenta e puntuale di
materiale incoerente e/o di precedenti resti d’'intonaco, a mano o con mezzi meccanici (da computarsi
a parte), pulizia e umidificazione delle superfici, applicazione di una prima mano di aggrappo e
regolarizzazione realizzato con un’apposita malta da rinzaffo premiscelata a base di leganti idraulici
ad alta pozzolanicita, successiva applicazione di una malta strutturale, pozzolanica, premiscelata,
tixotropica conforme alla Norma UNI EN 998-2; di tipo Md; resistenza a compressione 3/7/28 gg >26;
234; 249,5 MPa, resistenza a flessione 3/7/28 gg 23,1; 23,8; 25,5 MPa, modulo elastico-a 28 gg = 15
GPa, reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse A1:

con rete in fibra di vetro alcali resistente da 220 g/mq, maglia 28 x 28 mm, modulo elastico 77 GPa

con rete in vetro alcali resistente, appretto antialcalino, da 350 g/mq.; maglia 38 x 38 mm, resistenza
alla trazione 3800 N/5 cm

con rete in basalto da 200 g/mq, densita del filamento 2,67 kg/dmc, resistenza a trazione Mpa 2
2600, modulo elastico > GPa 85

con rete in basalto da 400 g/mq, densita del filamento 2,67 kg/dmc, resistenza a trazione Mpa 2
2600, modulo elastico > GPa 85

con rete in acciaio zincata galvanizzata con resistenza a trazione (a snervamento) minima del filo di
acciaio di 550 N/mmq

mgq

mq

mq

mq

mq

28,54
19,82

101,46

69,80
75,06
70,07‘
78,27

69,54

1,73
1,73

24,13

14,44
14,07
12,32
12,14

14,07




A05116

A05116a

A05116b

A05116¢

A05116d

A05116e

A05117

Intonaco armato su strutture in muratura eseguito previa rimozione attenta e puntuale di materiale
incoerente e/o di precedenti resti d’'intonaco a mano o con mezzi meccanici (da computarsi a parte),
pulizia e umidificazione delle superfici, applicazione di una prima mano di aggrappo e
regolarizzazione realizzato con un’apposita malta da rinzaffo premiscelata a base di leganti idraulici
ad alta pozzolanicita, successiva applicazione di malta M25, tixotropica, macroporosa ad alta
durabilita a base di leganti ecopozzolanici, inerti selezionati ed additivi speciali; resistenza a
compressione 2/7/28 gg = 7; = 15; = 24 MPa; resistenza a flessione 2/7/28 gg =21,6;>22,3; 24,0
MPa; modulo elastico a 28 gg = 12 GPa:

con rete in fibra di vetro alcali resistente da 220 g/mq, maglia 28 x 28 mm, modulo elastico 77 GPa

con rete in vetro alcali resistente, appretto antialcalino, da 350 g/mq.; maglia 38 x 38 mm, resistenza
alla trazione 3800 N/5 cm

con rete in basalto da 200 g/mq, densita del filamento 2,67 kg/dmc, resistenza a trazione Mpa =
2600, modulo elastico > GPa 85

con rete in basalto da 400 g/mq, densita del filamento 2,67 kg/dmc, resistenza a trazione Mpa 2
2600, modulo elastico > GPa 85

con rete in acciaio zincata galvanizzata con resistenza a trazione (a snervamento) minima del filo di
acciaio di 550 N/mmq

Intonaco armato su strutture in muratura eseguito previa pulizia, rimozione attenta e puntuale di
materiale incoerente e/o di precedenti resti d’intonaco,anmeaTm o cmn mezzimesoEaTici (e coomuitasi
a parte), pulizia e umidificazione delle superfici, applicazione di una prima mano di aggrappo e
regolarizzazione realizzato con un’apposita malta da rinzaffo premiscelata a base di leganti idraulici
ad alta pozzolanicita, successiva applicazione di una malta M15, tixotropica, macroporosa ad alta
durabilita a base di calce e leganti ecopozzolanici, inerti selezionati ed additivi speciali; conforme alla
norma EN 998-1; resistenza a compressione 2/7/28 gg = 3; 2 6; 2 15 MPa, resistenza a flessione
2/7/28 gg 2 0,6; 2 1,2; 22,0 MPa, modulo elastico a 28 gg = 8,5 GPa, reazione al fuoco (EN 13501-
1) Euroclasse A1:

mq

mq

mq

mq

55,33‘
60,86
58,40
68,50

56,66

11,15
11,15
10,97
11,15

11,156

A05117a

con rete in fibra di vetro alcali resistente da 220 g/mq, maglia 28 x 28 mm, modulo elastico 77 GPa

mq

52,50

11,15

A05117b

con rete in vetro alcali resistente, appretto antialcalino, da 350 g/mq.; maglia 38 x 38 mm, resistenza
alla trazione 3800 N/5 cm

mg

59,61

11,15

A05117c

A05117d

A05117e

A05118

A05118a
A05118b
A05119

A05119a
A05119b
A05120

A05120a

A05120b
A05121

A05122

con rete in basalto da 200 g/mq, densita del filamento 2,67 kg/dmc, resistenza a trazione Mpa 2
2600, modulo elastico > GPa 85

con rete in basalto da 400 g/mq, densita del filamento 2,67 kg/dmc, resistenza a trazione Mpa 2
2600, modulo elastico > GPa 85

con rete in acciaio zincata galvanizzata con resistenza a trazione (a snervamento) minima del filo di
acciaio di 550 N/mmq

Intonaco armato per strutture in muratura con malta in calce idraulica M15 a norma UNI 998-2, classe
di resistenza al fuoco A1, con rete in fibra di vetro alcali resistente apprettata in singolo o doppio
strato per intervento di rinforzo strutturale di volte, pilastri, murature, maschi murari:

rete da 250 g/mq, resistenza a trazione 50 kN/m, modulo elastico 52 GPa, maglia 25 x 25 mm:

per primo strato di spessore 10 mm
per strati successivi
rete da 300 g/mq, resistenza a trazione 60 kN/m, modulo elastico 52 GPa, maglia 18 x 18 mm:

per primo strato di spessore 10 mm
per strati successivi
rete da 600 g/mq, ress it zzn attezome 125 KN Mmmoddideklattiob 3 FPRanagiglid B8 Bhmm:

per primo strato di spessore 10 mm

per strati successivi

Stilatura strutturale dei giunti esterni e interni di mattoncino e pietra con malta strutturale premiscelata
a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicita, e successiva posa in opera di malta tixotropica
fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool, conforme alla Norma UNI EN 998-2, resistenza a
compressione 1/7/28 gg 210; 224; 245 MPa, resistenza a flessione 1/7/28 gg 22; 23; 27 MPa, modulo
elastico a 28 gg = 15 GPa, basso contenuto di sali solubili, reazione al fuoco Euroclasse A, eseguita
previa rimozione attenta e puntuale del materiale da stilatura presente e incoerente e/o di precedenti
resti di malta, per una profondita media di 5 cm, a mano o con piccoli mezzi meccanici, opportuna
protezione della muratura in pietra, zoccolature e ogni altro elemento architettonico che potrebbe
sporcarsi durante I'applicazione della malta da stilatura e successivo lavaggio, valutato al m per
un'altezza di 40 cm ed una profondita media di 5 cm

Stilatura dei giunti esterni ed interni di muratura, mattoncino, pietra o tufo previa rimozione attenta e
puntuale del materiale presente e incoerente e/o di precedenti resti di malta, da eseguirsi a mano o
con piccoli mezzi meccanici, opportuna protezione della muratura con prodotto antiaderente
temporaneo e successiva posa in opera della malta M20, conforme alla norma UNI EN 998-2, a base
di leganti idraulici ad alta pozzolanicita, basso contenuto di sali solubili, reazione al fuoco (EN 13501-
1) Euroclasse A1, valutata al mg

mq

mq

mq

mq
mq

mq
mq

mq
mq

mq

60,39
71,30

59,66

80,00
60,00

85,00
65,00

95,00
72,00

63,25

22,38

17,05
14,44

14,44

20,80
14,88

20,80
14,88

20,80
14,88

16,34

9,03




A05123

Ristilatura armata dei giunti di malta su paramenti murari esistenti, mediante inghisaggio di barre
elicoidali in acciaio Inox AISI 304 a norma EN 845-1 con geomalta ad altissima igroscopicita e
traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 classe M15 (EN 998/2), antibatterica
(Classe B+) e antifungina (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, reazione al fuoco classe A1
(EN 13501-1), permeabilita al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28
gg = 15 N/mmg (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), comprese la preparazione delle
superfici e la stuccatura finale con geomalta, esclusi I'eventuale bonifica delle zone degradate e
ripristino del substrato; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento e tutti i
sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori, valutata al metro lineare di giunto di muratura ricostruito
e rinforzato, con barre elicoidali di diametro 6 mm, carico di rottura a trazione > 9,8 kN; carico di
rottura a taglio > 5,5 kN; modulo elastico > 130 GPa; deformazione ultima a rottura > 5%; area
nominale 8 mmgq

34,54

10,54

A05124

A05124a
A05124b
A05125

Rinforzo e consolidamento di pareti del tipo "faccia a vista", mediante tecnica della ristilatura armata
con armatura sottofuga tramite cavi in acciaio, mediante eventuale rimozione dell'intonaco esistente
(non inclusa), scarifica e pulizia dei giunti di malta per una profondita di 6/7 cm (non inclusa)
seguendo lo schema precedentemente individuato; applicazione, sulle facce da mantenere "a vista",
di un trefolo in acciaio inox a 49 fili, diametro minimo 3 mm, da annegare nella malta di ristilatura;
inserimento in perfori iniettati con idonee miscele leganti da eseguire in numero non inferiore a 5/mq,
di idonei connettori costituiti da barra in acciaio inox di diametro 8 mm e lunghezza opportuna, da
inserire nella muratura fino ad una profondita pari a 2/3 dello spessore murario per interventi su un
lato, oppure fino a raggiungimento del paramento opposto per interventi su entrambi i lati, completi di
sistema di aggancio ai trefoli; stilatura della "faccia a vista" della muratura con idonea malta
strutturale di resistenza a compressione > 10 Mpa, compresa 'accessoristica in acciaio inox e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito, applicazione su murature di spessore fino a 60 cm:

su una faccia della muratura

su due facce della muratura

Rinforzo e consolidamento di pareti aventi una delle facce "a vista", mediante abbinamento delle
tecniche di intonaco armato e ristilatura armata con armatura sottofuga tramite cavi in acciaio, con
eventuale rimozione degli intonaci esistenti (non inclusa), applicazione sulla faccia da intonacare
mediante tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), di rete in materiale
composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR
(Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso
fibra/resina pari a 65/35%, ness &t ez s ez tovee et T ittt Sivgyoatieana =24 SN riggldezaaaskse
media EA 275 kN, resistenza caratteristica a strappo del nodo = 0,28 kN, provvista di certificato di
durabilita in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una resistenza residua = 85% e
allungamento a rottura 1,9%, riciclabile in conformita ai protocolli CSl; scarifica e pulizia dei giunti di
malta sulla faccia a vista, per una profondita di 6/7 cm (non inclusa) seguendo lo schema
precedentemente individuato; inserimento in perfori, da eseguire in numero non inferiore a 5/mq, di
idonei connettori costituiti da barra in acciaio inox di diametro 8 mm, e lunghezza opportuna in
relazione allo spessore murario, completi di sistema di aggancio ai trefoli sul lato a vista e fazzoletti di
ripartizione in GFRP sul lato opposto; applicazione, sulla faccia da mantenere "a vista" di un trefolo in
acciaio inox a 49 fili, diametro minimo 3 mm, da annegare nella malta di ristilatura; stilatura della
faccia a vista della muratura con idonea malta strutturale di resistenza a compressione >12 Mpa, da
eseguirsi con strumentazione idonea secondo le indicazioni della D.L. ed applicazione di intonaco
strutturale, sul lato opposto, di spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, con finitura a
frattazzo, compresa I'accessoristica in acciaio inox e quanto altro occorre per dare il lavoro finito,
applicazione su murature di spessore fino a 60 cm:

mq
mq

115,89
186,31

23,27
39,63

A05125a

A05125b

su murature in pietrame, con trefoli disposti a formare una maglia di circa 30 x 30 cm e rete a maglia
99 x 99 mm, spessore 3 mm, n. 10 barre/metro/lato
su murature in pietrame, con trefoli disposti a formare una maglia di circa 30 x 30 cm e rete a maglia
66 x 66 mm, spessore 3 mm, n. 15 barre/metro/lato

mq

mg

194,87

199,23

41,46

41,46

A05126

CONSOLIDAMENTI DI SOLAI

Recupero di solai in ferro e voltine laterizie con intervento dal basso mirante al recupero del campo
voltato deformato e con elementi mancanti o da sostituire. L'operazione prevede la riconfigurazione
della voltina mediante puntellatura dell'apparecchio murario e integrazione delle pianelle danneggiate
o mancanti fino al 30% della superficie. Sono compresi la centina in legno curva per il ripristino della
geometria, gli elementi laterizi necessari delle stesse dimensioni di quelli esistenti, I'i'mpiego di malta
di calce idraulica, la rinzeppatura dei giunti per stabilizzare I'apparecchio laterizio e la ripulitura a fine
lavoro. Sono esclusi gli interventi eventualmente necessari per le parti metalliche. Computato a mq

mq

140,00

44,46




A05127

STATO DANNEGGIATO STATO RIPRISTINATO

Trasformazione delle travi di solaio in elemento strutturale avente funzione di trattenuta tramite
I'ancoraggio delle stesse all'esterno della parete di riferimento con paletto o piastrina di contrasto.
Sono compresi I'eventuale pulitura dell'elemento strutturale al fine di garantire I'applicazione della
protesi in acciaio, la protesi e la connessione della stessa alla trave, il foro sulla muratura per
consentire il passaggio all'esterno, il paletto o la piastrina di contrasto, il ripristino del foro con idonea
malta e quanto necessario per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte. Non sono comprese le
eventuali opere di finitura quali intonaco e tinteggiatura. Computato ad elemento
cad

90,00

13,82

A05128

Intervento migliorativo da porre in opera in caso di realizzazione di coperture in legno con tavolato

ligneo ad orditura singola o doppia. All'estradosso del primo tavolato sia montata con interasse

variabile una piastra ad Y dello spessore di 4 mm con gancio sul ramo dritto atto all'ancoraggio con i

ferri superiori dell'armatura metallica del cordolo sommitale. La voce comprende lo scasso sul

tavolato per 'annegamento della piastra metallica, la piastra in acciaio S275, i trattamenti protettivi, la
chiodatura al tavolato ligneo e quanto necessario per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte.
Computato ad elemento cad

66,62

38,59

A05129

A05130

Consolidamento di solai in legno esistenti, realizzato mediante: - fornitura e posa in opera sull'intera
superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, czommraagiaadiacm 10«0 ; —-gettodi
calcestruzzo dosato a q.li 3 di cemento tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore
variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale; - i necessari ancoraggi alle strutture esistenti
sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: la demolizione del pavimento e del
sottostante massetto; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita

mq
Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio,
realizzato mediante: - fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata del diametro
minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; - getto di calcestruzzo a q.li 3 di cemento tipo 325 per la
formazione délla soletta déllo spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale; - i necessari
ancoraggi, ogni cm 50, alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre
compresi: la demolizione del pavimento e del sottostante massetto; il collegamento all’impianto di
messa a terra delle parti metalliche; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita

mq

63,00

40,10

32,50

18,10

A05131

A05131a
A05131b
A05132

Rinforzo di solai in latero cemento, mediante applicazione all’estradosso di cappa collaborante a
basso spessore in microcalcestruzzo colabile fibrorinforzato con fibre di metallo rigide ad elevate
prestazioni (resistenza a compressione a 28 gg = 130 MPa; resistenza a trazione a 28 gg = 8 Mpa;
resistenza a flessione a 28 gg = 14 MPa) marcato R4 in accordo con la norma UNI EN 1504-3,
compreso ogni onere per il getto e la staggiatura del microcalcestruzzo; I'applicazione a spruzzo o a
rullo di stagionante filmogeno in emulsione acquosa. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: la preparazione
del supporto (eventuale trattamento anticorrosivo dei ferri d’armatura e il costo dell’applicazione di
scarifica/idrosabbiatura della superficie e saturazione del supporto con acqua) e I'eventuale
applicazione di connettori metallici o I'esecuzione di fori per la realizzazione di radici collaboranti. E'
compreso inoltre quanto altro occorre per dare I'opera finita:

per spessori fino a 1,5 cm mq
\maggiorazione per ogni cm in piu mq
Rinforzo di estradosso di solai con malta composita monocomponente colabile fibrorinforzata con
fibre in acciaio, previa rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il
sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (previa puntellatura della struttura il
tutto da computarsi a parte), getto di malta composita colabile premiscelata conforme alla Norma UNI
EN 1504-3 — UNI EN 1504-6, di tipo “R4”, resistenza a compressione 28 gg >110 MPa, resistenza a
trazione a 28 gg >7 MPa, modulo elastico a 28 gg >35 GPa, forza d’aderenza alla barra liscia a 28 gg
>4 MPa, forza d’aderenza alla barra aderenza migliorata a 28 gg >25 MPa, adesione al calcestruzzo
a 28 gg >4 MPa, reazione al fuoco Euroclasse A1, valutato al mq per spessore di 3 cm
mq

59,00
29,00

125,08

10,80
5,60

23,03




A05133

A05134

A05135

Rinforzo di estradosso di solai con malta composita monocomponente colabile fibrorinforzata con
fibre in polivinilalcool, previa rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il
sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (previa puntellatura della struttura) (il
tutto da computarsi a parte), getto di malta composita colabile premiscelata conforme alla Norma UNI
EN 1504-3 — UNI EN 1504-6, di tipo “R4”, resistenza a compressione 28 gg >85 MPa, resistenza a
trazione a 28 gg >6 MPa, modulo elastico a 28 gg >30 GPa, forza d’aderenza alla barra liscia a 28 gg
>4 MPa, forza d’aderenza alla barra aderenza migliorata a 28 gg >25 MPa, adesione al calcestruzzo
a 28 gg >4 MPa, reazione al fuoco Euroclasse A1, valutato al mq per spessore di 3 cm

Rinforzo di estradosso di solai con betoncino monocomponente colabile fibrorinforzato con fibre in
polivinilalcool, previa rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il
sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (previa puntellatura della struttura il
tutto da computarsi a parte), getto del betoncino colabile premiscelato conforme alla Norma UNI EN
1504-3, ditipo “R4”, resistenza a compressione 28 gg >80 MPa, resistenza a flessione 28 gg >8
MPa, modulo elastico a 28 gg >33 GPa, forza d’aderenza alla barra liscia a 28 gg >4 MPa, forza
d’aderenza alla barra aderenza migliorata a 28 gg >25 MPa, adesione al calcestruzzo a 28 gg >4
MPa, reazione al fuoco Euroclasse A1, valutato al mq per spessore di 4 cm

Messa in sicurezza dal fenomeno di sfondellamento di solai in laterocemento con rete preformata in
materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) con certificato di
riciclabilita, a maglia monolitica, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente), e resina
termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, spessore
medio 3 mm, Resistenza a trazione caratteristica singola barra 24,5 kN, allungamento a rottura
1,9%, rigidezza assiale media EA 275 kN, resistenza caratteristica a strappo del nodo 20,28 kN,
provvista di certificato di durabilita in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una resistenza
residua 285%, portata minima della rete 600 kg/mq. Sono inoltre compresi I'esecuzione di perfori ed il
fissaggio dei connettori metallici ad espansione di dimensione 8 x 100 mm con tassello in nylon,
completi di rondella diametro 50 mm, da applicare in misura di 4 al mq; ancoraggio, se necessario,
alle pareti parallele all'orditura dei travetti con fissaggio angolare con interasse massimo 100 cm,
conteggiato in misura del 50% rispetto alla superficie totale, escluso qualsiasi altro materiale o
lavorazione non espressamente indicati:

mq.

mq.

141,33

133,26

25,91

22,63

A05135a

A05135b

A05135¢c

per ambienti aggressivi, con rete a maglia principale 66 x 66 mm, maglia secondaria 66 x 33 mm, e
connettori in acciaio inox

per ambienti aggressivi, con rete a maglia principale 99 x 99 mm, maglia secondaria 99 x 33 mm, e
connettori in acciaio inox

con rete a maglia principale 66 x 66 mm, maglia secondaria 66 x 33 mm, e connettori in acciaio
galvanizzato

mgq

mq

mq

50,29
42,98

43,28

9,91
9,91

9,91

A05135d

A05136

A05137

con rete a maglia principale 99 x 99 mm, maglia secondaria 99 x 33 mm, e connettori in acciaio
galvanizzato

Messa in sicurezza di solai dal fenomeno di "sfondellamento”, mediante applicazione di un pannello
di rete metallica elettrosaldata galvanizzata o in acciaio inossidabile, dotata di un doppio filo tondo in
parallelo in cui & intessuto un foglio di cartone che assicura I'aderenza della malta a base di legante
naturale pozzolanico in fase plastica e I'aggrappo, attraverso i fori, resistente al fuoco REI 240, posto
in opera previa pulizia, rimozione di materiale incoerente e/o di precedenti resti d'intonaco, da
eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici, successiva applicazione della rete e tasselli sul
soffitto evitando I'eliminazione dell'intonaco, della malta data a spruzzo o a cazzuola, per uno
spessore totale di 2 cm

Consolidamento di pavimentazioni, solai in legno, acciaio e laterocemento esistenti, realizzato
mediante posa sull'intera superficie di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato F.R.P.
(Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) o carbonio (riciclabile
in conformita ai protocolli CSI), compresi getto di calcestruzzo di cemento tipo 32.5 per la formazione
della soletta dello spessore di circa 5 cm e la lisciatura superficiale, esclusi: connessioni collaboranti,
sfridi, sovrapposizioni e qualsiasi altro materiale o lavorazione non specificati:

con rete preformata in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di vetro AR
(Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo
vinilestere epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, modulo elastico 23.000 N/mmgq,
sezione singola barra 10 mmgq, resistenza a trazione singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura
1,5%:

mq

mq

35,98

54,76

9,91

14,54

A05137a
A05137b
A05138

A05138a
A05138b

maglia 99 x 99 mm

maglia 66 x 66 mm

con rete preformata in CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) ad aderenza migliorata, costituita
da fibra di carbonio impregnata con resina termoindurente, spessore medio 3 mm, sezione nominale
della singola barra 10 mmagq, resistenza a trazione della singola barra 7,5 kN, rigidezza assiale a
trazione EA 870 kN,alunggamenttoanadttusa 1 200%:

maglia 99 x 99 mm

maglia 66 x 66 mm

mq
mq

mg
mg

32,97
37,29

34,78
42,09

5,85
5,85

5,85
5,85




A05139

Ripristino e riparazione di solai in cemento armato mediante applicazione di betoncino strutturale,
monocomponente, colabile ad alte prestazioni, fibrorinforzato con fibre di polivinilalcool, previa
rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da pagare a parte), spazzolatura dei ferri d'armatura
esistenti e trattamento mediante I'applicazione di due mani di un prodotto inibitore di corrosione,
senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate, integrazione di
nuova armatura secondo criteri di calcolo e nuova casseratura (da pagare a parte), betoncino con
reazione al fuoco Euroclasse A1, di tipo "R4", conforme alla Norma UNI EN 1504-9 e UNI 1504-3,
resistenza a compressione fino a 80 Mpa a 28 gg, resistenza a flessione fino a 8,0 Mpa a 28 gg,
modulo elastico >33 Mpa a 28 gg; per uno spessore di 3 cm, compresa rasatura millimetrica con
malta di tipo R3

mq

111,92

31,14

A05140

Presidio su solaio in laterocemento con problemi di sfondellamento, in assenza di intonaco esistente,
mediante |'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete bilanciata in fibra di
basalto con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con resina all’acqua priva di solventi;
resistenza a trazione > 1250 MPa, modulo elastico E > 56 GPa; dimensione della maglia 22 x 22
mm, impregnata con geomalta ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5, alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico
(Classe B+) e fungino (Classe F+) metodo CSTB, classe M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe
A1 (EN 13501-1), permeabilita al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a
28 gg 2 15 N/mmq (EN 1015-11), modulo elastico 9 GP4ERNI3342p), con la sostituzione délle
cartelle in laterizio danneggiate con posa di pannelli di EPS, incollati al supporto in laterizio e
opportunamente rasati con spatola dentata mediante idoneo adesivo-rasante minerale eco-
compatibile, resistenza a compressione > 10 MPa (EN 12808-3), compresa la preparazione del
supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di geomalta con interposto rete in fibra di
basalto e le zone di sovrapposizione, esclusi I'asportazione degli intonaci e delle pitture, la
demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica delle cartelle
danneggiate con pannelliin EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini
pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori:

A05140a

spessore totale 5 + 8 mm

mq

43,27

17,71

A05140b

per strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto

Consolidamento di solaio in laterocemento con problemi di sfondellamento in presenza di intonaco
esistente mediante I'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete impregnata
con intonaco-rasante naturale ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5, reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), ancoraggio della rete al solaio mediante
barre elicoidali di diametro 8 mm in acciaio inox AISI 316, in apposito foro pilota nell’elemento
strutturale con tassello in propilene armato con fibra di vetro sulla parte terminale della barra
precedentemente installata, eventuale sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di
pannelli di EPS, incollati al supporto in laterizio e opportunamente rasati con spatola dentata
mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile, compresa la preparazione del supporto e
bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di intonaco-rasante con interposto rete in fibra di basalto, le
zone di sovrapposizione; due ancoraggi al mq mediante barre elicoidali di diametro 8 mm di
lunghezza 200 mm, esclusi l'asportazione delle pitture, la demolizione delle cartelle di laterizio
danneggiate, la ricostruzione volumetrica delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro
incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi
necessari per I'esecuzione dei lavori:

mq

30,60

10,54

A05141

A05141a
A05141b
A05142

A05142a

con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente con resina all’acqua
priva di solventi; resistenza a trazione > 1250 MPa, modulo elastico E > 56 GPa; dimensione della
maglia 22 x 22 mm:

spessore totale 5 + 8 mm

per strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto

con rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente idonea per il rinforzo di rasature su intonaci
nuovi o da recuperare (applicata con sovrapposizione minima di cm 10):

spessore totale 5 + 8 mm

mq
mq

mg

55,66
34,28

48,22

17,71
10,54

17,71

A05142b

per strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto

mq

26,01

10,54

A05143

Contenimento di solai in latero-cemento soggetti al fenomeno di sfondellamento, mediante
controsoffitto ribassato rispetto al solaio, con resistenza al fuoco certificata REI 120, realizzato con
lastre in gesso rivestito su orditura doppia in acciaio 10/10, di cui la primaria, posta ad interasse di
750 mm fissata al solaio tramite sospensioni applicate ad interasse non superiore a 500 mm, la
secondaria agganciata alla primaria tramite ganci ortogonali a base doppia con interasse non
superiore a 400 mm, le lastre antincendio ed idrorepellenti hanno uno spessore di 12,5 mm, peso
12,8 kg/maq, classe di reazione al fuoco A2-s1, dO, conducibilita termica 0,25 W/mK, comprese tutte
le stuccature dei giunti tra le lastre armati con nastro ad elevata resistenza, per dare la superficie
pronta per la finitura da pagare a parte

mq

51,08

15,50

A05144

Contenimento di solai in latero-cemento soggetti al fenomeno di sfondellamento, mediante
controsoffitto in aderenza rispetto al solaio, realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura singola
in acciaio 10/10, fissata al solaio ad interasse non superiore a 400 mm tramite ganci posti ad
interasse non superiore a 1.000 mm, le lastre antincendio ed idrorepellenti hanno uno spessore di
12,5 mm, peso 12,8 kg/mq, classe di reazione al fuoco A2-s1, d0, conducibilita termica 0,25 W/mK,
comprese tutte le stuccature dei giunti tra le lastre armati con nastro ad elevata resistenza, per dare
la superficie pronta per la finitura da pagare a parte

mq

39,98

13,40




A05145

A05145a

A05145b

A05146

Intervento di consolidamento di solaio in latero-cemento composto da travetti di almeno 8 cm di
spessore con connettori in acciaio, mediante pulizia superficiale dell'estradosso di separazione tra la
nuova soletta e il piano esistente, getto di calcestruzzo strutturale con inerti normali avente classe di
resistenza minima C25/30 di spessore 5 cm, compresa lisciatura superficiale e annegata rete
elettrosaldata in acciaio di diametro minimo 6 mm e maglia 10 cm x 10 cm, compresa la puntellatura
o tirantatura delle travi del solaio fino a completa maturazione:

con connettori a vite e piastra dentata zincati, previo preforo con punta da trapano diametro 11 mm in
ragione di 5 connettori al mq, composti da un gambo in acciaio 10.9, diametro 14 mm, con rondella e
testa esagonale 15 mm, corpo filettato diametro 12 mm, avente una sezione tronco-conica in
corrispondenza dell'inizio della parte filettata che permette l'inserimentio della piastira stabilizzatrhice
avente foro centrale di dimensioni 60 x 50 x 4 mm e ripiegata su due lati di cui una ancorata su
apposita incisione trasvesale alla direzione del travetto mediante smerigliatrice

con connettori a vite zincati, previo preforo con punta da trapano diametro 11 mm, in ragione di 9
connettori al mg, composti da un gambo in acciaio 10.9, diametro 14 mm, con rondella e testa
esagonale 15 mm, corpo filettato diametro 12 mm e lunghezza 60 mm, per una lunghezza totale di
110 mm

INTERVENTI SU PIATTABANDE E ARCHITRAVI

Consolidamento di piattabande tramite splintaggio degli elementi laterizi. Intervento da eseguire con
mattoni pieni o parti di essi previa disposizione di supporti, finalizzato al ripristino della configurazione
originaria dell'elemento di sormonto dell'apertura. Sono compresi I'eventuale pulitura dell'elemento
strutturale al fine metterlo in luce e predisporre la lavorazione, la scarnitura dei giunti di malta
deteriorati, la sostituzione degli elementi laterizi fratturati o consunti, la rinzeppatura dei giunti con
I'impiego di cunei di legno in essenza dura o di scaglie di laterizio, il reintegro e la stilatura dei giunti e
quanto necessario per dare I'opera finita secondo la regola dell'arte. Non sono comprese le eventuali
opere di finitura quali intonaco e tinteggiatura.

mq

mq

41,58

41,23

123,00

9,69

10,42

22,23

A05147

Consolidamento di piattabande di aperture esistenti su muri di spina, collocate a ridosso di pareti
perimetrali esposte e tali da ridurre la capacita strutturale del martello murario. L'operazione prevede
la realizzazione di perforo armato alla quota inferiore del terzo medio, atto ad assumere la funzione di
tirante alle reni dell'arco di scarico spontaneo generato sull'estradosso dell'apertura. Intervento da
realizzare previa puntellatura e sollevamento dell'elemento orizzontale. Sono compresi la puntellatura
attiva, la rinzeppatura dell'apparecchio laterizio, il perforo con I'armatura metallica e I'iniezione di
legante. Computato a m di perforo con diametro 30 mm

325,00

33,75

A05148

Recupero funzionale di architravi esistenti in legno o c.a. deformati mediante applicazione di
dispositivi di sostegno realizzati tramite perfori armati verticali e/o inclinati muniti di dispositivo di
tensionamento dal basso atto a formare un meccanismo resistente ad arco teso in grado di ridurre il
quadro fessurativo nella muratura d'estradosso, da consolidare, se ritenuto necessario, attraverso
opere di scuci-cuci da computare a parte. Sono compresi la realizzazione del perforo, le armature
metalliche necessarie e l'iniezione di miscele leganti applicate a pressione. Computato a m di perforo

armato

260,00

33,75




A05149

Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in opera.
Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di recupero o nuovo; l'idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le puntellature di servizio. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al metro quadrato in proiezione
orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato:

A05149a
A05149b

architravi in c.a. prefabbricati.
|larchitravi in c.a. realizzati in opera.

mq
mq

471,00
572,00

255,00
310,00

A05149c
A05149d
A05149e

architravi in putrelle in ferro.
architravi in putrelle in ferro e tiranti di collegamento.
architravi in legno di essenza dura.

mq
mq
mq

638,00
738,00
808,00

346,00
400,00
437,00

A05150

A05150a

INTERVENTI SU ARCHI E VOLTE

Intervento di consolidamento delle strutture voltate in mattoni o pietrame al fine di ripristinare la linea
delle pressioni per il corretto trasferimento degli sforzi ai muri d'imposta:

intervento dal basso. L'intervento si esegue qualora non sia possibile accedere all'estradosso della
volta. Sono compresi I'eventuale pulitura dell'elemento strutturale al fine metterlo in luce e
predisporre la lavorazione, la scarnitura dei giunti di malta deteriorati, la sostituzione degli elementi
laterizi fratturati o consunti, la rinzeppatura dei giunti con I'impiego di cunei di legno in essenza dura o
di scaglie di laterizio, il reintegro e la stilatura dei giunti e quanto necessario per dare I'opera finita
secondo la regola dell'arte. Non sono comprese le eventuali opere di finitura quali intonaco e
tinteggiatura

mq

180,00

33,75

A05150c

Intervento dall'alto. L'intervento si esegue qualora sia possibile accedere all'estradosso della volta.
Sono compresi l'installazione di centine d'intradosso attive al fine di procedere al recupero anche
parziale della geometria della volta, I'eventuale pulitura dell'elemento strutturale sia all'intradosso che
all'estradosso al fine metterlo in luce e predisporre la lavorazione, la scarnitura dei giunti di malta
deteriorati, la sostituzione degli elementi laterizi fratturati o consunti, la rinzeppatura dei giunti con
I'impiego di cunei di legno in essenza dura o di scaglie di laterizio, il reintegro e la stilatura dei giunti e
quanto necessario per dare I'opera finita secondo la regola dell'arte. Non sono comprese le opere di
rimozione di pavimenti e massetti soprastanti la volta,| b syt EamesTtto dbd Inrestbea e dii rreampimesr ttoil il
riposizionamento dello stesso ad opera finita, nonché le eventuali opere di finitura quali intonaco e
tinteggiatura

mq

550,00

67,50

A05151

Intervento di rinforzo di archi in muratura tramite la realizzazione di sotto-arco di mattoni pieni
apparecchiati a 3 teste. Nella costruzione dell'elemento di rinforzo dovra essere predisposto
I'ammorsamento delle spalle laterali mentre I'arco non dovra essere ingranato a quello esistente.
Nell'interfaccia fra I'arco esistente e quello di nuova realizzazione sia posizionato un nastro in fibra di
carbonio atto a migliorare il comportamento dell'elemento strutturale in fase sismica. Sono compresi
la demolizione dell'intonaco e la pulitura dell'arco esistente al fine di predisporre la superficie
d'intradosso all applicazione diell masimo im composito gjl sseass ssillbespadibees sttartitpee féaroviiee
l'ingranamento delle nuove spalle, il nastro in fibra di carbonio fino alla larghezza di 25 cm, i mattoni e
la malta per la formazione della muratura a tre teste costituente I'arco, i tagli, gli sfridi, la centina in
legno per il montaggio del tratto curvo. Non sono comprese le opere di fondazione del nuovo arco e
le eventuali opere di finitura quali intonaco e tinteggiatura. Computato a m

260,00

44,46




A05152

Ricostituzione con metodo scuci-cuci di nervature di volte laterizie di mattoni posti a coltello, con
geometria a crociera o botte lunettata, eseguito dal basso, senza I'ausilio di centine. Computato a m
di nervatura trattata

m 210,00 88,93
A05153  |Ricostituzione con metodo scuci-cuci del campo centrale di volte laterizie di mattoni posti a coltello,
con geometria a crociera o botte lunettata, eseguito dal basso, senza l'ausilio di centine. Computato
a mq di superficie trattata mq 415,00 133,39
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A05154  Ricostituzione con metodo scuci-cuci di spigoli di volte laterizie di mattoni posti in foglio, con

geometria a crociera o botte lunettata, eseguito dal basso, senza I'ausilio di centine. Computato a m
di nervatura trattata

m 150,00 51,70




A05155

A05156

A05156a
A05156b

Cappa collaborante armata su volte e archi portanti di strutture in muratura di mattoni o di pietra con
malta strutturale, consolidante, premiscelata tixotropica, a base di legante ecopozzolanico ad alta
resistenza e ritiro compensato con fibre di polivinilalcool, conforme alla Norma UNI EN 998-2,
resistenza a compressione 28 gg 245 MPa, resistenza a flessione 28 gg =7 MPa, modulo elastico a
28 gg 215 GPa, reazione al fuoco Euroclasse A1, per spessore di 3 cm

Consolidamento di estradosso di volte in muratura di pietrame o mattoni, anche in presenza
all'intradosso di affreschi o altri trattamenti decorativi, mediante applicazione di rete preformata in
materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di
vetro AR (Alcalino Resistente) con resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in
peso fibra/resina pari a 65/35%, resistenza a trazione caratteristica singola barra 24,5 kN, rigidezza
assiale media EA 275 kN, resistenza caratteristica a strappo del nodo 20,28 kN, provvista di
certificato di durabilita in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una resistenza residua
285% e allungamento a rottura 1,9%; sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari;
I'eventuale lavaggio della superficie muraria; I'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura
ed inserimento di connettori preformati ad "L" in F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza 10 cm,
solidarizzati tramite ancorante chimico; I'applicazione di malta premiscelata di spessore 3 cm,
resistenza a compressione 8-15 MPa, modellata secondo le forme della volta; I'onere del risvolto e
fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per
dare l'opera finita (esclusi svuotamento e pulitura della volta):

con maglia 66 x 66 mm, spessore 3 mm, n. 15 barre/metro/lato

con maglia 99 x 99 mm, spessore 3 mm, n. 10 barre/metro/lato

Rinforzo e consolidamento di archi, volte o cupole con placcaggio a fasce in intradosso o estradosso
realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato
da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2017 fissati su una microrete in
fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa;
area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmgq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di
torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con geomalta ad altissima igroscopicita e
traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco
classe A1 (EN1015-11), sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout),
provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) ai sensi dell'art.26 del Regolamento UE n.305/2011
o di certificazione internazionale di comprovata validita, compresa la preparazione del supporto e
bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di geomalta con interposto tessuto in fibra di acciaio
galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione; esclusi eventuale rimozione
dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri
per la realizzazione di eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-
intervento e tutti i sussidi necessari per I'esecuzione deillavori:

mq.

mq
mq

79,96

82,06
77,75

18,28

20,91
20,91

A05157

A05157a
A05157b
A05157¢c

A05158

A05158a
A05158b

con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57; spessore equivalente
del nastro = 0,084 mm:

spessore totale 5 + 8 mm

per strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto

sovrapprezzo per ogni connettore passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di
sfioccatura 10 cm carico di rottura del connettore > 24 kN, per una lunghezza di 30 cm, con iniezione
di geomalta iperfluida in ragione di 2 kg per connettore

con tessuto del peso netto di fibra di circa 1200 g/mgq; n. trefoli per cm = 3,14; spessore equivalente
del nastro = 0,169 mm:

spessore totale 5 + 8 mm

per strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto

mq
mq

cad

mq
mq

88,42
82,89

20,80

113,94
100,37

19,82
12,65

9,70

19,82
12,65

A05158c

A05158d

sovrapprezzo per ogni diatono passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di
sfioccatura 10 cm carico di rottura del connettore > 46 kN, per una lunghezza di 30 cm, con iniezione
di geomalta iperfluida in ragione di 2 kg per connettore

sovrapprezzo per ogni ancoraggio di estremita del tessuto compreso foro di opportuno diametro,
inghisaggio del sistema di connessione mediante geomalta iperluida

cad

cad

20,80

10,80

9,70

5,06

Rinforzo e consolidamento di volte o cupole con placcaggio diffuso in intradosso o estradosso
realizzato con tessuto impregnato con geomalta ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN1015-11),
sistema composito a matrice inorganica, FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix), provvisto di
Valutazione Tecnica Europea (ETA) ai sensi dell'art.26 del Regolamento UE n.305/2011 o di
certificazione internazionale di comprovata validita, compresa la preparazione del supporto e
bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di geomalta con interposto tessuto in fibra di acciaio
galvanizzato ad altissima resistenza e le zone di sovrapposizione; esclusi eventuale rimozione
dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri
per la realizzazione di eventuali diatoni, le prove di accettazione dél materiale, le indagini pre e post-
intervento e tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori:

A05159

A05159a

con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304, con speciale
trattamento protettivo alcali-resistente con resina all’acqua priva di solventi, acciaio Inox AISI 304:
resistenza a trazione del filo > 750 MPa, modulo elastico E > 200 GPa; fibra di basalto: resistenza a
trazione = 3000 MPa; modulo elastico E = 87 GPa; dimensione della maglia 17 x 17 mm, massa
totale comprensiva di termosaldatura e rivestimento protettivo circa 200 g/mq:

spessore totale 6 + 10 mm

A05159b |per strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto

53,52
39,95

17,71
10,54




A05160

A05160a
A05160b
A05161

con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento
protettivo alcali-resistente con resina all’acqua priva di solventi, acciaio Inox AlSI 304: resistenza a
trazione del filo > 750 MPa, modulo elastico E > 200 GPa; fibra di basalto: resistenza a trazione =
3000 MPa, modulo elastico E = 87 GPa, massa totale comprensiva di termosaldatura e rivestimento
protettivo circa 400 g/mq:

spessore totale 6 + 10 mm

per strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto

con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide, resistenza a trazione per unita di
larghezza: ordito 49 kN/m, trama 60 kN/m, modulo elastico ordito 80 GPa, trama 75 GPa,
allungamento a rottura ordito = 2 + 0,1%, trama = 1,6 + 0,1%, spessore equivalente ordito circa 0,031
mm, trama circa 0,049 mm, larghezza della maglia 15x18 mm, peso della rete apprettata circa 250
g/mq + 5%:

mg
mgq

66,44
52,87

17,71
10,54

A05161a
A05161b
A05162

A05163

spessore totale 6 + 10 mm

per strati successivi di massimo 5 mm compresa rete

sovrapprezzo per ogni connettore ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto in fibra di acciaio
galvanizzato ad altissima resistenza del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, raggio di sfioccatura 10
cm carico di rottura del connettore > 24 kN, per una lunghezza di 30 cm, con apposito iniettore in
propilene armato con fibra di vetro e iniezione di geomalta iperfluida in ragione di 2 kg per connettore

sovrapprezzo per ogni ancoraggio di estremita della rete ricavato da una larghezza di 10 cm di
tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza del peso netto di fibra di circa 670
g/m2, raggio di sfioccatura 10 cm carico di rottura del connettore > 24 kN, per una lunghezza di 30
cm, con apposito iniettore in propilene armato con fibra di vetro e iniezione di geomalta iperfluida in
ragione di 2 kg per connettore

mq
mq

cad

cad

51,97
38,15

20,80

20,80

17,71
10,54

9,70

9,70

A05164

A05164a

A05164b

Consolidamento di estradosso di volte in foglio, anche in presenza all'intradosso di affreschi o altri
trattamenti decorativi, mediante applicazione di reti bilanciata 0-90° termosaldate, eseguito fresco su
fresco in continuita, mediante I'applicazione del primo strato di malta strutturale premiscelata a base
calce di spessore minimo 5 mm, modellata secondo le forme della volta, applicazione a piena
superficie del primo strato di resina bicomponente a base acqua e matrice inorganica microcristallina,
con funzione di promotore di adesione ed impregnante, applicazione della rete di rinforzo, dei
secondi strati di resina e di malta strutturale (ulteriori 5 mm); reazione al fuoco del sistema classe 1,
sono inoltre compresi I'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e
sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita; sono esclusi la ricostruzione delle zone
ammalorate, svuotamento e pulitura della volta, e qualsiasi altro materiale o lavorazione non
specificati:

con rete termosaldata in fibre di vetro AR, peso 220 g/mq, dimensioni maglia 12 x 12 mm, con
contenuto di ossido di zirconio superiore al 19%, tensione di rottura 1400 MPa, modulo elastico 74
GPa, allungamento a rottura 2,0%, resistenza 35 kN/m

con rete in fibra di carbonio termosaldata ad alta tenacita, peso 225 g/mq, dimensioni maglia 8 x 8
mm, tensione di rottura 4800 MPa, modulo elastico 230 GPa, allungamento a rottura 1,5%,
resistenza 180 kN/m

mq

mq

76,61

85,49

21,04

21,04

Consolidamento di estradosso di volte in foglio, anche in presenza all'intradosso di affreschi o altri
trattamenti decorativi, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato
FRP (Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) o carbonio,
compresi: la pulitura degli elementi murari; la fornitura e I'applicazione, mediante resina epossidica,
del sistema di connessione in acciaio inox, costituito da boccola filettata e vite, in numero di 4/mq;
I'applicazione di malta premiscelata a base calce di spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15
MPa, modulo elastico 8000-12000 MPa, modellata secondo le forme della volta; I'onere del risvolto e
fissaggio della rete sulle murature d'ambito,ttagili, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per
dare l'opera finita, esclusi svuotamento e pulitura della volta:

A05165

A05165a
A05165b

con rete preformata in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di vetro AR
(Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso
fibra/resina pari a 65/35%, resistenza a trazione caratteristica singola barra 24,5 kN, rigidezza assiale
media EA 275 kN, resistenza caratteristica a strappo del nodo 20,28 kN, provvista di certificato di
durabilita in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una resistenza residua 285% e
allungamento a rottura 1,9%:

maglia 66 x 66 cm

maglia 99 x 99 cm

mq
mq

78,76
74,45

16,87
16,87

A05166

A05166a
A05166b
A05167

con rete preformata in CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) ad aderenza migliorata, costituita
da fibra di carbonio impregnata con resina termoindurente, spessore medio 3 mm, sezione nominale
della singola barra 10 mmgq, resistenza a trazione della singola barra 7,5 kN, rigidezza assiale a
trazione EA 870 kN, allungamento a rottura 1,20%:

maglia 66 x 66 mm

maglia 99 x 99 mm

Rinforzo strutturale di volte, pilastri e murature mediante applicazione di malta strutturale a base di
calce e pozzolana (M15) o a reattivita pozzolanica (R2) in doppio strato con interposta rete in fibra di
basalto apprettata ed alcali resistente avente maglia 25 x 25 mm, resistenza a rottura filamento >
3200 MPa, modulo elastico > 90 GPa, allungamento a rottura > 3%, peso 350 g/mq, esclusi la
preparazione del supporto, il ripristino di parti mancanti e/o rinzaffi, esclusi gli eventuali connettori in
basalto da conteggiare a parte:

mq
mq

79,22
70,17

16,87
16,87

A05167a
A05167b

spessore di almeno 10 mm
per strati successivi 5-8 mm

mq
mq

82,25
66,00

30,27
20,06




A05168

Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti
decorativi, consistente in: - pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli
elementi strutturali; - sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia
intradossale, con scaglie di pietra e idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
quella originale, in modo da ripristinare la continuita strutturale ed estetica; - perforazioni del diametro
di mm 16 passanti nello spessore della volta in numero di 5 per metro quadrato e armatura degli
stessi con tondino di diametro mm 6 ad aderenza migliorata rigirato sulla superficie di intradosso e
bloccato con idonea malta, simile all'esistente, e scaglie di pietra o mattoni; - fornitura e posa in
opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; - realizzazione
sulla suypesfiaie desdteatbessodi iczgm@aimatisFRbkmMeaagHowescougyLedeaadliliBtifuo 3225, diditosprssarese
variabile da cm 4 a cm 6 modellata seconda la forma della volta. Sono inoltre compresi: I'onere del
risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di larghezza ed il iempimento
in conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le
sovrapposizioni della rete e dei ferri; il collegamento all'impianto di messa a terra delle parti
metalliche, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita

mg

168,00

100,00

A05169

CORDOLI

Cordolo in muratura armata su muratura a tre teste. Realizzazione di cordolo in muratura armata
costituito da catenaria di 4 filari in mattoni pieni con interposta gabbia metallica composta da 4 ferri
longitudinali fi16 e staffe fi8 passo 18,5 cm realizzato come segue:1-primo filare di mattoni posti a
binario e successivo posizionamento dell'armatura2-secondo filare di mattoni posti a T ingranato alla
gabbia3-terzo filare di mattoni posti a T rovesciato rispetto al precedente4-quarto filare a chiudere di
mattoni posti a binario. In caso di cordolo sommitale si consiglia la realizzazione di staffe a passo
alternato con profilo sagomato per favorire la continuita con lo sporto di gronda. Il cordolo sia
impostato su piano di posa solido e sostanzialmente orizzontale. La muratura deve essere realizzata
garantendo il massimo disallineamento dei giunti di malta per non creare direzioni preferenziali di
rottura. Sorocompessiimattoni, la malta necessaria, | gl daamatveacequenitoneeesseaitopeer
dare l'opera finita secondo la regola dell'arte, anche in quota. Sono esclusi la demolizione di muratura
se necessaria, la predisposizione del piano di posa, la realizzazione di muratura complementare se
necessaria. Realizzato garantendo la continuita delle armature

120,00

44,46

A05170

Cordolo in muratura armata su muratura a due teste. Realizzazione di cordolo in muratura armata
costituito da catenaria di 4 filari in mattoni pieni “ridotti”, tagliati a 3/4, con interposta gabbia metallica
composta da 2 ferri longitudinali fi22 sovrapposti collegati con spille fi8 passo 18,5 cm realizzato
come segue:1-primo filare di mattoni posti a binario e successivo posizionamento dell'armatura2-
secondo filare di mattoni posti a T come da schema3-terzo filare di mattoni posti a T rovesciato
rispetto al precedente4-quarto filare a chiudere di mattoni posti a binario. Il cordolo sia impostato su
piano di posa solido e sostanzialmente orizzontale. La muratura deve essere realizzata garantendo il
massimo disallineamento dei giunti di malta per non creare direzioni preferenziali di rottura. Sono
compresi i mattoni di formato speciale, la malta necessaria, la gabbia d'armatura e quanto necessario
per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte, anche in quota. Sono esclusi la demolizione di
muratura se necessaria, la predisposizione del piano di posa, la realizzazione di muratura

complementare se necessaria. Realizzato garantendo la continuita delle armature

80,00

28,40




A05171

Cordolo in acciaio e legno su muratura a una o due teste. Realizzazione di cordolo in acciaio e legno
costituito da profilato UPN140 con inserito all'interno elemento in legno massello di essenza dura con
funzione di “ammortizzatore” atto a favorire I'efficacia dei perfori verticali di collegamento con la
muratura sottostante e la buona realizzazione del vincolo di appagpio dei travetti costituenti lo sporto
di gronda. Deve essere garantita la perfetta orizzontalita del piano di posa tramite la realizzazione di
cuscino di appoggio in calcestruzzo armato con rete in acciaio o fibra di vetro. Sono compresi il
profilato metallico e il legno necessari, i trattamenti protettivi e i perfori verticali sulla muratura
d'imposta, la malta di allettamento, i tagli, gli sfridi, le saldature per garantire la continuita del profilato
metallico. Compreso quanto necessario per dare I'opera finita secondo la regola dell'arte, anche in
quota. Sono esclusi la demolizione di muratura se necessaria, la predisposizione del piano di posa, la
realizzazione di muratura complementare se necessaria

75,00

22,23

A05172

Intervento su cordolo in cemento armato esistente per I'eliminazione dell'effetto trave sulle murature
sottostanti. L'intervento prevede lo smontaggio della copertura e la messa in vista del cordolo. Si
procedera con la demolizione a mano e per tratti del calcestruzzo, con la massima cautela al fine di
ridurre le vibrazioni. Non dovranno essere interrotte le armature in opera. Le brecce che si verranno a
creare nello sviluppo del cordolo saranno riempite con muratura in mattoni pieni ingranati alla gabbia
metallica. Sono compresi la demolizione a mano del calcestruzzo, il controllo delle armature in opera
al fine di ripristinare eventuali discontinuita, lEmurettiadiinempimesr tto disle o |[damabidaldi
allettamento, i tagli, gli sfridi e quanto necessario per dare I'opera finita secondo la regola dell'arte,
anche in quota. Sono esclusi la demolizione di muratura se necessaria, |'eventuale ripristino delle
armature metalliche se necessario, la realizzazione di muratura complementare se necessaria.
Computato a mc di cordolo strappato e ricostruito

mc

890,00

23,04

- -

R
e




A05173

Formazione di fascia di contenimento delle spinte orizzontali, per singole pareti, realizzata con
profilato metallico collegato ai setti ortogonali mediante barre di acciaio filettate. Il profilo, posto sulla
sommita della parete, avra sezione a forma di L o T (altezza minima mm 100) e sara appoggiato o
parzialmente inserito al disotto dello sporto di gronda. Il profilato sara dotato di paletti di ripartizione a
sezione T (minimo mm 50) di lunghezza non inferiore a 70 cm, appoggiati sulla muratura e saldati
all'interasse massimo di 1,5 m, aventi lo scopo di ripartire I'azione di contenimento su una porzione
maggiore di muratura. Il collegamento tra la parete oggetto dell'intervento e le pareti ortogonali dovra
essere realizzato con barre metalliche da una parte al profilato mediante filettatura e dadi (oppure
con biette di tensionamento) e dall'altra con opportuni capochiavi. Sono compresi: la fornitura e la
posa in opera del profilato; la sigillatura dei perfori sulle murature per il passaggio delle barre; le barre
metalliche con relativi ancoraggi sul profilato; il collegamento all’impianto di messa a terra delle parti
metalliche; i paletti; il trattamento delle superfici metalliche con una mano di vernice anti corrosione e
due mani di vernice a finire. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi i capochiave da porre sulla parete parallela a quella del paletto; i perfori. Misurato a m di
profilato metallico.

74,00

29,20

A05174

Formazione di cerchiatura di contenimento delle spinte orizzontali, per celle rettangolari, realizzata
con profilato metallico. Il profilo, posto sulla sommita della parete, avra sezione a forma di L (altezza
minima mm 100) ed inserito al disotto déllo sporto di gronda. Il profilato potra essere ddtato o meno
di paletti (da computarsi a parte) di ripartizione, saldati all'interasse, aventi lo scopo di ripartire
I'azione di contenimento su una porzione maggiore di muratura. Le estremita dei profilati saranno
collegate con piastre angolari mediante bullonatura. | profilati saranno vincolati alla sommita dei setti
con staffe metalliche passanti sullo spessore murario. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera
del profilato; la sigillatura dei perfori sulle murature per il passaggio delle barre; le barre metalliche
con relativi ancoraggi sul profilato; il collegamento all'impianto di messa a terra delle parti metalliche;
i paletti (quando previsti da computarsi a parte); il trattamento delle superfici metalliche con una
mano di vernice anti corrosione e due mani di vernice a finire. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i perfori

55,00

21,80

A05175

CONSOLIDAMENTI DI OPERE IN ELEVAZIONE IN C.A.

Cuciture di lesioni, passanti e non, consolidanti le strutture in c.a. con iniezioni di resine epossidiche
bicomponenti predosate, da realizzarsi nel seguente modo:a)stuccatura del perimetro della lesione
con adesivi epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; b) pulitura con aria
compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo; c) iniezione di resine epossidiche eseguita a bassa
pressione con le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare)resistenza a
compressione = 38 N/mmg; resistenza a flessotrazione = 25 N/mmgq; resistenza a trazione diretta =
25 N/mmagq; adesione al calcestruzzo (rottura cls)3 N/mmgq; adesione al ferro da 10 a 15 N/mmgq;
modulo elastico da 1 * 1000 N/mmq a 2 * 1000 N/mmgq; E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito:

A05175a
A05175b

lesioni capillari
lesioni medio-grosse

201,00
227,00

123,00
139,00

A05176

A05177

Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente
degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da
renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello
strato del cls con caratteristiche di buona solidita ed omogeneita e comunque non carbonato, ed ogni
altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono
compresi: I'esecuzione delle necessarie prove chimiche per la determinazione della profondita di
carbonatazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle
zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici
pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco
resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti. E compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale
di risulta. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

mgxcm

mq

5,90

10,70

3,67

4,80

A05178

A05179

Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine
sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno due ore tra la
prima e la seconda mano. Il trattamento deve avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbiatura onde
evitare una nuova ossidazione del ferro. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate

Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a
cazzuola o con fratazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo.
Caratteristiche tecniche minime di riferimento della malta: (da certificare):resistenza a compressione
a 24 ore 2 200 kg/cmgq; (provino tipo UNI 6009) a 7 gg = 500 kg/cmg; a 28 gg = 600 kg/cmg;
resistenza a flessione a 28 gg 100 kg/cmq; adesione per trazione diretta al cls a 28 gg = 30 kg/cmgq;
modulo elastico (a compres.) a 28 gg 200.000 — 220.000 kg/cmgq. E compreso quanto occorre per
dare la riprofilatura applicata a mano a regola d’arte. Per uno spessore medio di 30 mm

mq

mq

27,00

147,00

16,80

66,00




A05180

A05181

A05182

Riprofilatura applicata a spruzzo da eseguirsi con l'ausilio di idonee pompe, con rifinitura a cazzuola e
fratazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato. Caratteristiche tecniche della malta, minime di
riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione a 24 ore = 200 kg/cmg; (provino tipo UNI
6009) a 3 gg = 400 kg/cmg; adesione al cls (per taglio) a 3 gg = 30 kg/cmgq. E compreso quanto
occorre per dare la riprofilatura applicata a spruzzo a regola d’arte. Per spessore medio 30 mm

Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante
espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle superfici di cls esistente
con primer epossidico. Caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare)resistenza a
flessione a 1 gg 55 kg/cmgq; provino tipo UNI 6009 a 28 gg oltre 80 kg/cmg; resistenza a
compressione a 1 gg 320 kg/cmg; (provino tipo UNI 6009) a 28 gg oltre 500 kg/cmq; modulo elastico
E a compressione a 28 gg circa 300.000 kg/cmq. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: I'armatura metallica; le casseforme, I'eventuale aggrappante. Quantita minima di
intervento 0,20 mc

Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a
granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da base per la successiva
applicazione di verniciatura da realizzare su superfici orizzontali, 0 comunque soggette ad
aggressione da umidita. Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento: (da certificare) -
resistenza a compressione a 3 gg = 100 kg/cmg; (provini tipo UNI 6009) a7 gg = 200 kg/cmg; a 28 gg
2 400 kg/cmq; resistenza a flessione a 28 gg >100 kg/cmq; - adesione per trazione diretta al
calcestruzzo a 28 gg 230 kg/cmq; modulo elastico a 28 gg 180.000 kg/cmq. E compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a 3 mm

Rafforzamento di colonne e travi in calcestruzzo armato, mediante I'applicazione di sistemi di
tirantature diffuse nelle tre direzioni ortogonali realizzate con cuciture (staffe) metalliche strutturali
presollecitate in nastro di acciaio inossidabile UNI-EN 10088-4, larghezza 19 mm spessore 0,75 mm;
cuciture poste in opera singolarmente o in sovrapposizione secondo un passo costante o variabile di
staffe al metro, compresa pretensione calibrata ai capi del nastro e relizzazione di giunzioni nastro-
nastro aventi rispettivamente valori di forza e resistenza pari al 20% e al 60% del valore nominale di
resistenza a rottura del nastro; angolari o piatti ripartitori di dimensioni minime 60 mm e spessore 6
mm smussati con raggio di curvatura minimo 8 mm in corrispondenza degli spigoli, connettori-
ripartitori imbutiti di dimensioni minime 125 x 125 mm e spessore 4 mm, in acciaio UNI-EN 10025-2
zincati a caldo; allettamento dei ripartitori con idonea malta posti a diretto contatto con I'elemento in
c.a. da rafforzare; applicazione valutata sull'effettiva lunghezza e I'effettivo perimetro della sezione
dell'elemento da rafforzare, compreso ogni onere necessario per dare I'opera di rinforzo finita;
esclusa la realizzazione dei fori di diametro non superiore a 35 mm per consentire il passaggio delle
cuciture attraverso pareti e solai adiacenti gli elementi da rafforzare e la demolizione delle
tamponature per circa 10 cm per la posa degli angolari ripartitori, la chiusura di tutti i fori confinanti
con l'esterno del fabbricato con schiuma poliuretanica per una profondita minima di 10 cm; la
stonacatura degli elementi da rafforzare, la preparazione delle superfici, I'eventuale ripristino del
copriferro e dei ferri di armatura ammalorati; la sbruffatura con malta tixotropica bicomponente per
I'aggrappaggio dell'intonaco; i successivi ripristini ed i ponteggi esterni ed interni per altezze superiori
i 3,5 m o laddove I'uso del trabattello a torre non & consentito:

mq

mc

mq

67,00

1.068,00

45,10

29,90

657,00

20,20

A05183
A05183a

A05183b
A05183c

A05184
A05184a

A05184b

nastro singolo, con numero di ricorsi pari a 10 ogni metro ed angolari 60 x 60 x 6 mm:

per pilastro o trave di 300 cm di lunghezza a sezione quadrata o rettangolare avente perimetro di 100
cm

incremento o decremento per ogni cm in pit o in meno di lunghezza del pilastro o trave

incremento per sezioni con perimetro oltre i 100 cm, per ogni cm in piu, da applicarsi sul costo
calcolato rispetto alla effettiva lunghezza

nastro doppio, con numero di ricorsi pari a 10 ogni metro ed angolari 60 x 60 x 6 mm:

per pilastro o trave di 300 cm di lunghezza a sezione quadrata o rettangolare avente perimetro di 100
cm

\incremento o decremento per ogni cm in piu o in meno di lunghezza del pilastro o trave \

cad
cm

%

cad
cm

1.110,27
2,83

0,11

1.446,08
3,95

323,31
0,46

440,99
0,92

A05184c

A05185
A05185a

A05185b
A05185¢

A05186

incremento per sezioni con perimetro oltre i 100 cm, per ogni cm in piu, da applicarsi sul costo
calcolato rispetto alla effettiva lunghezza

nastro singolo, con numero di ricorsi pari a 10 ogni metro ed angolari 80 x 80 x 8 mm

per pilastro o trave di 300 cm di lunghezza a sezione quadrata o rettangolare avente perimetro di 100
cm

incremento o decremento per ogni cm in piu o0 in meno di lunghezza del pilastro o trave

incremento per sezioni con perimetro oltre i 100 cm, per ogni cm in piu, da applicarsi sul costo
calcolato rispetto alla effettiva lunghezza

\nastro doppio, con numero di ricorsi pari a 10 ogni metro ed angolari 80 x 80 x 8 mm: \

%

cad
cm

%

0,17
1.494,44
4,11

0,08

373,40
0,69

A05186a

A05186b
A05186¢

A05187

per pilastro o trave di 300 cm di lunghezza a sezione quadrata o rettangolare avente perimetro di 100‘
cm
incremento o decremento per ogni cm in piu o0 in meno di lunghezza del pilastro o trave

incremento per sezioni con perimetro oltre i 100 cm, per ogni cm in piu, da applicarsi sul costo
calcolato rispetto alla effettiva lunghezza

Fresatura di intonaco esistente, spessore massimo 5 mm, realizzato su pareti o solai, propedeutica
ad intervento di rinforzo da effettuarsi tramite stesa di tessuto in fibre di qualsiasi natura, questo da
computarsi a parte. Sono esclusi gli oneri per il calo in basso o tiro in altro dei materiali di risulta, il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta

cad
cm

%

mq

1.830,25‘
5,23

0,13

16,30

481,44
1,05

6,71




Placcaggio di strutture in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso (flessione,
pressoflessione, taglio e confinamento), anche in presenza di forte umidita ambientale o dei supporti,
con tessuti in fibra di carbonio con in trama filo di vetro AR (Alcalino Resistente), e resine
bicomponenti a base acqua, supportate su matrice inorganica microcristallina, con struttura
polimerizzata a reticolo interpenetrato, con funzione di promotore di adesione ed impregnante,
compresi applicazione della resina bicomponente a base acqua su supporto bagnato e reso
precedentemente scabro e omogeneo, applicazione del tessuto di rinforzo, saturazione con resina a
base acqua, rimozione di eventuali parti eccedenti di resina, in uno o piu strati sovrapposti, reazione
al fuoco del sistema classe 1; esclusi I'eventuale intonaco finale di copertura, I'eventuale demolizione
di porzioni di intonaco e delle parti ammalorate ed il loro successivo rifacimento e/o ripristino, la
preparazione del supporto e qualsiasi lavorazione e materiale non specificati:

A05188  con nastro unidirezionale termosaldato in fibra di carbonio ad alta tenacita e trama in fibra di vetro

AR, da 300 g/mq:
A05188a primo strato mq 179,66 58,02
A05188b strati successivi mq 152,70 45,37
A05189  con rete bidirezionale in carbonio ad alta tenacita, a maglia 8 x 8 mm, da 200 g/mq mq 162,87 53,80
A05190 con rete bidirezionale in fibra di vetro AR (Alcalino Resistente), maglia 12 x 12 mm, da 220 g/mq

mq 127,96 53,80

A05191  |Riparazione,ritftorzzn oatEmamerTtto artissmaodiisthuittuesiim oz bees tuzo mresdt st prosss sa s

di tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza, provvisto di Certificato di Idoneita Tecnica (C.1.T.)

all'impiego e qualificato secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 220 del 09/07/2015; il sistema

deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo <-10 °C e 2+50 °C e

per il numero di strati previsti da progetto, applicato mediante le seguenti operazioni su supporto

previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico, regolarizzazione della

superficie, stesa di resina adesiva epossidica bicomponente, posa delle strisce di tessuto a mano o

con l'ausilio di rullo, impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente,

spruzzatura a mano di sabbia quarzifera con aggrappo per successivo strato di intonaco; esclusa la

pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale, valutato a mq di tessuto:
A05191a unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato) mq 258,62 77,07
A05191b unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 210C (strati successivi) mq 185,21 40,55
A05191c unidirezionale del peso di 400 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato) mq 317,78 90,56
A05191d unidirezionale del peso di 400 g/mq qualificato in Classe 210C (strati successivi) mq 218,88 53,11
A05191e unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato) mq 343,43 83,53
A05191f unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 210C (strati successivi) mq 278,79 57,93
A05191g unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 350C/2800C (primo strato) mq 429,64 122,44
A05191h unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 350C/2800C (strati successivi) mq 360,77 116,78
A05191i \unidirezionale del peso di 400 g/mq qualificato in Classe 350C/2800C (primo strato) mq 476,65\ 135,09
A05191j unidirezionale del peso di 400 g/mq qualificato in Classe 350C/2800C (strati successivi) mq 416,14 126,66
A05191k unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 350C/2800C (primo strato) mq 535,69 143,53
A051911 unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 350C/2800C (strati successivi) mq 450,72 133,06
A05191m bidirezionale del peso di 200 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato) mq 200,87 65,75
A05191n bidirezionale del peso di 200 g/mq qualificato in Classe 210C (strati successivi) mq 142,56 33,89
A051910 quadriassiale del peso di 400 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato) mq 311,25 92,57
A05191p quadriassiale del peso di 400 g/mq qualificato in Classe 210C (strati successivi) mq 228,99 37,12

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine

pultruse in fibra di carbonio, provviste di Certificato di Idoneita Tecnica (C.I.T.) all'impiego e

qualificate secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP.m22001de00M0720055i| it siteraaldeseesseze

qualificato per il suo funzionamento a una temperatura di utilizzo < -10 °C e = +45 °C, preimpregnate

con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo

epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto

previamente pulito e preparato con primer epossidico, esclusa la pulizia, preparazione del supporto e

I'intonaco finale:
A05192  lamine qualificate in classe C 150/2300:
A05192a larghezza 50 mm m 86,91 15,85
A05192b larghezza 80 mm m 99,88 16,86
A05192c |larghezza 100 mm m 125,67 16,26
A05192d |larghezza 120 mm m 150,71 17,97
A05192e larghezza 150 mm m 174,51 20,07
A05193 lamine qualificate in classe C 200/1800:
A05193a larghezza 50 mm m 127,49 12,65
A05193b larghezza 80 mm m 184,99 16,96
A05193c larghezza 100 mm m 211,66 17,50
A05193d larghezza 120 mm m 240,97 18,98
A05193e larghezza 150 mm m 295,88 22,18
A05194  |Rinforzo strutturale eseguito con una rete bidirezionale in fibra di PBO

(poliparafenilenbenzobisoxazolo), per incrementare la resistenza a flessione semplice, taglio e

pressoflessione, la duttilita di pilastri e travi, la resistenza dei nodi travi pilastro e la capacita di

dissipazione dell’energia, conforme alle norme AC434 e ACI549, reazione al fuoco A2, s1-d0, densita

1,56 g/lcmc, resistenza a trazione di 5,8 GPa, modulo elastico 270 GPa, allungamento a rottura 2,5%

al filo di PBO, spessore equivalente di tessuto secco in ordito 0,0455 mm, in trama 0,0115 mm,

carico massimo per unita di larghezza ordito 264,0 kN/m, trama 66,5 kN/m, e da una matrice

inorganica ecocompatibile, conforme alla norma UNI EN 1504-3, resistenza a compressione a 28 gg

40 MPa, resistenza a flessione a 28 gg 4,0 MPa, modulo elastico a 28 giorni 7.000 MPa, valutato al

mq per fasce di larghezza di 50 cm:
A05194a per il primo strato mq 190,80 21,05
AD5194b |per oani strato successivo al primo ma 170 18! 13 59




A05195

A05195a
A05195b
A05196

Rinforzo strutturale eseguito con una rete unidirezionale in fibra di PBO
(poliparafenilenbenzobisoxazolo), per incrementare la resistenza a flessione semplice, taglio e
pressoflessione, la duttilita di pilastri e travi, la resistenza dei nodi travi pilastro, la capacita di
dissipazione dell’energia, conforme alle norme AC434 e ACI549, reazione al fuoco A2, s1-d0, densita
1,56 g/cmc, resistenza a trazione di 5,8 GPa, modulo elastico 270 GPa, allungamento a rottura 2,5%
al filo di PBO, spessore equivalente di tessuto secco in ordito 0,056 mm, in trama 0,00 mm, carico
massimo per unita di larghezza ordito 332,0 kN/m, trama 0,00 kN/m, e da una matrice inorganica
ecocompatibile, conforme alla norma UNI EN 1504-3, resistenza a compressione a 28 gg. 40 MPa,
resistenza a flessione a 28 gg. 4,0 MPa, modulo elastico a 28 giorni 7.000 MPa, valutato al mq per
fasce di larghezza di 25 cm:

per il primo strato

per ogni strato successivo al primo

Rinforzo strutturale eseguito con una rete bidirezionale in fibra di PBO
(poliparafenilenbenzobisoxazolo), per incrementare la resistenza a flessione semplice, taglio e
pressoflessione, la duttilita di pilastri e travi, la resistenza dei nodi travi pilastro, la capacita di
dissipazione dell’energia, conforme alle norme AC434 e ACI549, reazione al fuoco A2, s1-d0, densita
1,56 g/cmc, resistenza a trazione di 5,8 GPa, modulo elastico 270 GPa, allungamento a rottura 2,5%
al filo di PBO, spessore equivalente di tessuto secco in ordito 0,067 mm, in trama 0,00 mm, carico
massimo per unita di larghezza ordito 397,0 kN/m, trama 0,00 kN/m, e da una matrice inorganica
ecocompatibile, comfiormes alliamame WK W 158BH Bresisistenaa xoopessisivea 288 gdtaMARa,
resistenza a flessione a 28 gg 4,0 MPa, modulo elastico a 28 giorni 7.000 MPa, valutato al metro
lineare per fasce di larghezza di 10 cm:

60,45
49,64

11,70
8,03

A05196a
A05196b

primo strato

per ogni strato successivo al primo

Rinforzo strutturale di elementi in c.a. e c.a.p. per il rinforzo a flessione e taglio di travi, confinamento
di pilastri, rinforzo di nodi trave-pilastro, eseguito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
galvanizzato ad altissima resistenza formato da microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra
di vetro, provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) ai sensi dell'art.26 del Regolamento UE
n.305/2011, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa,
impregnato con geomalta minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a presa normale conforme
EN 1504, Classe R4 (stagionatura umida CC e all’aria PCC), resistenza a compressione a 28 gg >
50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), compresa la
preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di geomalta con interposto
tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, le zone di sovrapposizione, esclusi
I'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, I'ancoraggio, le prove di
accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per I'esecuzione
dei lavori:

31,08
27,13

6,94
6,02

A05197

con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente
del nastro = 0,084 mm:

A05197a

spessore totale del composito 5 + 8 mm

mq

100,39

19,82

A05197b
A05198

A05198a
A05198b

strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto

con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente
del nastro = 0,169 mm:

spessore totale del composito 5 + 8 mm

strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto

mgq

mq
mq

79,38

125,90
104,89

12,65

19,82
12,65

A05198c

sovrapprezzo per ogni ancoraggio di estremita del tessuto compreso foro di opportuno diametro,
inghisaggio del sistema di connessione mediante adesivo epossidico e stuccatura finale

cad

14,87

6,33

A05199

Rinforzo a fasce di maschi e setti murari e di volte di edifici storici mediante I'utilizzo di sistema
composito, con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio inox AISI 304 ad altissima resistenza

UHTSS, formato da microtrefoli di acciaio fissati su un supporto in fibra sintetica, resistenza a
trazione > 2300 MPa; modulo elastico 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva
di un trefolo = 0,63 mmq; carico ultimo a trazione nastro 4418 N/cm; con tessuto del peso netto di
fibra di 1500 g/mq; spessore equivalente del nastro = 0,188, mm impregnato con malta mono o
bicomponente in calce idraulica M15 conforme ai requisiti della norma EN 998-2 - G/ M15, EN 998-1 -
GP/ CS IV, resistenza a compressione a 28 gg >= 15 N/mmq, coefficiente di resistenza al vapore
acqueo (micron) = 13, modulo elastico statico < 10 GPa, adesione al supporto a 28 gg > 0,6 N/mmq;
comprese preparazione delle superfici da rinforzare, depolverizzazione finale mediante idrolavaggio a
bassa pressione; stesura dei due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio inox ad
altissima resistenza, esclusi I'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i
dispositivi di ancoraggio mediante idonei connettori o piastre metalliche; le prove di accettazione del
materiale; le indagini pre e post-intervento, spessore circa 10 mm

mg

180,00

35,20




A05200

A05200a

Ripristino e risanamento di pilastri e travi in cemento armato con malta premiscelata tixotropica
monocomponente fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool conforme alla UNI EN 1504-3, di tipo “R4”,
resistenza a compressione 28 gg >55 MPa, resistenza a flessione 28 gg >5,3 Mpa, espansione
contrastata 1 gg >0,04%, modulo elastico a 28 gg >23 GPa, adesione al calcestruzzo a 28 gg >3
MPa, reazione al fuoco Euroclasse A1, previa rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di
coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, spazzolatura dei ferri d’armatura ed eventuale
integrazione attraverso la saldatura di monconi (da computarsi a parte), trattamento di protezione
anticorrosione mediante I'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio —
polimerica, quale inibitore di corrosione, conforme alla norma EN 1504-7, e successiva posa in opera
di malta R3, conforme alla UNI EN 1504-3, resistenza a compressione 28 gg >26 MPa, flessione 28
gg >2,3 MPa, espansione contrastata 1 gg >0,04%, modulo elastico a 28 gg 215 GPa, adesione al
calcestruzzo a 28gg 21,5 MPa, reazione al fuoco Euroclasse A1, resistente ai solfati:

valutato al mq per spessore di ricostruzione del copriferro di 2 cm

mq

82,80

24,88

A05200b
A05201

valutato al m per spessore di ricostruzione del copriferro di 2 cm e larghezza di 25 cm

Ripristino e risanamento di pilastri e travi in cemento armato con malta ad alte prestazioni
premiscelata tixotropica monocomponente fibrorinforzata con fibre di polipropilene conforme alla UNI
EN 1504-3, di tipo “R4”, resistenza a compressione 28 gg >70 MPa, resistenza a flessione 28 gg
>11,5 Mpa, espansione contrastata 1 gg > 0,04%, modulo elastico a 28 gg > 30 GPa, adesione al
calcestruzzo a 28 gg > 4 MPa (si rompe il supporto), reazione al fuoco Euroclasse A1, previa
rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante
spicconatura, spazzolatura dei ferri d’armatura ed eventuale integrazione attraverso la saldatura di
monconi (da computarsi a parte), trattamento di protezione anticorrosione mediante I'applicazione di
due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio — polimerica, quale inibitore di corrosione,
conforme alla norma EN 1504-7, e successiva posa in opera di malta R3, conforme alla UNI EN 1504
3, resistenza a compressione 28 gg >26 MPa, flessione 28 gg >2,3 MPa, espansione contrastata 1
gg >0,04%, modulo elastico a 28 gg 215 GPa, adesione al calcestruzzo a 28 gg 21,5 MPa , reazione
al fuoco Euroclasse A1, resistente ai solfati:

34,27

13,47

A05201a
A05201b
A05202

valutato al mq per spessore di ricostruzione del copriferro di 2 cm

valutato al m per spessore di ricostruzione del copriferro di 2 cm e larghezza di 25 cm

Ripristino e risanamento di pilastri e travi in cemento armato con malta ad alte prestazioni
premiscelata tixotropica monocomponente fibrorinforzata con fibre di polipropilene conforme alla UNI
EN 1504-3, di tipo “R4”, resistenza a compressione 1, 7, 28 gg >30; >37; >55 MPa, resistenza a
flessione 1, 7, 28 gg >3,5; >4,5; >7 Mpa, espansione contrastata 1 gg > 0,04%, modulo elastico a 28
gg > 24 GPa, adesione al calcestruzzo a 28 gg > 4 MPa (si rompe il supporto), reazione al fuoco :
Euroclasse A1, previa rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il
sottofondo mediante spicconatura, spazzolatura dei ferri d’armatura ed eventuale integrazione
attraverso la saldatura di monconi (da computarsi a parte), trattamento di protezione anticorrosione
mediante I'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio — polimerica,
quale inibitore di corrosione, conforme alla norma EN 1504-7, e successiva posa in opera di malta
R3, conforme alla UNI EN 1504-3, resistenza a compressione 28 gg >26 MPa, flessione 28 gg >2,3
MPa, espansione contrastata 1 gg >0,04%, modulo elastico a 28 gg 215 GPa, adesione al
calcestruzzo a 28gg 21,5 MPa , reazione al fuoco : Euroclasse A1, resistente ai solfati:

mq

75,00
32,04

24,88
13,47

A05202a
A05202b
A05203

valutato al mq per spessore di ricostruzione del copriferro di 2 cm

valutato al m per spessore di ricostruzione del copriferro di 2 cm e larghezza di 25 cm

Ripristino e ringrosso di elementi in cemento armato quali pilastri, travi e nodi trave-pilastro con malta
composita monocomponente colabile fibrorinforzata con fibre in polivinilalcool, previa rimozione totale
del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura
e/o sabbiatura (previa puntellatura della struttura, il tutto da computarsi a parte), spazzolatura e/o
sabbiatura dei ferri d’armatura esistenti e trattamento mediante I'applicazione di due mani di un
prodotto bicomponente conforme alla norma EN 1504-7 a base cementizio — polimerica, inibitore di
corrosione, armatura e casseratura (da computarsi a parte), getto di malta composita colabile
premiscelata conforme alla Norma UNI EN 1504-3 — UNI EN 1504-6, di tipo “R4”, resistenza a
compressione 28 gg >85 MPa, resistenza a trazione a 28 gg >6 MPa, modulo elastico a 28 gg > 30
GPa, forza d’aderenza alla barra liscia a 28 gg >4 MPa, forza d’aderenza alla barra aderenza
migliorata a 28 gg >25 MPa, adesione al calcestruzzo a 28 gg >4 MPa, reazione al fuoco Euroclasse
A1, valutato al mq per spessore di 3 cm

mq

mq.

70,89
30,87

134,41

24,88
13,47

23,39




A05204

Ripristino e ringrosso di elementi in cemento armato quali pilastri e travi e nodo trave -pilastro con
malta composita monocomponente colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, previa rimozione totale
del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura
e/o sabbiatura (previa puntellatura della struttura, il tutto da computarsi a parte), spazzolatura e/o
sabbiatura dei ferri d’armatura esistenti e trattamento mediante I'applicazione di due mani di un
prodotto bicomponente conforme alla norma EN 1504-7 a base cementizio — polimerica, inibitore di
corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate,
armatura e casseratura (da computarsi a parte), getto di malta composita colabile premiscelata
conforme alla Norma UNI EN 1504-3 — UNI EN 1504-6, di tipo “R4”, resistenza a compressione 28 gg
>110 MPa, resistenza a trazione a 28 gg >7 MPa, modulo elastico a 28 gg >35 GPa, forza
d’aderenza alla barra liscia a 28 gg >4 MPa, forza d’aderenza alla barra aderenza migliorata a 28 gg
>25 MPa, adesione al calcestruzzo a 28 gg >4 MPa, reazione al fuoco Euroclasse A1, valutato al mq
per spessore di 3 cm

mq.

114,38

23,39

A05205

Ripristino e ringrosso di elementi in cemento armato quali pilastri e travi e nodo trave-pliastro con
betoncino monocomponente colabile fibrorinforzato con fibre in polivinilalcool, previa rimozione totale
del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura
e/o sabbiatura (previa puntellatura della struttura il tutto da computarsi a parte), spazzolatura e/o
sabbiatura dei ferri d’armatura esistenti e trattamento mediante I'applicazione di due mani di un
prodotto bicomponente conforme alla norma EN 1504-7 a base cementizio — polimerica, inibitore di
corrosione, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate,
armatura e casseratura (da computarsi a parte), getto del betoncino colabile premiscelato conforme
alla Norma UNI EN 1504-3, ditipo “R4”, resistenza a compressione 28 gg >80 MPa, resistenza a
flessione 28 gg >8 MPa, espansione contrastata 1 gg > 0,04%, modulo elastico a 28 gg > 33 GPa,
forza d’aderenza alla barra aderenza migliorata a 28 gg >25 MPa, adesione al calcestruzzo a 28 gg
>4 MPa, reazione al fuoco Euroclasse A1, valutato al mq per spessore di 5 cm

mq

151,73

23,39

A05206

Ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi a spessore da 1 a 5 cm in strato unico
mediante malta cementizia, monocomponente, polimero modificata, tixotropica, contenente fibre
sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente, conforme alla UNI EN
1504-3, tipo R4, resistenza a compressione a 28 gg >45 MPa, compresi pulizia delle armature
eventualmente scoperte, la pulizia della superficie di supporto con acqua in pressione e la finitura
superficiale della malta a frattazzo, esclusi I'asportazione del calcestruzzo degradato ed eventuali
armature aggiuntive:

A05206a
A05206b
A05207

A05208

A05209

applicazione a spruzzo o a cazzuola, da valutare al mq per cm di spessore

applicazione per colaggio, da valutare al dmc

Ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi a spessore da 1 a 5 cm in strato unico
mediante applicazione per colaggio di malta premiscelata a presa ed indurimento rapidii con legante
pozzolanico, conforme alla UNI EN 1504-3, tipo R4, resistenza a compressione a 28 gg >45 MPa,
fino a temperature di -5 °C, di elementi in cemento armato, compresi pulizia delle armature
eventualmente scoperte, pulizia della superficie di supporto con acqua in pressione e la finitura
superficiale della malta a frattazzo, esclusi I'aportazione del calcestruzzo degradato, eventuali
armature aggiuntive e le casseforme, da valutare al dmc

Ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi a spessore da 1 a 5 cm in strato unico
mediante applicazione per colaggio di malta premiscelata a presa ed indurimento rapidi con legante
pozzolanico, fibrorinforzata con fibre metalliche rigide, ad elevata duttilita, conforme alla UNI EN 1504
3, tipo R4, resistenza a compressione a 28 gg >45 MPa, fino a temperature di -5 °C, di elementi in
cemento armato, compresi pulizia delle armature eventualmente scoperte, la pulizia della superficie
di supporto con acqua in pressione e la finitura superficiale della malta a frattazzo, esclusi
I'asportazione del calcestruzzo degradato ed eventuali armature aggiuntive e le casseforme, da
valutare al dmc

Ripristino monolitico del copriferro in sezioni danneggiate o degradate e contestuale trattamento dei
ferri di armatura e rasatura delle superfici di strutture in cemento armato e cemento armato
precompresso, con applicazione a cazzuola o a spruzzo, previa adeguata preparazione dei supporti
e bagnatura a rifiuto, di geomalta minerale, eco-compatibile, tixotropica, a presa normale, conforme
EN 1504 Classe R4 (stagionatura umida CC e all’aria PCC), resistenza a compressione a 28 gg > 50
MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (W 138/1), modulo elastico E
a 28 gg = 20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), compresa la preparazione
del substrato e la protezione e decorazione finale tramite geopittura minerale certificata, eco-
compatibile, escluse le eventuali armature metalliche e casseformi, I'eventuale bonifica del supporto;
le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento; tutti i sussidi necessari per
I'esecuzione dei lavori, per uno spessore medio di 10 mm

mg

dmc

dmc

dmc

mg

34,62

4,34

5,52

6,45

44,31

8,76

1,34

1,33

1,34

10,54




A05210

Intervento di rinforzo strutturale mediante ricostruzione volumetrica monolitica, con aumento di
sezione e armatura integrativa, e contestuale trattamento dei ferri di armatura, in strutture in cemento
armato e cemento armato precompresso, mediante getto entro cassero, previa adeguata
preparazione dei supporti ed eventuale armatura integrativa da contabilizzare a parte e bagnatura a
rifiuto dei supporti, di geomalta minerale certificata, eco-compatibile, colabile, a presa normale, a
base di geolegante a reazione cristallina, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente
da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino e il consolidamento monolitico a
durabilita garantita di strutture in calcestruzzo e I'ancoraggio di elementi metallici, conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura,
dalla EN 1504-3, Classe R4 (stagionatura CC e PCC), per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e dalla EN 1504-6 per I'ancoraggio, resistenza a compressione a 28 gg > 80 MPa
(EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 12 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2
MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg = 28 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN
13295), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio con spostamento < 0,6 mm (EN 1881). Per
spessori di ringrosso importanti, eventuale confezionamento con il 30% in peso di ghiaietto lavato e
selezionato in curva granulometrica 6-10 mm (conforme alla EN 1262) da conteggiare a parte,
esclusa |'armatura metallica, le casseforme e I'eventuale bonifica del supporto, valutato a metro
quadro di ringrosso realizzato, con spessore medio di 4 cm

mq

107,64

18,45

A05211

A05211a
A05211b
A05212

A05212a
A05212b
A05213

A05213a
A05213b

Rinforzo strutturale di elementi in cemento armato e cemento armato precompresso per il rinforzo a
flessione e taglio di travi e travetti, confinamento di pilastri, rinforzo di nodi trave-pilastro, mediante
I'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, SRP (Steel Reinforced Polymer), provvisto di
Valutazione Tecnica Europea (ETA) ai sensi dell'art.26 del Regolamento UE n.305/2011, realizzato
con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-
trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico >
3000 MPa, modulo elastico > 190 GPa, con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione
conforme alla norma ISO/DIS 17832; impregnato con adesivo minerale epossidico eco-compatibile in
gel conforme EN 1504, senza necessita d'impiego di primer di aggrappq, Euroclasse di reazione al
fuoco C-s2, dO (EN 13501-1), compresa la preparazione del supporto e la stesura di due strati di
adesivo minerale epossidico con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza e le zone di sovrapposizione, esclusi I'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino
del substrato, I'ancoraggio, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e
tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori:

con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57; spessore equivalente
del nastro = 0,084 mm:

spessore totale 2 + 3 mm

per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete

con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; spessore equivalente
del nastro = 0,169 mm:

spessore totale 2 + 3 mm

per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete

con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mg; n. trefoli per cm = 4,72; spessore equivalente
del nastro = 0,254 mm:

spessore totale 2 + 3 mm

\per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete

mq
mq

mgq
mg

mg
mgq

152,00
95,64

177,51
121,15

189,68
| 133,33

23,72
12,65

23,72
12,65

23,72
12,65

A05214

A05214a
A05214b
A05214c

A05215

A05216

con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq; n. trefoli per cm = 7,09; spessore equivalente
del nastro = 0,381 mm:

spessore totale 2 + 3 mm

per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete

sovrapprezzo per ogni ancoraggio di estremita del tessuto compreso foro di opportuno diametro,
inghisaggio del sistema di connessione mediante adesivo epossidico e stuccatura finale

Regolarizzazione superficiale di superfici in calcestruzzo e delle parti ricostruite con malte cementizie
mediante applicazione a spatola e rifinitura a frattazzo di spugna di malta cementizia per rasature
conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-3 peemmadieediiottessseiR1 diitijmo@Te
PCC, per uno spessore di 2 mm

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di travi ed elementi portanti in edifici mediante posa
di tessuto unidirezionale in fibre di acciaio ad alta resistenza, peso 2,1 kg/mq, in strisce di altezza 30
cm, mediante le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello
di primer bicomponente a base di resine epossidiche, regolarizzazione della superficie, stesa di
stucco bicomponente a presa normale a consistenza tissotropica, posa sullo strato di stucco fresco
delle strisce di tessuto a mano o con l'ausilio di spatola piana, impregnazione delle stesse con
ulteriore stesa di stucco bicomponente a presa normale a consistenza tissotropica; esclusa la
preparazione del supporto e l'intonaco finale

mq
mq

cad

mg

214,82
158,46

14,87

12,90

117,85

23,72
12,65

7,12

8,16

39,99

CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE IN LEGNO

A05217

Solidarizzazione dei nodi (puntoni-monaci, puntoni-saette) di capriate in legno con barre di
vetroresina posizionate attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate con trapano e ancorate con
pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco
epossidico; i fori per il passaggio delle barre; il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi
predisposte; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle
sovrastrutture; i sollevamenti; le opere murarie. Per ogni nodo solidarizzato con n. 2 barre in VIR del
diametro di 20 mm e della lunghezza max di 60 cm

cad

569,00

294,00




A05218  Solidarizzazione nodi (puntoni-catene) di capriate in legno con barre in vetroresina posizionate

attraverso i nodi, mediante perforazioni realizzate con trapano e ancorate con pasta di resina

epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; i fori per

il passaggio delle barre; il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte; la pulizia del

legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; i sollevamenti;

le opere murarie. Per ogni nodo solidarizzato con n. 2 barre in VIR del diametro di 24 mm e della

lunghezza max di 60 cm cad 844,00 436,00
A05219  |Arpionatura di travi in legno con connettori a taglio in modo da realizzare la collaborazione statica con

la soprastante soletta in conglomerato cementizio. @i appaTei surm et coon bzaredteim ami@Eo

B450C ad aderenza migliorata opportunamente sagomate, di diametro e di lunghezze adeguati,

posizionate attraverso fori praticati sulle travi per mezzo di trapanazioni e sigillate con pasta di resina

epossidica. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita

kg 19,00 9,80

RIFACIMENTI DI COPERTURE
A05220 Tavole in legno di abete dello spessore di 3-4 cm, fornite e poste in opera, per solai piani e per

coperture, chiodate alla sottostante struttura in legno. E compreso quanto altro occorre per dare

I'opera finita mc 1.005,00 462,00
A05221 Rimontaggio di piccola orditura del tetto composta dai morali di abete 5x8 cm, posti a 60 cm fra gli

assi, dai correntini di abete da 3,5 x 3,5 cm. E compresa la fornitura del legno lavorato con parziale

recupero del materiale riutilizzabile. E compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita:
A05221a tetto alla "marsigliese” mq 21,50 9,90
A05221b tetto alla "romana” mq 17,40 8,00
A05222  Pianellato o tavellonato sottostante al manto di copertura di tetto con orditura di legno, fornito e posto

in opera, eseguito con parziale recupero di materiale riutilizzabile. E compresa la fornitura di idonea

malta per il fissaggio di pianelle o tavelloni. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita:
A05222a |con pianelle mq 38,90/ 6,50
A05222b | con tavelle mq 19,40 3,21
A05222¢ con pianelle e calce idraulica naturale dosata a q.li 3,5 di calce mq 39,40 6,50
A05222d con pianelle e cemento bianco dosato a q.li 3 di cemento 325 mq 40,90 6,80
A05222e con tavelle e calce idraulica naturale dosata a q.li 3,5 di calce mq 18,90 3,14
A05222f con tavelle e cemento bianco dosato a g.li 3 di cemento 325 mq 20,50 3,39
A05223 |Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cotto a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza

e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti

in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei

manufatti di recupero; I'esecuzione anche in malta dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali

occorrenti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita:
A05223a riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 20% di tegole nuove mq 18,30 8,40
A05223b riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 40% di tegole nuove mq 22,60 10,40
A05223c riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% di tegole nuove mq 31,40 14,50
A05224 |Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento, a qualsiasi altezza e di qualsiasi

pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti,

forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono

compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in

opera dei pezzi speciali occorrenti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita:
A05224a riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 20% di tegole nuove mq 13,90 6,40
A05224b riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 40% di tegole nuove mq 17,40 8,00
A05224c riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% di tegole nuove mq 26,30 12,10
A05225 |Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e

forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in

opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei

manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali

occorrenti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita:
A05225a riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 20% di coppi mq 26,30 12,10
A05225b riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 40% di coppi mq 33,50 15,40
A05225c riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% di coppi mq 48,80 22,40
A05226  Riparazione di manto di copertura di tetti con embrici e coppi “alla romana” a qualsiasi altezza e di

qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti

mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore.

Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la

posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita:
A05226a riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi mq 19,00 8,70
A05226b riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 40% di embrici e coppi mgq 29,20 13,40
A05226¢ riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% di embrici e coppi mq 38,90 17,90

BONIFICHE E RISANAMENTI




A05227

A05228

Intervento di bonifica su murature di qualsiasi materiale e spessore e a qualsiasi quota rispetto al
piano stradale realizzato mediante: esecuzione di fori, con profondita pari a circa il 90% dello
spessore della muratura, del diametro di mm da 22 a 30 e inclinato di circa 10° sull'orizzontale,
distanti circa 15 cm, disposti su due file parallele a distanza di cm 10 ed a quinconce; applicazione di
trasfusori idonei; trasfusione di prodotti ad azione sia chimica che fisica definitivamente stabili dopo il
trattamento ed atti a formare un consistente strato impermeabile all'interno della muratura stessa. E
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato al centimetro di spessore della

muratura i metro della stessa
uratura per ogni ro de e mxem 6,90

Microsabbiatura di intradossi di solai in legno, fino a completa asportazione delle tinteggiature o
vernici esistenti, previa rimozione di eventuali stucchi o intonaci da computarsi a parte. E compreso il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la microsabbiatura a regola d’arte. Valutazione al metro quadrato di
superficie lignea effettivamente trattata mq 31,40

3,74

17,00

A05229

A05229a

A05229b

A05230

A05231

A05232

Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante I'impiego di cemento speciale a
penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso. Da applicarsi a consistenza di
boiacca mediante I'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo
preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito:

all'interno, resistente alla controspinta fino a 1 atm, su supporti in calcestruzzo, con dosaggio di 3,5
kg al metro quadrato di prodotto compresa preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di
getto mq 31,40
all'esterno su supporti in calcestruzzo o intonaci cementizi, da interrare, mediante I'impiego di

cemento speciale in grado di resistere al rinterro con dosaggio di 1,5/2,5 kg al metro quadrato

compresa preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto etc. mq 24,70
Rivestimento termoisolante (Massetto per tetti e solai) con caratteristiche deumidificanti e

fonoassorbenti eseguito mediante la fornitura e posa in opera di premiscelato composto da sughero,

argilla e polveri diatomeiche. Caratteristiche minime principali:conduttivita termica A= 0,086 kcal/mh;

permeabilita al vapore acqueo p= 5; reazione al fuoco Classe 1.Sono comprese tutte le preparazioni

del supporto. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per superfici orizzontali

spessore minimo 4,0 cm. mq 41,30
Rivestimento sottocoppo idrorepellente, permeabile al vapore acqueo con funzione di

impermeabilizzante per pendenze normali, fornito e posto in opera. E compresa la preparazione del

supporto e la posa delle resine sintetiche all'acqua acril-siliconica da applicare a rullo o aerless. E

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Consumo di prodotto per metro

quadrato circa 2,0kg mq 14,80
Pulizia superficiale di opere in legno onde consentire trattamenti antiparassitari e consolidamenti

strutturali, da eseguire con aspiratore fino a completa asportazione di tutte le particelle polverulente o

con altri mezzi, con esclusione comunque di sistemi abrasivi che possano alterare I'aspetto esteriore

delle opere o la patinatura delle superfici. E compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E

esclusa la rimozione di macerie murarie o di altro genere

mq 13,70

17,00

13,40

22,40

8,00

8,10

A05233

A05234

Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire ad
immersione in vasca con l'impiego di prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di
0,250 It di prodotto per mq di superficie in legno da trattare. E compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata

mq 13,20
Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire a
pennello, a piu mani con prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di 0,250 It di
prodotto per mq di superficie in legno da trattare. E compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata
mq 22,90

7,80

13,50

A05235

Trattamento antiparassitario di prevenzione e cura per legname da costruzione, da eseguire con la
tecnica delle iniezioni con prodotto incolore ad azione prolungata, registrato dal Ministero della Sanitd
come antiparassitario specifico di prevenzione e cura compreso trattamento superficiale a pennello o
a spruzzo a piu mani fino ad assorbimento di 0,500 It di prodotto per mq di superficie in legno da
trattare. E compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea
effettivamente trattata mq 41,50

24,50

A05236

A05237

A05238

Trattamento antimuffa, antimuschio, antibattericida, alghicida mediante I'utilizzo di specifica soluzione
esente da acidi, solfati, cloro, diluenti e sostanze venefiche da applicare con spruzzino, a diretto
contatto con le parti contaminate, per una quantita di 200,00g/mq, senza |'asportazione degli
insediamenti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

mq 8,30
Trattamento ignifugante, antimuffa ed antitarlo del legno per parti non esposte direttamente alla
pioggia. La superficie da trattare deve essere assorbente e sgrassata, previa rimozione di eventuali
vecchie vernici presenti sulle superfici del legno da compensare a parte. Applicare due mani della
soluzione acquosa con opportuno dosaggio di sali di boro disciolti. Compresa la carteggiatura leggera
delle superfici prima dell’applicazione della seconda mano, e quanto altro occorre per avere il lavoro
finito a regola d’'arte mq 9,20
Trattamento ignifugante, antimuffa ed antitarlo del legno per interno ed esterno. La superficie da
trattare deve essere assorbente e sgrassata, previa rimozione di eventuali vecchie vernici presenti
sulle superfici del legno da compensare a parte. Applicare due mani di impregnante a base di
essenze vegetali con essiccativi presenti in concentrazione inferire allo 0.2%, diluito con circa il 20%
di balsamo di agrumi, contenente sali di boro disciolti negli opportuni dosaggi. Da applicare a
pennello, a spruzzo o in vasca. Compresa la carteggiatura leggera delle superfici prima
dell’applicazione della seconda mano, e quanto altro occorre per avere il lavoro finito a regola d’arte

mq 10,80

4,89

5,40

6,40




A05239  Pulizia di materiali di recupero da riutilizzare per le lavorazioni all'interno del cantiere. Sono compresi:
la bagnatura degli elementi lapidei e laterizi al fine di rendere piu facile la rimozione delle malte e
delle altre sostanze applicate sulla superficie; la rimozione di malte tenere con l'uso di spazzole di
saggina e/o di acciaio secondo il tipo di materiale da pulire; il trattamento con idoneo liquido
sgrassante ed atto a sciogliere i predetti residui posto sui manufatti o sui lapidei; il trattamento del
legno con prodotti antiparassitari ed antimuffa; la movimentazione all'interno del cantiere per
I'accatastamento e per I'uso il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale di risulta. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita:
A05239a coppi, embrici e tegole mq 13,60 8,00
A05239b |pianelle | mq 19,90/ 11,80
A05239c  mattoni mc 141,00 83,00
A05239d conci in pietra mc 84,00 49,50
A05239e travi principali e secondarie, travetti, architravi, etc. in legno mq 29,50 17,50
A06. CARPENTERIE METALLICHE E STRUTTURE MISTE ACCIAIO-CALCESTRUZZO € €m.m.
CARPENTERIE METALLICHE
A06001 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM,
UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformita alle norme vigenti. Sono compresi: gli
eventuali connettori, le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.EEifmmttes coommpressn quatto atho ammmne
per dare l'opera finita. Il peso & quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte:
A06001a in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 1,96 0,23
A06001b in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 1,97 0,23
A06001c |in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 1,99 0,23
A06001d in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 2,00 0,23
A06001e in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 2,01 0,23
A06001f in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 2,02 0,23
A06002 |Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. ‘ ‘
kg 0,90 0,45
A06003  Compenso per la fornitura in opera di manufatti in acciaio in quantita limitata, fino a 3000 kg kg 0,40 0,2
A06004  Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo angolare o della Serie
UPN, con nodi di tipo bullonato (con bulloni di qualsiasi classe) o saldato, forniti e posti in opera in
conformita alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre di attacco; il taglio a
misura; le forature; i calastrelli. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso
e quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che
verranno computati a parte:
A06004a in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 2,31 0,34
A06004b \in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 2,33\ 0,34
A06004c |in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 2,34 0,34
A06004d in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 2,35 0,34
A06004e in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 2,37 0,34
A06004f in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 2,39 0,34
A06005 Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
kg 0,90 0,45
A06006 Compenso per la fornitura in opera di manufatti in acciaio in quantita limitata, fino a 1000 kg kg 0,40 0,2
A06007 |Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di
acciaio, forniti e posti in opera in conformita alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali
connettori le piastre di attacco,iiftezzukdttidiiimraiaimes ity; il thgioamisus; | & ftowtres; |k flargs; 1
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Il peso & quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte:
A06007a in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 2,04 0,23
A06007b in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 2,05 0,23
A06007c |in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 2,06 0,23
A06007d in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 2,08 0,23
A06007e in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 2,09 0,23
A06007f |in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 2,10 0,23
A06008 |Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
kg 0,90 0,45
A06009 Compenso per la fornitura in opera di manufatti in acciaio in quantita limitata, fino a 3000 kg kg 0,40 0,2
A06010 |Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere,
scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo,
forniti e posti in opera in conformita alle norme vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a
misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso & quello effettivo a lavorazione
compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte:
A06010a in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 2,16 0,27
A06010b |in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 217 0,27
A06010c in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 2,18 0,27
A06010d |in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 2,19 0,27
A06010e in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 2,20 0,27
A06010f in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 2,21 0,27
A06011  Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
kg 0,90 0,45
A06012  Compenso per la fornitura in opera di manufatti in acciaio in quantita limitata, fino a 1000 kg kg 0,40 0,2




A06013  Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB,
HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformita alle norme vigenti. Sono compresi: gli
eventuali connettori, le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. Il peso & quello effettivo a lavorazione
compiuta. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita:

A06013a in acciaio S235 JOW - Classe di esecuzione EXC1 0 EXC2 kg 2,39 0,25
A06013b in acciaio S235 JOW - Classe di esecuzione EXC3 kg 2,42 0,25
A06013c in acciaio S355 JOW - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 2,50 0,25
A06013d |in acciaio S355 JOW - Classe di esecuzione EXC3 | kg | 2,51 0,25
A06014  Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni
kg 0,90 0,2
A06015  Compenso per la fornitura in opera di manufatti in acciaio in quantita limitata, fino a 1000 kg kg 0,40
A06016  Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a
caldo, forniti e posti in opera in conformita alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori,
le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldatura; etc. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Il
peso & quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature
che verranno computati a parte:
A06016a \tubolari senza saldatura,imamiaEo 2835 JR C I8 tasesdi diseseaianE XXCo BXXT2 \ kg \ 3,04\ 0,46
A06016b tubolari senza saldatura, in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 3,05 0,46
A06016c tubolari con saldatura, in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 2,48 0,46
A06016d tubolari con saldatura, in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 2,50 0,46
A06016e tubolari per travature reticolari, in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o0 EXC2 kg 3,39 0,46
A06016f tubolari per travature reticolari, in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 3,42 0,46
A06016g tubolari senza saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 3,20 0,46
A06016h tubolari senza saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 3,21 0,46
A06016i tubolari con saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 2,60 0,46
A06016j |tubolari con saldatura, in acciaio $275 JR - Classe di esecuzione EXC3 | kg | 2,62 0,46
A06016k |tubolari per travature reticolari, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 \ kg | 3,52 0,46
A06016l tubolari per travature reticolari, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 3,53 0,46
A06016m tubolari senza saldatura, in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o0 EXC2 kg 3,32 0,46
A06016n tubolari senza saldatura, in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 3,34 0,46
A060160 tubolari con saldatura in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 0 EXC2 kg 2,70 0,46
A06016p tubolari con saldatura in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 2,71 0,46
A06016q tubolari per travature reticolari in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 0 EXC2 kg 3,60 0,46
A06016r tubolari per travature reticolari in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 3,62 0,46
A06017 |Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. ‘ ‘ ‘
kg 0,90 0,45
A06018  Manufatti in acciaio per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e
travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e pianerottoli
in lamiera o grigliato, forniti e posti in opera in conformita alle norme vigenti. Sono compresi: le
piastre di base e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldatura; etc. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita
(compresa la eventuale ringhiera non artistica - vedi "Opere da fabbro"). Il peso & quello effettivo a
lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte:
A06018a in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 5,42 0,88
A06018b |in acciaio S235 JR CEisssaldessecnizinaERKG3 | kg | 5,45 0,88
A06018c |in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 5,47 0,88
A06018d in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 5,49 0,88
A06018e in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 5,49 0,88
A06018f in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 5,51 0,88
A06019  Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
kg 0,90 0,45
A06020 |Manufatti in acciaio per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e
travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e pianerottoli
in lamiera o grggliato, forniti e posti in opera in conformita alle norme vigenti. Sono compresi: le
piastre di base e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldatura; etc. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita
(compresa la eventuale ringhiera non artistica - vedi "Opere da fabbro"). Il peso & quello effettivo a
lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte:
A06020a in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 5,42 0,88
A06020b |in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 5,45 0,88
A06020c in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 5,47 0,88
A06020d in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 5,49 0,88
A06020e |in acciaio $355 JR - Classe di esecuzione EXC1 0 EXC2 | kg | 5,49 0,88
A06020f in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 5,51 0,88
A06021  Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni
kg 0,90 0,45

A06022 |Manufatti in acciaio per la realizzazione di scale del tipo a chiocciola, completi di gradini e in lamiera
o grigliato, forniti e posti in opera in conformita alle norme vigenti. Sono compresi: le piastre di base e
di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe)
o saldatura; etc. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita (compresa la
eventuale ringhiera non artistica - vedi "Opere da fabbro"). Il peso & quello effettivo a lavorazione
compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte:




A06022a in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o0 EXC2 kg 8,87 1,44
A06022b in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 8,89 1,44
A06022c in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 8,89 1,44
A06022d in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 8,92 1,44
A06022e |in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 kg 8,93 1,44
A06022f |in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 kg 8,94 1,44
A06023  Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni
kg 0,90 0,45
A06024 |Fornitura di tirafondi per I'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, in conformita alle norme vigenti,
realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualita, filettati in testa per
una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei
seguenti modi: ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; piastre
in ferro piatto saldate all'estremita inferiore dei tirafondi; barre in profilati UPN o HE collegate
all'estremita inferiore dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come dima
per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti
kg 4,46 1,17
A06025 |Compenso per ancoraggi di fondazione da installare in edifici esistenti e per eseguire
sopraelevazioni. kg 0,90 0,45
A06026  Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti e posti
in opera in conformita alle norme vigenti. Sono compresi: i tenditori e le piastre; il taglio a misura; la
filettatura; etc. Il peso & quello effettivo a lavorazione compiuta. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita kg 2,87 0,57
A06027  Compenso per ancoraggi di fondazione da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni
kg 0,90 0,45
A06028  Saldatura in opera di strutture metalliche in conformita alle norme vigenti, fatta eccezione per la
saldatura dei connettori. Sono compresi: attrezzatura e materiale di apporto ed oneri per controllo
saldatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:
A06028a |saldatura a cordoni d'angolo. cm3 0,21] 0,07
A06028b saldatura a completa penetrazione. cm3 0,25 0,08
A06029  Compenso per manufatti in acciaio calandrati in conformita alle norme vigenti
A06029a per dimensione massima trasversale fino a 400 mm kg 0,25
A06029b per dimensione massima trasversale oltre i 400 mm fino a 1000 mm kg 0,28
A06030 Compenso per manufatti in acciaio in grado JO in conformita alle norme vigenti kg 0,02
A06031  Compenso per manufatti in acciaio in grado J2 in conformita alle norme vigenti kg 0,02
STRUTTURE MISTE ACCIAIO-CALCESTRUZZO
A06032 |Travi tralicciate in struttura mista acciaio-calcestruzzo di categoria “A” (secondo le linee guida del
CSLLPP), conformi alla norma EN1090-1 e completamente autoportanti nelle fasi provvisionali di
posa (fino alla maturazione del getto collaborante) per la realizzazione di strutture sismoresistenti,
carpenteria metallica, opportunamente saldata, in acciaio liscio di qualita conformi alla UNI EN 10025
2, realizzata con profili tondi, quadri o piatti assemblati a struttura reticolare, con piatto sagomato
inferiore di larghezza variabile (sponde laterali da quotare a parte), correnti superiori e anime in profili
commerciali; inclusi mezzo di sollevamento, armature aggiuntive al nodo posate in acciaio ad
aderenza migliorata tipo B450C e trasporto con mezzi ordinari; escluso dalla voce la fornitura e posa
del conglomerato cementizio per la realizzazione del getto collaborante da contabilizzare a parte
t 4452,24 31,15
A06033 | Travi tralicciate in struttura mista acciaio-calcestruzzo di categoria “A” (secondo le linee guida del
CSLLPP) conformi lla norma EN1090-1 e completamente autoportanti nelle fasi provvisionali di posa
(fino alla maturazione del getto collaborante), per la realizzazione di strutture sismoresistenti;
carpenteria metallica, opportunamente saldata, in acciaio liscio di qualita conforme alla UNI EN
10025-2 realizzata con profili tondi, quadri o piatti assemblati a struttura reticolare, con basamento di
calcestruzzo armato vibrato al corrente inferiore realizzato in stabilimenti autorizzati ai sensi del p.to
11.8.4 del D.M. 17.01.2018, incluso mezzo di sollevamento, armature aggiuntive al nodo posate in
acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C e trasporto con mezzi ordinari; escluso il conglomerato
cementizio per la realizzazione del getto collaborante da contabilizzare a parte
t 4539,56 5,54
A06034 | Sovrapprezzo per fornitura di sponde sagomate saldate alla trave principale; inclusi tagli, fori e
quanto altro necessario per garantire la tenuta della sponda durante le fasi di cantiere:
A06034a altezze superiori ugualia 0,3 m mq 54,00
A06034b altezze inferioria 0,3 m mq 91,00
A06035 |Pilastri sismo-resistenti in struttura mista acciaio-calcestruzzo conformi alla norma EN1090-1,
costituiti da camicia esterna tubolare (UNI EN 10219-1), flange di base e di appoggio interpiano in
acciaio di qualita conformi alla UNI EN 10025-2, tirafondi di ancoraggio alla fondazione, dime di
prefissaggio, flange di unione ed eventuale gabbia interna in acciaio ad aderenza migliorata B450C,
predisposti per il riempimento con calcestruzzo, con saldature del manufatto a sezione circolare,
quadra o rettangolare e a spessore variabile in funzione delle massime sollecitazioni di progetto; i
pilastri sono, nolo mezzo di sollevamento, armature aggiuntive al nodo posate in acciaio ad aderenza
migliorata tipo B450C e trasporto f.co destino; escluso il conglomerato cementizio per la
realizzazione del getto collaborante da contabilizzare a parte:
A06035a per sezioni rettangolari o quadrate fino a 500 x 500 mm m 840,46 3,69
A06035b per sezioni tonde fino a diametro 406 mm m 610,23 3,69
A06035c per sezioni tonde fino a diametro 812 mm m 1603,25 3,69




A06036 |Pilastri in calcestruzzo armato centrifugato conformi alla UNI EN13225 realizzati in stabilimento in
elementi da uno, due o tre tronchi, con armatura interna ad aderenza migliorata tipo B450C e
dispositivi interpiano metallici saldati a regola d’arte, opportunamente dimensionati per trasmettere le
sollecitazioni alla sezione in c.a. centrifugato, confezionati con calcestruzzo centrifugato di classe
C70/85 o superiore, con dispositivi di interpiano possono essere costituiti da elementi metallici
ricavati da lamiere di acciaio da carpenteria di qualita conformi alla UNI EN 10025-2 oppure, in
abbinamento a solette piene o sostituite da ferri passanti in continuita con I'armatura interna dei
pilastri; completi di tirafondi di ancoraggio alla fondazione, dime di prefissaggio, flange di unione,
elementi metallici di supporto e giunzione delle travi; incluso nolo mezzo di sollevamento, armature
aggiuntive al nodo posate in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C e trasporto f.co destino;
escluso il conglomerato cementizio per la realizzazione del getto collaborante da contabilizzare a
parte:
A06036a per sezioni ovali 550 x 330 mm (i=3000 mm) m 806,30 3,69
A06036b per sezioni circolari fino a diametro 420 mm (i=3000 mm) m 578,60 3,69
A06036¢c per sezioni circolari fino a diametro 700 mm (i=3000 mm) m 1645,00 3,69
A06036d per sezioni rettangolari fino a 500 x 300 mm (i=3000 mm) m 657,03 3,69
A06036e per sezioni quadrate fino a 500 x 500 mm (i=3000 mm) m 1080,81 3,69
TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO
A06037 |Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per I'eliminazione grossolana della ruggine e
delle scaglie di laminazione kg 0,09 0,06
A06038  Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63:
A06038a grado di pulitura SA 2. kg 0,12 0,08
A06038b grado di pulitura SA 2,5. kg 0,25 0,17
A06038c grado di pulitura SA 3. kg 0,42 0,28
A06039  Mano di fondo con minio oleofenolico spess. 30/40 micron kg 0,15 0,05
A06040  Mano intermedia di minio oleofenolico spess. 35 micron kg 0,15 0,05
A06041  Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron
kg 0,18 0,06
A06042 |Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron kg 0,15 0,05
A06043 | Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron
kg 0,15 0,05
A06044  Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50 micron kg 0,23 0,07
A06045 Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron
kg 0,18 0,06
A06046  Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da realizzare in opera, dopo avere effettuato
gli opportuni ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante
le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron kg 0,18 0,06
A06047 |Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il
lavoro finito.
A06047a per immersione di strutture pesanti maggiori di 80 kg kg 0,35
A06047b per immersione di strutture leggere. kg 0,50
A06047c per immersione di lamiere e tubi pesanti maggiori di 80 kg kg 0,50
A06047d perimmersione di lamiere e tubi leggeri. kg 0,60
A07. STRUTTURE COSTRUTTIVE IN LEGNO € €m.m.
AVVERTENZE
Per tutti i prodotti a base di legno, considerati nel presente elenco prezzi, si richiede attestazione che
il prodotto fornito sia certificato PEFC o FSC di un dato valore. Dmaeh essseei mothesiimdd azttwiil
riferimento della certificazione con Catena di Custodia (C.0.C. - Chain of Custody) PEFC o FSC.
Copia della certificazione con Catena di Custodia (C.0.C. - Chain of Custody) PEFC o FSC dovra
essere presentata quando richiesta dalla D.L. Tutti i prezzi di seguito esposti appartenenti a questo
settore seguono gli standard ARCA (ARchitettura Comfort Ambiente) o altri equivalenti.
STRUTTURE A TELAIO PORTANTE - ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI - PILASTRI
A07001 |Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista
piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 14081-1
(Strutture di legno - Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza -
Parte 1: requisiti generali) o UNI EN 14080 (Strutture di legno - Legno lamellare incollato e legno
massiccio incollato - requisiti) come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione
sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la
movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra
prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal
progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica
del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i
protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dallaD.L.:
A07001a |abete e pino massello mc 1.410,00 222,92
A07001b abete e pino giuntato mc 881,25 144,90
A07001c abete e pino lamellare incollato mc 1.251,38 205,76
A07001d abete e pino bilama incollato mc 1.128,00 185,47
A07001e abete e pino trilama incollato mc 1.022,25 168,09
A07001f douglas massello mc 2.951,16 466,59
A07001g douglas giuntato mc 1.844,48 303,28
A07001h douglas lamellare incollato mc 2.619,16 430,66
A07001i  douglas bilama incollato mc 2.360,93 388,20
A07001j douglas trilama incollato mc 2.139,59 351,81
AD7001k larice massello I me 201116/ 3417 Q7




A07001I larice giuntato mc 1.256,98 198,73
A07001m larice lamellare incollato mc 1.784,91 293,49
A07001n |larice bilama incollato mc 1.608,93 264,55
A070010 |larice trilama incollato mc 1.458,09 239,75
A07001p castagno massello mc 2.688,84 340,09
A07001q rovere massello mc 2.732,56 328,34
A07002  Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per pilastri in legno di cui alla voce A07001 a sezione

rotonda:
A07002a abete e pino massello mc 155,98 24,66
A07002b |abete e pino giuntato mc 96,95 15,94
A07002c abete e pino lamellare incollato mc 138,62 22,79
A07002d abete e pino bilama incollato mc 124,66 20,50
A07002e abete e pino trilama incollato mc 113,43 18,65
A07002f douglas massello mc 325,25 51,42
A07002g douglas giuntato mc 203,07 33,39
A07002h douglas lamellare incollato mc 288,51 47,44
A07002i douglas bilama incollato mc 260,59 42,85
A07002j douglas trilama incollato mc 235,99 38,80
A07002k larice massello mc 221,75 35,06
A07002| |larice giuntato mc 138,83 21,95
A07002m larice lamellare incollato mc 197,20 32,42
A07002n larice bilama incollato mc 177,41 29,17
A070020 larice trilama incollato mc 161,20 26,51
A07002p castagno massello mc 296,18 37,46
A07002q rovere massello mc 300,80 36,14
A07003 | Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per pilastri in legno di abete, douglas o pino di cui alla

voce A07001 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) €

all'umidita superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di

applicazione in classe di rischio 3 e 4:
A07003a \applicazione a pennello, spazzola o rotolo \ mq 13,48\ 1,45
A07003b applicazione per irroramento sotto tunnel mq 21,94 1,53
A07003c applicazione per immersione con inumidimento breve mq 35,45 2,47
A07003d applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto mq 54,53 4,48
A07003e applicazione in autoclave vuoto e pressione mq 78,23 5,44

Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per pilastri in

legno di cui alla voce A07001, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338 e 14080:
A07004 legno massello di conifera:
A07004a |resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 | mc 562,44/
A07004b resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35 mc 562,44
A07005 legno incollato di conifera:
A07005a resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C mc 193,16
AQ07005b resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h mc 251,34
A07005c resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C mc 293,68
A07005d resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h mc 353,18
A07005e resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C mc 792,84
AO07005f resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h mc 904,75
A07006 legno massello di latifoglia:
A07006a |resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe D35 mc 214,92
A07006b resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe D40 mc 279,65
A07006c resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe D50 mc 326,76
A07006d resistenza caratteristica a flessione 60 MPa - classe D60 mc 392,97
A07006e resistenza caratteristica a flessione 70 MPa - classe D70 mc 882,16

Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per pilastri in

legno di cui alla voce A07001, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 14080:
A07007 legno massello di conifera:
A07007a resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14 mc 437,45
A07007b |resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16 mc 437,45‘
A07007c |resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18 mc 216,35
A07007d resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20 mc 216,35
A07008 legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe

GL24C mc 49,23

STRUTTURE A TELAIO PORTANTE - ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI - TRAVI
A07009 |Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in

vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 14080 o

14081 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza

caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del

cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il

controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi

nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta

differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio

stabiliti nel C.S.AodallaD.L.:
A07009a abete e pino massello mc 1.614,27 265,43
A07009b abete e pino giuntato mc 1.031,36 176,11
A07009c abete e pino lamellare incollato mc 1.362,87 232,71
A07009d abete e pino bilama incollato mc 1.317,81 225,02
A07009e abete e pino trilama incollato mc 1.194,28 203,92
AD7009f | doualas massello me 22986 15/ 540 33




A07009g douglas giuntato mc 2.159,49 368,74
A07009h douglas lamellare incollato mc 2.937,72 501,62
A07009i douglas bilama incollato mc 2.766,51 472,38
A07009] douglas trilama incollato mc 2.469,45 421,66
A07009k larice massello mc 2.255,18 370,81
A07009I larice giuntato mc 1.376,77 226,38
A07009m larice lamellare incollato mc 1.997,49 341,07
A07009n larice bilama incollato mc 1.799,07 307,19
A070090 larice trilama incollato mc 1.650,96 281,90
A07009p |castagno massello mc 3.014,38| 400,33
A07009q rovere massello mc 3.200,67 404,83
A07010  Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per travi in legno di cui alla voce A07009 a sezione

rotonda:
A07010a abete e pino massello mc 160,85 26,45
A07010b abete e pino giuntato mc 103,03 17,59
A07010c abete e pino lamellare incollato mc 148,46 25,35
A07010d abete e pino bilama incollato mc 131,47 22,45
A07010e abete e pino trilama incollato mc 121,95 20,82
A07010f douglas massello mc 350,11 57,57
A07010g |douglas giuntato mc 222,24 37,95
A07010h douglas lamellare incollato mc 318,64 54,41
A07010i douglas bilama incollato mc 292,54 49,95
A07010j douglas trilama incollato mc 246,73 42,13
A07010k larice massello mc 235,63 37,25
A07010l larice giuntato mc 155,87 24,64
A07010m larice lamellare incollato mc 210,39 35,92
A07010n larice bilama incollato mc 185,79 31,72
A070100 larice trilama incollato mc 175,25 29,92
A07010p \castagno massello \ mc 314,35\ 41,75
A07010q rovere massello | mc 312,31| 39,50
A07011  Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per travi in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce

A07009 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e

all'umidita superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di

applicazione in classe di rischio 3 e 4:
A07011a applicazione a pennello, spazzola o rotolo mq 13,48 1,45
A07011b applicazione per irroramento sotto tunnel mq 21,94 1,53
A07011c applicazione per immersione con inumidimento breve mq 35,45 2,47
A07011d applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto mq 54,53 4,48
A07011e \applicazione in autoclave vuoto e pressione \ mq 78,23\ 5,44

Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per travi in

legno di cui alla voce A07009, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338 e 14080:
A07012 legno massello di conifera:
A07012a resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 mc 590,72
A07012b resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35 mc 618,89
A07013 legno incollato di conifera:
A07013a resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C mc 200,79
A07013b resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h mc 268,54
A07013c |resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C mc 322,81/
A07013d resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h mc 379,72
A07013e resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C mc 823,04
A07013f resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h mc 934,82
A07014  legno massello di latifoglia:
A07014a resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe D35 mc 237,03
A07014b resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe D40 mc 291,73
A07014c resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe D50 mc 339,48
A07014d resistenza caratteristica a flessione 60 MPa - classe D60 mc 417,61
A07014e |resistenza caratteristica a flessione 70 MPa - classe D70 mc 925,52

Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per travi in legno

di cui alla voce A07009, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338 e 14080:
A07015 legno massello di conifera:
A07015a resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14 mc 477,68
A07015b resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16 mc 472,54
A07015c resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18 mc 231,03
A07015d resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20 mc 222,20
A07016 |legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe

GL24C mc 53,63

STRUTTURE A TELAIO PORTANTE - ELEMENTI COSTRUTTIVI - IRRIGIDIMENTI
A07017 |Elementi di irrigidimento a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista

piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 14080 come
previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a
flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il
montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e
accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i
piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o
dallaD]| -




A07017a abete e pino massello mc 1.409,11 231,70
A07017b abete e pino giuntato mc 880,36 150,32
A07017c abete e pino lamellare incollato mc 1.250,46 213,52
A07017d abete e pino bilama incollato mc 1.127,02 192,44
A07017e abete e pino trilama incollato mc 1.021,29 174,39
A07017f douglas massello mc 2.950,24 485,10
A07017g douglas giuntato mc 1.843,50 314,78
A07017h douglas lamellare incollato mc 2.618,22 447,06
A07017i  douglas bilama incollato mc 2.359,97 402,97
A07017j |douglas trilama incollato mc 2.138,66 365,18
A07017k larice massello mc 2.010,28 330,54
A070171 larice giuntato mc 1.256,02 206,52
A07017m larice lamellare incollato mc 1.784,00 304,62
A07017n larice bilama incollato mc 1.607,95 274,56
A070170 larice trilama incollato mc 1.457,10 248,80
A07017p castagno massello mc 2.687,89 356,97
A07017q rovere massello mc 2.731,65 345,51
A07018 | Sovrapprezzo per elementi di irrigidimento in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A07017

per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all’'umidita

superiore a quella di un legno naturalmente durevole, ttegttamesTito uttilzzto e | czesn di i i ez e

in classe di rischio 3 e 4:
A07018a applicazione a pennello, spazzola o rotolo mq 13,48 1,45
A07018b applicazione per irroramento sotto tunnel mq 21,94 1,53
A07018c applicazione per immersione con inumidimento breve mq 35,45 2,47
A07018d applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto mq 54,53 4,48
A07018e applicazione in autoclave vuoto e pressione mq 78,23 5,44

Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui

alla voce A07017, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338 e 14080:
A07019 \Iegno massello di conifera: \ \
A07019a |resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 | mc 590,72
A07019b resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35 mc 618,89
A07020 legno incollato di conifera:
A07020a resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C mc 200,79
A07020b resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h mc 268,54
A07020c resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C mc 322,81
A07020d resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h mc 379,72
A07020e resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C mc 823,04
A07020f resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h mc 934,82
A07021 |legno massello di latifoglia: \
A07021a resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe D35 mc 237,03
A07021b resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe D40 mc 291,73
A07021c resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe D50 mc 339,48
A07021d resistenza caratteristica a flessione 60 MPa - classe D60 mc 417,61
A07021e resistenza caratteristica a flessione 70 MPa - classe D70 mc 925,52

Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui

alla voce A07017, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338 e 14080:
A07022 legno massello di conifera:
A07022a resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14 mc 477,68
A07022b |resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16 mc 472,54
A07022c resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18 mc 231,03
A07022d resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20 mc 222,20
A07023 legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe

GL24C mc 53,63
A07024 |Elementi di irrigidimento in acciaio zincato posati a croce di sant'andrea e fissati alla struttura

orizzontale in legno, di sezione adeguata compresi gli oneri per la posa a livello e gli oneri per

l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili, gli oneri per il trasporto e la movimentazione

nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione

compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista.

Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, pulizia la finale, il trasporto a discarica del materiale

di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di

montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.:
A07024a acciaio S235, tensione di snervamento 235 MPa kg 6,35 0,84
A07024b acciaio S275, tensione di snervamento 275 MPa kg 6,40 0,81
A07024c acciaio S355, tensione di snervamento 355 MPa kg 7,05 0,80
A07024d acciaio S450, tensione di snervamento 450 MPa kg 7,55 0,76

STRUTTURE A TELAIO PORTANTE - ELEMENTI COSTRUTTIVI INCLINATI - STRUTTURE NON

SPINGENTI
A07025 |Capriata, composta da una catena, un monaco, due puntoni e due saette, di legno massello o

lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla

norma UNI EN 14080 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica,

resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione

nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione

compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista.

Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, pulizia la finale, il trasporto a discarica del materiale

di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di

montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.:
AO7025a |abete e nino massello mc 1 691 29 267 40




A07025b abete e pino giuntato mc 1.091,82 179,52
A07025c abete e pino lamellare incollato mc 1.488,45 244,74
A07025d abete e pino bilama incollato mc 1.389,78 228,52
A07025e abete e pino trilama incollato mc 1.177,95 193,69
A07025f douglas massello mc 3.546,74 560,75
A07025g douglas giuntato mc 2.300,89 378,33
A07025h douglas lamellare incollato mc 3.079,57 506,36
A07025i douglas bilama incollato mc 2.715,25 446,46
A07025j douglas trilama incollato mc 2.618,81 430,60
A07025k |larice massello mc 2.410,35 381,08
A07025| larice giuntato mc 1.535,97 242,84
A07025m larice lamellare incollato mc 2.181,21 358,65
A07025n larice bilama incollato mc 1.965,57 323,19
A070250 larice trilama incollato mc 1.778,01 292,35
A07025p castagno massello mc 3.155,27 399,09
A07025q rovere massello mc 3.326,66 399,73
A07026 | Sovrapprezzo per capriate in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A07025 per trattamento

preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all’'umidita superiore a quella

di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio

3ed:
A07026a applicazione a pennello, spazzola o rotolo mq 13,48 1,45
A07026b applicazione per irroramento sotto tunnel mq 21,94 1,53
A07026c applicazione per immersione con inumidimento breve mq 35,45 2,47
A07026d applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto mq 54,53 4,48
A07026e applicazione in autoclave vuoto e pressione mq 78,23 5,44

Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di capriate in legno di cui alla voce A07025,

identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338 e 14080:
A07027 legno massello di conifera:
A07027a |resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 | mc 590,72
A07027b |resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35 | mc 618,89)
A07028 legno incollato di conifera:
A07028a resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C mc 200,79
A07028b resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h mc 268,54
A07028c resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C mc 322,81
A07028d resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h mc 379,72
A07028e resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C mc 823,04
A07028f resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h mc 934,82
A07029 legno massello di latifoglia:
A07029a |resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe D35 mc 237,03
A07029b resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe D40 mc 291,73
A07029c resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe D50 mc 339,48
A07029d resistenza caratteristica a flessione 60 MPa - classe D60 mc 417,61
A07029e resistenza caratteristica a flessione 70 MPa - classe D70 mc 925,52

Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di capriate in legno di cui alla voce A07025,

identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338 e 14080:
A07030 legno massello di conifera:
A07030a resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14 mc 477,68
A07030b resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16 mc 472,54
A07030c |resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18 mc 231,03
A07030d resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20 mc 222,20
A07031 legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe

GL24C mc 53,63
A07032 | Struttura monolitica non spingente, detta “Trave Boomerang”, di legno lamellare, con superfici in vista

piallate, di sezione adeguata opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 14080 come

previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a

flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il

montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e

accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i

piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e

quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o

dallaD.L.:
A07032a abete e pino lamellare incollato mc 1.527,36 202,84
A07032b larice lamellare incollato mc 2.235,74 282,78
A07032c douglas lamellare incollato mc 3.427,15 411,80
A07033 |Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per travi in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce

A07032 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e

all’'umidita superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di

applicazione in classe di rischio 3 e 4:
A07033a applicazione a pennello, spazzola o rotolo mq 15,64 1,68
A07033b applicazione per irroramento sotto tunnel mq 26,64 1,85
A07033c applicazione per immersione con inumidimento breve mq 42,50 2,96
A07033d applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto mq 66,95 5,50
A07033e applicazione in autoclave vuoto e pressione mq 92,00 6,40
A07034  Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per travi di cui

alla voce A07032 identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338 e 14080, legno incollato di

conifera:
A07034a resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C mc 200,79
AD7034b |resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - | amellare omoaeneo classe Gl 28h mc 268 54|




A07034c resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C mc 322,81
A07034d resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h mc 379,72
A07034e resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C mc 823,04
A07034f resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h mc 934,82
A07035 Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per travi di cui

alla voce A07032 identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338 e 14080, legno incollato di

conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C

mc 53,63

STRUTTURE TIPO "PLATFORM FRAME" - ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI - MONTANTI E

SPALLETTE
A07036 |Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista

piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 14080 o 14081

come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a

flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il

montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di incastro e

accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi

forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia

finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito

a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.:
A07036a abete e pino massello mc 1.385,27 262,82
A07036b abete e pino giuntato mc 859,03 157,55
A07036c abete e pino lamellare incollato mc 1.180,46 231,43
A07036d abete e pino bilama incollato mc 1.102,47 216,14
A07036e abete e pino trilama incollato mc 954,82 181,15
A07036f douglas massello mc 2.730,24 483,46
A07036g douglas giuntato mc 1.699,83 322,50
A07036h douglas lamellare incollato mc 2.476,41 485,49
A07036i \douglas bilama incollato mc 2.129,95\ 404,10
A07036] |douglas trilama incollato mc 2.052,40| 389,39
A07036k larice massello mc 1.944,95 344,40
A07036l larice giuntato mc 1.249,19 237,00
A07036m larice lamellare incollato mc 1.647,23 302,10
A07036n larice bilama incollato mc 1.474,55 270,43
A070360 larice trilama incollato mc 1.334,71 253,23
A07037 |Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per montanti e spallette in legno di abete, douglas o pino

di cui alla voce A07036 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici

(insetti, funghi) e all'umidita superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento

utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4:
A07037a applicazione a pennello, spazzola o rotolo mq 13,48 1,45
A07037b applicazione per irroramento sotto tunnel mq 21,94 1,53
A07037c applicazione per immersione con inumidimento breve mq 35,45 2,47
A07037d applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto mq 54,53 4,48
A07037e applicazione in autoclave vuoto e pressione mq 78,23 5,44

Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per montanti e

spallette di cui alla voce A07036, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338 e 14080:
A07038 legno massello di conifera:
A07038a |resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 mc 518,92
A07038b resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35 mc 525,63
A07039 legno incollato di conifera:
A07039a resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C mc 192,21
A07039b resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h mc 238,70
A07039c resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C mc 285,60
A07039d resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h mc 324,12
A07039e resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C mc 764,51
A07039f resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h mc 876,86

Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per montanti e

spallette in legno di cui alla voce A07036, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338 e

14080:
A07040 legno massello di conifera:
A07040a resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14 mc 410,72
A07040b resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16 mc 395,67
A07040c resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18 mc 198,63
A07040d resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20 mc 200,87
A07041 legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe

GL24C mc 45,28

STRUTTURE TIPO "PLATFORM FRAME" - ELIENIENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTAILI -
TRAVERSI ED ARCHITRAVI




A07042 |Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in

vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 14080 o

14081 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza

caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del

cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di incastro e

accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi

forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia

finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito

a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.:
A07042a abete e pino massello mc 1.578,54 309,47
A07042b abete e pino giuntato mc 983,98 199,13
A07042c abete e pino lamellare incollato mc 1.327,71 277,09
A07042d abete e pino bilama incollato mc 1.304,97 264,09
A07042e abete e pino trilama incollato mc 1.126,15 227,90
A07042f douglas massello mc 3.072,24 602,30
A07042g douglas giuntato mc 2.001,80 405,11
A07042h douglas lamellare incollato mc 2.750,28 573,97
A07042i douglas bilama incollato mc 2.709,01 531,09
A07042] |douglas trilama incollato mc 2.274,97| 446,00
A07042k |larice massello mc 2.152,63 394,79
A070421 larice giuntato mc 1.251,63 253,29
A07042m larice lamellare incollato mc 1.851,85 351,34
A07042n larice bilama incollato mc 1.733,84 350,88
A070420 larice trilama incollato mc 1.610,20 336,04
A07043 |Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per traversi ed architravi in legno di abete, douglas o pino

di cui alla voce A07042 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici

(insetti, funghi) e all'umidita superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento

utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4:
A07043a \applicazione a pennello, spazzola o rotolo mq 13,48\ 1,45
A07043b applicazione per irroramento sotto tunnel mq 21,94 1,53
A07043c applicazione per immersione con inumidimento breve mq 35,45 2,47
A07043d applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto mq 54,53 4,48
A07043e applicazione in autoclave vuoto e pressione mq 78,23 5,44

Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per traversi ed

architravi in legno di cui alla voce A07042, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338 e

14080:
A07044 legno massello di conifera:
A07044a |resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 mc 566,48
A07044b resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35 mc 601,60
A07045 legno incollato di conifera:
A07045a resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C mc 199,36
A07045b resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h mc 241,85
A07045c resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C mc 315,52
A07045d resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h mc 345,82
A07045e resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C mc 773,11
A07045f resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h mc 865,55

Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per traversi ed

architravi in legno di cui alla voce A07042,icbsntiffozeta sesmvdioi i preraamedtridis i mommaa W W 3B e

14080:
A07046 legno massello di conifera:
A07046a resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14 mc 457,18
A07046b resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16 mc 431,57
A07046c resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18 mc 227,65
A07046d resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20 mc 217,74
A07047  legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe

GL24C mc 48,52

STRUTTURE TIPO "PLATFORM FRAME" - ELEMENTI COSTRUTTIVI - ASTE DI

IRRIGIDIMENTO
A07048 |Elementi di irrigidimento a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista

piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 14080 come

previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a

flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il

montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di incastro e

accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi

forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia

finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito

a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S_.A o dalla D.L.:
A07048a abete e pino massello mc 1.409,11 231,70
A07048b abete e pino giuntato mc 880,36 150,32
A07048c abete e pino lamellare incollato mc 1.250,46 213,52
A07048d abete e pino bilama incollato mc 1.127,02 192,44
A07048e abete e pino trilama incollato mc 1.021,29 174,39
A07048f douglas massello mc 2.950,24 485,10
A07048g douglas giuntato mc 1.843,50 314,78
A07048h douglas lamellare incollato mc 2.618,22 447,06
A07048i |doualas bilama incollato me 2 250 07| 402 97




A07048j douglas trilama incollato mc 2.138,66 365,18
A07048k larice massello mc 2.010,28 330,54
A07048I larice giuntato mc 1.256,02 206,52
A07048m larice lamellare incollato mc 1.784,00 304,62
A07048n larice bilama incollato mc 1.607,95 274,56
A070480 larice trilama incollato mc 1.457,10 248,80
A07049 |Sovrapprezzo per elementi di irrigidimento in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A07048

per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all’'umidita

superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione

in classe di rischio 3 e 4:
A07049a applicazione a pennello, spazzola o rotolo mq 13,48 1,45
A07049b applicazione per irroramento sotto tunnel mq 21,94 1,53
A07049c applicazione per immersione con inumidimento breve mq 35,45 2,47
A07049d applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto mq 54,53 4,48
A07049e applicazione in autoclave vuoto e pressione mq 78,23 5,44

Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui

alla voce AQ7048, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338 e 14080:
A07050 legno massello di conifera:
A07050a resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30 mc 566,48
A07050b |resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35 mc | 601,60/
A07051 legno incollato di conifera:
A07051a resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C mc 199,36
A07051b resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h mc 241,85
A07051c resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C mc 315,52
A07051d resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h mc 345,82
A07051e resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C mc 773,11
A07051f resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h mc 865,55

Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui

alla voce A07048, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338 e 14080:
A07052 |legno massello di conifera: \ \ \
A07052a resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14 mc 457,18
A07052b resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16 mc 431,57
A07052c resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18 mc 227,65
A07052d resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20 mc 217,74
A07053 legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe

GL24C mc 48,52
A07054 |Elementi di irrigidimento in acciaio zincato posati a croce di sant'andrea e fissati alla struttura

orizzontale in legno, di sezione adeguata, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione

nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni

di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di

elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro

interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant‘altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Si

intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e gli oneri per l'infissione

inclusa la relativa attrezzatura e utensili:
A07054a acciaio S235, tensione di snervamento 235 MPa kg 6,35 0,85
A07054b acciaio S275, tensione di snervamento 275 MPa kg 6,40 0,89
A07054c acciaio S355, tensione di snervamento 355 MPa kg 7,05 1,30
A07054d |acciaio S450,tersmrediisramameTtn/HDNRa | kg | 7,55 1,61

STRUTTURE TIPO "PLATFORM FRAME" - ELEMENTI COSTRUTTIVI - PANNELLI DI

IRRIGIDIMENTO
A07055 |Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato etc., resi solidali al telaio con

apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre), inclusi gli oneri per il trasporto e la

movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi

eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e

accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i

piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e

quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o

dalla D.L. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e gli oneri per

l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili. Sono inoltre compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi e

i fori per porte e finestre:
A07055a con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12 mm mq 22,62 5,15
A07055b con due fogli di OSB/3 su entrambi i lati della parete, coibentazione termoacustica piena interna in

lana minerale, densita fino a 60 kg/mc non compresa mq 45,23 10,30
A07055c con un foglio di OSB/4, parete montata aperta su un lato mq 23,50 5,05
A07055d |con due fogli di OSB/4 su entrambi i lati della parete, coibentazione termoacustica piena interna in

lana minerale, densita fino a 60 kg/mc non compresa mq 47,00 10,11
A07055e con un foglio di multistrato, parete montata aperta su un lato mq 30,40 5,19
A07055f | con due fogli di multistrato sui due lati della parete, coibentazione termoacustica piena interna in lana

minerale densita fino a 60 kg/mc non compresa mq 60,81 10,38
A07055g con un tavolato grezzo di abete, douglas e pino posato orizzontale mq 35,32 6,92
A07055h con due tavolati sui lati grezzi di abete, douglas e pino posato orizzontale, coibentazione

termoacustica piena interna in lana minerale densita fino a 60 kg/mc non compresa mq 70,64 13,85
AO07055i con un tavolato grezzo di abete, douglas e pino inclinato a 45° mq 39,54 9,50
A07055] con due tavolati sui lati grezzi di abete, douglas e pino inclinato a 45°, coibentazione termoacustica

piena interna in lana minerale densita fino a 60 kg/mc non compresa mq 79,08 19,00




Sovrapprezzo per incremento di spessore dei pannelli di OSB di cui alla voce A07055 per spessori
superioria 12 mm:

A07056 OSB/3:
A07056a 15 mm mq 1,85
A07056b 18 mm mq 3,75
A07056¢c |22 mm mq 6,20
A07056d |25 mm mq 8,10
A07056e 30 mm mq 12,30
A07057 OSB/4:
A07057a |15 mm | mg | 2,00
A07057b 18 mm mq 4,05
A07057c 22 mm mq 6,75
A07057d 25 mm mq 8,80
A07057e 30 mm mq 12,20
STRUTTURE TIPO "PLATFORM FRAME" - ELEMENTI COSTRUTTIVI - PARETI
PREASSEMBLATE INTELAIATE
A07058 |Pareti a telaio in montanti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, douglas e pino
costituite da montanti e traversi di sezione 12 x 8 cm disposti ad interasse 55 + 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso
solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, vitii, cambre), coibentazione
termoacustica piena interna in lana minerale densita fino a 60 kg/mc, inclusi gli oneri per il trasporto e
la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi
eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e
accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i
piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o
dalla D.L. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e gli oneri per
l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili. Sono inoltre compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi e
i fori per porte e finestre:
A07058a con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, coibentazione termoacustica piena interna
in lana minerale, densita fino a 60 kg/mc fornita da montare mq 170,91 17,29
A07058b con due fogli su entrambi i lati della parete di OSB/3, coibentazione termoacustica piena interna in
lana minerale, densita fino a 60 kg/mc mq 191,46 24,22
A07058c con un foglio di OSB/3 esterno e un foglio di fibrogesso interno, coibentazione termoacustica piena
interna in lana minerale, densita fino a 60 kg/mc fornita da montare mq 203,96 29,67
A07058d |con due fogli sui due lati della parete di fibrogesso, coibentazione termoacustica piena interna in lana ‘ ‘
minerale densita fino a 60 kg/mc mq 216,46 34,22
A07058e con un tavolato grezzo di abete, douglas e pino posato orizzontale, coibentazione termoacustica
piena interna in lana minerale, densita fino a 60 kg/mc fornita da montare mq 181,54 19,52
A07058f con due tavolati sui lati grezzi di abete, douglas e pino posato orizzontale, coibentazione
termoacustica piena interna in lana minerale densita fino a 60 kg/mc non compresa mq 216,86 20,57
A07058g con un tavolato grezzo di abete, douglas e pino inclinato a 45°, coibentazione termoacustica piena
interna in lana minerale, densita fino a 60 kg/mc fornita da montare mq 185,76 22,32
A07058h con due tavolati sui lati grezzi di abete, douglas e pino inclinato a 45°, coibentazione termoacustica
piena interna in lana minerale densita fino a 60 kg/mc mq 225,30 29,92
A07059 |Sovrapprezzo per incremento di spessore dei montanti di cui alla voce A07058 per spessori dei
montanti superiori a 10 cm, per ogni centimetro in pit nello spessore nominale déi montanti nella
dimensione ortogonale al piano della parete:
A07059a abete e pino massello mag/cm 6,20
A07059b abete e pino lamellare incollato mag/cm 5,50
A07060 Sovrapprezzo alla voce A07058 per variazione della natura dell'isolante, spessore a saturare la
cassamorta del pannello:
A07060a isolante termoacustico interno con fibra di legno o canapa, densita fino 60 a kg/mc mq 1,47
A07060b isolante termoacustico interno con pannello di sughero biondo naturale agglomerato, densita da 170
a 200 kg/mc mq 64,84
A07060c |isolante termoacustico interno con pannello di lana vergine o rigenerata, compattata a caldo, con ‘ ‘ ‘
densita da 60 a 100 kg/mc mq 4,40
STRUTTURE A SETTI TIPO "CROSS-LAM" - ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI
A07061  Cordolo murario di rialzo ad una testa, con funzione di appoggio giuntato per il posizionamento di
radice o banchina, costituito da mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm), distanziati I'uno
dall'altro 75 cm e riempimento a spessore della luce tra essi, successivo alla posa della trave, tramite
malta tixotropica m 11,90 2,86
A07062 | Guaina bituminosa elastomerica da posarsi a caldo su cordolo in cemento armato o muratura a
protezione dall'umidita residua e di risalita dei pannelli costituenti le pareti verticali da installarsi
successivamente sul cordolo. E' compreso quanto necessario a stabilire la perfetta orizzontalita della
struttura e I'adeguato accoppiamento con la parete in legno mq 16,00 3,85
A07063 Nastro tagliamuro in EPDM accoppiato a due strisce in schiuma PUR, dotato di banda adesiva per
I'avvolgimento esterno del bordo inferiore nell'attacco a terra della parete lignea a garanzia di tenuta
all'aria e a protezione dall'umidita di risalita, anche su superfici non perfettamente regolari:
A07063a larghezza 250 mm per pareti esterne m 5,83 0,55
A07063b larghezza 100 mm per pareti interne m 8,44 0,27
A07064  Guaina tagliamuro butilica adesiva, montata su tessuto non tessuto in PP, per I'avvolgimento esterno

AND70RAA

del bordo inferiore nell'attacco a terra della parete lignea a protezione dall'umidita di risalita su
elementi di banchina o sottofondi piani, su elementi prefabbricati in falegnameria:
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A07064b larghezza 330 mm per pareti interne m 10,60 0,54
A07065 Banchina (radice) in legno lamellare di larice ancorata, tramite barre filettate passanti e resina

chimica, alla sotto-struttura in cemento armato o mattoni, a costituzione di piano di appoggio

orizzontale e a protezione dall'umidita delle sezioni di testa delle lamelle costituenti le pareti verticali

compresa ogni lavorazione di taglio, di scanalatura superiore per alloggio della/e striscia/e di pannello

multistrato, il suo posizionamento e ogni preforatura necessaria alla corretta messa in opera delle

giunzioni metalliche la cui fornitura & da valutarsi a parte:
A07065a sezione 80 x 80 mm m 15,76 6,08
A07065b sezione 80 x 100 mm m 17,19 6,09
A07065c |sezione 80 x 120 mm m 19,98 6,44
A07065d sezione 100 x 160 mm m 29,25 7,21

Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso,

incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa

meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse trasversale

del pannello, larghezza 245 + 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidita del legno al momento

della posa in opera: 12+ 2%; tolleranza + 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e

2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza meccanica pari a C24-S10;

qualita della faccia superficiale in classe C (Non a Vista) come definita dalla norma EN 13017-1; colla

adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301. Sono compresi nel prezzo le

lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali

con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il

trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato

ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal

produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del

materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i

protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.:
A07066 |pannello a tre strati:
A07066a spessore totale del pannello pari a 60 mm mq 80,95 10,75
A07066b spessore totale del pannello pari a 70 mm mq 87,32 11,04
A07066c spessore totale del pannello pari a 80 mm mq 92,45 11,11
A07066d spessore totale del pannello paria 90 mm mq 96,51 10,99
A07066e spessore totale del pannello paria 100 mm mq 98,56 10,60
A07066f spessore totale del pannello pari a 120 mm mq 103,49 10,47
A07067  pannello a cinque strati:
A07067a spessore totale del pannello paria 100 mm mq 110,86 11,92
A07067b spessore totale del pannello pari a 120 mm mq 120,72 12,22
A07067c \spessore totale del pannello pari a 130 mm \ mq 124,69\ 11,83
A07067d spessore totale del pannello pari a 140 mm mq 129,22 12,26
A07067e spessore totale del pannello pari a 160 mm mq 134,48 11,91
A07068  Sovrapprezzo da applicare alle voci AO7066 e AO7067 nel caso di pannelli di specie legnosa diversa

dall'abete:
AQ7068a larice % 28
A07068b douglas % 56
A07069 | Sovrapprezzo da applicare alle voci AO7066 e A07067 nel caso di finitura delle superfici esterne dei

pannelli multistrato in Classe A (con una faccia a vista), come definita nella norma tecnica EN 13017-

1 mq 15,00
A07070 |Lavorazione a macchina a CNC dei bordi dei pannelli descritti alle voci AO7066 e A07067, necessarie

all'alloggio di eventuali strisce di multistrato per il raccordo di tipo legno-legno tra pannelli e con

elementi di banchina:
A07070a ribasso lungo il bordo di una superficie mq 5,00
A07070b fresatura interna mq 7,00
A07070c doppia fresatura interna / fresatura+ribasso mq 8,00
A07071  Sovrapprezzo per taglio del pannello di cui alle voci AO7066 e AO7067 eseguito a macchina CNC per

la creazione di ogni tipo di bucatura o risega (finestre, porte, attraversamento di elementi strutturali

ed impiantistici, particolari architettonici, etc.):
A07071a |taglio lineare ortogonale | mgq 8,00
A07071b taglio curvilineo ortogonale mq 10,00
A07071c taglio lineare non ortogonale mq 10,00
A07072  Guaina bituminosa autoadesiva con pellicola in HDPE da applicarsi a freddo sulle pareti del

basamento in cemento armato o muratura e sulla parete lignea, a garanzia dell'impermeabilizzazione

controterra, larghezza 1 m m 15,30 1,26
A07073 Impermeabilizzante elastomerico bituminoso monocomponente, applicato direttamente su legno, a

pennello o a rullo, per I'impermeabilizzazione di nodi e giunzioni, di spessore 3 mm in due mani con

interposizione di rete di rinforzo da conteggiarsi a parte mq 20,38 4,25
A07074 |Rete di rinforzo costituita da tessuto non tessuto in poliestere per il rivestimento dei punti di raccordo

tra superfici, giunti tra pannelli, angoli, ecc mq 3,65 0,60
A07075  Nastro butilico biadesivo rinforzato con rete in poliestere per sigillatura ermetica delle giunzioni tra

pannelli ed elementi lignei:
A07075a larghezza 9 mm m 0,72 0,05
A07075b larghezza 15 mm m 0,86 0,05
A07076  Guarnizione in EPDM comprimibile per sigillatura ermetica a prova di blower door test delle giunzioni

tra pannelli ed elementi lignei posata a secco tramite graffatrice a martello, larghezza 46 mm

m 1,49 0,20

A07077 |Striscia nervata fonoisolante in EPDM per I'abbattimento della trasmissione dei rumori di calpestio tra
solai e pannelli strutturali verticali:
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A07077b durezza soft, larghezza 95 mm m 7,12 0,45
A07077c durezza extrasoft, larghezza 57,5 mm m 3,76 0,24
A07077d durezza extrasoft, larghezza 115 mm m 7,46 0,42

Striscia fonoisolante, di spessore 12,5 mm, ad alte prestazioni di abbattimento acustico certificato (-

14dB per trasmissione strutturale, -8dB per trasmissione aerea) applicata sulle superfici di

connessione tra strutture orizzontali e verticali:
A07078  per carichida 0,01 a 0,08 N/mmaq;:
A07078a larghezza 100 mm m 27,60 0,35
A07078b larghezza 150 mm m 34,37 0,43
A07079  |per carichi da 0,08 a 0,15 N/mmg; |
A07079a larghezza 100 mm m 32,60 0,41
A07079b larghezza 150 mm m 41,47 0,26
A07080 per carichida 0,15 a 0,35 N/mmq:
A07080a larghezza 100 mm m 39,56 0,25
A07080b larghezza 150 mm m 51,20 0,32
A07081  per carichida 0,35 a 0,75 N/mmq:
A07081a larghezza 100 mm m 45,91 0,29
A07081b larghezza 150 mm m 60,20 0,38
A07082  per carichida 0,75 a 1,5 N/mmq:
A07082a |larghezza 100 mm | m 47,08 0,30
A07082b larghezza 150 mm m 63,78 0,40
A07083 Rinforzo della superficie di appoggio delle travi rompitratta sul pannello CLT, mediante utilizzo di

segmenti di tavola lignea di classe C24, fissati al pannello tramite viti, con spessore 50 mm e altezza

200 mm m 10,06 2,93

STRUTTURE A SETTI TIPO "CROSS-LAM" - ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI O

INCLINATI

Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso,

incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa

meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse

longitudinale del pannello, larghezza 245 + 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidita del legno al

momento della posa in opera: 12+ 2%; tolleranza + 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi

d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza meccanica pari a C24-

S10; qualita della faccia superficiale in Classe C (Non a Vista) come definita da EN 13017-1; colla

adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301:2006. Sono compresi nel

prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi

longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli

oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale

specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi

forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica

del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i

protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.:
A07084 pannello a tre strati:
A07084a spessore totale del pannello pari a 60 mm mq 74,53 6,60
A07084b spessore totale del pannello paria 70 mm mq 80,81 6,64
A07084c spessore totale del pannello pari a 80 mm mq 85,95 6,52
A07084d \spessore totale del pannello paria 90 mm \ mq 90,10\ 6,27
A07084e spessore totale del pannello pari a 100 mm mq 93,38 6,50
AQ07084f spessore totale del pannello paria 110 mm mq 95,92 6,67
A07084g spessore totale del pannello pari a 120 mm mq 97,70 6,80
A07085 pannello a cinque strati:
A07085a spessore totale del pannello paria 100 mm mq 104,50 6,61
A07085b spessore totale del pannello paria 120 mm mq 114,36 7,23
A07085c spessore totale del pannello paria 130 mm mq 118,37 7,49
A07085d spessore totale del pannello pari a 140 mm mq 121,84 7,71
A07085e spessore totale del pannello paria 160 mm mq 128,47 8,12
A07085f \spessore totale del pannello pari a 180 mm \ mq 132,22\ 7,53
A07085g spessore totale del pannello pari a 200 mm mq 134,52 7,66
A07086  Sovrapprezzo da applicare alle voci AO7084 e A07085 nel caso di pannelli di specie legnosa diversa

dall'abete:
A07086a |larice % 28
A07086b douglas % 56
A07087  Sovrapprezzo da applicare alle voci A07084 e A07085 nel caso di finitura delle superfici esterne dei

pannelli multistrato in Classe A (con una faccia a vista), come definita nella norma tecnica EN 13017-

1 mq 15,00
A07088 |Lavorazione a macchina a CNC del bordo lungo, relativamente ai pannelli descritti nelle voci AO7084 ‘ ‘

e AOTEB5, per la costruzione délla giunzione tra gli elementi di solaio:
A07088a tramite fresatura del bordo superiore (estradosso) di ogni elemento per la realizzazione dell'alloggio

coprigiunto con misure del ribasso di 27x80 mm m 8,00
A07088b tramite dente di mezzeria e collegamento a viti m 15,00 7,68
A07089  Sovrapprezzo per taglio del pannello di cui alle voci AO7084 e A07085 eseguito a macchina CNC per

la creazione di ogni tipo di bucatura o risega:
A07089a taglio lineare ortogonale m 9,00
A07089b taglio curvilineo ortogonale m 12,00

ADESIVI EPOSSIDICI - SOLA FORNITURA




Adesivo epossidico bicomponente per uso strutturale per la realizzazione di giunzioni con inserti a

scomparsa nelle strutture lignee o per l'incollaggio, previa pulitura e/o sabbiatura, degli elementi

metallici di rinforzo nel cemento armato:
A07090 tipo liquido in fustida 3 | | 41,66
A07091 tipo fluido:

A07091a in cartucce da 400 ml | 83,28
A07091b |in fustida 3 | | 37,39
A07092 tipo denso, in cartucce da 400 ml | 90,80
A07093 tipo molto denso, in fusti da 3 | | 41,53

|FERRAMENTA - GIUNZIONI - SOLA FORNITURA \ \ \

Giunzione a scomparsa in lega di alluminio per utilizzo in ambienti interni ed esterni (classe di

servizio 2) per connessioni legno-legno e legno-cemento, utilizzabile sia per giunzioni ad angolo retto

che inclinate sulla verticale, sia con spinotti lisci che autoforanti:
A07094 |spessore 6 mm, senza fori:
A07094a H=65mm, L;,=45 mm, Lanima=110 mm cad 6,23
A07094b H=95 mm, L,,=45 mm, L ,ina=110 mm cad 7,34
A07094c H=125 mm, Ly,=45 mm, Lyyima=110 mm cad 8,45
A07094d H=155 mm, L,,=45 mm, L,,ina=110 mm cad 9,52
A07094e H=185mm, L;,=45 mm, Lnime=110 mm cad 10,49
A07094f H=80 mm, L,,=80 mm, L,,ina=110 mm cad 6,97
A07094g H=120 mm, L,,=80 mm, L ;ina=110 mm cad 9,76
A07094h H=160 mm, L,,=80 mm, L ,ina=110 mm cad 11,49
A07094i H=200 mm, L,,=80 mm, Lgyima=110 mm cad 13,52
A07094j H=240 mm, L,,=80 mm, L,,ina=110 mm cad 16,36
A07095 spessore 6 mm, preforata:
A07095a H=120 mm, L,,=80 mm, L,yma=110 mm, fori & 12 cad 9,93
A07095b H=160 mm,’L,,=80 mm,’L,,ima=110 mm,fori @12 cad 11,71
A07095¢c 'H=200 mm, L,,=80 mm, Layima=110 mm, fori & 12 cad 13,73
A07095d H=240 mm, L,,=80 mm, L,,ma=110 mm, fori @ 12 cad 16,15
A07095e H=280 mm, L,,=80 mm, L ,ma=110 mm, fori & 12 cad 18,55
A07095f 'H=320 mm, L,,=80 mm, L ,ma=110 mm, fori @ 12 cad 21,08
A07095g |H=360 mm, L,,=80 mm, L nina=110 mm, fori & 12 cad 22,22
A07096 spessore 10 mm, preforata:
A07096a H=384 mm, L,,=130 mm, Lynima=172 mm, fori @ 16 cad 49,50
A07096b H=512 mm,'L,,=130 mm,'L,nima=172 mm,ori' D16 cad 63,74
A07096c H=640 mm, L,,=130 mm, L ina=172 mm, fori & 16 cad 80,47
A07096d H=768 mm, L,,=130 mm, Lynima=172 mm, fori @ 16 cad 92,59
A07097 | Giunzione ad innesto in alluminio anodizzato per il fissaggio di travi secondarie, travi principali o

montanti con sistema di incastro maschio femmina a scomparsa, installazione con viti svasate tutto

filetto @ 5x70, compresa di dima di montaggio ed escluso viteria da computarsi a parte:
A07097a H=60 mm, L=45 mm, spessore 12 mm, 15 fori & 6 cad 0,48
A07097b |H=110 mm, L=55 mm, spessore 12 mm, 24 fori & 6 cad 0,53
A07097c  H=150 mm,'L=55 mm, spessore’ T2 mnf, 30 foff' @ 6 cad | 0,59
A07097d H=150 mm, L=75 mm, spessore 12 mm, 34 fori @ 6 cad 0,61
A07098 | Giunzione pesante in acciaio ad innesto per il fissaggio di travi secondarie, travi principali o montanti

con sistema di incastro maschio femmina a scomparsa, installazione con viti svasate tutto filetto @

10, compresa di dima di montaggio ed escluso viteria da computarsi a parte:
A07098a |H=120, L=40 cad 22,02
A07098b |H=150, L=40 cad 23,78
A07098c |H=180, L=40 cad 27,30
A07099 | Giunzione leggera in acciaio ad innesto antisfilamento per il fissaggio di piccola orditura a travi

principali o montanti con sistema di incastro semplice, installazione con viti svasate tutto filetto & 5,

compresa di dima di montaggio ed escluso viteria da computarsi a parte:
A07099a semplice H=60, L=40 cad 9,44
A07099b semplice H=80, L=40 cad 11,32
A07099c semplice H=100, L=40 cad 13,84
A07099d 'semplice H=120, L=40 cad 15,73
A07099e semplice H=140, L=40 cad 19,50
A07099f semplice H=160, L=40 cad 17,62
A07099g |doppia H=60, L=40 cad 23,27
A07099h |doppia H=80, L=40 cad 25,79
A07099i  doppia H=IUD) LI 480 cad | 30,83
A07099] doppia H=120, L=40 cad 33,34
A07099% doppia H=140, L=40 cad 40,89
A070991 | doppia H=160, L=40 cad 37,12
A07100 Connettore metallico di superficie ad anello liscio secondo la norma DIN 1052, utilizzato nelle unioni

a due piani di taglio in unioni legno-legno, da posare in alloggiamenti fresati nel vivo del legno, con

blocco a bullone o dentato, escluso fresatura ed eventuale viteria da computarsi a parte:
A07100a |tipo A - bilaterale & 65 cad 2,14
A07100b tipo A - bilaterale @ 80 cad 2,74

A07100c tipo A - bilaterale @ 95 cad | 289/




A07100d
A07100e
A07100f
A07100g
A07100h
A07100i
A07100j
A07100k
A07100I

tipo A - bilaterale @ 126

tipo A - bilaterale @ 128

tipo A - bilaterale @ 160

tipo A - bilaterale @ 190

tipo A - monolaterale @ 65 Barra M12
tipo A - monolaterale @ 80 Barra M12
tipo A - monolaterale @ 95 Barra M12
tipo A - monolaterale @ 126 Barra M12
tipo A - monolaterale & 128 Barra M12

A07100m tipo A - monolaterale & 160 Barra M16

A07100n
A07101

A07101a
A07101b
A07101c
A07101d
A07101e
A07101f
A07101g
A07101h
A07101i

A07101j

A07101k
A07101I

tipo A - monolaterale @ 190 Barra M16

Connettore metallico di superficie a caviglia secondo la norma DIN 1052, utilizzato nelle unioni a due
piani di taglio sia in unioni legno-legno che in unioni acciaio-legno, da posare in alloggiamenti fresati
nel vivo del legno, con blocco a bullone o dentato, escluso fresatura ed eventuale viteria da
computarsi a parte:

dentata tipo C - bilaterale @ 48 Barra M12

dentata tipo C - bilaterale @ 62 Barra M12

dentata tipo C - bilaterale @ 75 Barra M16

dentata tipo C - bilaterale @ 95 Barra M16

dentata tipo C - bilaterale @ 117 Barra M20

dentata tipo C - monolaterale & 48 Barra M12

dentata tipo C - monolaterale & 62 Barra M12

dentata tipo C - monolaterale @ 75 Barra M16

dentata tipo C - monolaterale & 95 Barra M16

dentata tipo C - monolaterale @ 117 Barra M20

dentata tipo D - bilaterale @ 50

dentata tipo D - bilaterale @ 65

A07101m dentata tipo D - bilaterale & 80

A07101n

A071010

A07101p
A07101q
A07101r
A07101s
A07101t

A07102

A07102a

A07102b
A07102¢
A07102d
A07102e
A07102f
A07102g

A07102h

A07102i
A07102j
A07103

A07103a
A07103b
A07103c
A07103d

A07103e

A07103f
A07103g
A07103h
A07103i
A07103]
A07104

A07104a

A07104b
A07104c
A07104d
A07104e
AQ07104f
A07104a

dentata tipo D - bilaterale @ 95

dentata tipo D - bilaterale @ 115

dentata tipo D - monolaterale & 50 Barra M12

dentata tipo D - monolaterale & 50 Barra M16

dentata tipo D - monolaterale @ 50 Barra M20

dentata tipo D - monolaterale & 50 Barra M24

dentata tipo D - monolaterale @ 50 Barra M24

FERRAMENTA - PIASTRE FORATE - SOLA FORNITURA

Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con
zincatura Z275 (spessore minimo 20 ym) per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo,
installazione con viti svasate tutto filetto @ 5 o con chiodi ad aderenza migliorata @ 4 al legno e con
ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo,
escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte:

70x70 mm, larghezza 55 mm, spessore 2 mm

80x60 mm, larghezza 55 mm, spessore 2 mm

90x60 mm, larghezza 55 mm, spessore 2,5 mm

90x90 mm, larghezza 55 mm, spessore 2,5 mm

100x100 mm, larghezza 55 mm, spessore 3 mm

120x60 mm, larghezza 55 mm, spessore 2 mm

170x110 mm, larghezza 95mm, spessore 3 mm

90x90 mm, larghezza 65 mm, spessore 2,5 mm a=135°

100x100 mm, larghezza 90 mm, spessore 2,5 mm a=135°

90x50 mm, larghezza 110 mm, spessore 3 mm

Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con
zincatura Z275 (spessore minimo 20 um) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate
tutto filetto @ 5 o con chiodi ad aderenza migliorata @ 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a
parte:

40x40 mm, larghezza 40 mm, spessore 2 mm

40x40 mm, larghezza 60 mm, spessore 2 mm

60x60 mm, larghezza 40 mm, spessore 2 mm

200x100 mm, larghezza 100 mm, spessore 2,5 mm

40x40 mm, larghezza 20 mm, spessore 3 mm

60x60 mm, larghezza 20 mm, spessore 3 mm

120x95 mm, larghezza 40 mm, spessore 3 mm

160x80 mm, larghezza 60 mm, spessore 4 mm

160x80 mm, larghezza 80 mm, spessore 4 mm

160x80 mm, larghezza 100 mm, spessore 4 mm

Piastra forata sagomata resistente a ribaltamento (hold down) in acciaio S250GD secondo la norma
EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 ym) per applicazioni legno-legno e legno-
calcestruzzo, installazione con viti svasate tutto filetto @ 5 o con chiodi ad aderenza migliorata & 4 al
legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al
calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte:

95x88 mm, larghezza 65 mm, spessore 4 mm

135x88 mm, larghezza 65 mm, spessore 4 mm
285x88 mm, larghezza 65 mm, spessore 4 mm
340x63 mm, larghezza 60 mm, spessore 3 mm
440x63 mm, larghezza 60 mm, spessore 3 mm
540x63 mm, larghezza 60 mm, spessore 3 mm
B20x83 mm larahezza BO mm sbpes<ore 3 mm
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cad
cad
cad
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cad
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0,91

0,97
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cad
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1,94
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5,78
6,88
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17,82
22,67
23,56
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A07105

A07105a
A07105b
A07105c
A07105d
A07105e
A07105f
A07105g
A07105h
A07105i

A07105;j

A07105k
A07105I

Piastra forata sagomata resistente a ribaltamento (tie down) in acciaio S250GD secondo la norma
EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 ym) per applicazioni legno-legno e legno-
calcestruzzo, installazione con viti svasate tutto filetto & 5 o con chiodi ad aderenza migliorata & 4 al
legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al
calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte:

600 mm, larghezza 60 mm, spessore 1,5 mm
800 mm, larghezza 60 mm, spessore 1,5 mm
600 mm, larghezza 80 mm, spessore 1,5 mm
800 mm, larghezza 80 mm, spessore 1,5 mm
800 mm, larghezza 100 mm, spessore 1,5 mm
1000 mm, larghezza 100 mm, spessore 1,5 mm
120 mm, larghezza 40 mm, spessore 2 mm
160 mm, larghezza 40 mm, spessore 2 mm
140 mm, larghezza 60 mm, spessore 2 mm
200 mm, larghezza 60 mm, spessore 2 mm
240 mm, larghezza 60 mm, spessore 2 mm
200 mm, larghezza 80 mm, spessore 2 mm

A07105m 240 mm, larghezza 80 mm, spessore 2 mm

A07105n
A071050
A07105p
A07105q
A07105r
A07105s
A07105t
A07105u
A07105v

300 mm, larghezza 80 mm, spessore 2 mm

140 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm
200 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm
240 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm
300 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm
400 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm
500 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm
200 mm, larghezza 120 mm, spessore 2 mm
240 mm, larghezza 120 mm, spessore 2 mm

A07105w 500 mm, larggezza 120 mm, sppssore 2 mm

A07105%
A07105y
A07105z
A07106

A07106a
A07106b

A07106¢

A07106d
A07106e
A07106f
A07106g

A07107

A07107a

A07107b
A07107¢c
A07107d
A07107e
A07107f
A07107g
A07107h
A07107i

A07107j

A07107k

A07107I

400 mm, larghezza 140 mm, spessore 2 mm
400 mm, larghezza 160 mm, spessore 2 mm
300 mm, larghezza 200 mm, spessore 2 mm

Nastri e strisce forate in acciaio S350GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275
(spessore minimo 20 um) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto & 5 o
con chiodi ad aderenza migliorata @ 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte:

nastro 40 mm, lunghezza 50 m, spessore 1,5 mm
nastro 60 mm, lunghezza 50 m, spessore 1,5 mm
nastro 80 mm, lunghezza 25 m, spessore 1,5 mm
striscia 40 mm, lunghezza 1200 mm, spessore 2 mm
striscia 60 mm, lunghezza 1200 mm, spessore 2 mm
striscia 80 mm, lunghezza 1200 mm, spessore 2 mm
striscia 100 mm, lunghezza 1200 mm, spessore 2 mm

FERRAMENTA - SCARPE ESTERNE - SOLA FORNITURA

Scarpa liscia con ali esterne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura
Z275 (spessore minimo 20 um) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto
@ 5, con chiodi ad aderenza migliorata @ 4 e bulloni passanti @ 8, esclusa viteria e bulloneria da

computarsi a parte:

40x110 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
50x70 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
50x100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
50x135 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
60x100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
60x160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
65x70 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
65x100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
70x125 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
75x90 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
75x120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
75x150 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

A07107m 80x120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

A07107n
A071070
A07107p
A07107q
A07107r
A07107s
A07107t
A07107u
A07107v

80x140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
80x210 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
90x145 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
100x90 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
100x140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
100x160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
100x200 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
120x120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
120x160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

A07107w 120x190 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

A07107x
A07107y
A07107z
A07108

140x140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
140x160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm
140x180 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

Scarpa liscia con ali interne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura
Z275 (spessore minimo 20 pm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto
@ 5, con chiodi ad aderenza migliorata @ 4 e bulloni passanti @ 8, escluse viteria e bulloneria da

combutarsi a parte:

cad 2,81

cad 3,31

cad 3,07
cad 3,97
cad 5,10
cad 6,11

cad 0,37
cad 0,52
cad 0,63
cad 0,88
cad 1,04
cad 1,08
cad 1,42
cad 1,79|
cad 1,18
cad 1,45
cad 1,79
cad 2,20
cad 3,13
cad 4,99
cad 2,11

cad 2,05
cad 2,49
cad 5,33
cad 4,91

cad 4,28
cad 77,50
cad 147,60
cad 156,98
cad 5,00
cad 6,72
cad 7,81

cad 9,56
cad 2,21
cad 2,71

cad 2,71

cad 2,62
cad 3,25
cad 2,35
cad 2,17
cad 2,58
cad 3,31

cad 2,64‘
cad 2,69
cad 2,98
cad 2,98
cad 1,25
cad 3,06
cad 3,38
cad 2,18
cad 4,12
cad 4,02
cad 3,38
cad 3,29
cad 2,40
cad 4,34
cad 4,10
cad 5,76
cad 2,66




A07108a
A07108b
A07108¢
A07108d
A07108e
AO07108f
A07108g
A07108h
A07108i
A07108;
A07108k
A07108
A07108m -
A07108n
A071080
A07108p
A07108q
A07109

A07109a
A07109b
A07109c
A07110

A07110a
A07110b
A07110c
A07110d
A07110e
A07110f
A07110g
A07110h
A07110i
A07110j
A07110k
A07110I
A07110m -
A07110n
A071100
AO7111

A07111a
A07111b
A07111c
A07111d
A07111e
A07111f
A07111g

A07112

[A07112a
A07112b
A07112¢
A07112d
A07112e
[A07112f
A07112g
A07112h

A07112i

40x110 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

60x100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

60x160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

70x125 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

80x120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

80x140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

80x180 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

90x145 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

100x90 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

100x140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

100x170 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

100x200 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

120x120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

120x160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

120x190 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

140x140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

140x180 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

Scarpa in due pezzi con ali esterne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con
zincatura Z275 (spessore minimo 20 pm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate
tutto filetto @ 5, czomattiamtizet sbbresrzza nmigli oot ta D4 e thullomizessaTiti@ Bessktlsser NddEEe
bulloneria da computarsi a parte:

25x100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

25x140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

25x180 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm

Scarpa liscia grande con ali esterne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con
zincatura Z275 (spessore minimo 20 um) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate
tutto filetto @ 5, con chiodi ad aderenza migliorata @ 4 e bulloni passanti & 12, escluse viteria e
bulloneria da computarsi a parte:

100x240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

100x280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

120x240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

120x280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

140x240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

140x280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

160x160 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

160x200 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

160x240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

160x280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

160x320 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

180x220 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

180x280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

200x200 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

200x240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

Scarpa liscia grande con ali interne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con
zincatura Z275 (spessore minimo 20 pm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate
tutto filetto @ 5, con chiodi ad aderenza migliorata @ 4 e bulloni passanti @ 12, escluse viteria e
bulloneria da computarsi a parte:

120x240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

140x240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

160x160 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

160x200 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

180x220 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

200x200 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

200x240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm

FERRAMENTA - ANCORAGGI SPECIALI E GIUNTI PLANARI - SOLA FORNITURA

Ancoraggi speciali e giunti piatti in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura
Z275 (spessore minimo 20 um) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto
@ 5, con chiodi ad aderenza migliorata @ 4 e bulloni passanti @ 12, escluse viteria e bulloneria da
computarsi a parte:

staffa a sospensione per travi ortogonali sfalzate, larghezza 32 mm, altezza 290 mm, spessore 2 mm

staffa a sospensione per travi ortogonali sfalzate, larghezza 32 mm, altezza 330 mm, spessore 2 mm
staffa a sospensione per travi ortogonali sfalzate, larghezza 32 mm, altezza 370 mm, spessore 2 mm
staffa a sospensione per travi ortogonali sfalzate, larghezza 36 mm, altezza 170 mm, spessore 2 mm
staffa a sospensione per travi ortogonali sfalzate, larghezza 36 mm, altezza 210 mm, spessore 2 mm
staffa a sospensione per travi ortogonali sfalzate, larghezza 36 mm, altezza 250 mm, spessore 2 mm
staffa a sospensione per travi ortogonali complanari, larghezza 45 mm, altezza 190 mm, spessore 2
mm

cuneo di raccordo per travi ortogonali sfalzate, larghezza 45 mm, altezza 90 mm, spessore 2 mm

cuneo di raccordo per travi ortogonali sfalzate, larghezza 75 mm, altezza 130 mm, spessore 2 mm

cad 2,81
cad 1,60
cad 3,85
cad 3,08
cad 1,76
cad 2,88
cad 2,07
cad 3,86
cad 2,42
cad 2,07
cad 3,21
cad 3,53
cad 3,38
cad 2,39
cad 3,53
cad 4,12
cad 2,70
cad 4,25
cad 5,60
cad 6,82
cad 13,04
cad 14,81
cad 12,37
cad 15,28
cad 13,04
cad 16,72
cad 10,63
cad 8,29
cad 15,71
cad 15,93
cad 17,38
cad 9,29
cad 17,72
cad 14,34
cad 17,62
cad 14,54
cad 15,08
cad 9,70
cad 9,02
cad 11,03
cad 14,68
cad 18,82
cad 1,35
cad 3,11
cad 3,84
cad 0,60
cad 0,79‘
cad 1,07
cad 2,66
cad 2,88
cad 5,10




A07112j
A07112k

A07112I

cuneo di raccordo per travi ortogonali sfalzate, larghezza 95 mm, altezza 170 mm, spessore 2 mm
cuneo di raccordo per travi ortogonali sfalzate, larghezza 130 mm, altezza 210 mm, spessore 2 mm

giunto complanare a T, 70x50x16 mm, spessore 3 mm

A07112m giunto complanare, 100x35 mm, spessore 3 mm

A07112n
A071120

A07113

A07113a
A07113b
A07113c
A07113d
A07113e
AO7113f
A07113g

A07114
A07114a
A07114b

A07114c

A07115
A07115a

A07115b

A07115¢c

A07116
A07116a

A07116b

A07116¢c
A07116d
A07117

A07117a
A07117b

A07118

A07119
A07119a
A07119b
A07119c
A07119d
A07120
A07120a
A07120b
A07121

A07121a

A07121b
A07121c
A07121d
A07121e
A07121f
A07121g
A07121h
A07121i
A07121j
A07121k
A07121I
A07122
A07122a
A07122b
A07123
A07123a
A07123b
A07124
AO71244

giunto complanare, 135x55 mm, spessore 3 mm

giunto complanare, 180x40 mm, spessore 3 mm

FERRAMENTA - GIUNTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE - SOLA FORNITURA

Giunti in acciaio inossidabile classe AlSI 304/A2 per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo,
installazione con viti svasate tutto filetto @ 5 o con chiodi ad aderenza migliorata & 4 al legno e con
ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo,
escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte:

angolare 70x70 mm, larghezza 55 mm, spessore 2

angolare 90x90 mm, larghezza 65 mm, spessore 2,5 mm

angolare con rinforzo 90x90 mm, larghezza 65 mm, spessore 2,5 mm

angolare 100x100 mm, larghezza 90 mm, spessore 2,5 mm

angolare con rinforzo 100x100 mm, larghezza 90 mm, spessore 2,5 mm

scarpa liscia con ali esterne 80x120 mm, spessore 2 mm

scarpa liscia con ali esterne 100x140 mm, spessore 2 mm

FERRAMENTA - PORTAPILASTRI - SOLA FORNITURA

Portapilastro in acciaio S250GD o S235JR secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275

(spessore minimo 20 um), installazione con viti svasate tutto filetto @ 8, bulloni o spinotti lisci & 10 al

legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al
calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte:

ad altezza regolabile, piastra superiore fissa:

piastra inferiore 120x120x6 mm, piastra superiore 80x80x6 mm, altezza 130+165 mm

piastra inferiore 160x160x6 mm, piastra superiore 100x100x6 mm, altezza 165+205 mm

piastra inferiore 200x200x8 mm, piastra superiore 140x140x8 mm, altezza 190+250 mm

ad altezza regolabile, piastra superiore con barra passante:

piastra inferiore 120x120x6 mm, piastra superiore 80x80x6 mm, altezza 130+165 mm, barra @ 16,
lunghezza 80 mm

piastra inferiore 160x160x6 mm, piastra superiore 100x100x6 mm, altezza 165+205 mm, barra @ 20,

lunghezza 120 mm

piastra inferiore 200x200x8 mm, piastra superiore 140x140x8 mm, altezza 190+250 mm, barra & 24,

lunghezza 150 mm
fisso, piastra superiore con barra passante:
piastra inferiore 100x100x6 mm, piastra superiore 70x70x6 mm, barra & 16, lunghezza 100 mm

piastra inferiore 100x100x6 mm, piastra superiore 80x80x6 mm, barra & 20, lunghezza 100 mm
piastra inferiore 160x100x6 mm, piastra superiore 100x100x6 mm, barra & 20, lunghezza 150 mm
piastra inferiore 160x100x6 mm, piastra superiore 100x100x6 mm, barra @ 24, lunghezza 250 mm

affogato nel getto:

piastra 100x100x8 mm, barra @ 20, lunghezza 350 mm

piastra 140x140x8 mm, barra @ 24, lunghezza 450 mm

a vite, piastra 100x100x5 mm, vite mordente & 16, lunghezza 90 mm

tubolare con barra passante:

piastra @ 140x8 mm, altezza 125, barra & 24, lunghezza 110 mm

piastra @ 140x8 mm, altezza 160, barra & 24, lunghezza 110 mm

piastra 160x100x8 mm, altezza 125, barra @ 24, lunghezza 110 mm

piastra 160x100x8 mm, altezza 160, barra @ 24, lunghezza 110 mm

inclinabile:

piastra inferiore 100x100x8 mm, piastre laterali 60x100 mm, passo 70 mm

piastra inferiore 100x100x8 mm, piastre laterali 60x100 mm, passo 90 mm

a bicchiere:

piastra di base 150x150 mm, bicchiere 70x70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm
piastra di base 150x150 mm, bicchiere 90x90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm
piastra di base 150x150 mm, bicchiere 100x100 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm
piastra di base 200x200 mm, bicchiere 120x120 mm, altezza 150 mm, spessore 2,5 mm
piastra di base 200x200 mm, bicchiere 140x140 mm, altezza 150 mm, spessore 2,5 mm
piastra di base 240x240 mm, bicchiere 160x160 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm
piastra di base 280x280 mm, bicchiere 180x180 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm
piastra di base 300x300 mm, bicchiere 200x200 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm
piastra di base 160x160 mm, bicchiere & 80 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm
piastra di base 160x160 mm, bicchiere @ 100 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm
piastra di base 180x180 mm, bicchiere & 120 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm
piastra di base 200x200 mm, bicchiere & 140 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm

a bicchiere per pilastro d'angolo:

piastra di base 115x115 mm, bicchiere 70x70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm
piastra di base 135x135 mm, bicchiere 90x90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm

a bicchiere per pilastro laterale:

piastra di base 145x115 mm, bicchiere 70x70mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm
piastra di base 165x135 mm, bicchiere 90x90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm

a bicchiere in due pezzi:

niastra di base 200x95 mm bicchiere 120x55 mm 3altezza 200 mm sbess<sore 2 5 mm

cad 7,70
cad 10,27
cad 0,52
cad 0,60
cad 1,28
cad 1,40
cad 2,45
cad 4,70
cad 4,42
cad 6,25
cad 6,55
cad 7,18
cad 8,38
cad 17,47
cad 26,86
cad 47,45
cad 18,39
cad 29,05
cad 49,90
cad 8,30‘
cad 9,89

cad 12,26
cad 16,01

cad 8,42

cad 16,84
cad 9,89/
cad 15,96
cad 18,67
cad 12,80

cad 14,77
cad 16,03
cad 16,15
cad 4,90‘
cad 5,74
cad 4,96

cad 5,82

cad 6,92

cad 9,64
cad 9,20

cad 12,08
cad 13,66
cad 18,30
cad 23,99
cad 26,97
cad 14,50

cad 18,15
cad 20,97
cad 21,02

cad 15 40!




A07124b
A07124c
A07124d
A07124e

piastra di base 220x105 mm, bicchiere 140x65 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm
piastra di base 240x115 mm, bicchiere 160x75 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm
piastra di base 260x125 mm, bicchiere 180x85 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm
piastra di base 280x135 mm, bicchiere 200x95 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm

cad
cad
cad
cad

18,74
20,97
21,02
24,75

AO7137

R IGHTTT o — 1 - 1)) |

cad

A07124f |piastra di base 200x80 mm, bicchiere 120x40 mm, altezza 200 mm, spessore 4 mm cad 20,18
A07124g piastra di base 220x85 mm, bicchiere 140x45 mm, altezza 200 mm, spessore 4 mm cad 22,13
A07124h piastra di base 240x90 mm, bicchiere 160x55 mm, altezza 200 mm, spessore 4 mm cad 27,91
A07124i |piastra di base 280x105 mm, bicchiere 200x65 mm, altezza 200 mm, spessore 4 mm cad 35,56
A07125 laterale in due pezzi, normale o rialzato:
A07125a base 60x50 mm, altezza 180 mm, spessore 4 mm cad 3,92\
A07125b base 80x50 mm, altezza 240 mm, spessore 4 mm cad 6,64
A07126  d'angolo in due pezzi, ali interne od esterne:
A07126a base 45x45 mm, altezza 185 mm, spessore 4 mm cad 8,62
A07126b base 75x75 mm, altezza 220 mm, spessore 4 mm cad 14,41
A07127 |a muro:
A07127a larghezza 150 mm, bicchiere 70x70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm cad 10,45
A07127b larghezza 175 mm, bicchiere 90x90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm cad 12,23
A07128  a staffa:
A07128a piastra 160x60 mm, interasse 70 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm cad 6,19
A07128b |piastra 170x60 mm, interasse 80 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm cad 6,27\
A07128c piastra 180x60 mm, interasse 90 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm cad 6,35
A07128d piastra 190x60 mm, interasse 100 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm cad 6,64
A07128e |piastra 210x60 mm, interasse 120 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm cad 5,41
A07129  astaffaa U:
A07129a base 70x60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm cad 4,13
A07129b base 90x60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm cad 4,35
A07129c |base 100x60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm cad 4,43
A07129d base 120x60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm cad 4,65
A07130  a staffa, affogato nel getto: \
A07130a |base 70x60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm, barra @ 20 mm, lunghezza 200 mm cad 6,19\
A07130b base 90x60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm, barra @ 20 mm, lunghezza 200 mm cad 6,50
A07130c base 100x60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm, barra & 20 mm, lunghezza 200 mm cad 6,48
A07130d base 120x60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm, barra & 20 mm, lunghezza 200 mm cad 6,65
A07131 |alama, affogato nel getto, base 80x80 mm, altezza lama 130 mm, spessore 8 mm, barra @ 20 mm,

lunghezza 250 mm cad 9,78

Portapilastri in acciaio inossidabile classe AISI 304/A2, installazione con viti svasate tutto filetto,

bulloni o spinotti lisci @ 10 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o

bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte:
A07132 | a bicchiere:
A07132a |piastra di base 150x150 mm, bicchiere 70x70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm cad 12,95
A07132b piastra di base 150x150 mm, bicchiere 90x90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm cad 14,27
A07132c piastra di base 150x150 mm, bicchiere 100x100 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm cad 21,10
A07132d | piastra di base 200x200 mm, bicchiere 120x120 mm, altezza 150 mm, spessore 2,5 mm cad 27,49
A07132e |piastra di base 200x200 mm, bicchiere 140x140 mm, altezza 150 mm, spessore 2,5 mm cad 30,09
A07132f piastra di base 240x240 mm, bicchiere 160x160 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm cad 43,49
A07132g | piastra di base 280x280 mm, bicchiere 180x180 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm cad 50,77
A07132h |piastra di base 300x300 mm, bicchiere 200x200 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm cad 57,43
A07133  |fisso, piéestten s ypeiares oo tizaTes [resssartes \
A07133a piastra inferiore 160x100x6 mm, piastra superiore 100x100x6 mm, barra @ 20, lunghezza 150 mm

cad 28,08
A07133b |piastra inferiore 160x100x6 mm, piastra superiore 100x100x6 mm, barra & 24, lunghezza 250 mm
cad 37,34

A07134  astaffaa U:
A07134a base 70x60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm cad 9,48
A07134b base 90x60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm cad 9,98
A07134c base 100x60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm cad 10,17
A07134d base 120x60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm cad 10,67‘

|FERRAMENTA - VITI STRUTTURALI - SOLA FORNITURA |
A07135  Vite per legno a testa conica, punta autoforante, fresa a fine filetto, zincata bianca, con rivestimento

in cromo esavalente, filetto a passo veloce, sottotesta piatto, idonea al fissaggio dei pannelli di

irrigidimento in multistrato/obs alla struttura, utilizzabile senza preforatura:
A07135a @ 4, lunghezza 40 mm cad 0,03
A07135b @ 4, lunghezza 45 mm cad 0,03
A07135c @ 4, lunghezza 50 mm cad 0,03
A07135d @ 4,5, lunghezza 50 mm cad 0,04
A07135e @ 4,5, lunghezza 55 mm cad 0,04
A07135f |@ 5, lunghezza 40 mm | cad 0,04
A07135g @ 5, lunghezza 45 mm cad 0,04
A07135h @ 5, lunghezza 50 mm cad 0,04
A07135i @5, lunghezza 60 mm cad 0,05
A07135] @ 5, lunghezza 65 mm cad 0,06
A07135k @ 5, lunghezza 70 mm cad 0,06
A07135] @ 5, lunghezza 80 mm cad 0,07

Vite per legno a testa svasata con punta autoforante, fresa a fine filetto, zincata bianca, con

rivestimento in cromo esavalente, filetto a passo veloce, utilizzabile senza preforatura:
A07136  d 3, lunghezza 16+30 mm cad 0,01

002!




A07138 @ 4, lunghezza 40+80 cad 0,02
A07139 4,5, lunghezza 40+80 cad 0,04
A07140 @ 5, lunghezza 45+120 cad 0,07
A07141 @6, lunghezza:

A07141a 60 mm cad 0,04
A07141b 70 mm cad 0,05
A07141c 80 mm cad 0,06
A07141d 90 mm cad 0,07
A07141e 100 mm cad 0,10
A07141f 110 mm cad 0,12
A07141g 120 mm cad 0,12
A07141h 130 mm cad 0,14
A07141i 140 mm cad 0,15
A07141j 150 mm cad 0,19
A07141k 160 mm cad 0,20
A071411 180 mm cad 0,23
A07141m 200 mm cad 0,28
A07141n 220 mm cad 0,35
A071410 (240 mm cad 0,42
A07141p |260 mm cad 0,48
A07141g 280 mm cad 0,55
A07141r 300 mm cad 0,59
A07142 @ 8, lunghezza :

A07142a 80 mm cad 0,13
A07142b 100 mm cad 0,19
A07142c 120 mm cad 0,21
A07142d 140 mm cad 0,24
A07142e 160 mm cad 0,27
A07142f [180 mm cad 0,34
A07142g 200 mm cad 0,40
A07142h 220 mm cad 0,51
A07142i 240 mm cad 0,59
A07142] 260 mm cad 0,65
A07142k 280 mm cad 0,72
A071421 300 mm cad 0,81
A07142m 320 mm cad 0,91
A07142n 340 mm cad 0,97
A071420 360 mm cad 1,08
A07142p [380 mm cad 1,19|
A07142q 400 mm cad 1,26
A07142r 440 mm cad 1,69
A07142s 500 mm cad 2,10
A07143 @10, lunghezza:

A07143a 80 mm cad 0,21
A07143b 100 mm cad 0,25
A07143c 120 mm cad 0,29
A07143d 140 mm cad 0,37
A07143e 160 mm cad 0,49
A07143f [180 mm cad 0,55
A07143g 200 mm cad 0,66
A07143h 220 mm cad 0,80
A07143i 240 mm cad 0,89
A07143] 260 mm cad 1,00
A07143k 280 mm cad 1,09
A071431 300 mm cad 1,21
A07143m 320 mm cad 1,32
A07143n 340 mm cad 1,46
A071430 360 mm cad 1,53‘
A07143p |380 mm cad 1,66
A07143q 400 mm cad 1,70
A07144 @ 12, lunghezza:

A07144a 160 mm cad 0,85
A07144b 200 mm cad 1,01
A07144c 240 mm cad 1,33
A07144d 280 mm cad 1,65
A07144e 320 mm cad 1,91
A07144f 360 mm cad 2,32
A07144g |400 mm cad 2,75|
A07144h 440 mm cad 3,38
A07144i 480 mm cad 4,04
A07144j 520 mm cad 4,75
A07144k 560 mm cad 5,48
A07144] 600 mm cad 6,15

A07145
A07145a
A07145bh

Vite per legno a testa tonda larga, punta autoforante, fresa a fine filetto, zincatura galvanica priva di
cromo esavalente, filetto a passo veloce:

J 6, lunghezza:

80 mm

1100 mm

cad
cad

0,12
013!




A07145¢c 120 mm cad 0,15
A07145d 140 mm cad 0,17
A07145e 160 mm cad 0,23
A07145f 180 mm cad 0,27
A07145g 200 mm cad 0,34
A07146 @ 8, lunghezza:
A07146a 100 mm cad 0,20
A07146b 120 mm cad 0,24
A07146¢c 140 mm cad 0,28
A07146d |160 mm cad 0,35
A07146e 180 mm cad 0,41
A07146f 200 mm cad 0,47
A07146g 220 mm cad 0,55
A07146h 240 mm cad 0,63
A07146i 260 mm cad 0,72
A07146) 280 mm cad 0,82
A07146k 300 mm cad 0,90
A071461 320 mm cad 1,01
A07146m 340 mm cad 1,13
A07146n |360 mm cad 1,22
A071460 380 mm cad 1,32
A07146p 400 mm cad 1,42
A07147 @10, lunghezza:
A07147a 160 mm cad 0,49
A07147b 180 mm cad 0,58
A07147c 200 mm cad 0,70
A07147d 220 mm cad 0,85
A07147e 240 mm cad 0,97
A07147f 260 mm cad 1,07|
A07147g |280 mm cad 1,17|
A07147h 300 mm cad 1,31
A07147i 320 mm cad 1,45
A07147] 340 mm cad 1,57
A07147k 360 mm cad 1,67
A07147] 380 mm cad 1,78
A07147m 400 mm cad 1,88
A07148 Vite per piastre o per giunzioni angolari a testa tonda e sottotesta cilindrico in acciaio al carbonio,

giunzione a taglio legno-acciaio, @ 5, lunghezza:
A07148a |20 mm cad 0,02|
A07148b 40 mm cad 0,02
A07148c |50 mm cad 0,02
A07148d 60 mm cad 0,02
A07148e |70 mm cad 0,02

Vite per legno a testa piana svasata con punta autoforante, fresa a fine filetto, in acciaio austenitico

AISI 304/A2, filetto a passo veloce, utilizzabile senza preforatura:
A07149 3,5, lunghezza 35+40 mm cad 0,06
A07150 4, lunghezza 20+50 mm cad 0,07
A07151 @ 4,5, lunghezza 20+60 mm cad 0,09
A07152 |@ 5,lungiteszza: \
A07152a 50 mm cad 0,12
A07152b 60 mm cad 0,14
A07152c |70 mm cad 0,16
A07152d 80 mm cad 0,20
A07153 @6, lunghezza:
A07153a 60 mm cad 0,34
A07153b 80 mm cad 0,39
A07153c 100 mm cad 0,47
A07153d |120 mm cad 0,20‘
A07153e |140 mm cad 0,26
A07154 @ 8, lunghezza:
A07154a 160 mm cad 0,95
A07154b 200 mm cad 1,89
A07154c 240 mm cad 2,16
A07154d 280 mm cad 2,39

FERRAMENTA - GIUNTI A GAMBO CILINDRICO PER GIUNZIONI IBRIDE/SPECIALI - SOLA

FORNITURA

Tirafondo zincato in classe d'acciaio 4,8 con f,,=400 N/mmq con parte filettata in proporzione < 0,6

della lunghezza, ttesita essapmral e comppeantivaldé’b pprrzizive el diderhtta passsate e alellpuizizided el

foro tramite soffiaggio, dell'operazione di iniezione di resina adesiva bicomponente, del

posizionamento e della battitura e, successivamente all'indurimento della resina, di posizionamento

della rondella e del serraggio:
A07155 @ 8, lunghezza:
A07155a 50 mm cad 0,06
A07155b 60 mm cad 0,06
A07155c |70 mm cad 0,12
A07155d 80 mm cad 0,09
A07155e 100 mm cad 0,10|
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A07155g 140 mm cad 0,15
A07155h 160 mm cad 0,16
A07155i 180 mm cad 0,17
A07155j 200 mm cad 0,18
A07156 @ 10, lunghezza:

AO07156a 50 mm cad 0,13
A07156b 60 mm cad 0,13
A07156c 70 mm cad 0,16
A07156d 80 mm cad 0,16
A07156e |100 mm cad 0,21
A07156f 120 mm cad 0,23
A07156g 140 mm cad 0,25
A07156h 160 mm cad 0,27
A07156i 180 mm cad 0,28
A07156j 200 mm cad 0,35
A07156k 220 mm cad 0,38
A071561 240 mm cad 0,45
A07156m 260 mm cad 0,46
A07156n 280 mm cad 0,48
A071560 |300 mm cad 0,51
A07157 @ 12, lunghezza:

A07157a 100 mm cad 0,27
A07157b 120 mm cad 0,29
A07157c 140 mm cad 0,31
A07157d 150 mm cad 0,37
A07157e 160 mm cad 0,39
A07157f 180 mm cad 0,47
A07157g 200 mm cad 0,50
A07157h |220 mm cad 0,60/
A07157i 240 mm cad 0,63
A07157] 260 mm cad 0,72
A07157k 280 mm cad 0,76
A071571 300 mm cad 0,80
A07157m 320 mm cad 0,85
A07157n 340 mm cad 0,89
A071570 360 mm cad 0,93
A07157p 380 mm cad 1,53
A07157g 400 mm cad 1,60

Tirafondo in acciaio inox austenitico AlISI 304/A2 con parte filettata in proporzione < 0,6 della
lunghezza, testa esagonale:

A07158 @ 8, lunghezza:

A07158a 50 mm cad 0,22
A07158b 60 mm cad 0,26
A07158c 70 mm cad 0,29
A07158d 80 mm cad 0,33
A07158e 100 mm cad 0,40
A07158f 120 mm cad 0,47
A07159 @10, lunghezza:

A07159a |50 mm cad 0,34/
A07159b 60 mm cad 0,38
A07159¢c 80 mm cad 0,50
A07159d 100 mm cad 0,59
A0715%9¢ 120 mm cad 0,69
A07159f 140 mm cad 0,82
A07159g 150 mm cad 0,85
A07159h 160 mm cad 1,32
A07159i 180 mm cad 1,64
A07159] 200 mm cad 1,83‘
A07159% 220 mm cad 2,93
A071591 240 mm cad 3,20
A07159m 260 mm cad 3,41
A07160 @ 12, lunghezza:

A07160a 60 mm cad 0,62
A07160b 70 mm cad 0,71
A07160c 80 mm cad 0,80
A07160d 100 mm cad 0,83
A07160e 120 mm cad 1,02
A07160f |140 mm cad 1,17|
A07160g 150 mm cad 1,36
A07160h 160 mm cad 2,11
A07160i 180 mm cad 2,35
A07160j 200 mm cad 2,60
A07160k 220 mm cad 4,22
A071601 240 mm cad 4,66
A07160m 260 mm cad 4,95




A07161  Spinotto autoforante con filetto sottotesta per fissaggio e smontaggio, inserto @ 7, spina liscia in

acciaio al carbonio secondo norma EN 1995:2004 e in accordo alla ETA 09/0361, con punta

perforante, idoneo all'uso con piastre metalliche nello spessore di elementi strutturali lignei,

avvitamento meccanico > 1500 g/min o tramite dispositivi pneumatici di inserimento, lunghezza:
A07161a 73 mm cad 1,47
A07161b 93 mm cad 1,55
A07161c (113 mm cad 1,81
A07161d 133 mm cad 1,95
A07161e |153 mm cad 2,08
A07161f 173 mm cad 1,65
A07161g 193 mm cad 1,74
A07161h 213 mm cad 2,41
A07161i 233 mm cad 2,61

Spinotto liscio, calibrato e rettificato, con bordi all'estremita smussati, in acciaio S235 JR con

resistenza caratteristica f, = 360 N/mm, rispondente a norma DIN 1052:2008:
A07162 @ 8, lunghezza:
AO07162a 60 mm cad 0,18
A07162b |70 mm cad 0,20
A07162c |80 mm cad 0,22
A07162d 90 mm cad 0,24
A07162e 100 mm cad 0,26
A07162f 110 mm cad 0,28
A07162g 120 mm cad 0,30
A07162h 140 mm cad 0,34
A07163 @ 12, lunghezza:
A07163a 50 mm cad 0,32
A07163b 60 mm cad 0,37
A07163c |70 mm cad 0,41
A07163d 80 mm cad 0,46
A07163e 90 mm cad 0,51
A07163f 100 mm cad 0,55
A07163g 110 mm cad 0,60
A07163h 120 mm cad 0,64
A07163i 130 mm cad 0,69
A07163j 140 mm cad 0,74
A07163k 150 mm cad 0,76
A071631 160 mm cad 0,81
A07163m 170 mm cad 0,84/
A07163n 180 mm cad 0,90
A071630 200 mm cad 0,99
A07163p 220 mm cad 1,17
A07163q 240 mm cad 1,29
A07163r 260 mm cad 1,38
A07163s 280 mm cad 1,49
A07163t 300 mm cad 1,59
A07163u 320 mm cad 1,68
A07163v 4340 mm cad 1,80‘
A07163w 360 mm cad 2,00
A07163x 400 mm cad 2,20
A07163y 1000 mm cad 5,79

Spinotto liscio, calibrato e rettificato, con bordi all'estremita smussati, in acciaio S335 JR con

resistenza caratteristica f, , = 600 N/mm, rispondente a norma DIN 1052:2008:
A07164 @ 16, lunghezza:
A07164a 120 mm cad 1,23
A07164b 140 mm cad 1,43
A07164c 150 mm cad 1,51
A07164d 160 mm cad 1,62
A07164e 170 mm cad 1,70
A07164f 180 mm cad 1,80
A07164g 190 mm cad 1,89
A07164h 200 mm cad 1,98
A07164i 220 mm cad 2,25
A07164) 240 mm cad 2,31
A07164k 260 mm cad 2,49
A071641 280 mm cad 2,70
A07164m 300 mm cad 2,88
A07164n [320 mm cad 3,05
A071640 340 mm cad 3,23
A07164p 360 mm cad 3,58
A07164q 380 mm cad 3,76
A07164r 400 mm cad 3,95
A07164s 420 mm cad 4,19
A07164t 440 mm cad 4,38
A07164u 460 mm cad 4,57
A07164v 480 mm cad 4,76
A07164w 500 mm

cad
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A07165 (@ 20, lunghezza:
A07165a 120 mm cad 1,90
A07165b 140 mm cad 2,24
A07165c | 150 mm cad 2,38
A07165d 160 mm cad 2,51
A07165e 170 mm cad 2,68
A07165f 180 mm cad 2,82
A07165g 190 mm cad 2,95
A07165h 200 mm cad 3,13
A07165i |220 mm cad 3,57
A07165] 240 mm cad 3,87
A07165k 260 mm cad 4,19
A07165] 280 mm cad 4,49
A07165m 300 mm cad 4,81
A07165n 320 mm cad 5,10
A071650 340 mm cad 5,39
A07165p 360 mm cad 6,00
A071659 380 mm cad 6,31
A07165r 400 mm cad 6,63
A07165s |420 mm cad 6,96
A07165t 440 mm cad 7,26
A07165u 460 mm cad 7,60
A07165v 480 mm cad 7,91
A07165w 500 mm cad 8,32
A07165x 1000 mm cad 12,11
A07166  Vite per piastre con testa tonda e sottotesta cilindrico, in acciaio con valori caratteristici calcolati
secondo normativa EN1995:2004, & 5, lunghezza:
A07166a 25 mm cad 0,09
A07166b |40 mm cad 0,10/
A07166c |50 mm cad 0,13
A07166d 60 mm cad 0,14
A07166e 70 mm cad 0,17
A08. SOLAI €m.m.
SOLAIIN LATERO CEMENTO
A08001 | Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e
laterizio, a nervature parallele, realizzato interamente in opera e con l'ausilio di tralicci in armatura
presagomati con base in laterizio, per un sovraccarico accidentale di 200 kg/m? ed un carico
permanente pari a 200 kg/m?, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali
casseforme, le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e
specie fino ad una altezza di 3,50 m dal piano di appoggio, non finalizzate alla sicurezza dei
lavoratori; gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; il
calcestruzzo che dovra essere di classe compresa tra C 20/25 e C 28/35; il ferro di armatura e di
ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza pu6 variare da4 cm a 6 cm; le
nervature trasversali di ripartizione se necessarie. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi:
A08001a |per luci nette fino a m 5,00. mq 61,00 14,90
A08001b per luci nette da m 5,01 a m 5,50. mq 65,00 15,90
A08001c per luci nette dam 5,51 a m 6,00. mq 70,00 17,10
A08001d | per luci nette dam 6,01 a m 6,50. mq 77,00 18,90
A08001e per luci nette dam 6,51 a m 7,00. mq 80,00 19,60
A08002 |Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e
laterizio, a nervature parallele, realizzato con travetti precompressi prefabbricati per un sovraccarico
accidentale di 200 kg/m? ed un carico permanente pari a 200 kg/m?, oltre al peso proprio del solaio.
Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di
qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di 3,50 m dal piano di appoggio, non
finalizzate alla sicurezza deillavoratori; gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i relativi pezzi
speciali ove occorrono; il calcestruzzo che dovra essere di classe compresa tra C 20/25 e C 28/35; il
ferro di armatura e di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza pud variare da 4
cm a 6 cm; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi:
A08002a per luci nette fino a m 5,00. mq 53,00 13,00
A08002b per luci nette da m 5,01 a m 5,50. mq 58,00 14,20
A08002c per luci nette dam 5,51 a m 6,00. mq 61,00 14,90
A08002d \per luci nette da m 6,01 am 6,50. mq 65,00\ 15,90
A08002e per luci nette da m 6,51 a m 7,00. mq 66,00 16,20




A08003

Solaio piano o inclinato a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature
parallele, realizzato in pannelli prefabbricati preintonacati di cls armato e laterizio, per un
sovraccarico accidentale di 200 kg/m? ed un carico permanente pari a 200 kg/m?, oltre al peso
proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di 3,50 m dal piano di
appoggio, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori; gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i
relativi pezzi speciali ove occorrono; il calcestruzzo che dovra essere di classe compresa tra C 20/25
e C 28/35; il ferro di armatura e di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza pud
variare da 4 cm a 6 cm; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

A08003a
A08003b
A08003c
A08003d
A08003e

A08004

A08004a

per luci nette fino a m 5,00.

per luci nette da m 5,01 a m 5,50.

per luci nette da m 5,51 a m 6,00.

per luci nette da m 6,01 a m 6,50.

per luci nette da m 6,51 am 7,00.

SOLAI ALLEGGERITI

Solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate di cls armato e blocchi di alleggerimento in polistirolo, a
nervature parallele, per un sovraccarico accidentale di 200 kg/m? ed un carico permanente pari a 200
kg/m?, oltre al peso proprio del solaio. Swrmcnmpesi: |k erarttalicesstdomes; ke amatne e
puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di
3,50 m dal piano di appoggio, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori; la fornitura dei pannelli in
opera compresi i relativi pezzi speciali ove occorrono; il calcestruzzo per il getto di completamento
che dovra essere di classe compresa tra C 20/25 e C 28/35; il ferro di armatura e di ripartizione; la
soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza puo variare da 4 cm a 6 cm; le nervature trasversali di
ripartizione se necessarie. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misurato
per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

per luci nette fino a m 5,00.

mq
mq
mq
mq
mq

mgq

66,00
71,00
77,00
80,00
82,00

59,00

16,20
17,40
18,90
19,60
20,10

14,90

A08004b
A08004c
A08004d
A08004e
A08005

A08005a
A08005b
A08005c
A08005d
A08006

A08007

A08008

A08008a
A08008b
A08008c
A08008d

per luci nette da m 5,01 a m 5,50.

per luci nette da m 5,51 a m 6,00.

per luci nette da m 6,01 a m 6,50.

per luci nette da m 6,51 a m 7,00.

Solaio piano o inclinato in piastre prefabbricate autoportanti di tipo alveolare in calcestruzzo armato
precompresso a fili aderenti realizzato in stabilimento con procedimento di estrusione, aventi una
larghezza modulare di 120 cm, ad intradosso finito come da getto contro cassero metallico. Sono
compresi: la rasatura all'intradosso; le armature integrative; i getti di completamento in calcestruzzo;
I'esecuzione di fori agli estremi degli alveoli della lastra. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare |'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.

spessore da cm 18-22 (sovraccarico totale massimo 700 kg/m?).

spessore da cm 25-28 (sovraccarico totale massimo 600 kg/m?).

spessore da cm 31-35 (sovraccarico totale massimo 500kg/m?).

spessore cm 38-40 (sovraccarico totale massimo 450 kg/m?).

Compenso per variazione in aumento dei sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti su solai.
Per ogni 50 kg/m? in piu.

Riduzione per variazione in diminuzione dei sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti su
solai. Per ogni 50 kg/m? in meno.

Solaio monodirezionale o bidirezionale in pannelli cassero a rimanere sagomati a travetti e pignatte in
EPS-RF pieno (polistirene espanso sinterizzato autoestinguente) 80 kPa, con profilo grecato
all'intradosso passo 40 mm e rete elettrosaldata zincata premontata per favorire I'aderenza
dell'intonaco, isolamento termico variabile in funzione dello spessore complessivo della struttura;
larghezza pannelli 112 cm, per solai monidirezionali e bidirezionali con cls gettato in opera, esclusa
I'armatura longitudinale d'integrazione nei travetti e la rete per la soletta superiore di altezza 4 cm,
delle seguenti altezze:

4+16+4cm

4+20+4cm

4+24+4cm

6+16+4cm

mq
mq
mq
mq

mq
mq
mq
mq

mgq

mq

mq
mq
mq
mq

62,00
66,00
70,00
72,00

77,00
88,00
99,00
110,00

1,01

1,01

63,52
67,70
71,67
64,81

15,70
16,70
17,70
18,20

16,50
18,90
21,20
23,60

4,73
4,73
4,73
4,73

A08008e
A08008f
A08008g

A08009

A08010

A08010a

6+20+4cm

8+16+4cm

8+20+4cm

SOLAI IN TAVELLONI

Solaio per controsoffitti costituito da profilati di ferro a T (esclusa la fornitura del ferro che verra
compensata a parte) tavelle laterizie da 80-100 cm e soletta superiore in calcestruzzo magro da 2
cm. Sono compresi: i tagli dei ferri e delle tavelle; la sagomatura. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita

Solaio in tavellonato su muretti di mattoni ad una testa dell'altezza media di 50 cm posti ad interasse
di 90 cm, poggianti in basso su una piccola fondazione o su un piano esistente, per la quale
I'eventuale scavo & compensato a parte, delle dimensioni di 25x15 cm in calcestruzzo classe
esposizione XC1, classe consistenza S4, Rck 30. Sono compresi: il sovrastante massetto dello
spessore compreso trai 4 cm e i 6 cm in calcestruzzo classe esposizione XC1, classe consistenza
S4, Rck 30 armato con rete elettrosaldata cm 20x20 di diametro minimo di 5 mm; la realizzazione di
appositi fori, in corrispondenza di ogni muretto per la necessaria aerazione con l'esterno. E esclusa la
guaina di impermeabilizzazione in corrispondenza dei muricci.E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita:

compresa la fondazione dei muretti

mq
mq
mq

mq

mq

68,99
66,10
70,27

28,00

85,00

4,73
4,73
4,73

10,40

31,50
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SOLAI AERATI

A08011  Pavimento aerato da eseguire con casseri modulari in polipropilene riciclato, fornito e posto in opera.
Sono compresi: i tagli, gli sfridi ed eventuale formazione di fori per il passaggio di tubazioni sia di
impianti sia di aerazione; la rete metallica elettrosaldata da 20x20 cm, del diametro di 6 mm per
I'armatura della soletta; il calcestruzzo tipo RcK 300 per il riempimento fino alla sommita dei casseri
modulari e per la formazione della soletta che deve avere uno spessore minimo di 4 cm; la
staggiatura del piano. La posa in opera degli elementi modulari & eseguita su sottofondo piano gia
predisposto. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la
predisposizione del sottofondo piano:

A08011a |elementi modulari altezza cm 12 - 13 \

A08011b elementi modulari altezza cm 16

A08011c elementi modulari altezza cm 27

A08011d elementi modulari altezza cm 40

A08011e elementi modulari altezza cm 45 - 50

A08012 |Casseforme a perdere in polipropilene per la realizzazione del pavimento aerato da porre in
corrispondenza delle travi o cordoli di fondazione, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli
sfridi, la piegatura per 5-7 cm per I'appoggio ed il fissaggio al sottofondo piano predisposto; la
sistemazione del pannello sugli angoli e sulle variazioni di linearita, i fori per il passaggio delle
tubazioni di impianti e di aerazione. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Sono esclusi: la predisposizione del sottofondo piano:

A08012a casseforme a perdere altezza cm 14 per casseri altezza cm 16

A08012b | casseforme a perdere altezza cm 25 per casseri altezza cm 27

A08012c casseforme a perdere altezza cm 38 per casseri altezza cm 40

A08012d casseforme a perdere altezza cm 43-48 per casseri altezza cm 45-50
FORMAZIONE FALDE DI TETTO

A08013 |Formazione di falde di tetto realizzate con tavellonato su muricci grigliati realizzati con mattoni forati

dello spessore di una testa (12-13 cm), disposti ad interasse max di 120 cm controventati, in senso

ortogonale, con muricci grigliati realizzati con mattoni forati dello spessore di una testa (12-13 cm)

disposti ad interasse max di 3 m. E compreso I'onere per la sovrastante soletta in calcestruzzo di

classe tra C 20/25 e C 28/35, dello spessore compreso tra i 4 cm e i 6 cm, armata con rete

elettrosaldata cm 20x20 del diametro minimo di 5 mm. E inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita

SOLAIIN LEGNO

A08014 | Solaio in legno interpiano composto da: travi principali in legno di sezione adeguata, con le opportune

protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi sulle murature e relativi ancoraggi al cordolo

perimetrale; travi secondarie in legno e soprastante pianellato nuovo o tavellonato o tavolame di

almeno 3 cm di spessore, piallato, maschiato ed inchiodato; la soprastante soletta in calcestruzzo

alleggerito con inerti di argilla espansa, armatura minima di ripartizione realizzata con rete

elettrosaldata con maglie 20x20 cm e diametro minimo di 5 mm. La soletta sara collegata ai cordoli di

collegamento che verranno computati e pagati a parte. Sono inoltre compresi nel prezzo tutti gli oneri

per i necessari ponteggi ed il tiro in alto dei materiali, fino alla luce netta di 6 m, fino ad un'altezza, dal

piano di appoggio, di 3,50 m e per un sovraccarico accidentale di 200 kg/m? ed un carico permanente

pari a 200 kg/m2. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita:

A08014a orditura principale e secondaria in legno abete e tavellonato.

A08014b orditura principale e secondaria in legno castagno e tavellonato.

A08014c orditura principale, secondaria e tavolato in legno abete, oppure pianellato nuovo.
A08014d |orditura principale, secondaria e tavolato in legno castagno oppure pianellato nuovo.

mq
mq
mq
mq
mq

3333

mgq

mq
mq
mq
mq

38,10
40,10
43,80
46,80
49,90

4,18
4,87
6,60
8,00

63,00

159,00
197,00
171,00
209,00

10,80
11,40
12,40
13,30
14,20

1,47
1,71
2,30
2,80

23,20

74,00
92,00
80,00
98,00

A08015 |Solaio in legno interpiano composto da: travi principali in legno di sezione adeguata, con protezioni
delle testate costituite da cuffia in telo di juta, la preparazione degli appoggi sulle murature e relativi
ancoraggi al cordolo perimetrale; travi secondarie in legno e soprastante pianellato nuovo o tavolato
di almeno 3 cm di spessore, piallato, maschiettato ed inchiodato; guaina di cellulosa oleata da porre
prima della soletta; la soprastante soletta in calcestruzzo a base di cemento bianco o calce idraulica
naturale, alleggerita con inerti di argilla espansa, armatura minima di ripartizione realizzata con rete
in polipropilene riciclata passo 34x27 mm. La soletta sara opportunamente collegata ai cordoli
perimetrali che saranno computati e pagati a parte. Sono inoltre compresi: i necessari ponteggi ed il
tiro in alto dei materiali, fino alla luce netta di 6 m e per un sovraccarico accidentale di 200 kg/m? ed
un carico permanente pari a 200 kg/m?, il trattamento di tutte le parti in legno con una mano di
impregnante protettivo ai sali di boro ed a base di oli e resine vegetali naturali con funzioni antitarlo
ed antimuffa. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita. Sono esclusi: la guaina
di cellulosa oleata da porre prima della soletta:

A08015a orditura principale e secondaria in legno abete e tavolato, soletta con cemento bianco

A08015b orditura principale e secondaria in legno castagno e tavolato, soletta con cemento bianco
A08015c orditura principale e secondaria in legno abete e tavolato, soletta con calce idraulica naturale
A08015d |orditura principale e secondaria in legno castagno e tavolato, soletta con calce idraulica naturale

mq
mq
mq

mgq

160,00
200,00
155,00

196,00

75,00
94,00
72,00

92,00

A08015e orditura principale e secondaria in legno abete e pianellato nuovo, soletta con cemento bianco
A08015f orditura principale e secondaria in legno castagno e pianellato nuovo, soletta con cemento bianco

A08015g orditura principale e secondaria in legno abete e pianellato nuovo, soletta con calce idraulica naturale

mq

mq

mq

173,00
211,00

170,00

81,00
99,00

79,00

A08015h orditura principale e secondaria in legno castagno e pianellato nuovo, soletta con calce idraulica
naturale

mg

207,00

97,00




A08016

Solaio in legno interpiano composto da: travi principali in legno di sezione adeguata, con protezioni
delle testate costituite da cuffia in telo di juta, la preparazione degli appoggi sulle murature e relativi
ancoraggi al cordolo perimetrale; travi secondarie in legno e soprastante tavolato di almeno 3 cm di
spessore, piallato, maschiato ed inchiodato; secondo tavolato superiore di almeno 2,5 cm di
spessore con orditura perpendicolare al tavolato sottostante. Sono inoltre compresi: i necessari
ponteggi ed il tiro in alto dei materiali, fino alla luce netta di 6 m e per un sovraccarico accidentale di
200 kg/m? ed un carico permanente pari a 200 kg/m?, il trattamento di tutte le parti in legno con una
mano di impregnante protettivo ai sali di boro ed a base di oli e resine vegetali naturali con funzioni
antitarlo ed antimuffa. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita:

A08016a
A08016b

orditura principale, secondaria e tavolato di abete
orditura principale, secondaria e tavolato di castagno

mq
mq

140,00
177,00

66,00
83,00

A08017

Solaio piano o inclinato gettato in opera a struttura mista di cemento armato e pannelli preassemblati
in elementi in legno-cemento con fresature orizzontali e verticali, della larghezza di 1,00 m, ad
eliminazione dei ponti termici ed acustici realizzato interamente in opera e con l'ausilio di armatura
metallica, per un sovraccarico accidentale di 200 kg/m? ed un carico permanente pari a 200 kg/m?,
oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme, le armature e puntellature
provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di 3,50 m dal
piano di appoggio; gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono;
il calcestruzzo che dovra essere di classe compresa tra C 20/25 e C 28/35; il ferro di armatura e di
ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza pud variare da cm 4 a cm 6; le
nervature trasversali di ripartizione se necessarie. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi:

A08017a
A08017b
A08017c

per luci fino da m 3,00 a m 5,00, spessore pannello cm 20
per luci fino da m 4,00 a m 6,00, spessore pannello cm 25
per luci fino da m 4,00 a m 6,00, spessore pannello cm 30

mq
mq
mq

70,00
75,00
83,00

A08018

Compenso per solai posti ad altezza superiore a m 3,50 dal piano di appoggio, per ogni metro o
frazione

mq

4,62

A08019

SOLAI MISTI CALCESTRUZZO E ACCIAIO

Solaio coibentato a struttura mista in calcestruzzo ed elementi monodirezionali composto da lastre
prefabbricate in EPS (peso massimo finito al grezzo a partire da 194 kg/mq) autoportanti, di spessore
minimo pari a 200 mm, dotati di scanalature longitudinali atte ad alloggiare I'armatura metallica pre-
assemblata composta da traversi saldati a tralicci longitudinali in acciaio ad aderenza migliorata
B450C elettrosaldati con 2 correnti superiori, uno inferiore e staffe continue sinusoidali di passo 200
mm, posti ad un interasse fisso; in opera in orizzontale o inclinato, gettato in opera con conglomerato
cementizio di classe C20/25 o superiori in modo da realizzare una cappa minima di 60 mm superiore
al pannello, previa posa delle eventuali armature aggiuntive all’appoggio e armature di ripartizione
(da contabilizzare a parte), resistenza termica del solaio al grezzo (altezza 200 + 60 mm) pari a 4,18
mqgK/W; incluso nolo mezzo di sollevamento, escluso il conglomerato cementizio per la realizzazione
del getto collaborante da contabilizzare a parte:

A08019a

A08019b

A08020

per luci fino a 6,00 m, per altezza totale di 26 cm (20+6), calcolati per un carico utile a da 4.000 a
10.000 N/mq

sovrapprezzo per sola fornitura di predisposizioni all’aggancio del cartongesso o rasatura
dell'intradosso con maglia 600 x 600 mm

Sovrapprezzo per fornitura e posa di armatura in acciaio ad aderenza migliorata B450C aggiuntiva in
appoggio (1 diametro 8 mm, lunghezza 150 mm interasse 300 mm) e di ripartizione superiore (1
diametro 8 mm, ogni 300 mm ortogonale alla direzione dei tralicci); compreso I'onere delle piegature,
il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, per solai di:

mg

mq

70,06

1,50

1,42

A08020a
A08020b
A08020c
A08020d
A08020e

luce finoa2m
luce finoa 3 m
luce finoa4 m
luce finoa 5 m
luce finoa 6 m

mq
mq
mq
mq
mq

7,23
5,91
5,26
4,86
4,62

1,51
1,24
1,10
1,02
0,97

A08021

Solaio in struttura mista acciaio-calcestruzzo, cmstttiitto din |t e gyesz ta zimestta s az thin
collaborante ad altezza e spessore variabile (da 55 a 150 mm), e da fornitura e posa di soletta
collaborante in calcestruzzo di classe C20/25 o superiori da quotare a parte, inclusa posa in opera a
qualunque altezza di imposta, compreso la saldatura o la chiodatura alle travi portanti in ferro,
I'eventuale puntellazione provvisoria, la posa di scossaline in lamiera per il contenimento del getto in
prossimita di fori e bordi liberi, con la sola esclusione del calcestruzzo fornito e posato e del ferro
aggiuntivo e di ripartizione in barre o reti e delle travi portanti compensate a parte

A08021a
A08021b

lamiera spessore 10/10 altezza 55 mm
lamiera spessore 10/10 altezza 75 mm

mq
mq

38,35
40,11

3,02
3,02

|SOLAIO COLLABORANTE ANTISISMICO




Solaio misto legno-calcestruzzo composto da travetti in legno lamellare fresati ed armati con traliccio
metallico elettrosaldato preinserito meccanicamente a pressione, protetto nei correnti inferiori con
malta a stabilita volumetrica; travetti normalmente posizionati ad interassi di 56/66 cm con vari
interposti; atti a sopportare carichi permanenti di 250 daN/mq e accidentali di 200 daN/mq oltre il
peso proprio; compresi e compensati nel prezzo le armature di unione delle testate dei travetti alle
travi, i monconi in acciaio, posizionati superiormente per nervatura, a copertura del taglio e dei
momenti negativi e I'armatura di ripartizione nella soletta superiore, nonché le armature dell'eventuale
nervatura di ripartizione trasversale, tutti in acciaio del tipo B450C; compreso l'onere della posa in
opera, I'eventuale ulteriore puntellatura provvisoria, le casseforme e le armature di sostegno di
qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di 4,0 m dal piano di appoggio; i getti di
solidarizzazione in opera, con calcestruzzo di classe non inferiore a C 20/25 (secondo UNI EN 206-
1:2006 e UNI 11104:2004), della soletta superiore di spessore 5,0 cm; esclusi gli oneri delle opere
murarie e/o carpenterie per l'alloggiamento delle travi, opere provvisionali, eventuali tinteggiature e
trasporto:

A08022 con interposti pannelli in polistirene e malta cementizia rasabile:
A08022a per travetto tipo 10 x 12 cm, luci di calcolo fino a 3,80 m mq 116,38 23,18
A08022b per travetto tipo 10 x 16 cm, luci di calcolo fino a 4,80 m mq 135,00 27,82
A08022c |per travetto tipo 10 x 20 cm, luci di calcolo fino a 5,80 m | mq 151,05 | 32,45
A08022d per travetto tipo 12 x 20 cm, luci di calcolo fino a 6,10 m mq 165,38 37,09
A08022e per travetto tipo 12 x 24 cm, luci di calcolo fino a 6,80 m mq 177,41 37,09
A08023 con interposte tavelle in cotto a vista lisce o rasate bianche:
A08023a per travetto tipo 10 x 12 cm, luci di calcolo fino a 3,80 m mq 129,32 41,72
A08023b per travetto tipo 10 x 16 cm, luci di calcolo fino a 4,80 m mq 147,94 46,36
A08023c per travetto tipo 10 x 20 cm, luci di calcolo fino a 5,80 m mq 160,26 48,68
A08023d per travetto tipo 12 x 20 cm, luci di calcolo fino a 6,10 m mq 175,34 53,78
A08023e per travetto tipo 12 x 24 cm, luci di calcolo fino a 6,80 m mq 187,36 53,78
A08024 con interposti perlinati in legno o pannelli multistrato dogati:
A08024a \per travetto tipo 10 x 12 cm,lugidiiczH o fitoaB3 DM mq 131,25 \ 41,72
A08024b per travetto tipo 10 x 16 cm, luci di calcolo fino a 4,80 m mq 149,87 46,36
A08024c per travetto tipo 10 x 20 cm, luci di calcolo fino a 5,80 m mq 162,19 48,68
A08024d per travetto tipo 12 x 20 cm, luci di calcolo fino a 6,10 m mq 170,40 53,78
A08024e per travetto tipo 12 x 24 cm, luci di calcolo fino a 6,80 m mq 189,30 53,78
A08025 con interposte volterrane in laterizio di altezza 12 cm:
A08025a per travetto tipo 10 x 12 cm, luci di calcolo fino a 3,80 m mq 141,38 41,72
A08025b per travetto tipo 10 x 16 cm, luci di calcolo fino a 4,80 m mq 160,01 46,36
A08025c per travetto tipo 10 x 20 cm, luci di calcolo fino a 5,80 m mq 172,33 48,68
A08025d per travetto tipo 12 x 20 cm, luci di calcolo fino a 6,10 m mq 187,40 53,78
A08025e |per travetto tipo 12 x 24 cm, luci di calcolo fino a 6,80 m | mq 199,43 | 53,78

A09. OPERE MURARIE € €m.m.

MURATURE IN PIETRAME
A09001  Muratura di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame e malta, di qualsiasi

spessore, assestati a mano:
A09001a con pietrame di recupero, compresa la cernita mc 123,73 64,16
A09001b con fornitura del pietrame mc 140,40 61,27
A09002 |Muratura in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di

qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, compreso ogni magistero per fornitura del

materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. mc 272,93 122,55
A09003  Sovrapprezzo alle murature in pietrame per I'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione

dei blocchi presi a seconda delle necessita della tessitura muraria, I'allineamento in fase di

realizzazione e la stuccatura rasata delle connessure mq 29,66 13,51

MURATURE IN TUFO
A09004  Muratura di tufo in blocchetti scelti e squadrati, 11 x 27 x 37 cm, eseguita con malta bastarda a

qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.:
A09004a spessore 11 cm mq 20,47 8,80
A09004b spessore 27 cm mq 42,45 17,72
A09004c |spessore 37 cm | mgq 58,32 22,50
A09004d spessore oltre 37 cm mc 157,72 61,84
A09005  Sovrapprezzo alla muratura di tufo in blocchetti se eseguita con paramento a faccia vista, compreso

I'onere della cernita del materiale, pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia

mq 21,30 12,80

MURATURE IN LATERIZIO
A09006  Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi

altezza, compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto

altro si renda necessario a realizzare I'opera a perfetta regola d'arte:
A09006a con mattoni pieni comuni mc 309,38 115,44
A09006b |con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm) | mc 204,16 68,43
A09007  Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza

compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a

realizzare I'opera a perfetta regola d'arte:
A09007a con mattoni pieni comuni mq 42,79 15,42
A09007b con mattoni forati (6 x 14 x 28 cm) mq 36,10 15,07
A09007c con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm) mq 32,54 12,76
A09008 |Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi

oneri e magisteri per I'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare
I'opera a perfetta regola d'antie::




A09008b con mattoni a tre fori, delle dimensioni di 6 x 14 x 28 cm mq 26,19 12,26
A09008c con mattoni a sei fori delle dimensioni di 8 x 16 x 33 cm mq 25,97 11,17
A09008d con mattoni a sei fori delle dimensioni di 12 x 14 x 28 cm mq 26,79 11,01
A09008e con foratelle a dieci fori delle dimensioni di 8 x 25 x 25 cm mq 24,25 11,81
A09008f | con mattoni forati pesanti (8 x 25 x 25 cm) del peso di 3,61 kg/cad mq 30,35 14,59
A09008g con mattoni forati pesanti (12 x 25 x 25 cm), del peso di 6,61 kg/cad mq 37,98 16,57
A09008h con blocchi forati pesanti (19 x 25 x 30 cm), a fori verticali, del peso di 9,77 kg/cad mq 50,92 21,58
A09009 |Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, retta

o curva ed a qualsiasi altezza, compreso |'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e

quanto altro si renda necessario a realizzare I'opera a perfetta regola d'artie:
A09009a mattoni industriali tipo "a mano" sabbiati, tonalita rossa (25 x 12 x 5,5 cm) mq 68,84 26,12
A09009b con mattoni semiartigianali tipo "antico" (25 x 12 x 5,5 cm) mq 77,711 26,05
A09010  Sovrapprezzo per la realizzazione di muratura a cassa vuota per chiusura di pareti esterne, di vani

porte, finestre od altre aperture, costituita da doppie pareti di laterizi con malta mezzana di calce e

pozzolana con interposta camera d'aria per uno spessore complessivo non superiore a 55 cm,

compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali, ecc.;

da applicarsi alle murature realizzate, misurate a superficie effettiva senza sguinci e vuoti

% 10

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, redtta

o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di ammorsature e quanto

altro si renda necessario a realizzare I'opera a perfetta regola d'arte:
A09011  con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60 + 70%,

per murature di tamponamento, contropareti e divisori:
A09011a spessore 12,5 cm mq 42,08 19,69
A09011b spessore 15 cm mq 45,71 20,52
A09011c spessore 20 cm mq 50,72 21,49
A09011d spessore 30 cm mq 57,05 22,01
A09012 |con blocchi a facce lisce aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per

costruzioni di murature di tamponamento:
A09012a spessore 20 cm mq 36,94 14,66
A09012b spessore 25 cm mq 48,51 19,55
A09012c spessore 30 cm mq 55,64 21,99
A09012d spessore 35 cm mq 66,50 26,88
A09013  con blocchi a facce lisce aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per

costruzioni di murature portanti simiche:
A09013a spessore 20 cm mq 41,80 18,57
A09013b spessore 25 cm mq 50,89 21,99
A09013c |spessore 30 cm mq 59,82 | 25,41
A09013d spessore 35 cm mq 70,58 30,30
A09013e spessore 40 cm mq 86,47 24,43
A09013f spessore 45 cm mq 88,19 38,12
A09014  con blocchi a incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <=

60%, per costruzioni di murature di tamponamento:
A09014a spessore 20 cm mq 37,79 14,66
A09014b spessore 25 cm mq 47,77 17,59
A09014c spessore 30 cm mq 55,35 21,01
A09014d spessore 35 cm mq 64,89 24,43
A09014e |spessore 38 cm mq 69,87 | 26,39
A09014f spessore 40 cm mq 74,46 28,34
A09015  con blocchi a incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <=

45%, per costruzioni di murature portanti sismiche:
A09015a spessore 25 cm mq 48,34 18,57
A09015b spessore 30 cm mq 57,17 21,99
A09015c spessore 35 cm mq 68,04 26,39
A09015d spessore 38 cm mq 72,54 28,34
A09015e spessore 40 cm mq 79,24 29,81
A09015f |spessore 42,5 cm mq 82,33 31,77
A09016 |con blocchi a incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di

foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento o portanti in zona sismica 4 in opera

con malta speciale o schiuma poliuretanica:
A09016a spessore 25 cm mq 44,52 9,29
A09016b spessore 30 cm mq 66,44 13,68
A09016c spessore 35 cm mq 77,84 16,13
A09016d spessore 38 cm mq 84,48 17,59
A09016e spessore 40 cm mq 87,88 18,57
A09016f spessore 45 cm mq 99,79 20,53
A09017  |con blocchi a incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di ‘

foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale:
A09017a spessore 25 cm mq 46,96 11,24
A09017b spessore 30 cm mq 70,72 17,10
A09017c spessore 35 cm mq 83,34 20,53
A09017d spessore 38 cm mq 89,98 21,99
A09017e spessore 40 cm mq 95,10 23,46
A09017f spessore 45 cm mq 106,51 25,90

A09018 |con blocchi a incastro maschio-femmina rettificati a setti sottili aventi giacitura dei fori verticali e
percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento in opera con malta

esneciale o schiuima noliuretanica:




A09018a
A09018b
A09019

spessore 38 cm

spessore 42,5 cm

Muratura eseguita con blocchi speciali per murature armate con armatura verticale disposta negli
appositi fori riempiti con malta a prestazione garantita minimo M5 e traliccio orizzontale immerso nel
ricorso di malta. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti;
l'incassatura superiore; I'armatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita

94,70
106,17

18,08
20,53

mc 274,00 94,00

A09020 |Muratura portante armoconfinata faccia a vista dello spessore di due teste eseguita con mattoni in

klinker semipieni estrusi (foratura 30/45%) e calandri fiduciari in acciaio tralicciato posti nei nodi di

intersezione delle pareti portanti, con micro armature verticali realizzate con 100 spinotti al mq in

acciaio diametro 6 mm x 120 mm oltre barre integrative orizzontali in acciaio diametro 6 mm disposte

ad interasse verticale di 60 cm, con malta a resistenza media > 10 N/mmg, retta o curva, compreso

I'uso del distanziatore, I'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda

necessario a realizzare |'opera a perfetta regola d’arte:
A09020a con mattoni tipo Bolognese 5,2 x 13,5 x 28 cm mq 228,08 38,63
A09020b con mattoni tipo Terzetto 7,2 x 13,5 x 28 cm mq 202,95 35,54
A09020c con mattoni tipo Lidio 7,2 x 14,2 x 29,6 cm mq 207,31 37,09

FODERE
A09021 |Fodera in tavelline di laterizio, 325 x HD-+63D aym o te i m aypesea coon madttai diwawi @ coomppesso ‘ ‘

quanto occorre a dare |'opera finita a perfetta regola d'arte mq 17,22 7,62
A09022  Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda, compreso quanto occorre a dare

I'opera finita a perfetta regola d'arte mq 14,89 6,50

TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI GESSO E LATERO-GESSO
A09023  Tramezzature di gesso in pannelli 50 x 65 cm, con superficie liscia, battente e controbattente,

comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere

e magistero per fornire I'opera eseguita a perfetta regola d'arte:
A09023a spessore 8 cm mq 32,09 12,99
A09023b |spessore 10 cm | mq 33,09 12,97
A09024 |Tramezzature di latero-gesso in pannelli 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente,

comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere

e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:
A09024a spessore 8 cm mq 40,07 13,68
A09024b spessore 10 cm mq 40,99 13,74
A09024c spessore 12 cm mq 44,10 13,94

MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO
A09025 |Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta

bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta

regola d'arte:
A09025a spessore 15 cm mq 41,02 13,75
A09025b spessore 20 cm mq 80,86 23,52
A09025c spessore 40 cm mq 107,19 30,50
A09025d spessore oltre 40 cm mc 302,02 91,68
A09026  Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta

bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta

regola d'arte:
A09026a spessore 8 cm mq 26,61 11,95
A09026b spessore 12 cm mq 30,43 13,47
A09026c |spessore 15 cm | mq 34,85 14,11
A09026d spessore 20 cm mq 39,31 15,66
A09026e spessore 25 cm mq 42,96 16,30
A09027  Muratura faccia a vista in blocchi forati idrorepellenti in calcestruzzo, 20 x 50 cm, con malta bastarda,

a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire I'opera eseguita a perfetta regola

d'arte:
A09027a spessore 8 cm mq 38,22 18,13
A09027b spessore 12 cm mq 42,42 19,58
A09027c spessore 15 cm mq 48,04 20,36
A09027d |spessore 20 cm ‘ mq 52,77‘ 21,69
A09027e |spessore 25 cm mq 57,41 22,87

Muratura faccia a vista in blocchi di cemento splittati, con malta bastarda, a qualsiasi altezza,

compreso ogni onere e magistero per fornire I'opera eseguita a perfetta regola d'arte:
A09028 di colore grigio con finitura bugnata:
A09028a 7 x 20 x 50 cm mq 49,23 18,37
A09028b 12 x 20 x 50 cm mq 55,33 19,95
A09028c 15 x 20 x 50 cm mq 58,16 20,60
A09028d 20 x 20 x 50 cm mq 68,20 22,00
A09029 di colore grigio con finitura rigata:
A09029a |7 x 20 x 50 cm | mg 52,01 18,42
A09029b 12 x20x 50 cm mq 57,60 19,67
A09029c 15 x 20 x 50 cm mq 60,68 20,72
A09029d 20 x 20 x 50 cm mq 70,74 22,37
A09030 colorati su base grigia con finitura bugnata:
A09030a 7 x20x50cm mq 52,89 18,40
A09030b 12 x 20 x 50 cm mq 57,86 19,76
A09030c 15 x 20 x 50 cm mq 61,57 20,64
A09030d 20 x 20 x 50 cm mq 72,25 22,39
A09031  colorati su base grigia con finitura rigata:
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A09031b 12 x 20 x 50 cm mq 59,88 20,07
A09031c | 15x20x 50 cm mq 63,98 20,64
A09031d 20 x 20 x 50 cm mq 75,04 22,30
A09032  marmorizzati bianchi con finitura bugnata:
A09032a 7 x 20 x 50 cm mq 58,21 18,77
A09032b 12 x20x 50 cm mq 64,69 20,05
A09032c 15x20x 50 cm mq 68,53 20,80
A09032d 20 x 20 x 50 cm mq 80,60 22,43
A09033  marmorizzati bianchi con finitura rigata:
A09033a |7 x 20 x 50 cm mgq 60,86 18,47
A09033b 12x20x 50 cm mq 66,46 20,17
A09033c 15x20 x50 cm mq 70,30 20,90
A09033d 20 x 20 x 50 cm mq 83,89 22,28
A09034  marmorizzati colorati con finitura bugnata:
A09034a 7 x20x50cm mq 61,37 18,63
A09034b 12 x20x 50 cm mq 67,60 20,09
A09034c 15x20x 50 cm mq 71,95 20,93
A09034d 20 x 20 x 50 cm mq 81,74 22,23
A09035  marmorizzati colorati con finitura rigata:
A09035a |7 x 20 x 50 cm mg 62,26 18,51
A09035b 12 x 20 x 50 cm mq 69,62 19,81
A09035¢c 15 x20x 50 cm mq 73,59 20,94
A09035d 20 x 20 x 50 cm mq 86,67 22,47

MURATURE IN BLOCCHI FORATI DI CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA
A09036  Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita

con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire 'opera eseguita

a perfetta regola d'arte:
A09036a spessore 8 cm mq 29,46 11,92
A09036b \spessore 12cm mq 35,30\ 13,39
A09036¢ |spessore 15 cm mq 41,05 14,28
A09036d spessore 20 cm mq 47,68 15,68
A09036e spessore 25 cm mq 53,33 16,53
A09036f spessore 30 cm mq 58,62 17,05
A09037  Muratura faccia a vista in blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm,

con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire I'opera eseguita

a perfetta regola d'arte:
A09037a spessore 8 cm mq 42,65 18,34
A09037b spessore 12 cm mq 48,62 19,68
A09037c \spessore 15cm mq 54,87\ 20,47
A09037d spessore 20 cm mq 61,75 21,87
A09037e spessore 25 cm mq 67,65 23,10
A09037f spessore 30 cm mq 75,07 23,74

MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO

Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato

autoclavato, densita da 500 a 550 kg/mc, conducibilita termica A da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera

con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi

intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai

piani:
A09038 \Iisci, spessore 8 cm,esitTEZR a | fivemm H| 120 mq 31,19\ 11,24
A09039 lisci o con incastro maschio/femmina:
A09039a spessore 10 cm, resistenza al fuoco EI 180 mq 37,07 12,66
A09039b spessore 12 cm, resistenza al fuoco EI 180 mq 40,47 12,54
A09039c spessore 15 cm, resistenza al fuoco EI 240 mq 47,63 13,86
A09040 | Muratura di tamponamento realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi

alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densita da 300 a 350 kg/mc, A da 0,08 a 0,09 W/mK,

resistenza al fuoco El 240, lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento, posti in

opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi

intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai

piani:
A09040a spessore 24 cm mq 69,47 16,26
A09040b spessore 30 cm mq 80,77 16,35
A09040c spessore 36 cm mq 91,40 16,76
A09040d spessore 40 cm mq 100,09 17,72
A09040e spessore 42 cm mq 110,80 17,52
A09040f spessore 48 cm mq 124,76 18,94
A09041 Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma

EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densita da 350 a 500 kg/mc, A da 0,09 a 0,12 W/mK, lisci o con

incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento, posti in opera con malta collante classe M10 ad

alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali

calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani:
A09041a spessore 20 cm, resistenza al fuoco EI 120 mq 59,15 15,34
A09041b spessore 24 cm, resistenza al fuoco EI 180 mq 69,47 16,26
A09041c spessore 30 cm, resistenza al fuoco EI 240 mq 80,77 16,35
A09041d spessore 36 cm, resistenza al fuoco EI 240 mq 91,40 16,76
A09041e spessore 40 cm, resistenza al fuoco EI 240 mq 100,09 17,72




A09042

Muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
marcati CE secondo EN 771-4, conformi ai requisiti di bioedilizia, densita da 575 a 600 kg/mc, A da
0,16 a 0,17 W/mK, lisci sui 4 i lati e con tasche di sollevamento, resistenza a compressione 5 Mpa,
posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm
circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e
sollevamento ai piani:

A09042a spessore 24 cm, resistenza al fuoco EI 180 mq 71,87 16,36
A09042b spessore 30 cm, resistenza al fuoco EI 240 mq 85,75 16,81
A09042c spessore 36 cm, resistenza al fuoco EI 240 mq 97,37 16,63

\MURATURE IN CALCESTRUZZO CON PANNELLI E BLOCCHI ISOLANTI \ \
A09043  Muratura in calcestruzzo armato C20/25 (Rck 25 N/mmq) a coibentazione termica incorporata,

realizzata utilizzando pannelli cassero a rimanere termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato

(UNI EN 13163) prearmati di larghezza 120 cm e di altezza variabile 40 + 450 cm, composti da un

pannello interno di spessore 5 cm e da un pannello esterno di spessore 5 + 15 cm, con sede per il

getto del calcestruzzo armato in opera di spessore 15 cm, escluso I'acciaio di armatura, compresi gli

oneri per la formazione di spalle, architravi, utilizzo di puntelli, armature di collegamento e ripresa,

getto e disarmo, per altezze fino a 4,00 m:
A09043a con pannello esterno spessore 5 cm, per uno spessore totale della muratura di 25 cm mq 85,30 10,25
A09043b con pannello esterno spessore 10 cm, per uno spessore totale della muratura di 30 cm mq 91,31 9,82
A09043c \con pannello esterno spessore 15 cm, pesTwmo spessne ttitde dElamumsEtimadi 3 aom \ mq 97,32\ 9,85
A09044  Sovrapprezzo alle murature in calcestruzzo e pannelli isolanti:
A09044a per 5 cm in piu di spessore di calcestruzzo mq 6,35 0,44
A09044b per 10 cm in piu di spessore di calcestruzzo mq 12,70 0,88
A09045 |Muratura in calcestruzzo armato C20/25 (Rck 25 N/mmq) a coibentazione termica incorporata,

realizzata utilizzando su entrambi i lati pannelli cassero a perdere termoisolanti in lana di legno

mineralizzata delle dimensioni di 60 x 200 cm, con la formazione della sede per il getto del

calcestruzzo di spessore 18 cm, escluso I'acciaio di armatura, compresi gli oneri per la formazione di

spalle, architravi, utilizzo di puntelli, armature di collegamento e ripresa, getto e disarmo per altezze

fino a 4,00 m:
A09045a |con pannelli interni ed esterni di spessore 3,5 cm, per uno spessore totale della muratura di 25 cm

mq 54,31 10,65

A09045b con pannello interno di spessore 3,5 cm ed esterno di spessore 5 cm, per uno spessore totale di

muratura di 26,5 cm mq 56,47 10,71
A09045c con pannello interno di spessore 3,5 cm ed esterno di spessore 7,5 cm, per uno spessore totale di

muratura di 29 cm mq 61,35 10,48
A09045d con pannelli interni ed esterni di spessore 5 cm, per uno spessore totale di muratura di 28 cm mq 58,63 10,75
A09045e con pannelli interni ed esterni di spessore 7,5 cm, per uno spessore totale di muratura di 33 cm

mq 68,40 10,81

Muratura portante armata realizzata con pannello cassero a rimanere pre-armato, costituito da una

singola lastra a profilo ondulato in EPS-RF (Polistirene Espanso Sinterizzato Autoestinguente),

densita 15 kg/mc, con due reti di acciaio (diametro 2,4 mm e maglia 50 x 50 mm) su entrambe le

facce della stessa agganciate tramite connettori passanti in acciaio, spruzzate con betoncino di

spessore 4 cm per lato, compreso I'allineamento e la messa a piombo dei pannelli opportunamente

controventati, esclusi l'acciaio di armatura integrativo ed il betoncino strutturale:
A09046  per pareti portanti:
A09046a spessore EPS 10 cm, trasmittanza termica 0,33 W/mq K mq 49,41 6,50
A09046b spessore EPS 12 cm, trasmittanza termica 0,28 W/mq K mq 50,69 6,50
A09046¢ |spessore EPS 14 cm, tressitttameza ttemitezs 0 24 W frigg KK | mq 52,41 6,50
A09046d spessore EPS 16 cm, trasmittanza termica 0,21 W/mq K mq 54,00 6,50
A09047  per pareti di tamponamento anche in zona sismica:
A09047a spessore EPS 16 cm, trasmittanza termica 0,21 W/mq K mq 54,00 6,50
A09047b spessore EPS 20 cm, trasmittanza termica 0,17 W/mq K mq 57,19 6,50
A09047c spessore EPS 25 cm, trasmittanza termica 0,14 W/mq K mq 61,01 6,50
A09047d spessore EPS 30 cm, trasmittanza termica 0,12 W/mq K mq 64,54 6,50

Muratura portante armata realizzata con pannello cassero a rimanere pre-armato per pareti portanti

coibentate in c.a., costituito da una doppia lastra in EPS-RF (Polistirene Espanso Sinterizzato

Autoestinguente), densita 25 kg/mc, a profilo grecato, con interposta rete in acciaio strutturale

(diametro 6 mm e maglia 130 x 300 mm) e reti portaintonaco (diametro 2,4 mm e maglia 50 x 50 mm)

sulle facce esterne agganciate tramite connettori passanti in acciaio, compreso I'allineamento e la

messa a piombo dei pannelli opportunamente controventati, il getto del calcestruzzo C 28/35 S4

XC2, esclusi l'acciaio di armatura integrativo ed eventuali additivi per il calcestruzzo:
A09048 con lastre preassemblate:
A09048a spessori EPS 5 cm, spessore cls 15 cm mq 89,41 10,16
A09048b spessori EPS 7 cm, spessore cls 15 cm mq 95,01 10,16
A09048c spessori EPS 7 cm, spessore cls 20 cm mq 100,16 10,71
A09048d |spessori EPS 9 cm, spessore cls 15 cm | mq 102,01 10,16
A09049 con lastre assemblate in cantiere a mezzo di apposite staffe, incluse nel prezzo:
A09049a spessori EPS 13+9 cm, spessore cls 15 cm mq 115,86 18,29
A09049b spessori EPS 9+9 cm, spessore cls 20 cm mq 115,68 18,29
A09049c spessori EPS 13+6 cm, spessore cls 20 cm mq 116,96 18,29




Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno
cemento aventi conformazione ad H, di densita 510 +10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo
blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, con giunti ad incastro verticali ed
orizzontali, ad eliminazione completa di ponti termici, con un solo incavo di collegamento per il cls e
fresature verticali, ad elevato isolamento termoacustico, marcati CE in conformita a BTE e norma
armonizzata europea UNI EN 15498, caratteristiche termiche dinamiche e igrometriche come
previste dal DPR 59/09, classi di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1, conformi ai requisiti per la
bioedilizia, delle dimensioni di 25 x 50 cm:

A09050 per pareti esterne con una parte della cavita interna rivestita di materiale isolante:
A09050a \spessore totale 30 cm, spessore grafite 7 cm mq 95,45\ 11,47
A09050b spessore totale 33 cm, spessore grafite 10 cm mq 100,88 11,48
A09050c spessore totale 38 cm, spessore grafite 14 cm mq 108,83 11,70
A09050d spessore totale 44 cm, spessore grafite 20 cm mq 128,79 11,40
A09051 per pareti interne divisorie, senza isolante:
A09051a spessore totale 25 cm mq 76,62 11,63
A09051b spessore totale 30 cm mq 83,33 11,59
A09051c spessore totale 44 cm mq 106,25 11,42

MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO ACCOPPIATI CON ISOLANTE
A09052 |Muratura realizzata con laterizio con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da due blocchi

semipieni con percentuale di foratura < 45%,czomiirttsypstto um gaamres| i m sigj e retuse dilo

spessore di 5 cm, di larghezza totale 23,5 cm, altezza 19 cm:
A09052a per murature di tamponamento, spessore 35 cm mq 104,12 18,44
A09052b per murature portanti in zona non sismica, spessore 40 cm mq 120,32 21,31
A09053  Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da due blocchi

semipieni con percentuale di foratura < 45%, con interposto un pannello in polistirene traspirante

dello spessore di 5 cm, di larghezza totale 23,5 cm e altezza 19 cm:
A09053a per murature di tamponamento, spessore 35 cm mq 91,21 18,46
A09053b per murature portanti in zona non sismica, spessore 40 cm mq 106,14 20,81
A09054 |Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da un blocco

semipieno con percentuale di foratura < 45% con fori centrali iniettati di polistirene ad alta densita

espanso a vapore, di larghezza totale 23,5 cm, altezza 19 cm:
A09054a per murature portanti in zona non sismica, spessore 30 cm mq 84,32 17,06
A09054b per murature portanti in zona sismica, spessore 24 cm mq 69,14 13,55
A09055  Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi semipieni

rettificati, con fori verticali saturati di perlite, a norma UNI EN 771, in opera con schiuma adesiva, di

lunghezza 24,8 cm, altezza 24,9 cm:
A09055a spessore 30 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,28 W/mgK mq 125,19 19,00
A09055b spessore 36,5 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,24 W/mgK mq 136,92 19,05
A09055¢c \spessore 42,5 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,16 W/mgK mq 166,28\ 18,93
A09055d spessore 49 cm, percentuale di foratura 55-60%, trasmittanza termica U = 0,18 W/mgK mq 195,02 20,97
A09055e spessore 30 cm, percentuale di foratura 45%, trasmittanza termica U = 0,34 W/mgK mq 128,83 18,74
A09055f spessore 36,5 cm, percentuale di foratura 45%, trasmittanza termica U = 0,28 W/mgK mq 141,18 18,75

A10. TETTI, COPERTURE E TAMPONATURE METALLICHE, OPERE DA LATTONIERE € €mm.

ORDITURE DI TETTI IN LEGNO
A10001 | Sostituzione di travetti di piccola orditura su tetto posto a qualsiasi altezza e per qualsiasi pendenza,

forniti e posti in opera nuovi o di recupero se ritenuti idonei dalla D.L.. Sono compresi: la rimozione

del manto; la sostituzione dei travetti, forniti e posti in opera, con altri di uguale dimensione, essenza

e caratteristiche; il raccordo con l'orditura esistente; il ripristino del manto.EE' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare I'opera finita mq 44,10 20,30
A10002 Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto per puntoni, arcarecci, terzere. Sono compresi: la

provvista e la lavorazione dei gattelli; la ferramenta; la spalmatura sulle testate di carbolineum o altro

idoneo materiale; le necessarie opere murarie, con parziale recupero del materiale riutilizzabile. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita mq 19,40 8,90
A10003 |Piccola orditura di tetti alla romana o alla marsigliese con morali di abete o castagno di prima scelta

da 8x8 cm con testate smensolate o no, e correntini di stessa essenza da 3,5x3,5 cm, fornita e posta

in opera. Sono compresi: i chiodi; gli sfridi. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita:
A10003a |inlegno di abete mq 34,60 19,30
A10003b in legno di castagno mq 41,10 19,40
A10004  Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno di qualunque lunghezza e sezione fino a 100 cm?,

forniti e posti in opera, per la formazione della piccola e media armatura di tetti. Sono compresi: la

chiodatura; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa suggellatura; il tiro in alto del

materiale; il montaggio a qualsiasi altezza. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita:
A10004a inlegno di abete. mc 1600,00 893,00
A10004b in legno di castagno. mc 1890,00 893,00
A10005 |Grossa orditura di tetti in travi squadrate di qualunque lunghezza e sezione di abete o castagno uso

Trieste forniti e posti in opera per puntoni, terzere o arcarecci, diagonali, colmi, etc. Sono compresi: i

gattelli; la ferramenta; i chiodi; la spalmatura delle testate con idoneo protettivo; le eventuali opere

murarie; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa suggellatura; il tiro in alto del

materiale; il montaggio a qualsiasi altezza. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita:
A10005a inlegno di abete mc 1403,00 494,00
A10005b in legno di castagno mc 1700,00 598,00




A10006 Travi squadrate per esecuzione di capriate in legno realizzate su disegno della D.L. con legno di
abete o castagno di prima scelta, fornite e poste in opera. Sono compresi: lo sfrido; la piallatura e
verniciatura con olio di lino cotto; i puntoni; le catene e saettoni contro catena etc.; il calcolo per luci
fino a 12 m poste ad un interasse massimo di 4 m I'una dall'altra; il montaggio a qualunque altezza; il
trattamento per la protezione del legno con idoneo protettivo e catramatura sugli appoggi. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dette capriate non devono produrre spinte sulle
murature al fine di non gravare sui muri perimetrali di appoggio

A10006a inlegno di abete

A10006b |in legno di castagno |

A10007  Spalmatura di idoneo prodotto impregnante avente proprieta antitarlo ed antimuffa, a due passate per
la protezione di strutture lignee quali capriate, arcarecci, tavolati e simili, da eseguire a qualunque
altezza. E compreso quanto occorre per dare |'opera finita

A10008 Spalmatura di idoneo prodotto impregnante preventivo, per elementi in legno posti all'interno, a base
di oli e resine vegetali avente funzione antitarlo ed antimuffa e contro gli insetti xilofagi, con sali di
boro (concentrazione minima 6%) emulsionati con oli vegetali con funzione ignifuga, esenti da
sostanze di origine petrolchimica e biocidi. Ciclo di applicazione costituito di due mani del prodotto da
dare a pennello o a spruzzo o per immersione. E compreso quanto occorre per dare I'opera finita

A10009 |Spalmatura di idoneo prodotto impregnante protettivo ed impermeabilizzante, gearedamenttiiim|Egro
posti all'esterno, a base di oli e resine vegetali, esente da sostanze di origine petrolchimica e biocidi.
Ciclo di applicazione costituito di due mani del prodotto da dare a pennello o a spruzzo o per
immersione. E compreso quanto occorre per dare I'opera finita

A10010 Spalmatura di soluzione acquosa ai sali di boro, per elementi di legno all’'interno, avente funzioni
antimuffa, antitarlo e fungicida, da diluire in acqua tiepida negli opportuni dosaggi in funzione delle
temperature esterne. Ciclo di applicazione costituito da due mani della soluzione da dare a pennello
0 a spruzzo o per immersione. E compreso quanto occorre per dare I'opera finita

A10011 |Spalmatura di idoneo prodotto impregnante ignifugq,mper elementi in legno, a base di oli e resine
vegetali con sali di boro con funzione ignifuga certificata Classe 2, esenti da sostanze di origine
petrolchimica e biocidi. Assorbimento del prodotto nella concentrazione necessaria per I'ottenimento
dell'ignifugazione secondo quanto riportato nelle schede tecniche delle ditte produttrici. Ciclo di
applicazione costituito di due mani del prodotto da dare a pennello, a spruzzo o per immersione. E
compreso quanto occorre per dare I'opera finita
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A10012  |Zampini in legno di recupero, posati in opera. Sono compresi: il precedente smontaggio;
I'adattamento; la pulitura; i collegamenti e gli ancoraggi alle murature perimetrali; il trattamento
preventivo con idoneo prodotto impregnante avente proprieta antitarlo ed antimuffa e mordente a due
mani; il montaggio a qualunque altezza. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita

cad

10,90

6,40

A10013  Zampini in legno di castagno, forniti e posti in opera, sagomati secondo le prescrizioni della D.L.
Sono compresi: i collegamenti e gli ancoraggi alle murature perimetrali; il trattamento preventivo con
idoneo prodotto impregnante avente proprieta antitarlo ed antimuffa e mordente a due mani; il
montaggio a qualunque altezza. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:

A10013a per sporto di gronda fino a 50 cm

A10013b per sporto di grondadacm 51 acm 75

A10014 |Gronda costituita da vergoli in legno di pino nazionale o castagno, trattati con idoneo prodotto
protettivo, o da zampini prefabbricati in cemento, verniciati color legno, disposti ad interasse di circa
30 cm,aTcoyaEttic | cotbl o di i az beest iz i reesssat med e muunttunee SBonacoomppeskiil issuraiatdatde
tavolato in pianelle nuove o tavelle lisce con il rinfianco in calcestruzzo per la formazione delle
pendenze; le tracce nel muro; I'ancoraggio al cordolo; il montaggio a qualsiasi altezza da terra. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: il manto di copertura; il
secondo zampino, piu corto del soprastante, denominato "gattello", misurata dal filo esterno del muro
perimetrale, aggetto massimo della gronda dal filo esterno del fabbricato 65 cm:

A10014a con zampini in legno di pino nazionale

A10014b con zampini in legno di castagno

A10014c |con zampini in calcestruzzo

A10015 | Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato
con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di idoneo prodotto
protettivo, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i
carichi e sovraccarichi di cui al DM 12/02/82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per
il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di
ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita:

A10015a con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)

A10015b con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili).

A10016 |Pannelli modulari in legno tipo sandwich con sporto di gronda incorporato per solai piani e inclinati,
composti da un primo strato di legno a vista dello spessore di 15 mm, isolamento in polistirene
sinterizzato dello spessore di 80 mm e sovrastante strato in legno OSB dello spessore di 10 mm.
Sono compresi: lo sporto di gronda incorporato costituito da zampini in legno lamellare d’abete con
pianelle o tavolato, il trattamento del legno con apposito prodotto impregnante, il telo traspirante,
I'isolante termico in poliuretano da mm 50, la ferramenta per il fissaggio dei pannelli alla struttura, la
posa in opera. Sono escluse le opere murarie. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita:

A10016a pannelli con spessore mm 105, peso 28 kg/m? e trasmittanza termica di 0,282 W/m?°K
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A10016b

pannelli monolitici strutturali con spessore mm 130 aventi strato di legno multistrato a vista dello
spessore di mm 15, isolamento in polistirene sinterizzato dello spessore di mm 100 e sovrastante
strato in legno OSB dello spessore di mm 15, peso 38 kg/m?, portanti fino a luci dim 5,00 e

trasmittanza termica di 0,248 W/m?°K mq 161,00 16,00
A10017  Compenso per isolamento ecologico con pannelli in sughero biondo. mq 26,60 8,40
A10018 |Pannelli modulari in legno tipo sandwich con sporto di gronda incorporato per solai inclinati e tetti
ventilati, composti da un primo strato di legno multistrato massiccio a vista dello spessore di mm 15,
isolamento in polistirene sinterizzato dello spessore di mm 100, sovrastante strato in legno OSB dello
spessore di mm 15, telo traspirante, isolante termico in EPS 100 da mm 80, camera di ventilazione
da mm 40 e sovrastante strato in legno OSB dello spessore di mm 12. Trasmittanza termica di 0,222
W/m?°K. Sono compresi: lo sporto di gronda incorporato costituito da zampini in legno lamellare
d’abete con pianelle o tavolato, il trattamento del legno con apposito prodotto impregnante, la
ferramenta per il fissaggio dei pannelli alla struttura, la posa in opera. Sono escluse le opere murarie,
le griglie di ventilazione e i colmi ventilati. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita mq 166,00 18,00
A10019 |Pannelli modulari in legno tipo sandwich per solai interpiano, composti da un primo strato di legno
multistrato massiccio a vista dello spessore di mm 15, isolamento in polistirene sinterizzato dello
spessore di mm 10 e sovrastante strato in legno OSB dello spessore di mm 15. Sono compresi: il
trattamento del legno con apposito prodotto impregnante, la ferramenta per il fissaggio dei pannelli
alla struttura, | pmesaim agerea SBon@esshissddeppezamasdeddssttititap padated? Stareiklli
monolitici strutturali con spessore di mm 130, peso 38 kg/m?, con una portata di 350 kg/m? fino a 5
metri di luce. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
mq 138,00 18,00
A10020 Compenso per pannelli modulari in legno tipo sandwich con sporto di gronda incorporato per solai
piani e inclinati ad effetto pianellato mq 35,00 8,00
A10021  Tavolame di abete di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole.
E compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. mc 1050,00 475,00
A10022 |Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura di tetto con orditura in legno, forniti e posti in
opera. Sono compresi: la fornitura di malta per il fissaggio delle pianelle o dei tavelloni; le opere
provvisionali, di protezione e di sostegno, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:
A10022a Realizzato con pianelle di recupero comunque reperibili in cantiere mq 33,70 4,50
A10022b | Realizzato con tavelloni mq 18,40 2,45
A10022c Realizzato con pianelle di recupero comunque non reperibili in cantiere mq 44,90 6,00
COPERTURE CON MANTI IMPERMEABILI
Copertura realizzata con membrana impermeabile prodotta per successive spalmature di miscela
polimerica, con particelle di metallo inglobate nelle superfici a vista, posta in opera mediante
termofusione ad aria calda dei sormonti su struttura portante esistente, resistente agli agenti
atmosferici e ai raggi U.V., spessore 18/10 mm, con effetto lamiera aggraffata ottenuto tramite posa
con termosaldatura ad aria calda di profili piramidali decorativi dello stesso materiale:
A10023 con finitura in rame:
A10023a armata in rete in poliestere, mediante fissaggio meccanico lineare (con barra preforata) o puntuale
(con appositi tasselli e/o viti completi di placchette di ripartizione), previa posa di elemento di
separazione/regolarizzazione in geotessile non tessuto termotrattato, da computare a parte
mq 60,65 6,14
A10023b |stabilizzata dimensionalmente con inserto di velo di vetro da 50 g/mq ed accoppiato sulla faccia
inferiore con un feltro non tessuto di poliestere da 200 g/mq,imttitdée attrmmzaa| s ypotto medtiarte
incollaggio mq 62,88 5,96
A10023c sovrapprezzo per profili piramidali decorativi mq 15,51 2,06
A10024  con finitura in alluminio:
A10024a armata in rete di poliestere mediante fissaggio meccanico lineare (con barra preforata) o puntuale
(con appositi tasselli e/o viti completi di placchette di ripartizione), previa posa di elemento di
separazione/regolarizzazione in geotessile non tessuto termotrattato, da computare a parte
mq 54,53 6,21
A10024b |stabilizzata dimensionalmente con inserto di velo di vetro da 50 g/mq ed accoppiato sulla faccia
inferiore con un feltro non tessuto di poliestere da 200 g/mq, in totale aderenza al supporto mediante
incollaggio mq 56,75 6,10
A10024c sovrapprezzo per profili piramidali decorativi mq 15,51 2,06
COPERTURE IN TEGOLE
A10025 Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie
di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:
A10025a alla romana con tegola piana e coppo mq 39,11 13,85
A10025b con canale e coppo mq 35,58 13,95
A10025c con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi mq 26,55 11,08
A10026 | Manto di copertura a tegole in cemento colorato, disposto su piani predisposti, compreso murature
accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale mq 24,29 8,76

TETTI VENTILATI




A10027

Tetto a doppia ventilazione, da montare sopra il solaio di copertura (in latero cemento, orditura in
legno e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito da
pannelli di coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, creazione spazio di prima ventilazione
con correnti di abete cm 4 x 4 posti perpendicolarmente alla linea di gronda con interasse di cm 40-
50, superiore tavolato di legno di abete composto con sottomisure spessore mm 25, telo
impermeabile traspirante; seconda ventilazione con doppia orditura incrociata di listelli in abete da cm
5 x 2,5 quale supporto per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto, con il primo
strato di listelli posti perpendicolarmente alla linea di gronda passo cm 30-40, mentre il secondo
strato di listelli & posto a passo di tegola parallelamente alla linea di gronda. Sono compresi: i correnti
in legno di abete sezione cm 4x4; le tavole sottomisure in legno di abete spessore mm 25; la doppia
orditura incrociata con listelli in abete da cm 5 x 2,5 di sezione, la coibentazione con un primo strato
di pannelli traspiranti in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) densita kg/mc 150,
conduttivita termica A = 0,040 W/mK, permeabilita al vapore p = 10, prodotti secondo norma DIN
68755 con certificazione per la bioedilizia; il secondo strato di pannelli traspiranti impermeabili
all’acqua in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) impregnati con lattice densita kg/mc 240,
conduttivita termica A = 0,050 W/mK, permeabilita al vapore p = 7, prodotti secondo norma DIN
68755 con certificazione per la bioedilizia; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea di gronda
per battuta di appoggio pannelli isolanti; il fissaggio alla struttura portante dei correnti in legno con viti
zincate autofilettanti di opportune dimensioni; i componenti per la ventilazione dei colmi con elementi
in acciaio zincato di supporto al listello di colmo; il listello di colmo in abete di adeguata sezione,ill
rotolo in velo PP traspirante idrorepellente e gonnelline laterali con inserti di piombo ed adesivo
butilico tali da aderire perfettamente alla sagoma della prima fila di tegole; il trattamento di tutte le
parti in legno di abete con una mano di impregnante a base di sali di boro ed essenze vegetali
naturali; il manto impermeabile con fogli di materiale bioecologico traspirante; la bandella in rame
forata altezza cm 10 e spessore mm 6/10 a protezione dell’intercapedine e fissata in gronda su tutto il
perimetro; la griglia antipassero in polipropilene. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per avere
I'opera finita. Sono esclusi: gli elementi di laterizio del manto di copertura (coppi, ecc.), per manto di
copertura in coppi:

A10027a

A10027b

A10028

Con guaina impermeabile costituita da fogli di cellulosa trattata ai sali di boro ed oli vegetali, con
sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all'uso. Sono inoltre comprese: le
converse adesive adatte all'uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari; le
guarnizioni a tenuta stagna dei fori per chiodi e viti; quanto occorre per dare il lavoro finito.

Con guaina impermeabile traspirante costituita da fogli tessuto sintetico a base di poliolefine flessibili,
resistenza minima allo strappo N = 140, resistenza al passaggio del vapore p < 40, con
sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all'uso, compreso converse
adesive adatte all'uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guarnizioni a tenuta
stagna dei fori per chiodi e viti.

Tetto a doppia ventilazione, da montare sopra il solaio di copertura (in latero cemento, orditura in
legno e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito da
pannelli di coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, creazione spazio di prima ventilazione
con correnti di abete cm 4x4 posti perpendicolarmente alla linea di gronda con interasse di cm 40-50,
superiore tavolato di legno abete composto con sottomisure spessore mm 25, telo impermeabile
traspirante, seconda ventilazione con doppia orditura incrociata di listelli in abete da cm 5 x 2,5 quale
supporto per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto, con il primo strato di listelli
posti perpendicolarmente alla linea di gronda passo cm 30-40, mentteeil| ssmomdip sttt diilistdlie
posto a passo di tegola parallelamente alla linea di gronda. Sono compresi: i correnti in legno di
abete sezione cm 4x4; le tavole sottomisure in legno di abete spessore mm 25; la doppia orditura
incrociata con listelli in abete da cm 5 x 2,5; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea di
gronda per battuta di appoggio pannelli isolanti; il fissaggio alla struttura portante dei correnti in legno
con viti zincate autofilettanti di opportune dimensioni; il trattamento delle parti in legno di abete con
una mano di impregnante a base di sali di boro ed essenze vegetali naturali; la bandella in rame
forata altezza cm 10 e spessore mm 6/10 a protezione dell'intercapedine e fissata in gronda su tutto il
perimetro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per avere 'opera finita.

Sono esclusi: la guaina impermeabile traspirante; i pannelli isolanti; gli elementi e componenti per
I'aerazione dél colmo; gli elementi di laterizio dél manto di copertura (tegole, ecc.); la griglia
antipassero specifica per coppi.
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A10029

Tetto a doppia ventilazione, da montare sopra solaio di copertura (in latero cemento, orditura in legno
e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito da pannelli di
coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, creazione spazio di prima ventilazione con
correnti di abete cm 4x4 posti perpendicolarmente alla linea di gronda con interasse di cm 40-50,
superiore tavolato di legno abete composto con sottomisure spessore mm 25, telo impermeabile
traspirante, seconda ventilazione con doppia orditura incrociata di listelli in abete da cm 5 x 2,5 quale
supporto per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto, .con il primo strato di listelli
posti perpendicolarmente alla linea di gronda passo cm 30-40, mentre il secondo strato di listelli &
posto a passo di tegola parallelamente alla linea di gronda. Sono compresi: i correnti in legno di
abete sezione cm 4x4; le tavole sottomisure in legno di abete spessore mm 25; la doppia orditura
incrociata con listelli in abete da cm 5 x 2,5 di sezione, la coibentazione con un primo strato di
pannelli traspiranti in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) densita kg/mc 150, conduttivita
termica A = W/mK 0,040, permeabilita al vapore pu= 10, prodotti secondo norma DIN 68755 con
certificazione per la bioedilizia; il secondo strato di pannelli traspiranti impermeabili all’acqua in fibra
di legno vergine da conifera (non riciclato) impregnati con latice densita kg/mc 240, conduttivita
termica A =W/mK 0,050, permeabilita al vapore p = 7, prodotti secondo norma DIN 68755 con
certificazione per la bioedilizia; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea di gronda per
battuta di appoggio pannelli isolanti; il fissaggio alla struttura portante dei correnti in legno con viti
zincate autofilettanti di opportune dimensioni; i componenti per la ventilazione dei colmi con elementi
in acciaio zincato di supporto al listello di colmo; listello di colmo in abete di adeguata sezione; il
rotolo in velo PP traspirante idrorepellente e gonnelline laterali con inserti di piombo ed adesivo
butilico tali da aderire perfettamente alla sagoma della prima fila di tegole; il trattamento di tutte le
parti in legno di abete con una mano di impregnante a base di sali di boro ed essenze vegetali
naturali; il manto impermeabile con fogli di materiale bioecologico traspirante; la bandella in rame
forata altezza cm 10 e spessore mm 6/10 a protezione dell’intercapedine e fissata in gronda su tutto il
perimetro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per avere I'opera finita. Per tegole tipo
marsigliesi.

Sono esclusi: gli elementi di laterizio del manto di copertura (coppi, tegole, ecc.); la griglia
antipassero per coppi.

A10029a

A10029b

Con guaina impermeabile costituita da fogli di cellulosa trattata ai sali di boro ed oli vegetali, con
sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all'uso, compreso converse
adesive adatte all'uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guarnizioni a tenuta
stagna dei fori per chiodi e viti.

Con guaina impermeabile traspirante costituita da fogli tessuto sintetico a base di poliolefine flessibili,
resistenza minima allo strappo N = 140, resistenza al passaggio del vapore A < 40, con
sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all'uso, compreso converse
adesive adatte all’'uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guamizioni a tenuta
stagna dei fori per chiodi e viti.

mgq

mq

97,00

101,00

21,00

21,90

A10030

Tetto ad una intercapedine di ventilazione, da montare sopra il solaio di copertura (in latero cemento,
orditura in legno e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito
da pannelli di coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, la guaina impermeabile traspirante,
con coppi fissati su listelli di legno sagomati a passo di coppo, trattati con impregnanti ai sali di boro
ed essenze vegetali, rete antivolatile in polipropilene sulla linea di gronda fissata ai listelli, pettine
antinido in polipropilene con listelli in legno trattato con impregnante naturale per compluvi. Pronto
per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto di copertura. Sono compresi: i
correnti in legno di abete sagomato; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea di gronda per
battuta di appoggio pannelli isolanti; il fissaggio alla struttura portante dei correnti in legno con viti
zincate autofilettanti di opportune dimensioni; il trattamento delle parti in legno di abete con una mano
di impregnante a base di sali di boro ed essenze vegetali naturali; la griglia antivolatile in gronda su
tutto il perimetro; gli elementi di colmo per la ventilazione e pettine antinido. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per avere I'opera finita.

Sono esclusi: la guaina impermeabile traspirante; i pannelli isolanti; i coppi per il manto di copertura.

mg

31,40

6,80




A10031

Tetto ad una intercapedine di ventilazione, da montare sopra il solaio di copertura (in latero cemento,
orditura in legno e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito
da pannelli di coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, la guaina impermeabile traspirante,
con coppi fissati su listelli di legno sagomati a passo di coppo, trattati con impregnanti ai sali di boro
ed essenze vegetali, rete antivolatile in polipropilene sulla linea di gronda fissata ai listelli, pettine
antinido in polipropilene con listelli in legno trattato con impregnante naturale per compluvi. Pronto
per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto di copertura. Sono compresi: i
correnti in legno di abete sagomato; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea di gronda per
battuta di appoggio pannelli isolanti; la coibentazione con un primo strato di pannelli traspiranti in
fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) densita kg/mc 150, conduttivita termica A = W/mK
0,040, permeabilita al vapore p = 10, prodotti secondo norma DIN 68755 con certificazione per la
bioedilizia; il secondo strato di pannelli traspiranti impermeabili all'acqua in fibra di legno vergine da
conifera (non riciclato) impregnati con latice densita kg/mc 240, conduttivita termica A = W/mK 0,050,
permeabilita al vapore p = 7, prodotti secondo norma DIN 68755 con certificazione per la bioedilizia;
il fissaggio alla struttura portante dei correnti in legno con viti zincate autofilettanti di opportune
dimensioni; il trattamento delle parti in legno di abete con una mano di impregnante a base di sali di
boro ed essenze vegetali naturali; la griglia antivolatile in gronda su tutto il perimetro; gli elementi di
colmo per la ventilazione e pettine antivolatile; il manto impermeabile con fogli di materiale
bioecologico traspirante. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per avere I'opera finita.

Sono esclusi: la guaina impermeabile traspirante; i pannelli isolanti; i coppi per il manto di copertura.

A10031a

Con guaina impermeabile costituita da fogli di cellulosa trattata ai sali di boro ed oli vegetali, con
sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all'uso, compreso converse
adesive adatte all’'uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guarnizioni a tenuta
stagna dei fori per chiodi e viti.

mq

73,00

15,80

A10031b

Con guaina impermeabile traspirante costituita da fogli tessuto sintetico a base di poliolefine flessibili,
resistenza minima allo strappo N = 140, resistenza al passaggio del vapore y < 40, con
sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all'uso, compreso converse
adesive adatte all’'uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni, lucernari, guarnizioni a tenuta
stagna dei fori per chiodi e viti.

mq

81,00

17,50

A10032

Tetto ad una ventilazione, da montare sopra il solaio di copertura (in latero cemento, orditura in legno
e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito da pannelli di
coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, creazione spazio di ventilazione con correnti di
abete cm 4x4 posti perpendicolarmente alla linea di gronda con interasse di cm 40-50, superiore
tavolato di legno abete composto con sottomisure spessore mm 25, telo impermeabile traspirante.
Pronto per il successivo montaggio degli elementi di laterizio dél manto di copertura. Sono compresi:
i correnti in legno di abete sezione cm 4x4; le tavole sottomisure in legno di abete spessore mm 25; il
corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea di gronda per battuta di appoggio pannelli isolanti; il
fissaggio alla struttura portante dei correnti in legno con viti zincate autofilettanti di opportune
dimensioni; il trattamento delle parti in legno di abete con una mano di impregnante a base di sali di
boro ed essenze vegetali naturali; la bandella in rame forata altezza cm 10 e spessore mm 6/10 a
protezione dell'intercapedine e fissata in gronda su tutto il perimetro. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per avere I'opera finita.

mq

35,10

7,60

A10033

Tetto ad una ventilazione, da montare sopra il solaio di copertura (in latero cemento, orditura in legno
e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito da pannelli di
coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, creazione spazio di ventilazione con correnti di
abete cm 4x4 posti perpendicolarmente alla linea di gronda con interasse di cm 40-50, tavolato di
legno abete composto con sottomisure spessore mm 25, telo impermeabile traspirante. Pronto per il
successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto di copertura. Sono compresi: i correnti in
legno di abete sezione cm 4x4; le tavole sottomisure in legno di abete spessore mm 25; la
coibentazione con primo strato di pannelli traspiranti in fibra di legno vergine da conifera (non
riciclato) densita kg/mc 150, conduttivita termica A = W/mK 0,040, permeabilita al vapore p = 10,
prodotti secondo norma DIN 68755 con certificazione per la bioedilizia; il secondo strato di pannelli
traspiranti impermeabili all’'acqua in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) impregnati con
latice densita kg/mc 240, e diitttintéa teermicza \=WMniK O (D ppermebbilédabl sppoeq g Hrpcmttti
secondo norma DIN 68755 con certificazione per la bioedilizia; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8

A10033a

Con guaina impermeabile costituita da fogli di cellulosa trattata ai sali di boro ed oli vegetali, con
sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all'uso, compreso converse
adesive adatte all’'uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guarnizioni a tenuta
stagna dei fori per chiodi e viti.

mq

85,00

18,40

A10033b

Con guaina impermeabile traspirante costituita da fogli tessuto sintetico a base di poliolefine flessibili,
resistenza minima allo strappo N = 140, resistenza al passaggio del vapore y < 40, con
sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all'uso, compreso converse
adesive adatte all’'uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guarnizioni a tenuta
stagna daiffori per chiodi e viti.

mq

89,00

19,30




A10034

A10034a

A10034b

A10034c

A10034d

A10035

A10035a
A10035b

Copertura a tetto ventilato ed ancorato a secco senza I'utilizzo di malta o schiume, secondo la norma
UNI 9460, con camera di ventilazione pari a 600 cmg/m, costituita da elementi di sopralzo puntiformi
per i coppi canale, mediante piedini distanziatori in polipropilene copolimero additivato ai raggi UVA,
di forma trapezoidale con dimensioni di base 8 x 5,5 cm ed altezza 3,5 cm e con struttura ad alette
interne per la continuita del passaggio d'aria, inseriti nel retro del coppo, muniti di staffa di aggancio
per il coppo successivo e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessita di
fissaggio meccanico su predisposto piano di posa da pagarsi a parte, supporto dei coppi sulla linea di
gronda costituito da griglia di partenza parapasseri del passo di 19, 21 0 23 cm, in acciaio zincato
verniciato a polveri epossidiche, di forma triangolare, spessore di 12/10, punzonata a fori quadri di
1,5 x 1,5 cm, con superficie d'ingresso d'zriz parii @ 400 cmayim comprensiva dii gamdi im acc@io dii
lunghezza 12 e 13 cm rispettivamente per la prima fila di coppi e per la prima fila di canali, elemento
di rompitratta in acciaio zincato, spessore di 15/10, per falde lunghe e/o molto pendenti, e ganci in
acciaio di lunghezza 9 cm per I'ancoraggio dei coppi lungo lo sviluppo della falda:

copertura a monofalda compresa fornitura e posa degli elementi in laterizio

elemento di displuvio ventilato in acciaio zincato conformato ad omega dello spessore di 10/10,
punzonato a fori tondi di diametro 0,4 cm per coperture a padiglione, a piramide o a "L", comprensivo
degli oneri per il taglio degli elementi in laterizio

colmo di ventilazione in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di forma trapezoidale dello
spessore di 10/10, punzonato a fori quadri di 1,5 x 1,5 cm e fori tondi di diametro 0,4 cm, munito di
bandelle protettive rigide, con superficie di espulsione d'aria pari a 600 cmg/m, per coperture a
capanna, a padiglione o a "L"

supporto dei coppi sulla linea di compluvio costituito da griglia di partenza parapasseri passo 28 cm
in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche avente forma ad "L", dello spessore di 15/10,
punzonato a fori tondi di diametro 0,5 cm, con superficie di ingresso d'aria pari a 170 cmg/m, per
coperture a "L", comprensivo di ganci in acciaio zincato per I'ancoraggio delle prime file di coppi e
canali, lunghezza 23 cm e diametro 3 mm e degli oneri per il taglio degli elementi in laterizio

Copertura a tetto ventilato ed ancorato a secco senza I'utilizzo di malta e/o schiume, secondo la
norma UNI 9460, con camera di ventilazione pari a 650 cmqg/m, costituito da elementi di sopralzo
puntiformi per le tegole portoghesi o similari di laterizio, mediante piedini distanziatori in polipropilene
copolimero additivato ai raggi UVA, di forma rettangolare con dimensioni di base 12 x 6,5 cm ed
altezza 4,5 cm e con struttura ad alette interne per la continuita del passaggio d'aria, inseriti
lateralmente alla tegola, muniti di aggancio per la tegola e dentelli antiscivolo sulla loro base di
appoggio e senza necessita di fissaggio meccanico su predisposto piano di posa da pagarsi a parte,
supporto delle tegole sulla linea di gronda costituito da griglia di partenza parapasseri in acciaio
zincato verniciato a polveri epossidiche, conformata ad omega, spessore 12/10, punzonata ad
"asole" di 0,5 x 5 cm,consypefice dimgresso dara gatia 38D angimeoompeassisaldpptitiee
parapasseri e ganci di lunghezza 10 cm, in acciaio zincato, di diametro 3,5 mm, per la prima fila di
tegole, elemento di rompitratta in acciaio zincato, dello spessore di 15/10, per falde lunghe e/o molto
pendenti:

copertura a monofalda compresa fornitura e posa degli elementi in laterizio

elemento di displuvio ventilato in acciaio zincato conformato ad omega dello spessore di 10/10,
punzonato a fori tondi di diametro 0,4 cm per coperture a padiglione, a piramide o a "L", comprensivo
degli oneri per il taglio degli elementi in laterizio

mq

mq

51,33

16,96

44,05

20,44

40,59

16,96

14,61

2,25

2,51

2,46

11,55

2,25

A10035¢c

colmo di ventilazione in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di forma trapezoidale dello
spessore di 10/10, punzonato a fori quadri di 1,5 x 1,5 cm e fori tondi di diametro 0,4 cm, munito di
bandelle protettive rigide, con superficie di espulsione d'aria pari a 330 cmg/m, per coperture a
capanna, a padiglione o a "L"

39,09

2,47

A10036

A10036a
A10036b
A10037

A10037a

COPERTURE IN LASTRE E PANNELLI

Copertura a tetto con lastre traslucide in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PRFV), a spiovente o
a padiglione, poste in opera su esistente struttura esclusi colmi:

in lastre rette ondulate

in lastre rette grecate

Colmi e scossaline per coperture in poliestere:

\ orizzontali

mq
mq

19,68
15,74

14,12

4,85
4,88

1,43

A10037b

diagonali

18,24

2,08




A10038

A10038a
A10038b
A10038¢
A10038d
A10038e
A10038f
A10038g
A10039

Copertura isolata e ventilata posta su vecchia copertura in lamiera, pannelli coibentati, tegole
bituminose o impermeabilizzazioni, costituita da pannello in EPS prestampato a misura secondo
profilo superiore della copertura esistente (spessore minimo 7 cm, densita 25 Kg/mc); piastra
preforata per ancoraggio arcareccio; arcareccio di copertura costituito da profilato in acciaio zincato
con sezione ad omega altezza 60 mm, spessore acciaio 1,5 mm; copertura in lastre di acciaio a
protezione multistrato marchiate CE (UNI EN 14782 appendice A, UNI EN 508-1 appendice B)
costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) protetta nella faccia superiore da
un rivestimento termoplastico anticorrosivo ed insonorizzante dello spessore di 1,5 mm e da una
lamina di alluminio, nella faccia inferiore da un primer anticorrosivo e da una lamina di alluminio,
resistenza ai carichi concentrati: (EN 14782 — Appendice B); Comportamento al fuoco esterno:
Classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187); resistenza alla corrosione in nebbia salina:
3000 ore (UNI EN 14782 — Appendice A; ISO 9227); resistenza all’'umidita: 3000 ore (UNI EN 14782
— Appendice A; EN ISO 6270-1); Resistenza all’anidride solforosa: 45 cicli (UNI EN 14782 —
Appendice A; EN ISO 6988); Potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3); potere di attenuazione
sonora del rumore generato da pioggia battente: 52,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-
5); riflettanza solare: (S.R.l.) (ASTM E903) lamina superiore in alluminio con finitura naturale R=89%;
trasmittanza termica estiva: 1,07 W/mq K (ISO 6946) con lamina di rivestimento inferiore in alluminio
naturale, con garanzia trentennale sull'impermeabilita del prodotto:

con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm

con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,8 mm

riduzione per copertura solo isolata e non ventilata

sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata

sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico

sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore di EPS

sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari

Sistema di copertura isolato (strati coibenti esclusi) e ventilato a falde, da realizzarsi su strutture
continue (non incluse), costituito da lesttee medtlicties muitittetto s padiito gessib @ omtilé,
marchiate CE secondo UNI EN 14782 Appendice A; conformi a UNI EN 508-1 Appendice B,
costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) protetta nella faccia superiore da
un rivestimento termoplastico anticorrosivo ed insonorizzante dello spessore di mm 1,5 e da una
lamina metallica in alluminio con finitura naturale, e nella faccia inferiore da un primer anticorrosivo e
da una lamina di alluminio con finitura naturale, montate su sottostruttura metallica per formazione
delle pendenze non inferiori al 7%, costituita da sostegni telescopici in acciaio strutturale zincato e
certificato ad altezza variabile dotati di certificazione di resistenza ai sovraccarichi disposti in maglia
pari a circa 1 x 2 m, sormontati da arcarecciatura in acciaio strutturale zincato e certificato con profilo
ad omega di spessore 1,5 mm e altezza minima 6 cm disposti parallelamente alla linea di gronda,
dotato di relazione generale di calcolo ai sensi delle norme C.N.R. 10zzz&a4 | UBNERN 9993 B:3:
2007; UNI EN 14782:2006; Norme Tecniche per le Costruzioni; UNI EN 10346:2009, in opera
comprese sovrapposizioni laterali e di testata e kit di fissaggio, costituiti da vite per metallo in acciaio
inox completa di rondella metallica con guarnizione, escluse tassellature per il fissaggio dei sostegni
telescopici alla struttura continua di appoggio e lattonerie di chiusura perimetrale della copertura,
esclusi canali di gronda; requisiti prestazionali: resistenza ai carichi concentrati ai sensi della norma
EN 14782 — appendice B, comportamento al fuoco esterno: classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI
CEN/TS 1187) resisistenza alla corrosione in nebbia salina: 3000 ore (UNI EN 14782 — appendice A;
ISO 9227), resistenza all’'umidita 3000 ore (UNI EN 14782 — appendice A; EN ISO 6270-1),
resistenza all’anidride solforosa 45 cicli (UNI EN 14782 — appendice A; EN ISO 6988), potere
fonoisolante 28 dB (UNI EN ISO 140-3), potere di attenuazione sonora del rumore generato da
pioggia battente: 52,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5), riflettanza solare: (S.R.l.)
(ASTM E903) lamina superiore in alluminio con finitura naturale R=89%; trasmittanza termica estiva:
1,07 W/mq K (ISO 6946) con lamina di rivestimento inferiore in alluminio naturale, con garanzia
trentennale sull'impermeabilita del prodotto:

mgq
mgq
%
mg
mgq
mg
mgq

89,18
94,46

3,16
25,06
1,64
39,28

22,12
21,91

A10039a

con copertura in acciaio zincato da 0,6 mm

mgq

99,34

34,97

A10039b

con copertura in acciaio zincato da 0,8 mm

mq

102,42

35,23

A10039c
A10039d
A10039e

sovrapprezzo per rivestimento superiore della copertura in lamina di alluminio preverniciato
sovrapprezzo per rivestimento superiore della copertura in rame elettrolitico
sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari

mq
mq
mq

3,16
25,06
39,28




A10040

A10040a

Copertura in lastre metalliche multistrato a profilo grecato o ondulato, da realizzarsi su strutture
discontinue (non incluse), marchiate CE secondo UNI EN 14782 appendice A; conformi a UNI EN
508-1 appendice B, costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) protetta nella
faccia superiore da un rivestimento termoplastico anticorrosivo ed insonorizzante dello spessore di
1,5 mm e da una lamina metallica in alluminio con finitura naturale, e nella faccia inferiore da un
primer anticorrosivo e da una lamina di alluminio con finitura naturale; in opera comprese
sovrapposizioni laterali e di testata e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con
guarnizione e vite per legno e metallo in acciaio inox; incluse lattonerie di chiusura perimetrale della
copertura; requisiti prestazionali: comportamento al fuoco esterno: classe BRoof T3 (UNI EN 13501-
5; UNI CEN/TS 1187), resistenza alla corrosione in nebbia salina: 3000 ore (UNI EN 14782 —
appendice A; ISO 9227), resistenza all’'umidita: 3000 ore (UNI EN 14782 — Appendice A; EN ISO
6270-1), resistenza all’anidride solforosa: 45 cicli (UNI EN 14782 — appendice A; EN ISO 6988),
potere fonoisolante 28 dB (UNI EN ISO 140-3), potere di attenuazione sonora del rumore generato
da pioggia battente 52,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5), trasmittanza termica estiva
1,07 W/mq K (ISO 6946) versione con lamina di rivestimento inferiore in alluminio naturale, con
garanzia trentennale sullimpermeabilita del prodotto:

con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm

mq

48,35

9,28

A10040b
A10040c
A10040d

con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm
con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,8 mm
sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata

mq
mq
mq

51,43
56,71
3,16

9,05
9,07

A10040e
A10040f
A10040g
A10041

A10041a

sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico

sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura

sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari

Copertura in pannelli isolati e ventilati a protezione multistrato, da realizzarsi su strutture discontinue
(non incluse), marchiati CE secondo norma UNI EN 14509, costituiti da: elemento di copertura in
lastre metalliche, marchiate CE secondo UNI EN 14782, composti da una lamiera di acciaio zincato
strutturale (EN 10346) dello spessore di 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento
termoplastico (dello spessore di circa 1,5 mm) anticorrosivo ed insonorizzante e da una lamina in
alluminio naturale e nella faccia inferiore da un primer anticorrosivo e da un rivestimento in poliestere;
elemento isolante sagomato in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a lambda migliorato
contenente grafite (reazione al fuoco Euroclasse E, EPS 100); lamiera inferiore micro-nervata in
acciaio strutturale (EN 10169), zincata e preverniciata, spessore 0,40 mm; canali di ventilazione che
permettono libera circolazione d’aria tra I'elemento di copertura e lo strato isolante; in opera
comprese sovrapposizioni laterali e di testata, mascherina asolata in acciaio preverniciato per
protezione delle testate e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione e vite
per legno e metallo in acciaio inox; incluse lattonerie di chiusura perimetrale della copertura; requisiti
prestazionali: reazione al fuoco: Classe B-s2, dO (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2),
comportamento al fuoco esterno: classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), potere
fonoisolante 26 dB (UNI EN ISO 140-3), potere di attenuazione sonora del rumore generato da
pioggia battente: 54,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5), con garanzia trentennale
sullimpermeabilita del prodotto:

spessore 60 mm, trasmittanza termica 0,55 W/mgK

mq
%
mq

mq

25,06

39,28

81,78

13,08

A10041b

|spessore 90 mm, trasmittanza termica 0,36 W/mgK \

mq

88,93

12,81

A10041c
A10041d
A10041e
A10041f

spessore 100 mm, trasmittanza termica 0,32 W/mgK
spessore 110 mm, trasmittanza termica 0,30 W/mgK
spessore 120 mm, trasmittanza termica 0,25 W/mgK
spessore 140 mm, trasmittanza termica 0,23 W/mgK

mq
mq
mq
mq

91,22
93,50
98,22
100,57

13,14
13,46
13,36
12,87

A10041g
A10041h
A10041i
A10041j
A10041k

spessore 150 mm, trasmittanza termica 0,21 W/mgK

spessore 160 mm, trasmittanza termica 0,20 W/mgK

sovrapprezzo per versioni monolamiera con rivestimento intradosso pannello in laminato plastico in m
riduzione prezzo per versioni monolamiera con rivestimento intradosso del pannello in tessuto non tes
sovrapprezzo per impiego pannelli monolamiera curvabili

mq
mq
mq
mq
mq

102,93
105,25
3,79
2,53
5,69

13,18
13,47

A100411
A10042

sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari

Fornitura e posa in opera di copertura, da realizzarsi su strutture discontinue (non incluse), pendenza
minima 10 %, realizzata con pannello coibentato a 4 greche (altezza greca 45 mm, passo 333 mm)
con guarnizione anticondensa applicata sul giunto, larghezza modulare 1.000 mm con rivestimento
esterno grecato in acciaio zincato e preverniciato conforme alle UNI EN 10346 e UNI EN 10143, con
spessori nominali di 0,50 mm, isolamento termico:costituito da poliuretano espanso esente da CFC,
ottenuto secondo norma UNI EN 13165, densita: 40 kg/mc, coefficiente di conducibilita termica
lambda = 0,022 W/mK, resistenza a compressione 140 -150 KPa, impermeabilita 98% di cellule
chiuse (materiale anigroscopico), rivestimento interno liscio con micronervature in lamiera di acciaio
zincato e preverniciato conforme alle norme UNI EN 10346 e UNI EN 10143 di spessore nominale
0,40 mm; finitura dei supporti in acciaio costituita da un rivestimento organico mediante ciclo di
preverniciatura a caldo standard in poliestere secondo norme EN 10169, in opera compresi i
necessari elementi di completamento:

mq

39,28

A10042a
A10042b
A10042c
A10042d
A10042e

spessore isolante 60 mm, trasmittanza termica 0,364 W/mq°C
spessore isolante 80 mm, trasmittanza termica 0,276 W/mq°C
spessore isolante 100 mm, trasmittanza termica 0,222 W/mq°C
spessore isolante 120 mm, trasmittanza termica 0,193 W/mq°C
sovrapprezzo per vernice ad elevata resistenza alla corrosione PVDF

mq
mq
mq
mq
mq

64,02
66,44
68,87
71,21
14,15

13,83
13,82
13,77
15,38




A10042f

sovrapprezzo per vernice ad elevata resistenza alla corrosione in poliuretano e palline di poliammide

finitura goffrata mq 19,36
A10042g sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamiera di alluminio preverniciato spessore 0,6 mm mq 5,50
A10042h sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamiera di rame spessore 0,50 mm mq 73,72
A10042i sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari mq 39,28
A10043 |Copertura in lastre in acciaio multistrato con sagomatura similtegola a misura di falda (intera dal

colmo al canale di gronda), costituita da una lamiera di acciaio zincato (EN 10346) dello spessore di

0,50 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico anticorrosivo ed

insonorizzante dello spessore di 1,5 mm e da una lamina metallica in alluminio con finitura

preverniciata e nella faccia inferiore da un primer anticorrosivo e da una lamina di alluminio con

finitura naturale, resistenza ai carichi concentrati secondo EN 14782 — appendice B, comportamento

al fuoco esterno classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187); resistenza alla corrosione in

nebbia salina 3000 ore (UNI EN 14782 — appendice A; ISO 9227); resistenza all’'umidita 3000 ore

(UNI EN 14782 — Appendice A; EN ISO 6270-1); resistenza all’anidride solforosa 45 cicli (UNI EN

14782 — Appendice A; EN ISO 6988); potere fonoisolante 28 dB (UNI EN ISO 140-3); potere di

attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente 52,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN

ISO 10140-5); riflettanza solare: (S.R.l.) (ASTM E903), lamina superiore in alluminio con finitura

naturale R=89%; trasmittanza termica estiva 1,07 W/mgK (ISO 6946) con lamina di rivestimento

inferiore in alluminio naturale; altezza profilo 20,5 mm, passo tegola 325 mm, larghezza utile 785

mm.,i el eta ssu coest tureni imatiimeet e coon pesTdsTEZE Miiimea die | Y% inoklsss sitteddfiisagggicee

lattonerie di finitura (colmi, scossaline, bordature), esclusi i canali di grondcon garanzia trentennale

sullimpermeabilita del prodotto:
A10043a con finitura in alluminio preverniciato colori rosso, grigio, bianco mq 63,81 11,74
A10043b con finitura in alluminio preverniciato colore verde rame patinato mq 69,88 11,74
A10043c con finitura in rame elettrolitico mq 93,88 11,27
A10043c |sovrapprezzo per isolamento pannello in EPS prestampato con canali di ventilazione di adeguata

sezione per falde fino 12 m (spessore minimo continuo isolante 12 cm, densita 25 Kg/mc))

trasmittanza termica 0,25 W/mgK mq 38,46
A10043d sovrapprezzo per ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari mq 37,95

COPERTURE IN LASTRE DI FIBRE ORGANICHE

Copertura realizzata con lastre ondulate in monostrato di fibre bitumate e resinate, spessore 3 mm,

posta in opera su esistente struttura, esclusi colmi e canali di gronda:
A10044 peso 3,9 kg/mq, altezza onde 35 mm, passo 63 mm:
A10044a nera mq 14,51 4,86
A10044b colorata mq 14,51 4,86
A10045 \peso 3,6 kg/mq, altezza onde 38 mm, passo 95 mm:
A10045a nera mq 13,07 4,88
A10045b colorata mq 13,74 4,87
A10046  Copertura ondulata in lastre monostrato di fibre organiche bitumate e resinate effetto tegola,

dimensioni 105 x 40 cm, spessore 3 mm, peso 4,0 kg/mgq, altezza onde 40 mm, rosso/verde sfumato,

posta in opera su esistente struttura, esclusi colmi e canali di gronda mq 15,12 4,88
A10047 Lastra ondulata in monostrato di fibre organiche bitumate e resinate, posta in opera su esistente

struttura per impermeabilizzazione e posizionamento di tegole e coppi in laterizio:
A10047a sottocoppo, dimensioni 200 x 95 cm, peso 3,0 kg/mq, passo 95 mm, per coppi da 17 + 19 mm mq 8,41 2,39
A10047b sottotegola, dimensioni 200 x 103 cm, peso 3,3 kg/mq, passo 50 mm mq 8,47 2,41

|ACCESSORI PER LA PROTEZIONE CONTRO LA NIDIFICAZIONE
A10048 Griglia di ventilazione e di protezione contro la nidificazione e I'inserimento di piccoli animali, in

acciaio preverniciato spessore 15/10, con profilo sagomato, in opera mediante inchiodatura lungo la

linea di gronda per coperture in:
A10048a coppi, passo 195 mm m 9,75 1,54
A10048b | coppi, passo 230 mm m 10,64 1,55
A10048c tegole portoghesi, passo 200 mm m 8,51 1,51
A10048d tegole in cemento, passo 300 mm m 8,34 1,53

Pettine per la ventilazione e protezione contro la nidificazione e I'inserimento di piccoli animali, in

opera lungo la linea di colmo o di gronda mediante inchiodatura:
A10049 \in acciaio zincato prevamitigtosppeseoecb5100:
A10049a altezza 65 mm, per tegole m 3,57 0,93
A10049b altezza 110 mm, per coppi m 3,84 0,92
A10049c altezza 80 mm, con listello ventilato, per tegole m 4,37 0,91
A10049d altezza 125 mm, con listello ventilato, per coppi m 4,64 0,91
A10050 in polipropilene resistente ai raggi UV:
A10050a altezza 65 mm, per tegole m 2,33 0,91
A10050b altezza 110 mm, per coppi m 2,60 0,92
A10050c altezza 95 mm, con listello ventilato m 3,22 0,92

|LINEE VITA




A10051

Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo A, puntuale con uno o piu punti di ancoraggio
non scorrevoli idoneo al collegamento del sottosistema di protezione individuale contro le cadute
dall'alto. Dispositivo con campo di funzionamento su 360° in acciaio inox certificato UNI 11578 -
Garanzia sui materiali almeno di 10 anni. La particolare tipologia del componente permette
I'ancoraggio alla struttura senza dovere smontare il pacchetto di copertura. Il punto di ancoraggio
ruota intorno all’asse del fissaggio. Tipologia di fissaggio: 1 barra filettata inox non inferiore a M12
con rinforzo strutturale (se non a filo della copertura), o fissaggio diretto alla struttura lignea con
idonee viti o rivetti. Puo essere fissato su supporti in acciaio, cemento armato, legno e muratura,
lamiera e pannelli sandwich previa verifica della consistenza e idoneita del supporto da parte di un
tecnico abilitato. Sono compresi gli elementi di fissaggio quali: una barra filettata con ancorante
chimico, barre filettate con contropiastra, viti da legno e bullonerie varie. Sono escluse le opere
murarie e le impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono da valutare in base alla specifica
tipologia della copertura. Dispositivo fino a due operatori utilizzabile sia come dispositivo di
ancoraggio che come dispositivo di deviazione caduta. Per dispositivi di altezza fino a 25 cm.
Dispositivo con ancoraggio per acciaio, calcestruzzo armato, legno, muratura:

A10051a
A10051b
A10051c

monobarra
dispositivo con fissaggio a due barre
\dispositivo con fissaggio a quattro barre \

cad
cad
cad

91,00
129,00
238,00

20,30
15,70
10,90

A10051d

lamiera e pannelli sandwich - Dispositivo per lamiere grecate o sandwich.

cad

216,00

8,50

A10051e
A10052

compenso per ogni 20 cm di incremento di altezza del dispositivo.

Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo A sottotegola, puntuale con uno o piu punti di
ancoraggio non scorrevoli idoneo al collegamento del sottosistema di protezione individuale contro le
cadute dall'alto. - Idonei a sopportare sollecitazioni nella direzione della massima pendenza e
pertanto devono essere installati su superfici inclinate. Dispositivo in acciaio inox certificato UNI
11578 - Garanzia sui materiali di almeno 10 anni. La particolare tipologia del componente permette
I'ancoraggio alla struttura senza dovere smontare il pacchetto di copertura. Il punto di ancoraggio
ruota intorno all’asse del fissaggio. Tipologia di fissaggio: 1 o piu barre filettata inox non inferiore a
M12 con rinforzo strutturale (se non a filo della copertura), o fissaggio diretto alla struttura lignea con
idonee viti. Puo essere fissato su supporti in acciaio, cemento armato, legno e muratura, previa
verifica della consistenza e idoneita del supporto da parte di un tecnico abilitato. Sono compresi gli
elementi di fissaggio quali: barre filettate con ancorante chimico, barre filettate con contropiastra, viti
da legno e bullonerie varie. Sono escluse le opere murarie e le impermeabilizzazioni connesse;
quest'ultime sono da valutare in base alla specifica tipologia della copertura. Dispositivo utilizzabile
sia come dispositivo di ancoraggio che come dispositivo di deviazione caduta

cad

cad

47,00

125,00

16,30

A10053

Fornitura e posa in opera di elementi per linea di accesso in acciaio inox per raggiungere dispositivi
di tipo C o0 A, con certificazione EN 353-2, ovvero elementi di collegamento di linee di accesso per
dispositivi EN 353-2 a terminali di tipo A e C, da utilizzare con dispositivi di tipo guidato a norma EN
353-2. Garanzia sui materiali min. 10 anni. Questi dispositivi sono concepiti per essere utilizzati con
una fune in acciaio inox di minimo @ 8 mm e costituiscono percorso per raggiungere I'ancoraggio
strutturale in classe A o C e I'elemento di tensionamento della stessa. L’elemento di tensionamento &
realizzato in modo che la fune possa essere sufficientemente tesa (tiro > 5 kg) in modo da
permettere 'agevole scorrimento del dispositivo guidato ma allo stesso tempo possa
automaticamente sfilarsi quando 'operatore dovesse sollecitare trasversalmente la linea flessibile
dello stesso. Sono inclusi nella fornitura n. 2 dispositivi di tipo guidato per I'impiego di due operatori:

A10053a per fune fino a 5 m di lunghezza.
A10053b compenso per la fornitura e posa in opera di fune per linea di accesso in acciaio inox diametro minimi

@ 8 mm in acciaio inox, per dispositivi di tipo guidato a norma EN 353-2. Per ogni metro in piu

A10053c compenso per la fornitura e posa in opera ulteriore dispositivo di tipo guidato a norma EN 353-2 da

impiegare per linea di accesso in acciaio inox diametro minimi & 8 mm in acciaio inox

cad

cad

cad

508,60

12,30

140,00

46,30




A10054

Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo C (fino a n. 3 operatori in contemporanea)
dispositivo di ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzonte
di non piu di 15°, in acciaio inox. Certificazione: UNI 11578. Garanzia sui materiali di almeno 10 anni.
Le linee di ancoraggio devono essere collegate esclusivamente a terminali appartenenti al tipo C.
Questa tipologia € utilizzabile in linee di ancoraggio con lunghezza massima di 15 metri per campata.
La linea deve essere dotata di dispositivo riduttore di tensione su uno dei terminali della tratta e del
tenditore fune inox. La linea di ancoraggio collegata ai presenti terminali puo, con idoneo fissaggio,
essere utilizzata da 3 operatori contemporaneamente. L’'operatore pud anche agganciare il proprio
D.P.l. direttamente ai terminali: in tal caso i componenti assumono le caratteristiche del tipo A purché
non vi sia alcun operatore connesso alla linea di ancoraggio. Tipologia di fissaggio: barre filettate inox
non inferiore a M12 con rinforzo strutturale (se non a filo della copertura), o fissaggio diretto alla
struttura lignea con idonee viti mordenti o rivetti. Puo essere fissato su supporti in acciaio, cemento
armato, legno e muratura, lamiera e pannelli sandwich previa verifica della consistenza e idoneita del
supporto da parte di un tecnico abilitato. Sono compresi i terminali, gli elementi di fissaggio quali: una
barra filettata con ancorante chimico, barre filettate con contropiastra, viti da legno e bullonerie varie.
Sono esclusi: la fornitura della fune, le opere murarie e le impermeabilizzazioni connesse;
quest'ultime sono da valutare in base alla specifica tipologia della copertura. Sistema composto da
due terminali di ancoraggio, un riduttore di tensione, un tenditore per fune, doppia intestatura per
fune. Per altezza dei pali fino a 40 cm

A10054a
A10054b
A10054c

A10054d

fissaggio su muratura, cemento armato, acciaio e legno cad
fissaggio su lamiere e pannelli sandwich cad
fune in acciaio inox per Dispositivi Anticaduta di Tipo C. Garanzia sui materiali di almeno 10 anni.
Formazione della fune: diametro minimo @ 8 mm, con doppia intestatura con terminale. m
compenso per ogni dispositivo di tipo C intermedio in acciaio inox. Il dispositivo intermedio pu6 anche
permettere di oltrepassare il palo senza necessita di disconnettere il D.P.I. in linee di ancoraggio con

due o piu campate di lunghezza massima di 15 metri per campata. i sssay@sumurattireacearaatdo

armato, acciaio e legno cad

895,00
1060,00

12,50

377,00

53,70
48,10

1,80

24,00

A10054e

A10054f

compenso per ogni dispositivo di tipo C intermedio in acciaio inox. Il dispositivo intermedio pud anche
permettere di oltrepassare il palo senza necessita di disconnettere il D.P.I. in linee di ancoraggio con

due o piu campate di lunghezza massima di 15 metri per campata. Fissaggio su lamiera grecata e

pannelli sandwich. cad
compenso per incremento di altezza dei pali dei Dispositivi Anticaduta Tipo C in acciaio inox a cui &
assicurata la fune. Per ogni 10 cm in piu di incremento oltre i 40 cm da applicare ad ogni singolo palo
terminale o intermedio previsto. cad

422,00

36,00

20,30

A10055

Fornitura e posa in opera di aggancio o fermascala in acciaio inox. Per scala fissa o amovibile. Tale
dispositivo puo essere costituito: 1) da uno o piu elementi da porre alla distanza variabile in funzione
della larghezza della scala e del supporto strutturale, al di sotto del manto di copertura e
dell'impermeabilizzazione in modo da fuoriuscire dal filo della gronda di circa 10 cm su falda o a
parete; 0 2) da un gancio a C al quale connettere il dispositivo ad L da apporre su scala omologata.
Quest'ultimo pud essere anche utilizzato come scalino per il superamento di dislivelli inferiori a 1,5 m.
Tipologia di fissaggio: barre filettate inox non inferiore a M12 con rinforzo strutturale (se non a filo
della copertura), o fissaggio diretto alla struttura lignea con idonee viti. Puo essere fissato su supporti
in acciaio, cemento armato, legno e muratura, previa verifica della consistenza e idoneita del
supporto da parte di un tecnico abilitato. Sono compresi gli elementi di fissaggio quali: una barra
filettata con ancorante chimico, barre filettate con contropiastra, viti da legno e bullonerie varie. Sono
escluse le opere murarie e le impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono da valutare in base
alla specifica tipologia della copertura

cad

260,00

16,70

A10056

Fornitura e posa in opera di Linea Vita Rigida su Binario conforme Tipo D UNI 11578 per applicazioni
di tipo orizzontale e fissata in modo permanente alla struttura dell’edificio costituita da un sistema di
protezione a rotaia rigido in alluminio sul quale scorre uno o piu carrelli anticaduta. Sono inclusi due
carrelli anticaduta a scorrimento orizzontale, blocco accesso apribile, blocco fine corsa fisso/ apribile,
staffe per fissaggio alla struttura. Sono Esclusi | DPI per I'accesso in quota. Escluse le opere di
impermeabilizzazione delle superfici di fissaggio. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
linea rigida finita ed installata a regola d'arte:

A10056a
A10056b
A10056¢

A10057

per Linea Vita Rigida su Binario fino a 3 m. cad
per ogni metro eccedente i primi 3 m. m
compenso per ogni carrello anticaduta scorrevole. cad
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Fornitura e posa di parapetto realizzato in profili di acciaio zincato a caldo, certificato secondo la

norma ISO-EN-14122-3. Altezza minima del parapetto pari a 1100 mm in rapporto alla superficie
calpestabile, interasse massimo tra i montanti 1500 mm, interasse tra i correnti non superiore a 500

mm. Sono compresi: raccordi angolari, bulloneria e fissaggi in verticale o in orizzontale alla struttura.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il parapetto finito ed installato a regola d'arte. Fascia
fermapiede obbligatoria in assenza di cordolo perimetrale di altezza inferiore a 150 mm. Misurate a

metro lineare di parapetto installato:

1993,00
349,00
446,00

285,00
89,00

A10057a
A10057b
A10057c
A10057d

con battipiede - fissaggio a parete/pavimento
con battipiede - autoportante

senza battipiede - fissaggio a parete/pavimento
senza battipiede - autoportante

3333

90,00
92,00
77,00
80,00

35,10
35,10
35,10
35,10




A10058 Fornitura e posa di parapetto realizzato in profili di alluminio, certificato secondo la norma ISO-EN-

14122-3. Altezza minima del parapetto pari a 1100 mm in rapporto alla superficie calpestabile,

interasse massimo tra i montanti 1500 mm, interasse tra i correnti non superiore a 500 mm. Sono

compresi: raccordi angolari, bulloneria e fissaggi in verticale o in orizzontale alla struttura. E inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il parapetto finito ed installato a regola d'arte. Fascia

fermapiede obbligatoria in assenza di cordolo perimetrale di altezza inferiore a 150 mm. Misurate a

metro lineare di parapetto installato:
A10058a con battipiede - fissaggio a parete/pavimento m 106,00 35,10
A10058b con battipiede - autoportante m 118,00 35,10
A10058c \senza battipiede - fissaggio a parete/pavimento m 87,00\ 35,10
A10058d senza battipiede - autoportante m 100,00 35,10

TAMPONATURE METALLICHE
A10059 |Parete, realizzata su strutture discontinue (non incluse), con pannelli coibentati a fissaggio nascosto,

larghezza modulare 1000 mm con rinforzo lato femmina tramite profilo in pvc, rivestimento esterno e

interno in lamiera di acciaio zincato e preverniciato con finitura millerighe (micronervata), conforme

alle norme UNI EN 10346 e UNI EN 10143; finitura dei supporti in acciaio costituita da un

rivestimento organico mediante ciclo di preverniciatura a caldo standard in poliestere secondo norme

EN 10169, resistenza alla compressione 140 -150 KPa, larghezza utile del pannello pari a 1000 mm,

in opera compresi i necessari elementi di completamento:
A10059a spessore isolante 50 mm, trasmittanza termica 0,433 W/mq°C mq 67,71 15,17
A10059b spessore isolante 60 mm, trasmittanza termica 0,364 W/mq°C mq 68,93 14,89
A10059c spessore isolante 80 mm, trasmittanza termica 0,276 W/mq°C mq 71,36 14,84
A10059d spessore isolante 100 mm, trasmittanza termica 0,222 W/mq°C mq 73,79 14,76
A10059e sovrapprezzo per vernice ad elevata resistenza alla corrosione PVDF mq 14,15
A10059f sovrapprezzo per vernice ad elevata resistenza alla corrosione in poliuretano e palline di poliammide

finitura goffrata mq 19,36
A10059g sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamiera di alluminio preverniciato spessore 0,6 mm mq 5,50
A10059h \sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamiera di rame spessore 0,50 mm \ mq 73,72\

|OPERE DA LATTONIERE \ \

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno

per i canali di gronda:
A10060 sviluppo fino a cm 33:
A10060a in acciaio zincato da 6/10 m 15,78 6,69
A10060b |in acciaio zincato da 8/10 m 17,50 6,75
A10060c in acciaio zincato preverniciato da 6/10 m 16,81 6,70
A10060d in acciaio zincato preverniciato da 8/10 m 18,87 6,68
A10060e |in acciaio inox da 8/10 m 26,45 6,69
A10060f |in rame da 6/10 m 35,73 6,78
A10060g inrame da 8/10 m 44,25 6,72
A10060h in pvc a doppia parete m 20,50 5,06
A10061  sviluppo fino a cm 50:
A10061a |in acciaio zincato da 6/10 m 18,44 6,76
A10061b in acciaio zincato da 8/10 m 21,05 6,66
A10061c in acciaio zincato preverniciato da 6/10 m 20,00 6,70
A10061d in acciaio zincato preverniciato da 8/10 m 23,13 6,73
A10061e in acciaio inox da 8/10 m 34,61 6,79
A10061f |in rame da 6/10 m 48,73 6,78
A10061g |in rame da 8/10 m 61,54 6,62
A10061h in pvc a doppia parete (sviluppo 40 cm) m 20,00 5,06
A10062  sviluppo fino a cm 100:
A10062a in acciaio zincato da 6/10 m 26,28 6,65
A10062b |in acciaio zincato da 8/10 m 31,50 6,77
A10062c in acciaio zincato preverniciato da 6/10 m 29,40 6,69
A10062d in acciaio zincato preverniciato da 8/10 m 35,66 6,77
A10062e in acciaio inox da 8/10 m 58,61 6,67
A10062f |in rame da 6/10 ‘ m 86,87‘ 6,59
A10062g |in rame da 8/10 m 112,76 6,42

Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e

magistero per dare I'opera finita a regola d'arte:
A10063  sviluppo fino a cm 33:
A10063a |in alluminio da 8/10 m 15,36 6,80
A10063b in alluminio da 10/10 m 16,50 6,78
A10064  sviluppo fino a cm 50:
A10064a in alluminio da 8/10 m 17,75 6,85
A10064b in alluminio da 10/10 m 19,49 6,78
A10065 |sviluppo fino a cm 100: \ \
A10065a in alluminio da 8/10 m 24,66 6,86
A10065b in alluminio da 10/10 m 28,13 6,76
A10066  Copertine, converse e simili, in alluminio, spessore 8/10, con lavorazioni a disegno, posate in opera

su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature,

piegature, bordature, grappe, opere murarie per I'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e

tiro in alto. Valutato a mqg secondo lo sviluppo mq 144,42 80,37
A10067 Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni

altro onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte:
A10067a in acciaio zincato cad 4,84 1,81

A10067b

lin rame o acciaio inox

cad

550
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A10068

A10068a
A10068b
A10068c
A10068d

Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno:

circolari diametro 80 mm

circolari diametro 100 mm

quadri 80 x 80 mm

quadri 100 x 100 mm

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera

finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno:

3333

11,98
13,37
12,61
14,89

4,55
4,48
4,55
4,52

A10069 diametro fino a 100 mm:
A10069a |in acciaio zincato da 6/10 | m 15,23 6,07
A10069b |in acciaio zincato da 8/10 m 17,13 6,07
A10069c in acciaio zincato preverniciato da 6/10 m 16,32 5,99
A10069d in acciaio zincato preverniciato da 8/10 m 18,59 6,00
A10069e in acciaio inox da 8/10 m 25,54 5,98
A10069f in rame da 6/10 m 30,47 5,97
A10069g inrame da 8/10 m 37,59 5,94
A10070  diametro fino a 150 mm:
A10070a in acciaio zincato da 6/10 m 18,08 6,06
A10070b |in acciaio zincato da 8/10 m 20,93 6,09
A10070c _|in acciaio zincato preverniciato da 6/10 m 19,72 5,99
A10070d in acciaio zincato preverniciato da 8/10 m 23,12 5,99
A10070e in acciaio inox da 8/10 m 33,56 5,94
A10070f |in rame da 6/10 m 40,95 5,96
A10070g inrame da 8/10 m 51,62 5,88
A10071  Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro

onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte:
A10071a in acciaio zincato cad 4,75 1,80
A10071b in rame o acciaio inox cad 5,08 1,80
A10072 | Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e lunghezza 2,00 m, posti in

opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc.:
A10072a in ghisa cad 80,10 20,26
A10072b inrame 12/10 cad 80,45 19,84
A10072c |in acciaio 12/10 cad 36,34 11,95
A10072d CHIUSINI E BOCCHETTONI
A10073  Chiusino sifonato con griglia in pvc, per terrazzi, per lo scolo delle acque, posto in opera su

bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di:
A10073a 100 x 100 mm cad 6,72 1,70
A10073b 150 x 150 mm cad 10,93 1,73
A10073c _|200 x 200 mm | cad 18,58 1,76
A10073d 250 x 250 mm cad 25,43 1,77
A10073e 300 x 300 mm cad 31,12 1,77
A10074  Chiusino sifonato in polipropilene con griglia per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone

in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di:
A10074a 100 x 100 mm cad 5,87 1,71
A10074b 150 x 150 mm cad 8,97 1,70
A10074c 200 x 200 mm cad 12,38 1,72
A10074d 250 x 250 mm cad 16,05 1,73
A10074e 300 x 300 mm cad 19,16 1,70
A10075 | Chiusino sifonato in pvc con griglia cromata per lo scolo delle acque, pusttoimaermsubmstrettore

in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di:
A10075a 100 x 100 mm cad 19,09 1,69
A10075b 150 x 150 mm cad 21,37 1,76
A10075c 200 x 200 mm cad 26,18 1,66
A10076  Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a

flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella

parte superiore, in opera su foro pulito e liscio:
A10076a diametro 60 mm cad 19,59 5,08
A10076b |diametro 80 mm ‘ cad 18,90‘ 5,14
A10076¢c |diametro 100 mm cad 19,19 5,10
A10076d diametro 120 mm cad 21,49 5,03
A10076e diametro 150 mm cad 24,87 5,03
A10076f |diametro 200 mm cad 33,33 5,06
A10077  Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose,

sifonato a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e

cilindrico nella parte superiore, completo di cupola per la sifonatura e griglia parafoglia, in opera su

foro pulito e liscio:
A10077a diametro 80 mm cad 34,18 5,19
A10077b |diametro 90 mm | cad 34,74 5,05
A10077c | diametro 100 mm cad 35,53 517
A10077d diametro 110 mm cad 36,03 5,01
A10078 Bocchettone in pvc da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni in pvc, a flangia tonda

intaccata e codolo di altezza 250 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in

opera su foro pulito e liscio:
A10078a diametro 63 mm cad 16,19 5,12
A10078b diametro 82 mm cad 16,57 5,03
A10078c diametro 90 mm cad 17,14 5,09
A10078d |diametro 100 mm cad 17,43 5,07

A10078e

ldiametro 125 mm

cad

18 76!

510




A10078f |diametro 150 mm cad 20,18 5,10
A10078g diametro 160 mm cad 21,13 5,08
A10079  Bocchettone in elastomero termoplastico (TPE) da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni in

poliolefine (TPO), a flangia tonda intaccata e codolo di altezza 250 mm, conico nella parte inferiore e

cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio:
A10079a diametro 63 mm cad 17,14 5,09
A10079b | diametro 82 mm cad 17,71 5,04
A10079c diametro 90 mm cad 18,28 5,09
A10079d |diametro 100 mm | cad 18,57, 5,05
A10079e diametro 125 mm cad 20,09 5,08
A10079f |diametro 150 mm cad 21,50 5,03
A10079g diametro 160 mm cad 22,18 5,05
A10080 Bocchettone in membrana bitume-polimero armata da posizionare in presenza di

impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata, conico nella parte inferiore e cilindrico

nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio:
A10080 codolo di altezza 250 mm, diametro 75 + 125 mm cad 36,49 5,08
A10080 codolo di altezza 450 mm, diametro 75 + 125 mm cad 38,39 5,10

Bocchettone angolare in elastomero termoplastico (TPE), in opera su foro pulito e liscio:
A10081 |con codolo quadrato: \ \
A10081 sezione 100 x 100 mm a 45° o0 90° cad 19,04 5,06
A10081 sezione 100 x 65 mm a 45° 0 90° cad 19,61 5,08
A10082 con codolo tondo, a 90°:
A10082 | diametro 63 mm cad 21,42 5,15
A10082 diametro 90 mm cad 22,26 5,07
A10082  diametro 125 mm cad 23,50 5,05

Bocchettone angolare in pvc, in opera su foro pulito e liscio:
A10083 con codolo quadrato:
A10083 |sezione 100 x 100 mm a 45° 0 90° | cad 20,85 5,14
A10083 |sezione 100 x 65 mm a 45° 0 90° | cad 21,99 5,15
A10084 con codolo tondo, a 90°:
A10084 diametro 63 mm cad 25,68 5,03
A10084 diametro 90 mm cad 26,82 5,09
A10084 | diametro 110 mm cad 27,77 5,09
A10084 diametro 125 mm cad 29,20 5,17
A10085 Bocchettone angolare in poliolefine con codolo quadrato, sezione 100 x 65 mm a 90°, in opera su

foro pulito e liscio cad 22,26 5,07

\A11. IMPERMEABILIZZAZIONI \ \ €m.m.

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI
A11001  Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello

spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la livellazione della superficie:
A11001a con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali mq 15,34 5,63
A11001b con malta di cemento rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate mq 14,16 7,16
A11002 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso:
A11002a al solvente mq 1,53 0,63
A11002b all'acqua mq 1,38 0,63
A11003 |Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in ragione di ‘

1,2 +1,3 kg/m? mq 4,49 1,39
A11004  Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica a

base di gomma termo plastica stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-CNR con DVT (Documento

di Valutazione Tecnica all'impiego), flessibilita a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di

sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer

bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm

alle testate dei teli:
A11004a armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm Agrement

I.T.C. mq 19,09 3,26
A11004b |armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 5 mm Agrement ‘ ‘

I.T.C. mq 21,94 3,19
A11005  Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con

rivestimento superiore in ardesia, flessibilita a freddo -25°C applicata a fiamma su massetto di

sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer

bituminoso escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di

almeno 15 cm alle testate dei teli:
A11005a armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/m? mq 18,35 3,37
A11005b armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm esclusa

ardesia Agrement L.T.C. mq 20,15 3,44
A11005c \armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,0 kg/m? \ mq 17,04\ 3,45
A11006  Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero con armatura ad

altissima resistenza meccanica in grado di resistere alla grandine, certificata RG5, dotata di mescola

di bitume polimero composta da strato superiore in bitume polimero elastoplastomerico e strato

inferiore in bitume polimero elastomerico, autoprotetta con scaglie di ardesia, spessore 5 mm,

applicata a flamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo

trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in

senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli

mq 19,89 3,27




A11007  Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero

elastoplastomerica composta con elastomeri e copolimeri poliolefinici, armatura composita in tessuto

non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita

con la finitura plurifunzionale texflamina, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di

superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con

sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei

teli:
A11007a spessore 4 mm mq 15,50 3,23
A11007b |con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale

4,0 kg mq 16,00 3,44
A11008 |Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero, resistente al

fuoco, autoprotetta con scagliette di ardesia e massa areica di 4,5 kg/m?, a base di bitume distillato,

plastomeri, elastomeri e additivi antifiamma inorganici innocui, con armatura in tessuto non tessuto di

poliestere da filo continuo spunbond, classe reazione al fuoco Euroclasse E (EN13501-1), con

resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti Broof (t2), sia su substrato

combustibile che su substrato incombustibile (secondo UNI EN 13501-5:2009 e UNI ENV

1187:2007), armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/m?,

applicata a flamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo

trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in

senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli

mq 16,34 3,20

A11009  Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero

elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilita a freddo -15 °C,

applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo

trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in

senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:
A11009a spessore 3 mm mq 13,88 3,16
A11009b spessore 4 mm mq 15,80 3,20
A11010 |Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero

elastoplastomerica, flessibilita a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,

escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso,

con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate

dei teli:
A11010a armata in feltro di vetro, spessore 3 mm mq 11,22 3,19
A11010b armata in feltro di vetro, spessore 4 mm mq 12,94 3,19
A11010c armata in filo continuo di poliestere non tessuto, con rivestimento superiore in scaglie di ardesia,

peso 4,0 kg mq 13,79 3,23
A11010d |armata in filo continuo di poliestere non tessuto, con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, ‘

peso 4,5 kg mq 14,81 3,37
A11010e armata in poliestere composito stabilizzato, spessore 3 mm mq 12,70 3,37
A11011  Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume

distillato-polimero plastomerica, flessibilita -10 °C, del peso di circa 3,1 kg, armata con velo di vetro

rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa

con giunti sovrapposti di 7 cm mq 17,83 3,38
A11012 |Membrana bitume distillato-polimero antiradice elastoplastomerica armata in poliestere da filo

continuo spunbond, spessore 4 mm, flessibilita a freddo -15 °C, trattata con additivo antiradice (a

norma EN 13948 secondo metodo FLL), applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, con

sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei

teli, spessore 4 mm mq 16,80 3,19
A11013  Manto impermeabile prefabbricato per I'impermeabilizzazione e il drenaggio dei muri di fondazione,

costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata corazzata, protettiva e

drenante peso 5 kg/m?, applicata a fiamma previo trattamento con idoneo primer bituminoso da

pagare a parte, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15

cm alle testate dei teli:
A11013a armata con tessuto non tessuto di poliestere mq 15,35 3,40
A11013b armata con tessuto non tessuto di poliestere con additivo antiradice mq 17,14 3,47
A11014  |Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su superfici verticali o con inclinazione del

piano di posa superiore al 30% % 40
A11015 |Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero

elastoplastomerica antiradon per la protezione delle fondazioni dei fabbricati dalle esalazioni

radioattive del sottosuolo, flessibilita a freddo -10 °C, spessore 4 mm, con sovrapposizione dei

sormonti longitudinali di 7 cm e sigillatura delle linee di accostamento delle teste dei teli con fasce di

membrana liscia della stessa natura:
A11015a armata con feltro di vetro e lamina di alluminio mq 15,09 3,15
A11015b armata con tessuto non tessuto di poliestere mq 14,17 3,23
A11016  Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due

successive mani:
A11016a \a base di resine acriliche in dispersione acquosa, grigia o rossa mq 3,11 \ 1,06
A11016b a base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde mq 4,37 1,08
A11016c metallizzante al solvente, colore argento mq 2,73 1,05
A11017  Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica

autoadesiva, flessibilita a freddo -25 °C, applicato come sottostrato in un manto a freddo senza

fiamma, con sovrapposizione a fiamma dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm

alle testate dei teli:
A11017a spessore 2 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro

mq 13,14 3,16

A11017b |spessore 3 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro

ma

15.95‘

323




A11018 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero

elastoplastomerica autotermoadesiva, flessibilita a freddo -15 °C, incollata a freddo in totale aderenza

su pannelli in XPS, EPS e tavolati in legno, mediante una speciale spalmatura a base di elastomeri e

resine tackificanti sulla faccia inferiore, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di poliestere

composito stabilizzato con fibra di vetro, spessore 3 mm mq 13,81 3,23
A11019 |Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero

elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con

poliestere composito stabilizzato, entrambe con flessibilita a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella

medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm |'una rispetto all'allira, su Massettio dii

sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer

bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di

almeno 15 cm alle testate dei teli:
A11019a prima membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm mq 23,41 5,92
A11019b due membrane di spessore 4 mm mq 25,12 5,88
A11020 |Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero

elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, la

seconda con rivestimento superiore in ardesia entrambe con flessibilita a freddo -10 °C, applicate a

fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm I'una rispetto all'altra, su

massetto di sottofondo,estispddssppéditicodrzantahlodrinlitintgrerévitrattttanentomoidaero

primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di

almeno 15 cm alle testate dei teli:
A11020a prima membrana di spessore 4 mm e seconda membrana da 3,5 kg entrambe armate con filo

continuo di poliestere non tessuto mq 26,76 6,43
A11020b prima membrana di spessore 4 mm e seconda membrana da 4,5 kg entrambe armate con filo

continuo di poliestere non tessuto mq 26,76 6,43
A11021 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero

elastoplastomeriche a base di bitume distillato, elastomeri e copolimeri poliolefinici, armate con

tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore

rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicate a fiamma nella medesima direzione

longitudinale ma sfalsate di 50 cm I'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di

superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con

sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei

teli:
A11021a prima membrana di spessore 3 mm e seconda membrana di spessore 4 mm mq 29,55 6,35
A11021b due membrane di spessore 4 mm mq 30,92 6,06
A11021c due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento superiore in ardesia mq 31,75 6,43

BARRIERE AL VAPORE
A11022 |Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con

lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilita al vapore acqueo assoluta, posta su

massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti

sovrapposti mq 11,19 2,55
A11023  Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilita a

freddo -5 °C, posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, da pagarsi

a parte, con giunti sovrapposti:
A11023a armata in poliestere non tessuto mq 9,91 2,57
A11023b armata in feltro di vetro rinforzato mq 9,25 2,52
A11024 |Barriera al vapore termoadesiva costituita da membrana bitume distillato-polimero

elastoplastomerica, mumittadii sitrasme termosbbes e o e i i e et tomreai e | e e oo dhs e

isolanti, spalmate per il 40% della faccia superiore, flessibilita a freddo -15 °C e trasmissione del

vapore acqueo p = 1.500.000 (EN 1931), utilizzata come barriera a vapore e collante per sistemi

termocoibenti, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15

cm alle testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito rinforzato stabilizzato

con fibra di vetro e lamina d'alluminio (12 y), spessore 3 mm

mq 14,45 3,20

A11025  Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti

con nastro biadesivo:
A11025a |spessore 0,25 mm, colore blu traslucido mq 2,90 0,73
A11025b |spessore 0,2 mm, colore nero mq 3,24 0,82
A11025c spessore 0,3 mm, colore nero mq 3,88 0,83
A11025d spessore 0,4 mm, colore nero mq 4,52 0,83
A11026  Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/m?,

posato a freddo su massetto di sottofondo, escluso, della superficie di supporto mq 8,77 1,39

IMPERMEABILIZZAZIONI SINTETICHE
A11027  Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco:
A11027a da 200 g/m? mq 3,06 1,20
A11027b da 300 g/m? mq 3,77 1,22
A11027¢ |da 500 g/m? | mq | 4,89 1,24
A11028  Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra di polipropilene termotrattato, agugliato,

imputrescibile, resistente ai microrganismi, posato a secco:
A11028a da 200 g/m? mq 3,70 1,22
A11028b da 300 g/m? mq 4,64 1,23
A11028c da 500 g/m? mq 6,60 1,25
A11029 Manto in PVC-P calandrato armato con rete poliestere per impermeabilizzazione di coperture a vista

con fissaggio meccanico con superficie laccata altamente riflettente:
A11029a spessore 1,5 mm mq 24,32 2,61
A11029b spessore 1,8 mm mq 28,55 3,25
A11029¢ |spessore 2 0 mm ' ma | 31 55/ 319




Manto impermeabile in PVC per coperture piane, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su
supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da
500 g/m*

A11030 non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV, con successiva posa di tessuto non
tessuto da 300 g/m?, per protezione di coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di
pavimentazione o di zavorra in ghiaia:

A11030a spessore 1,5 mm mq 23,93 4,54
A11030b spessore 2,0 mm mq 27,16 4,47
A11031 |a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane con fissaggio ‘ ‘

meccanico:
A11031a spessore 1,5 mm mq 25,80 4,57
A11031b spessore 2,0 mm mq 29,25 4,62

Manto impermeabile realizzato con teli in PVC saldato per termofusione sui sormonti e fissato

meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non

tessuto poliestere da fiocco da 500 g/m*
A11032  per gallerie, con strato di segnalazione, fissato con rondelle:
A11032a spessore 1,5 mm mq 25,86 4,58
A11032b spessore 2,0 mm mq 27,97 4,60
A11033 |per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in PVC: ‘ ‘
A11033a spessore 1,5 mm mq 23,93 2,88
A11033b spessore 2,0 mm mq 27,72 2,98
A11034 per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in PVC:
A11034a spessore 1,2 mm mq 22,08 2,93
A11034b spessore 1,5 mm mq 24,86 2,99
A11035 |per fondazioni con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in PVC e con successivo strato

antimbibizione in polietilene spessore 0,3 mm, applicato su magrone di sottofondazione e protetto

con cappetta cementizia, entrambi da pagarsi a parte:
A11035a |spessore 1,5 mm | mq 23,82 5,12
A11035b spessore 2,0 mm mq 26,38 517
A11036  per superfici carrabili, di colore nero, resistente agli idrocarburi, olii e bitumi, con successiva

applicazione di strato antimbibizione in polietilene spessore 0,3 mm e protetto con cappetta

cementizia entrambi da pagarsi a parte, spessore 1,5 mm mq 36,62 5,09

Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in poliolefina modificata (FPO) con differenti proprieta

chimico-fisiche sui due lati, strato intermedio stabilizzatore dimensionale, strato superiore ad

altissima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V., strato inferiore resistente al punzonamento,

saldati per termofusione sui sormonti:
A11037 | per impermeabilizzazione di coperture zavorrate, strato intermedio con rete di vetro, applicati con

posa a secco su adeguato strato di scorrimento in geotessile non tessuto di idonea grammatura da

pagarsi a parte, spessore 1,5 mm mq 24,59 2,49
A11038 per impermeabilizzazione di coperture a vista non pedonabili, strato intermedio con rete di poliestere,

applicati con posa a secco su adeguato strato di scorrimento in geotessile non tessuto di idonea

grammatura da pagarsi a parte:
A11038a spessore 1,5 mm mq 25,13 2,38
A11038b spessore 1,8 mm mq 26,91 2,38
A11038c spessore 2,0 mm mq 22,48 1,56

Manto sintetico realizzato in poliolefina modificata (TPO) con armatura composita ottenuto per

coestrusione, morasttetto coon diffeeettiprogpietta athimicoo fitsatteesslidles| &iti, strato superiore a vista

caratterizzato da un'altissima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V., strato inferiore resistente

al punzonamento ed all'attacco delle radici, posato a secco su adeguato strato di scorrimento in

geotessile non tessuto da pagarsi a parte, fissato con piattine metalliche rivestite in TPO:
A11039 per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione:
A11039a spessore 1,2 mm mq 17,45 2,43
A11039b spessore 1,5 mm mq 20,50 2,46
A11039c spessore 1,8 mm mq 22,48 2,42
A11039d |spessore 2,0 mm ‘ mq 25,08‘ 2,38
A11040 |per vasche/serbatoi in calcestruzzo, atossico con strato di segnalazione:
A11040a spessore 1,5 mm mq 22,18 3,09
A11040b spessore 1,8 mm mq 27,32 3,1

IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE
A11041  Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, con realizzazione di un rivestimento

filmogeno ad elevata capacita protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, mediante

applicazione a spruzzo o a rullo in due mani sulla struttura in calcestruzzo di resina acrilica all'acqua,

monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, con esclusione della pulizia profonda del

supporto, per uno spessore di 200 py mq 14,41 4,83
A11042 |Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, con realizzazione di un rivestimento

filmogeno ad elevata capacita protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, mediante

applicazione a spruzzo sulla struttura in calcestruzzo, precedentemente trattata con primer

metacrilico, di resina di metacrilato a solvente, monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in

volume, a basso spessore altamente coprente con esclusione della pulizia profonda del supporto, per

uno spessore di 100 p:
A11042a afinitura satinata mq 14,28 5,24
A11042b a finitura opaca mq 14,83 5,25




A11043

A11044

Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, con realizzazione di un rivestimento
filmogeno ad elevata capacita protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, mediante
applicazione a spruzzo o a rullo in due mani sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata
con primer, di resina poliuretanica a solvente (ciclo alifatico), bicomponente, ad elevato contenuto di
solidi in volume, a basso spessore, altamente coprente per uno spessore di 150 p con esclusione
della pulizia profonda del supporto ed il trattamento con il primer

Protezione anticarbonatante ed impermeabilizzazione di vasche contenenti alimenti e/o acqua
potabile, con realizzazione di un rivestimento filmogeno mediante applicazione a spatola di primer
tricomponente a base di resine epossidiche in emulsione acquosa, leganti idraulici, inerti silicei e
speciali additivi, successiva applicazione a spruzzo o a rullo in due mani di un rivestimento
epossipoliamminico bicomponente, privo di solventi, certificato per il contatto permanente con
alimenti secondo il DM 21/3/73 e successive modifiche, per uno spessore di 300 y, con esclusione
della pulizia profonda del supporto

mgq

mgq

16,53

33,52

4,81

10,39

A11045

A11046

A11047

A11048

A11049

A11050

Protezione anticarbonatante ed impermeabilizzazione di strutture in cemento armato soggette a
severe aggressioni ambientali (depuratori, fognature, etc.), mediante applicazione a spruzzo o a rullo
sulle superfici precedentemente trattate con primer, di resina epossi-poliuretanica e bitume, a
solvente, di colore nero, bicomponente, flessibile, ad elevato contenuto di solidi in volume, in due
mani per uno spessore totale di 1 mm, con esclusione della pulizia profonda del supporto ed il
trattamento con il primer

Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi, tetti e coperture in genere, costituita da un rivestimento
elastomerico continuo composto da miscela di resine poliuretaniche modificate con interposta
armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero da eseguirsi direttamente sul supporto con
finitura ad elevate caratteristiche di resistenza tale da permettere una totale praticabilita della
superficie con esclusione dei lavori di preparazione del supporto

Protezione di muri e facciate esposte a pioggia mediante I'applicazione, in due mani, di resina
silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilita, data a spruzzo, oppure a
rullo, esclusa la preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 I/m?

Protezione di muri di facciate esposte a pioggia mediante applicazione a spruzzo di miscela di
granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile al 100% senza attivita
capillare, traspirante al 75%, resistente a temperature da -20 a + 200° per spessore medio di 4 mm

Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi, anche esposti a dilavamento, con vernice
protettiva a base acrilica impermeabile, traspirante, anticarbonatazione, con incidenza minima di 600
g/m?

Impermeabilizzazione di terrazzi, tetti e coperture in genere mediante applicazione a spruzzo di
miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile al 100%,
senza attivita capillare, resistente a temperature da -20 a +200° per spessore medio di 4 mm

mq

mq

mq

mgq

mq

mgq

36,26

19,60

10,89

39,42

14,21

38,31

4,82

10,04

3,44

8,73

3,06

8,72

A11051

A11052

A11053

A11053a

Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densita con idrorepellente silossanico a grande
profondita di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali,
applicato in due mani a pennello o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 I/m?

Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante
I'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza
agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/m?

Reimpermeabilizzazione o ripristino di manto bituminoso esistente mediante membrana continua
monocomponente in emulsione acquosa resistente al ristagno dell’acqua ed ai raggi UV, czorftome
EN 1504-2,con resistenza alla fessurazione classe A5 (-5 °C) e classe reazione al fuoco secondo EN
13501-5 BROOF T4 - rispondente ai requisiti C.A.M., applicata a due o piu strati, a rullo, pennello o
airless, per un consumo complessivo non inferiore a 2 Kg/mq, per uno spessore totale di almeno 1
mm, avente le seguenti caratteristiche: permeabilita al vapore 3.075 p (Sd = classe 1) resistenza alla
trazione 2,0 N/mmgq, allungamento a rottura non inferiore al 400%, flessibilita a freddo -20 °C, esclusi
interventi di diagnostica, ripristini, ricostruzioni e pulizia del supporto, risvoltata in prossimita dei
raccordi orizzontali o verticali di almeno 10 cm:

su manto bituminoso non protetto, previa stesa a rullo di strato di aggancio mediante promotore di
adesione in fase solvente, in ragione di 0,100 Kg/mq

mgq

mgq

mq

11,29

15,66

26,95

3,07

1,98

9,07

A11053b

A11054

su manto bituminoso protetto con scaglie di ardesia previo trattamento di strato di aggancio eseguito
con impermeabilizzante monocomponente in emulsione acquosa resistente al ristagno dell’acqua ed
ai raggi UV diluito con acqua in ragione di 0,300 Kg/mq

Impermeabilizzazione pedonabile su superfici piane ed inclinate, mediante membrana continua
liquida, monocomponente, fibrorinforzata, resistente al ristagno dell'acqua ed ai raggi UV, applicata
con spatola liscia, pennello o racla gommata per un consumo non inferiore a 2 kg/mq per spessore
totale non inferiore a 1,1 mm, direttamente piastrellabile secondo EN 14891, avente le seguenti
caratteristiche: crack bridging ability (-5 °C) non inferiore a 1,22 mm, adesione dopo cicli gelo/disgelo
non inferiore ad 1,1 N/mmag; resistenza alla trazione 2,0 N/mmgq, allungamento a rottura 51,65%,
flessibilita a freddo -20 °C, esclusi interventi di diagnostica, ripristini, ricostruzioni e pulizia del
supporto, risvoltata in prossimita dei raccordi orizzontali o verticali di almeno 10 cm:

mq

26,70

8,43

A11054a

A11054b

su supporto cementizio o su superficie piastrellata porosa, previa stesa di strato di aggancio eseguito
con impermeabilizzante monocomponente in emulsione acquosa resistente al ristagno dell’acqua ed
ai raggi UV diluito con acqua, in ragione di 0,300 Kg/mq

su supporto piastrellato non assorbente, previa stesa di promotore di adesione monocomponente
pronto all’'uso a base di resine in emulsione acquosa e inerti di quarzo in ragione di 0,300 Kg/mq

mq

mq

27,10

33,52

7,73

12,10




A11055

A11055a

A11055b

A11055¢c

A11056

A11056a
A11056b
A11056¢
A11056d

A11056e
A11056f
A11057

A11058

A11058a

Impermeabilizzazione di coperture mediante membrana continua monocomponente bianca ad alta
riflettanza solare, in emulsione acquosa a base di resine elastomeriche, resistente al ristagno
dell’acqua ed ai raggi UV, conforme EN 1504-2 secondo i principi PI-MC-IR ; rispondente ai requisiti
C.A.M.; applicata a due o piu strati, a rullo, pennello o airless, per un consumo complessivo non
inferiore a 2 Kg/mq, per uno spessore totale di almeno 1 mm, caratteristiche: flessibilita a freddo -20
°C, emissivita non inferiore a 0,90, indice di riflessione solare 100, fattore riflessione solare 0,797;
resistenza a trazione 2,0 N/mmgq, allungamento a rottura 400%, esclusi interventi di diagnostica,
ripristini, ricostruzioni e pulizia del supporto, risvoltata in prossimita dei raccordi orizzontali o verticali
di almeno 10 cm:

su supporto cementizio o guaina ardesiata, previa applicazione di strato di aggancio eseguito con
impermeabilizzante monocomponente in emulsione acquosa resistente al ristagno dell’acqua ed ai
raggi UV diluito con acqua in ragione di 0,300 Kg/mq

su supporto metallico, previa applicazione di fondo passivante bicomponente a base di resine
epossidiche in ragione di 0,150 Kg/mq

su manto bituminoso non protetto, previa stesa a rullo di strato di aggancio mediante promotore di
adesione in fase solvente, in ragione di 0,100 Kg/mq

Impermeabilizzazione di supporti cementizi come lastrici solari, tetti piani o inclinati, coperture in
fibrocemento e supporti metallici incluse le vecchie membrane bituminose liscie e ben stagionate
mediante rivestimento monocomponente base solvente pronto all'uso, nesisttartte ainamy WY/ el
ristagno dell'acqua, conforme EN 1504-2, prodotto con tecnologia HPC per protezioni flessibili ed
alluminizzate, flessibilita a freddo -40 °C, applicata a due o piu strati, a rullo, pennello o airless, per
un consumo complessivo non inferiore a 2 Kg/mq, per uno spessore totale di almeno 1 mm; esclusi
interventi di diagnostica, ripristini, ricostruzioni e pulizia del supporto, risvoltata in prossimita dei
raccordi orizzontali o verticali di almeno 10 cm:

su supporto cementizio ben coeso e rifinito

Su supporto cementizio non coeso

su vecchie guaine lisce ben stagionate

su supporti metallici, previa posa di strato di aggancio a base di resine epossidiche bicomponenti

su supporti in fibrocemento

sovrapprezzo per ogni strato in piu di prodotto impermeabilizzante

Trattamento protettivo delle membrane ad alta riflettanza solare per facilitarne la pulizia, prevenire
l'ingiallimento ed incrementare le resistenze chimiche, mediante applicazione a rullo, pennello o
airless di prodotto monocomponente trasparente in emulsione acquosa a rapida essiccazione

Impermeabilizzazione di muri di fondazione, muri controterra e manufatti in cls mediante membrana
continua monocomponente, in emulsione acquosa resistente al ristagno dell'acqua e ai raggi UV,
conforme EN 1504-2 secondo i principi PI-MC-IR, applicata a rullo, pennello o spatola, resistente al
punzonamento EN 12691 (650 mm), allungamento a trazione 45%, resistenza a trazione 0,9 N/mmgq,
impermeabilita all'acqua 60 KPa, previa applicazione di strato di aggancio eseguito con
impermeabilizzante monocomponente in emulsione acquosa resistente al ristagno dell’acqua ed ai
raggi UV diluito con acqua in ragione di 0,300 Kg/mq, esclusi interventi di diagnostica, ripristini,
ricostruzioni e pulizia del supporto, risvoltata in prossimita dei raccordi orizzontali o verticali di almeno
10 cm:

impermeabilizzazione del supporto a due mani per uno spessore totale di almeno 1 mm e consumo
non inferiore a 2 Kg/mq

mgq

mq

mgq

mgq
mgq
mgq

mg
mgq
mgq

mq

mq

36,97
37,19

29,16

25,38
29,92
28,77

25,38
25,38
9,83

7,74

34,13

12,10
12,10

7,73

6,33
8,43
8,43

6,33
6,33
4,22

3,86

12,10

A11058b

per ogni strato in piu
IMPERMEABILIZZAZIONI CON MALTE CEMENTIZIE

mq

12,69

5,79

A11059

A11060

Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo mediante realizzazione di un rivestimento
cementizio flessibile, polimero modificato, traspirante al vapore d'acqua, resistente all'abrasione,
bicomponente, applicato a rullo od a spruzzo in due mani per uno spessore di 2 mm

Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche
per contenimento acqua potabile) mediante I'applicazione di impermeabilizzante polimero modificato
bicomponente, tixotropico, flessibile a -5 °C, composto da inerti, leganti e polimeri acrilici in
emulsione, nesseza es & | fivamp R ot e BB ssi1 diDa pplitiatita s penakdioutidlo spatatelm idudue
successive mani, con uno spessore medio di 2 mm/mq

mq

mq

19,48

20,61

5,42

5,08

A11061

Impermeabilizzazione di terrazzi, tetti piani e superfici pedonabili, mediante fissaggio dei giunti di
dilatazione dei risvolti verticali con banda elastica in tessuto non tessuto applicata con
impermeabilizzante cementizio elastico a base d'acqua, posa di rete in fibra di vetro del peso di 140
g/mq direttamente sul massetto, successiva applicazione a rullo in due mani di impermeabilizzante
liquido bicomponente cementizio a base d'acqua con resina stirolo acrilica plastificata e cemento
modificato, resistente ai ristagni d'acqua, ai raggi UV, alle basse ed alle alte temperature, esclusi
pulizia e preparazione del supporto ed eventuale posa di pavimentazione

mq

28,20

8,03

A11062

A11063

Impermeabilizzazione muri di fondazione con miscela di cementi speciali ed inerti additivata con
prodotti sintetici ed impermeabili, data a pennello in due mani a superfici umide, escluse stuccature
delle imperfezioni e intonacatura sottostante, con spessore di circa 2 mm, incidenza minima di 4 kg
per mq

Impermeabilizzazione e protezione di pareti esterne esposte agli agenti atmosferici con malta
cementizia premiscelata elastica, impermeabile, traspirante, additivata con resina acrilica, stesa in 2
strati millimetrici a pennello su fondo preventivamente bagnato, con incidenza minima di 4 kg per mq

mq

mq

13,99

11,92

3,10

3,09




A11064

A11065

A11065a
A11065b
A11065¢c

A11066

Impermeabilizzazione e protezione di strutture interrate in calcestruzzo o muratura soggette a spinta
idrostatica positiva o negativa (fino ad 1,5 atm) mediante applicazione a rullo o a pennello in due
mani di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, additivi
speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa per uno spessore finale non inferiore a 2 mm, con
un consumo di 1,6 kg/mq per mm di spessore, esclusa la preparazione del supporto

Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e muratura, interrate e fuori terra, eseguita con
malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche
in dispersione acquosa, con peso specifico dell'impasto di 1,7 g/cmc, applicata a spatola:

spessore finale paria 2 mm

spessore finale pari a 2 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali

spessore finale pari a 2,5 mm rinforzato con tessuto non tessuto microforato in polipropilene
IMPERMEABILIZZAZIONI MULTISTRATO

Sistema elastomerico leggero, multistrato, a base di resine poliuretaniche ad alte prestazioni, avente
spessore > 3,5 mm, comprensivo di primer consolidante, promotore di adesione, membrana
impermeabilizzante elastica ad alte prestazioni, da applicare a spruzzo, tappetino antiusura e finiture
protettive, per impermeabilizzazione carrabile di parcheggi multipiano, coperture adibite a
parcheggio, solai in calcestruzzo e cemento armato, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, esatlussil tanegy iz mves e | i Sl tuea dks i gjiurttiestli i Sagilantti

mq

mgq
mgq
mgq

mg

20,28

17,72
27,55
31,25

110,97

6,03

4,03
7,67
8,70

11,93

A11067

Sistema elastomerico leggero, multistrato, a base di resine poliuretaniche ad alte prestazioni, avente
spessore di 2,0 - 3,0 mm, comprensivo di primer consolidante, promotore di adesione, membrana
impermeabilizzante poliuretanica elastica, ad indurimento immediato applicata a spruzzo, e finiture
protettive, per impermeabilizzazione pedonabile di coperture piane ed in pendenza, terrazzi
pedonabili e terrazzi giardino, su supporti in calcestruzzo ed in guaina bituminosa, compreso ogni
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi la regolarizzazione e la sigillatura dei
giunti ed i sigillanti

IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE POLIUREICHE

mq

69,93

9,73

A11068

Rivestimento impermeabilizzante leggero costituito da resine poliureiche pure, a base di poliammine,
estensori di catena ed isocianati aromatici, esente da solvente e cariche, bicomponente (isocianato +
poliammine), a rapidissimo indurimento, applicabile a spruzzo, previa applicazione di primer
d'adesione e finitura antiscivolo e protettiva ai raggi UV a base di resine poliuretaniche alifatiche, per
impermeabilizzazioni pedonabili e/o trafficabili quali parcheggio multipiano, coperture adibite a
parcheggio, coperture piane ed in pendenza, terrazzi pedonabili e terrazzi giardino, su supporti in
cemento, guaina bituminosa, legno, acciaio ed asfalto, compresi applicazione del primer ed ogni
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluse le regolarizzazioni delle superfici e la
sigillatura dei giunti:

A11068a
A11068b

spessore 2 mm, poliurea pura
per ogni mm in piu di poliurea pura

mq
mq

71,96
22,77

12,74

A11068c

A11068d
A11068e

spessore 2 mm, con barriera vapore a base di resine epossidiche tricomponente in emulsione
acquosa

spessore 2 mm, certificato al contatto diretto con acqua potabile

spessore 2 mm, autoestinguente

IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

mq
mq
mq

91,87
73,23
75,75

19,75
12,97
12,93

Impermeabilizzazione di platea di fondazione realizzata mediante applicazione di geomembrana a
triplo strato applicato su superfici orizzontali e/o verticali. Composta da uno strato superiore in tessuto
non tessuto del peso di 220 g/mq,ummstettoiinféiareim tesmsitto dipmipopiere dib| pEEso di 3D
g/maq, strato intermedio da bentonite sodica micronizzata, per la posa previsto un sormonto tra i teli di
10 cm:

A11069

A11069a
A11069b
A11069c
A11069d

strato di bentonite sodica del peso di circa 5.100 g/mq:
su superfici orizzontali, telida 1,10 x 5 m

su superfici orizzontali, teli da 2,5 x 22,5 m

su superfici orizzontali, telida 5 x 40 m

su superfici verticali, telida 1,10 x 5 m

mq
mq
mq
mq

29,45
36,31
40,61
34,49

4,10
8,04
11,04
7,20

A11069e
A11070

su superfici verticali, teli da 2,5 x 22,5 m
strato di bentonite sodica del peso di circa 4.100 g/mq:

mq

38,02

9,86

A11070a

su superfici orizzontali, telida 1,10 x 5 m

mq

38,83

8,10

A11070b
A11070c

su superfici orizzontali, teli da 2,5 x 22,5 m
su superfici orizzontali, telida 5 x 40 m

mq
mq

38,59
39,55

9,76
11,01

A11071

Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri o pareti in cemento armato interrati mediante
applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite di sodio naturale e cartone kraft dello spessore di
4,8 mm, compreso sistema di fissaggio, I'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con
stucco a base di bentonite di sodio naturale, la riparazione di eventuali irregolarita della superficie di
posa e le sovrapposizioni lungo le linee di sormonto

mq

26,50

3,85

A11072

Impermeabilizzazione di platea di fondazione mediante applicazione di pannelli in bentonite di sodio
naturale e cartone kraft dello spessore 4,8 mm, escluso il magrone di sottofondo e compreso il
sistema di fissaggio e le sovrapposizioni lungo le linee di sormonto

mq

27,35

5,02

A11073

Impermeabilizzazione delle superfici contro terra anche irregolari (quali diaframmi, palancole, pali,
berlinesi o superfici con casseri a perdere), mediante applicazione con chiodatura di membrana
autoagganciante impermeabilizzante dello spessore di 6,4 mm, costituita dall'accoppiamento di un
tessuto non tessuto e di un tessuto poroso assemblati meccanicamente con un sistema di
agugliatura ed uniformemente riempita con bentonite di sodio naturale, compreso sistema di
fissaggio, I'asportazione dei tiranti dei casseri, |a sigillatura dei fori con stucco a base di bentonite di
sodio naturale, la riparazione di eventuali irregolarita della superficie di posa e le sovrapposizioni
necessarie

mq

30,44

3,85




A11074 Impermeabilizzazione di platea di fondazione, mediante applicazione con chiodatura di membrana
autoagganciante impermeabilizzante dello spessore di 6,4 mm, costituita dall'accoppiamento di un
tessuto non tessuto e di un tessuto poroso assemblati meccanicamente con un sistema di
agugliatura ed uniformemente riempita con bentonite di sodio naturale, compresi il sistema di
fissaggio e le sovrapposizioni necessarie escluso il magrone di sottofondo

A11075 |Impermeabilizzazione di gallerie artificiali e fondazioni con membrana composta da un foglio di
polietilene ad alta densita accoppiato a bentonite sodica di naturale in granuli, ad elevata stabilita
dimensionale, flessibilita a freddo -30 °C, resistenza a carico idrostatico non inferiore a 0,50 N/mmaq,
allungamento > del 500% e permeabilita all'acqua non superiore a 5 x 1013 cm/s, in rotoli di
dimensioni 1,22 x 7,38 m:

mq

32,13

5,69

A11075a per soletta di fondo in orizzontale
A11075b per pareti verticali interrate
A11075c per pareti verticali su paratie e diaframmi, escluso tessuto non tessuto da 400-500 g/mq
A11075d per copertura interrata in orizzontale
A11076 Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della
congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di
polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)
IMPERMEABILIZZAZIONI CON EMULSIONI BITUMINOSE
A11077 |Impermeabilizzazione di fondazioni, muri di sostegno in calcestruzzo o getti in calcestruzzo contro
terra mediante applicazione a pennello o a spatola di emulsione bituminosa adesiva esente da
solventi e di colore nero avente massa volumica pari a 1,20 kg/dmc, con rinforzo di rete in fibra di
vetro di maglia 4 x 4,5 mm
A11078 |Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in calcestruzzo o i mattoni anche irregolari e
soggette a forti sollecitazioni, mediante applicazione a spatola piana, dentata o a spruzzo, di
emulsione bituminosa tixotropica, monocomponente, priva di solventi, altamente flessibile, a basso
ritiro ed asciugamento rapido, contenente sfere di polistirolo e granuli di gomma in grado di
assicurare un crack-bridging a +4 °C = 2 mm ed una impermeabilita con fessura di 1 mm fino a 0,75
bar per piu di 72 ore

mq
mq
mq
mq

mq

mgq

26,51
26,90
29,60
26,86

13,24

17,83

24,36

2,85
2,89
3,93
1,70

1,00

8,01

4,16

A11079 Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione od orizzontali in calcestruzzo o in mattoni,
anche irregolari e soggette a forti sollecitazioni mediante applicazione anche con basse temperature
e forte umidita con spatola piana, dentata o a spruzzo di emulsione bituminosa tixotropica
bicomponente, esente da solventi, altamente flessibile, con fibre in cellulosa, a basso ritiro ed a
rapido asciugamento in grado di assicurare un crack-bridging a +4 °C =2 mm ed una impermeabilita
con fessura di 1 mm fino a 0,75 bar per piu di 72 ore

mgq

25,11

3,81

A11080 |Ripristino di manto bituminoso esistente, non auto-protetto, mediante membrana elasto-bituminosa in
fase solvente da applicare su supporti asciutti, conforme EN 1504-2 secondo i principi PI-MC-IR con
resistenza alla fessurazione classe A5 (-5°C) , applicata a due strati, a rullo, pennello o airless, per
un consumo complessivo non inferiore a 2 Kg/mq, per uno spessore totale non inferiore ad 1 mm,
avente le seguenti caratteristiche: resistenza alla trazione 0,5 N/mm?, allungamento a rottura 3.360%,
flessibilita a freddo -50 °C, esclusi interventi di diagnostica, ripristini, ricostruzioni e pulizia del
supporto, risvoltata in prossimita dei raccordi orizzontali o verticali di almeno 10 cm:

A11080a su manto bituminoso non protetto

A11080b su manto bituminoso protetto con scaglie di ardesia, previa imprimitura mediante promotore di
adesione a matrice bituminosa, elastomeri e solventi, in ragione di 0,300 Kg/mq
GIUNTI

A11081 |Giunto idroespandente autosigillante delle dimensioni di 20 x 25 mm, per la tenuta idraulica di riprese
di getto orizzontali e verticali in strutture di calcestruzzo, composto da bentonite sodica naturale
(75%) e gomma butilica (25%), con una densita pari ad 1,6 g/cmc, in grado di espandersi a contatto
con I'acqua sino al 400% del valore iniziale, senza che vengano compromesse le caratteristiche di
tenuta, fissato al supporto mediante chiodatura e giunzioni con almeno 10 cm di accostamento

A11082  Giunto di tenuta idraulica per riprese di getto orizzontali e verticali confinate nel calcestruzzo
composto da cordolo idroespandibile in pura bentonite sodica al 95% ad alta densita totalmente
inorganico contenuto tra due rinforzi in rete di polipropilene delle dimensioni di 25 x 20 mm

A11083 | Profilo in gomma idroespandente esente da bentonite per giunti di lavoro impermeabili, posto in
opera con collante, delle seguenti sezioni:

A11083a 20 x 10 mm

A11083b 20 x 15 mm

A11083c 20 x 25 mm

A11084 |Sigillatura e impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione di opere stradali, gallerie, opere
idrauliche, pannelli prefabbricati, giunti strutturali in facciata e coperture piane e soggette a movimenti
fino a 5 mm di ampiezza mediante impiego di nastro in TPE (Termoplastiche Poliolefine
Elastomeriche), applicato con adesivo epossidico bicomponente a consistenza tissotropica:

mq

mq

3|3

20,03

27,33

14,40

13,51

19,69
22,25
29,87

5,79

9,07

0,91

1,54

3,24
1,97
2,08

A11084a |larghezza 17 cm

A11084b larghezza 32,5 cm

A11085  Sigillatura impermeabile ed elastica di fessurazioni del cemento armato o di elementi prefabbricati in
presenza d'acqua mediante posa in opera di pasta monocomponente idroespansiva in cartuccia e
successivo confinamento di almeno 5 cm con malta tissotropica fibrorinforzata a ritiro compensato

A12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
ISOLAMENTO TERMOACUSTICO E ANTICALPESTIO

25,88
39,02

17,00

4,75
4,94

5,48

€mm.




A12001 |ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW — EN 13162]. FELTRI.

Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti

in fibre di vetro [MW — EN 13162], feltri, aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 10-20

Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.050

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 1

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1030

Reazione al fuoco, euro classe: A1 — A2s1d0.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A12001a Spessore cm 5. mq 5,40 1,84
A12001b Per ogni cm in piu. mq 0,48 0,04
A12002 |ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW — EN 13162]. PANNELLI

SEMIRIGIDI.

Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti

in fibre di vetro [MW — EN 13162], pannelli semirigidi, aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 20-30

Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.046

Resistenza alla diffusione del vapore: y =1

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1030

Reazione al fuoco, euro classe: A1 — A2s1d0.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A12002a |Spessore cm 4. mq 7,80 2,30
A12002b Per ogni cm in piu. mq 1,10 0,04
A12003 |ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW — EN 13162]. PANNELLI RIGIDI.

Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti

in fibre di vetro [MW — EN 13162], pannelli rigidi, aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p 2 100

Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.040

Resistenza alla diffusione del vapore: y =1

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1030

Reazione al fuoco, euro classe: A1 — A2s1d0.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A12003a Spessore cm 5. mq 14,20 2,30
A12003b Per ogni cm in piu. mq 2,13 0,04
A12004 |ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA ROCCE

FELDSPATICHE [MW — EN 13162]. FELTRI.

Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, nesdiizztimestizartee pramedliii sdéantti

in fibre di minerali ottenute da rocce feldspatiche [MW — EN 13162], feltri, aventi le seguenti

caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 15-25

Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.045

Resistenza alla diffusione del vapore: y =1

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1030

Reazione al fuoco, euro classe: A1 — A1FL.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
A12004a Spessore cm 5. mq 5,40 1,84
A12004b Per ogni cm in piu. mq 0,48 0,04
A12005 |ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA ROCCE

FELDSPATICHE [MW — EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI.

Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti
in fibre di minerali ottenute da rocce feldspatiche [MW — EN 13162], pannelli semirigidi, aventi le
seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 60-70

Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.045

Resistenza alla diffusione del vapore: py = 1

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1030

Reazione al fuoco, euro classe: A1 — A1FL.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro
finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.




A12005a Spessore cm 3. mq 7,10 2,30
A12005b Per ogni cm in piu. mq 1,17 0,04
A12006 |ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA ROCCE

FELDSPATICHE [MW — EN 13162]. PANNELLI RIGIDI.

Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti

in fibre di minerali ottenute da rocce feldspatiche [MW — EN 13162], pannelli rigidi, aventi le seguenti

caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 150-160

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.040

Resistenza alla diffusione del vapore: p =1

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1030

Reazione al fuoco, euro classe: A1 — A1FL.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A12006a Spessore cm 5. mq 15,30 2,30
A12006b Per ogni cm in piu. mq 2,21 0,04
A12007 |ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS — EN 13163]. PANNELLI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistirene

espanso sinterizzato, [EPS — EN 13163], pannelli, aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 15-20

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.040

Resistenza alla diffusione del vapore: y = 20-130

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1450

Reazione al fuoco, euro classe: E

Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: = 100.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, illtteepmitto e | o sraT@D A riffitto dis materae dinrsdta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A12007a Spessore cm 3. mq 6,40 2,30
A12007b Per ogni cm in piu. mq 0,96 0,04
A12008 |ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO CON GRAFITE. [EPS — EN

13163].PANNELLI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistirene

espanso sinterizzato con grafite, [EPS — EN 13163], pannelli, aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 15-20

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.034

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 20-130

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = < 1350-1450

Reazione al fuoco, euro classe: E

Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: = 100.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera fiimitz.
A12008a Spessore cm 3. mq 7,60 2,30
A12008b Per ogni cm in piu. mq 1,38 0,04
A12009 |ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS — EN 13164]. PANNELLI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistirene

espanso estruso, [XPS — EN 13164], pannelli, aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 25-30

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.038

Resistenza alla diffusione dél vapore: y = 50-200

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1450

Reazione al fuoco, euro classe: E

Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: = 250.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A12009a Spessore cm 3. mq 9,70 2,30
A12009b \Per ogni cm in piu. mq 2,08\ 0,04




A12010 |ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS — EN 13164]. PANNELLI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistirene

espanso estruso, [XPS — EN 13164], pannelli, aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 20-50

Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.038

Resistenza alla diffusione del vapore: y = 50-200

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1450

Reazione al fuoco, euro classe: E

Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: = 500/700.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A12010a R10%=500 kPa - Spessore cm 3. mq 11,80 2,30
A12010b R10%=500 kPa - Per ogni cm in piu. mq 2,77 0,04
A12010c R10%=700 kPa - Spessore cm 3. mq 14,70 2,30
A12010d R10%=700 kPa - Per ogni cm in piu. mq 3,74 0,04
A12011  |ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO ESPANSO. [PU — EN 13165]. PANNELLI RIGIDI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, nesalizti nresti satte premme|iii ssadanttii m ool et tare

espanso, [PU — EN 13165], pannelli rigidi, aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 25-35

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.034

Resistenza alla diffusione del vapore: y = 50-150

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1400-1500

Reazione al fuoco, euro classe: B-C-D-E-F,s2-s3,d0

Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: 100-200.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
A12011a Spessore cm 3. mq 12,30 2,30
A12011b Per ogni cm in piu. mq 2,21 0,04
A12012 |ISOLANTI TERMICI. CALCIO SILICATO. [CS].

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in calcio silicato,

[CS], aventi le seguenti caratteristiche:

PANNELLI RIGIDI.

Pannelli minerali porosi idrorepellenti (capillarmente attivi) a base di calce aerea naturale, di ossido di

silicio, e legante idraulico.

Densita [kg/m3]: p = 115-300

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.045

Resistenza alla diffusione del vapore: y = 6

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1000

Reazione al fuoco, euro classe: A1 — A1FL

Assorbimento d’acqua [kg/m2/24 h]: < 0.5

PH=95

Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: 300-400.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
A12012a Spessore cm 5. mq 19,30 2,30
A12012b Per ogni cm in piu. mq 3,19 0,04




A12013 |Compenso per applicazione interna del tipo a cappotto avente le seguenti caratteristiche e
lavorazioni:
1) Preparazione della muratura esistente: rimozione della muffa con idoneo trattamento, rimozione di
pitture esistenti, picchiettatura delle superfici per favorire I'adesione degli intonaci, eventuale
trattamento con primer ai silicati.
Antimuffa: resa 0.10 It/mq in relazione allo stato della superficie da trattare;
2) Fornitura e posa di isolamento termico a cappotto interno in pannelli isolanti ed igroregolatori ad
elevata alcalinita (da computare a parte), PH 9,5 ca., a base di calce, cellulosa e sabbia di quarzo,
densita ca. 240 kg/m?, condulttivita termica A = 0,06 W/(mK), permeabilita al vapore acqueo u = 6,
classe di reazione al fuoco 0. | pannelli verranno applicati, inumiditi, alle parti da trattare con idoneo
collante a base di calce steso sull'intera superficie. | pannelli saranno ben accostati tra loro e posati
con corsi a giunti sfalsati. La protezione sara in continuo sulle spalle delle finestre, eventualmente
con apposito pannello spallette da 15 mm. | punti di contatto con pareti non isolate saranno sigillate
con l'inserimento, sul filo esterno del pannello isolante, del nastro di sigillatura BG1. E’ compreso il
trasporto, lo scarico e lo sfrido dei materiali.
Collante: resa 4-8 kg/mq in relazione al fondo;
3) | pannelli in calcio silicato (da computare a parte) verranno trattati con primer ai silicati a grana
grossa, lasciata asciugare e quindi sara eseguita rasatura armata applicata in una o due mani con
spessore non inferiore a 5 mm. La prima mano verra stesa con spatola dentata e verra annegata
apposita rete in fibra vetro 1B gy nmaghéatitd4rmneeretalowardidicsonordatereetetpgrealaiereno
10 cm. La seconda mano di rasatura sara stesa con spatola liscia e servira per garantire la planarita
della finitura. L’'armatura sara integrata con appositi elementi per il rinforzo diagonale degli angoli
delle aperture. Primer ai silicati: 0.12 litri/mq; Rete in fibra di vetro alcali resistente; Rasatura con
malta: per 5 mm, 8 kg/mq;
4) La finitura del sistema sara con intonachino a base di grassello di calce, farine di Botticino e
pigmenti naturali, applicato in due o piu mani. Colore bianco.
Consumo totale: 1.8 kg/mq per la granulometria 0,7 mm. Intonachino: 1.8 kg/mg;
5) Eventuale tinteggiatura colorata con pittura alla calce.
Consumo: 0,10 litri per mq;
Tinteggiatura: 0.1 litri/mq. Sono esclusi i pannelli isolanti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
mq 42,10 17,23
A12014 |ISOLANTI TERMICI. CALCIO SILICATO. [CS]. PANNELLI RIGIDI, PER APPLICAZIONI INTERNE.
Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in calcio silicato,
[CS], pannelli rigidi, idonei per applicazioni interne aventi le seguenti caratteristiche:
Pannelli minerali porosi, capillarmente attivi.
Densita [kg/m3]: p = 115-300
Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.060
Resistenza alla diffusione del vapore: p = 2-5
Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1000
Reazione al fuoco, euro classe: A1 — A1FL
Assorbimento d’acqua [kg/m2/24 h]: > 10
PH=10.5
Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: 100-200.
Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro
finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.
Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A12014a Spessore mm 15. mq 19,10 2,30
A12014b Spessore mm 25. mq 28,70 2,30
A12014c  Spessore mm 40. mq 42,90 2,30




A12015

Compenso per applicazione del tipo a cappotto avente le seguenti caratteristiche e lavorazioni:

1) Preparazione della muratura esistente: rimozione della muffa con idoneo trattamento, rimozione di
pitture esistenti, picchiettatura delle superfici per favorire I'adesione degli intonaci, eventuale
trattamento con primer ai silicati.

Antimuffa: resa 0.10 It/mq in relazione allo stato della superficie da trattare;

2) Fornitura e posa di isolamento termico a cappotto interno in pannelli isolanti ed igroregolatori ad
elevata alcalinita (da computare a parte), PH 9,5 ca., a base di calce, cellulosa e sabbia di quarzo,
densita ca. 240 kg/m?, condulttivita termica A = 0,06 W/(mK), permeabilita al vapore acqueo y = 6,
classe di reazione al fuoco 0. | pannelli verranno applicati, inumiditi, alle parti da trattare con idoneo
collante a base di calce steso sull'intera superficie. | pannelli saranno ben accostati tra loro e posati
con corsi a giunti sfalsati. La protezione sara in continuo sulle spalle delle finestre, eventualmente
con apposito pannello spallette da 15 mm. | punti di contatto con pareti non isolate saranno sigillate
con l'inserimento, sul filo esterno del pannello isolante, del nastro di sigillatura BG1. E’ compreso il
trasporto, lo scarico e lo sfrido dei materiali.

Collante: resa 4-8 kg/mq in relazione al fondo;

3) | pannelli in calcio silicato (da computare a parte) verranno trattati con primer ai silicati a grana
grossa, lasciata asciugare e quindi sara eseguita rasatura armata applicata in una o due mani con
spessore non inferiore a 5 mm. La prima mano verra stesa con spatola dentata e verra annegata
apposita rete in fibra vetro 155 gr/mq, maglia 4x4 mm, avendo cura di sormontare la rete per almeno
10 cm.LbasseonddanmaanaldiasabitasasasdsaaxonrsppitdditisEieesservaippeggeaatiteddpldandtia
della finitura. L’'armatura sara integrata con appositi elementi per il rinforzo diagonale degli angoli
delle aperture.

Primer ai silicati: 0.12 litri/mq; Rete in fibra di vetro alcali resistente;

Rasatura con malta: per 5 mm, 8 kg/mq;

4) La finitura del sistema sara con intonachino a base di grassello di calce, farine di Botticino e
pigmenti naturali, applicato in due o piu mani. Colore bianco. Consumo totale: 1.8 kg/mq per la
granulometria 0,7 mm. Intonachino: 1.8 kg/mgq;

5) Eventuale tinteggiatura colorata con pittura alla calce. Consumo: 0,10 litri per mq;

Tinteggiatura: 0.1 litri/mq. Sono esclusi i pannelli isolanti.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

mq

42,10

17,23

A12016

ISOLANTI TERMICI. LANA DI LEGNO MINERALIZZATA. [WW — EN 13168]. PANNELLI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in lana di legno
mineralizzata, [WW — EN 13168], impregnata con cemento Portland o con legnate a caldo a base di
magnesite, aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 300-500

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.075

Resistenza alla diffusione del vapore: p =5

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 2010

Reazione al fuoco, euro classe: Bs1,d0

Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: 200.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro
finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

A12016a
A12016b

Spessore cm 1,5.
Per ogni cm in pil,eemamsypEioeacm77 5.

mq
mq

12,30
2,35

2,30
0,04

A12017

A12017a
A12017b

ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI LEGNO. [WF — EN 13171]. PANNELLI - LD.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibra di legno,
[WF — EN 13171], pannelli-Id, aventi le seguenti caratteristiche:

Scarti della lavorazione del legno legati con colle, resine, bitumi.

Densita [kg/m3]: p = 40-50

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.040

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 2-5

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 2100

Reazione al fuoco, euro classe: E.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro
finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Spessore cm 4.
Per ogni cm in piu.

mgq
mg

11,00
1,50

2,30
0,04




A12018 |ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI LEGNO. [WF — EN 13171]. PANNELLI - MD.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibra di legno,

[WF — EN 13171], pannelli-md, aventi le seguenti caratteristiche:

Scarti della lavorazione del legno legati con colle, resine, bitumi.

Densita [kg/m3]: p =2 110

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.040

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 2-5

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 2100

Reazione al fuoco, euro classe: E.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A12018a Spessore cm 4. mq 11,80 2,30
A12018b Per ogni cm in piu. mq 1,86 0,04
A12019 |ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI LEGNO. [WF — EN 13171]. PANNELLI SEMIRIGIDI - HD.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibra di legno,

[WF — EN 13171], pannelli semirigidi-hd, aventi le seguenti caratteristiche:

Scarti della lavorazione del legno legati con colle,ressimesphiitomhi.

Densita [kg/m3]: p = 170-180

Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.040

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 2-5

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 2100

Reazione al fuoco, euro classe: E.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
A12019a Spessore cm 4. mq 11,40 2,30
A12019b Per ogni cm in piu, e non superiore a cm 10. mq 1,76 0,04
A12020 |ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI LEGNO. [WF — EN 13171]. PANNELLI RIGIDI - HD.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibra di legno,

[WF — EN 13171], pannelli rigidi-hd, aventi le seguenti caratteristiche:

Scarti della lavorazione del legno legati con colle, resine, bitumi.

Densita [kg/m3]: p 2 180

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.050

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 2-5

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 2100

Reazione al fuoco, euro classe: E.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
A12020a Spessore cm 8. mq 32,70 2,30
A12020b Per ogni cm in piu. mq 3,67 0,04
A12021 |ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI LEGNO. [ — EN 13171]. PANNELLI RIGIDI - HD.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibra di legno,

[WF — EN 13171], pannelli rigidi-hd, aventi le seguenti caratteristiche:

Scarti della lavorazione del legno legati con colle, resine, bitumi.

Densita [kg/m3]: p = 240

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.050

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 2-5

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 2100

Reazione al fuoco, euro classe: E.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A12021a Spessore mm 19. mq 8,20 2,30
A12021b Spessore mm 30. mq 11,20 0,09
A12021c Spessore mm 38. mq 13,70 2,30
A12022 |ISOLANTI TERMICI. SUGHERO ESPANSO BIONDO. [ICB — EN 13170]. PANNELLI RIGIDI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in sughero
espanso biondo, [ICB — EN 13170], pannelli rigidi, aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p =2 120

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.045

Resistenza alla diffusione del vapore: y = 5-30

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1900

Reazione al fuoco, euro classe: E

Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: 90-150.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro
finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera fimitz.




A12022a Spessore cm 3. mq 19,30 2,30
A12022b Per ogni cm in piu. mq 4,22 0,04
A12023 |ISOLANTI TERMICI. SUGHERO ESPANSO TOSTATO. [ICB — EN 13170]. PANNELLI RIGIDI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in sughero

espanso tostato [ICB — EN 13170], pannelli rigidi, aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 120

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.040

Resistenza alla diffusione del vapore: y = 5-30

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1900

Reazione al fuoco, euro classe: E

Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: 90-150.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
A12023a Spessore cm 3. mq 17,80 2,30
A12023b Per ogni cm in piu. mq 4,72 0,04
A12024 |SUGHERO GRANULATO. [ICB - EN 13170].

Coibentazione orizzontale e verticale in sughero naturale granulato [ICB - EN 13170], fomita e posta

in opera, per isolamento termico in intercapedini, coperture, murature a cassetta, privo di trattamenti

chimici, con certificazione per l'idoneita bioecologica, avente le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 120-140

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.055

Resistenza alla diffusione del vapore: y = 5-10

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1900

Reazione al fuoco, euro classe: E.

Per applicazioni in intercapedine o semplicemente adagiata.

Sono compresi: la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di

risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
A12024a Granulometria mm 4/14. mc 239,00 15,34
A12024b Granulometria mm 3/7. mc 253,00 15,34
A12025 |ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG - EN 13167]. PANNELLI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in vetro

cellulare, [CG - EN 13167], aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 130-150

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.055

Resistenza alla diffusione del vapore: p = infinita

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1000

Reazione al fuoco, euro classe: A1 — A1FL

Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: 400-1600.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A12025a Spessore cm 4. mq 25,10 2,30
A12025b Per ogni cm in piu. mq 5,40 0,04
A12026 |ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG — EN 13167]. GRANULATO.

Coibentazione orizzontale e verticale in vetro cellulare, [CG — EN 13167], granulato, fornita e posta in

opera, per isolamento termico in intercapedini, coperture, murature a cassetta, avente le seguenti

caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 130-150

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.08

Granulometria [mm]: 32-63

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 850

Reazione al fuoco, euro classe: A1 — A1FL

Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: > 800.

Per applicazioni in intercapedine o semplicemente adagiata.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mc 168,30 15,34




A12027 |ISOLANTI TERMICI. FIBRE DI POLIESTERE. [PET]. PANNELLI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di

poliestere, [PET], aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 25-60

Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.048

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 3-4

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1200

Reazione al fuoco, euro classe: Bs2,d0.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A12027a Spessore cm 3. mq 11,80 2,30
A12027b Per ogni cm in piu. mq 2,08 0,04
A12028 |ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI CANAPA. FELTRI/PANNELLI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante feltri/pannelli isolanti in fibra di

canapa, aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 30-50

Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.045

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 3-4

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1700

Reazione al fuoco, euro classe: E.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
A12028a Spessore cm 4. mq 9,60 1,84
A12028b |Per ogni cm in piu. mq 1,72 0,04
A12029 |ISOLANTI TERMICI. LANA DI PECORA. FELTRI/PANNELLI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante feltri/pannelli isolanti in lana di

pecora, aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 20-30

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.045

Resistenza alla diffusione del vapore: py = 3-4

Reazione al fuoco, euro classe: E.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A12029a Spessore cm 5. mq 11,90 1,84
A12029b Per ogni cm in piu, e non superiore a cm 8. mq 1,30 0,04
A12030 |ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI CELLULOSA. PANNELLI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibra di

cellulosa, aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p =2 40

Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.045

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 2-3

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1600

Reazione al fuoco, euro classe: E.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
A12030a Spessore cm 5. mq 22,60 2,30
A12030b Per ogni cm in piu. mq 3,81 0,04
A12031 |ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI CELLULOSA.FRIQQTHI.

Coibentazione orizzontale e verticale fornita e posta in opera, per isolamento termico in pareti e tetti

in intercapedine, realizzato mediante isolanti termici in fibra di cellulosa, fiocchi, adatti per

insufflaggio, aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p =2 30

Granulometria [mm]: 2-5

Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.055

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 2-3

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 900

Reazione al fuoco, euro classe: A1.

Sono compresi: la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di

risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
A12031a Adagiata mc 90,80 3,83
A12031b Applicazione mediante insufflaggio a macchina su intercapedine muraria, nuova o esistente. mc 181,50 7,67




A12032 |ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI COCCO. FELTRI/PANNELLI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante feltri/pannelli isolanti in fibra di

cocco, aventi le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 60-100

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.045

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 1

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1300

Reazione al fuoco, euro classe: E.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A12032a FELTRI - Spessore cm 5. mq 23,10 1,84
A12032b PANNELLI - Spessore cm 3. mq 27,20 2,30
A12032c PANNELLI - Per ogni cm in piu. mq 6,30 0,04
A12033 |ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI LINO.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli termoisolanti in fibra di

lino, forniti e posti in opera, con certificato di qualita bioecologica, privi di sostanze additive e di

sintesi chimica; composti da fibre di lino,amitive salidlibmmaseatdddessggeatitCaetittasttbbe:

Densita [kg/m3]: p 2 30

Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.040

Resistenza alla diffusione del vapore: py = 1

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1600

Reazione al fuoco, euro classe: E.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
A12033a Spessore pannello cm 4. mq 16,80 1,13
A12033b Spessore pannello cm 6. mq 22,30 1,50
A12034 |ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI JUTA.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli termoisolanti in fibra di

juta naturale, forniti e posti in opera, con certificato di qualita bioecologica, privi di sostanze additive e

di sintesi chimica, composti attraverso procedimento meccanico, avente le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 100

Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.055

Resistenza alla diffusione del vapore: y = 1.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro

finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
A12034a Spessore pannello mm 2. mq 8,20 0,55
A12034b Spessore pannello mm 5. mq 9,50 0,64
A12034c |Spessore pannello mm 10. mq 10,50 0,71
A12035 |ISOLANTI TERMICI. PERLITE ESPANSA SFUSA.

Coibentazione orizzontale e verticale in perlite espansa sfusa, fornita e posta in opera, per

isolamento termico in intercapedini, coperture, murature a cassetta, avente le seguenti

caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 100-120

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.052

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 2

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 840-900

Reazione al fuoco, euro classe: A1.

Per applicazioni in intercapedine o semplicemente adagiata.

Sono compresi: la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di

risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mc 227,00 10,22

A12036 |ISOLANTI TERMICI. VERMICULITE ESPANSA SFUSA. [EV].

Coibentazione orizzontale e verticale in vermiculite espansa sfusa, [EV], fornita e posta in opera, per
isolamento termico in intercapedini, coperture, murature a cassetta, aventi le seguenti
caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 80-100

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.055

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 2-5

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 840-1080

Reazione al fuoco, euro classe: A1 — A1FL.

Per applicazioni in intercapedine o semplicemente adagiata.

Sono compresi: la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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A12037

A12038

ISOLANTI TERMICI. ARGILLA ESPANSA SFUSA.

Coibentazione orizzontale e verticale in argilla espansa sfusa, fornita e posta in opera, per
isolamento termico in intercapedini, coperture, murature a cassetta, aventi le seguenti
caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 200-500

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.090

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 2-8

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 920-1100

Reazione al fuoco, euro classe: A1 — A1FL.

Per applicazioni in intercapedine o semplicemente adagiata.

Sono compresi: la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

ISOLANTI TERMICI. CANNA PALUSTRE.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli per isolamento termico
ed acustico in canna palustre.

Densita [kg/m3]: p = 130-190

Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.056

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 1.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro
finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

mc

186,00

10,83

A12038a
A12038b
A12039

Spessore mm 20.

Spessore mm 50.

ISOLANTI TERMICI. RIFLETTENTI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, nesalizti nresdti satte pramed|iii ssanttinffedtentti, aventi
le seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 500-700

Resistenza termica [(m2*K)/W]: Rt = 06-2.7

Resistenza alla diffusione del vapore: p = infinita

Spessore mm. 24.

Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro
finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

mgq
mgq

mq

15,20
27,00

32,70

1,03
1,82

3,07

A12040

ISOLANTI TERMICI. ROTOLI DI FILM A BOLLE D’ARIA E ALLUMINIO PER PARETI. Isolante
termo-acustico di tipo radiante, composto da due strati di polietilene a bolle d’ aria termosaldati all’
interno e rivestiti da due film di alluminio all’ esterno, per uno spessore totale di 8 mm, del peso di
circa 500 g/m?, classe 1 di reazione al fuoco, impermeabile all’ acqua e al vapore, con resistenza
termica 1,42 mq*KW , fornito in rotoli da 1250 mm di altezza e lunghezza 40 m. Posto in opera tra
due intercapedini di circa 4 cm cadauna, realizzate da doppia orditura di listelli in legno (da
compensare a parte), ancorati al solaio di copertura e tra loro, nonché chiuso nelle giunzioni con
nastro in alluminio;al di sopra, tavola fenolica da 15 mm di supporto al manto di copertura. Fornito e
posto in opera. E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare I’ opera finita.

mq

12,20

3,07

A12041

ISOLANTI TERMICI. ROTOLI DI FILM A BOLLE D’ARIA E ALLUMINIO PER TETTI VENTILATI.
Isolante termo-acustico di tipo radiante, composto da due strati di polietilene a bolle d’ aria
termosaldati all’ interno e rivestiti da due film di alluminio all’esterno, per uno spessore totale di 8 mm,
del peso di circa 500 g/m?, classe 1 di reazione al fuoco, impermeabile all’ acqua e al vapore, con
resistenza termica 1,42 mg*K/W , fornito in rotoli da 1250 mm di altezza e lunghezza 40 m.

Posto in opera tra due intercapedini di circa 4 cm cadauna, realizzate da doppia orditura di listelli in
legno (da compensare a parte), ancorati al solaio di copertura e tra loro, nonché chiuso nelle
giunzioni con nastro in alluminio;al di sopra, tavola fenolica da 15 mm di supporto al manto di
copertura.

Fornito e posto in opera. E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare I' opera finita.

mq

30,60

5,75




A12042 |RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO
[ETICS — External Thermal Insultino Composite System secondo specifiche ETAG 004 (linee guida
europee per Sistemi Isolanti a Cappotto per esterni con intonaco)].

Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno, a qualsiasi altezza, del tipo a cappotto, applicato
su superfici nuove intonacate con finitura a frattazzo o staggiata, realizzato nel seguente modo: -
collante o malte premiscelate adesive di fondo del tipo acrilico, idraulico, o misti, comunque
insaponificabili, stesi su tutta la superficie da trattare, per uno spessore di circa 4 mm ed un consumo
di ca. 3.5 kg/mq; - applicazione dei pannelli isolanti (questi esclusi dal prezzo in quanto compensati a
parte); - tasselli (se necessari): i tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed
essere idonei al supporto. Caratteristiche dei tasselli idonei per sistemi a cappotto: - Rigidita del
piattello ® 0.3 kN/mm - Portata del piattello = 1.0 kN — Coefficiente di conducibilita termica puntuale
(xp) = 0.002 W/K. In generale si devono applicare 6 tasselli per mq; diametro minimo del piattello: 60
mm per EPS, 90 mm per MW con fibre orizzontali, 140 mm per MW con fibre verticali; - armatura
realizzata con rete in tessuto di fibra di vetro (massa areica: non inferiore a 140 gr/mq — dimensioni
della maglia: 3/4x4/5 mm) applicata con 10 cm di sovrapposizione, 15 cm in corrispondenza degli
spigoli; - intonaco di fondo e rasatura, applicata con metodo “fresco su fresco” per ricoprire I'armatura
in fibra di vetro, con spessore nominale compreso tra 3 e 5 mm ed un consumo non inferiore a ca.
4.5 kg/maq; - finitura con strato di rivestimento in pasta a base di silicati di potassio, oppure
silossanico, oppure acrilico, oppure acrilsilossanico con spessore non inferiore ad 1.5 mm con
struttura piena e 2 mm con struttura rigata, artta e et anttmufféa el um corsumwdiicitza2 3 %k gghg.
Se necessario applicato su un sottofondo (primer-fissativo) per migliorare le condizioni di adesione e
compatibilita dello strato di finitura con lo strato rasante gia realizzato; - tinteggio a rullo con pittura a
solvente (se necessario), spessore minimo di ca. 0.5 mm e consumo non inferiore a 0.5 Kg/mq; -
accessori, quali paraspigoli, reti angolari, profili per raccordi e bordi, giunti di dilatazione, profili per
zoccolature); - sigillanti siliconici ove necessario; - lavorazione da eseguire su superfici perfettamente
asciutte, con temperature dell’aria e delle superfici compresa tra +5°C e +30°C, con umidita relativa
inferiore all'80%; - garanzia con polizza di assicurazione; - relazione indicante i componenti impiegati
e certificazione delle caratteristiche tecniche degli stessi; - campione per raffronto in sede di collaudo.
Sono compresi: le scale; i cavalletti; il tiro in alto dei materiali utilizzabili; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

mq 43,30 17,23

A12043 COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A
CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui
al prezzo A12042 con pannelli.

A12043a |Pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato [EPS — EN 13163], avente le seguenti
caratteristiche:

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.040
Resistenza alla diffusione del vapore: p = 20-130
Requisiti secondo UNI EN 13499:2005
Assorbimento d’acqua per immersione parziale < 0.5 kg/mq
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce = 100 kPa
Stabilita dimensionale +/- 0.2% - Squadratura +/- 2 mm/m - Planarita +/- 5 mm - Lunghezza +/- 2 mm
Larghezza +/- 2 mm - Spessore +/- 1 mm
Spessore cm 3.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
mq 3,76
A12043b |Compenso per ogni cm in piu per pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato [EPS — EN
13163] di cui al prezzo A12043a, avente le seguenti caratteristiche:
Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.040
Resistenza alla diffusione del vapore: p = 20-130
Requisiti secondo UNI EN 13499:2005
Assorbimento d’acqua per immersione parziale < 0.5 kg/mq
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce = 100 kPa
Stabilita dimensionale +/- 0.2% - Squadratura +/- 2 mm/m - Planarita +/- 5 mm - Lunghezza +/- 2 mm
Larghezza +/- 2 mm - Spessore +/- 1 mm
Per ogni cm in piu.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera fiimitz.
mq 1,30 0,04
A12043c |Pannelli isolanti in lana di roccia [MW — EN 13162], aventi le seguenti caratteristiche:
Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.040
Resistenza alla diffusione del vapore: p = 1-2
Requisiti secondo UNI EN 13500:2005
Assorbimento d’acqua per immersione parziale < 3 kg/mq
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce = 7.5 kPa
Stabilita dimensionale < 1% - Squadratura < 5 mm/m - Planarita < 6 mm - Lunghezza +/- 2 mm
Larghezza +/- 1.5 mm - Spessore +3/- 1 mm — Resistenza a compressione = 10 kPa
Spessore cm 6.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
mq 13,50




A12043d

Compenso per ogni cm in piu per pannelli isolanti in lana di roccia [MW — EN 13162], aventi le
seguenti caratteristiche:

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.040

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 1-2

Requisiti secondo UNI EN 13500:2005

Assorbimento d’acqua per immersione parziale < 3 kg/mq

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce = 7.5 kPa

Stabilita dimensionale < 1% - Squadratura < 5 mm/m - Planarita < 6 mm - Lunghezza +/- 2 mm
Larghezza +/- 1.5 mm - Spessore +3/- 1 mm — Resistenza a compressione = 10 kPa

Per ogni cm in piu.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

mq 2,30 0,04
A12043e Pannelli isolanti in fibra di legno [WF — EN 13171], aventi le seguenti caratteristiche:
Densita [kg/mc]: 190
Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.045
Resistenza alla diffusione del vapore: y =5
Spessore cm 6.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. mq 24,10
A12043f |Compenso per ogni cm in piu per pannelli isolanti in fibra di legno [WF — EN 13171], aventi le
seguenti caratteristiche:
Densita [kg/mc]: 190
Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.045
Resistenza alla diffusione del vapore: y =5
Per ogni cm in piu, e non superiore a cm 10.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. mq 4,16 0,04
A12043g |Pannelli isolanti in polistirene espanso estruso senza pelle [XPS — EN 13163], aventi le seguenti
caratteristiche:
Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.040
Resistenza alla diffusione del vapore: y = 20-130
Requisiti secondo UNI EN 13499:2005
Assorbimento d’acqua per immersione parziale < 0.5 kg/mq
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce = 100 kPa
Stabilita dimensionale +/- 0.2% - Squadratura +/- 2 mm/m - Planarita +/- 5 mm - Lunghezza +/- 2 mm
Larghezza +/- 2 mm - Spessore +/- 1 mm
Spessore cm 3.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
mq 5,00
A12043h |Compenso per ogni cm in piu per pannelli isolanti in polistirene espanso estruso senza pelle [XPS —
EN 13163], aventi le seguenti caratteristiche:
Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.040
Resistenza alla diffusione del vapore: p = 20-130
Requisiti secondo UNI EN 13499:2005
Assorbimento d’acqua per immersione parziale < 0.5 kg/mq
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce = 100 kPa
Stabilita dimensionale +/- 0.2% - Squadratura +/- 2 mm/m - Planarita +/- 5 mm - Lunghezza +/- 2 mm
Larghezza +/- 2 mm - Spessore +/- 1 mm
Per ogni cm in piu.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
mq 1,72 0,04
A12043i Compenso per |'applicazione su intonaci esistenti tinteggiati con I'uso di primer a solvente
aggrappante o fissativo, compreso lavaggio etc. mq 3,77 1,89
A12043j Compenso per |'applicazione di lamiera striata fissata meccanicamente e con aumento di malta
cementizia rigida Kg xmgda7,5a9. mq 9,50 4,78
A12043k Compenso per |'applicazione di doppia rete in fibra di vetro (densita g x mq 180) e triplo strato di
collanti o mastici e per aumento di Kg x mq 1,5 di malta. mq 5,70 2,84
A120431 Compenso per l'applicazione su muratura rustica o mattoni a facciavista con lI'aumento di malta
aggrappante a primer fissativo nella misura necessaria. mq 3,14 1,58
A12044 |INTONACO TERMOISOLANTE PREMISCELATO ALLEGGERITO.
Intonaco termoisolante con caratteristiche deumidificanti e fonoassorbenti eseguito mediante la
fornitura e posa in opera di premiscelato composto da sughero, argilla e polveri diatomeiche.
Caratteristiche minime principali:
Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.050
Resistenza alla diffusione del vapore: p = 4-5
Reazione al fuoco, euro classe: A1
Sono compresi: tutte le preparazioni del supporto; I'applicazione dello stucco con caratteristiche di
microporosita; I'applicazione dello strato finale con stucco colorato traspirante ed idrorepellente.
Per superfici verticali spessore minimo cm 3,0.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera fimitz.
mg 56,00 27,90




A12045 |ISOLAMENTO A CAPPOTTO A SPRUZZO CON RESINE POLIURETANICHE. Esecuzione in

opera di isolamento a cappotto, eseguito a qualsiasi altezza, a spruzzo con resine poliuretaniche

densita kg/mc 30-40 (ASTM D 1622 59 T) con conduttivita termica di almeno 0.028 W/m*K.

L'impermeabilizzazione in superficie delle resine poliuretaniche verra eseguita a spruzzo, o con rullo

per l'applicazione di pittura impermeabile a base di resine acriliche o idrorepellenti, dello spessore

medio di circa 200 micron con una elasticita del 200 per cento a temperatura ambiente e

caratteristiche di elasticita anche a bassa temperatura. Colore del trattamento a scelta della D.L.

Sono compresi: le scale; i cavalletti; il tiro in alto dei materiali utilizzabili; il carico, il trasporto e lo

scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare |'opera finita.
A12045a Isolamento a cappotto per lo spessore di cm 1. mq 16,60 1,12
A12045b Compenso per ogni cm in piu di spessore. mq 3,19 0,22
A12046 | ISOLANTE TERMICO CON POLIURETANO ESPANSO RIGIDO APPLICATO A SPRUZZO.

Isolante termico con poliuretano espanso rigido, densita kg/mc 30+4 e conduttivita termica di 0,028

W/m*K, applicato a spruzzo sulla superficie interna della muratura. Fornito e posto in opera. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A12046a Spessore cm 3. mq 12,50 0,84
A12046b Per ogni centimetro in piu. mq 3,19
A12047 |INCAPSULAMENTO E ISOLAMENTO DI COPERTURE ESISTENTI IN FIBROCEMENTO

ONDULATO CON PANNELLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO Isolante termico di coperture in

fibrocemento ondulato in rotoli costituito da un pannello di polistirene espanso sinterizzato,

autoestinguente, pre sagomato, densita 25 kg/mc e conduttivita termica di 0,028 W/m*K rivestito con

membrana bitume polimero e provvisto di doppia cimosa di sormonto da 50 mm. E’ compreso il

fissaggio meccanico dei pannelli al manto della copertura esistente. Fornito e posto in opera con

fissaggi meccanici, esclusa la membrana impermeabile a finire. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.
A12047a Spessore medio cm 5,5. mq 21,10 1,42
A12047b Spessore medio cm 6,5. mq 23,60 1,59
A12047c \Spessore medio cm 8,5. mq 27,60\ 1,86
A12048 SOVRACOPERTURA E ISOLAMENTO DI COPERTURE ESISTENTI IN LAMIERA GRECATA CON

PANNELLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO. Isolante termico di coperture in lamiera grecata in

rotoli costituito da un pannello di polistirene espanso sinterizzato, autoestinguente, pre sagomato,

densita 25 kg/mc e conduttivita termica di 0,028 W/m*K, rivestito con membrana bitume polimero e

provvisto di doppia cimosa di sormonto da 50 mm. E’ compreso il fissaggio meccanico dei pannelli al

manto della copertura esistente. Fornito e posto in opera con fissaggi meccanici, esclusa la

membrana impermeabile a finire.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A12048a Spessore medio cm 5. mq 20,80 1,40
A12048b \Spessore medio cm 6. mq 23,20\ 1,56
A12048c Spessore medio cm 6,5. mq 24,70 1,67
A12048d Spessore medio cm 7,5. mq 26,90 1,81
A12048e Spessore medio cm 8. mq 30,10 2,03
A12048f Spessore medio cm 10. mq 34,10 2,30
A12049 |ISOLANTI TERMOACUSTICI ANTICALPESTIO. PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

ELASTICIZZATO. [EPS T].

Isolanti termoacustici anticalpestio, pannelli in polistirene espanso elasticizzzato, [EPS T], aventi le

seguenti caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 20-50

Rigidita dinamica [MN/m3]: s’ < 20-10

Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.034

Resistenza alla diffusione del vapore: p = 20-40

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1450

Reazione al fuoco, euro classe: E.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
A12049a Spessore mm 22. mq 12,50 3,07
A12049b Spessore mm 33. mq 16,30 3,07
A12049c Spessore mm 43. mq 20,70 3,68
A12049d |Spessore mm 53. mq 24,10 3,68
A12050 |ISOLANTI TERMOACUSTICI ANTICALPESTIO. PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO. [WF — EN 13171].

Isolanti termoacustici anticalpestio, pannelli in fibra di legno, [WF — EN 13171], aventi le seguenti

caratteristiche:

Densita [kg/m3]: p = 100-200

Rigidita dinamica [MN/m3]: s’ < 40-30

Conduttivita [W/(m*K)]: A < 0.040

Resistenza alla diffusione del vapore: y =5

Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 2100

Reazione al fuoco, euro classe: E.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A12050a Spessore mm 22. mq 13,50 3,68
A12050b Spessore mm 32. mq 17,20 3,68




A12051 |ISOLANTI TERMOACUSTICI ANTICALPESTIO. FELTRI FONORESILIENTI IN FIBRA DI

POLIESTERE.

Isolante termoacustico dei rumori di calpestio costituito da una o piu lamine fonoresilienti accoppiati

ad uno o piu strati di tessuto non tessuto elastico in fibra di poliestere, avente le seguenti

caratteristiche:

Massa areica [kg/mq]: 1.60

Rigidita dinamica [MN/m3]: s’ < 21-9

Conduttivita [W/(m*K)]: A <0.040

Resistenza alla diffusione del vapore: y =5

Calore specifico [J/(kg*K)]: € = 2100

Reazione al fuoco, euro classe: E.

Spessore mm 7,5.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. mq 9,50 307
A12052 |ISOLANTI TERMOACUSTICI ANTICALPESTIO. ROTOLI DI FILM A BOLLE D’ ARIA E ALLUMINIO

PER PAVIMENTI.

Isolante termoacustico per pavimenti composto da tre strati di polietilene a bolle d” aria e da un film in

alluminio inserito all’ interno, dello spessore totale di 11 mm, del peso di circa 600g/m? ,

impermeabile all’ acqua e al vapore, con attenuazione del rumore da calpestio medio 20 dB, fornito e

posto in opera inferiormente al massetto di sottopavimento, sovrapposto nelle giunzioni ed ivi fissato

con semplice nastro adesivo, risvoltato sulle pareti fino alla quota minima del pavimento e corredato

da fasce di polietilene ad una bolla d’ aria per renderlo di tipo galleggiante;

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

mq 12,00 2,30

A12053 |ISOLANTI TERMOACUSTICI ANTICALPESTIO. STRISCIA ELASTOMERICA FONOSMORZANTE.

Isolante termoacustico anticalpestio composto da striscia elastomerica fono smorzante da posare a

secco su superficie sufficientemente liscia, sotto parete in muratura. E’ costituita da una particolare

lega di elastomeri armata, di elevata elasticita permanente, che smorza le vibrazioni della parete che

vi appoggia sopra. L’armatura, in tessuto non tessuto di poliestere, impedisce la deformazione sotto

carico della lega elastomerica evitando la formazione di crepe fra parete e soffitto.

La finitura tessile superficiale della striscia assicura una buona adesione alla malta cementizia.

La striscia deve essere 1-2 cm piu larga dello spessore della parete da isolare.

Spessore [mm]: 4

Rigidita dinamica [MN/m3]: s’ < 449-937

Conduttivita [W/(m*K)]: A<0.170

Resistenza alla diffusione del vapore: y = 100000.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
A12053a Larghezza fascia cm 14. ml 5,00 1,84
A12053b Larghezza fascia cm 20. ml 5,80 1,84
A12053c Larghezza fascia cm 25. ml 6,50 1,84
A12053d Larghezza fascia cm 33. ml 8,50 2,30
A12053e Larghezza fascia cm 40. ml 9,50 2,30
A12054

Isolante termoacustico anticalpestio composto da striscia per isolamento termico ed acustico delle

murature in fibra di cocco, fornita e posta in opera, con certificato di qualita bioecologica, privo di

sostanze additive e di sintesi chimica; composto da fibre di cocco mediante procedimento meccanico

di agugliatura; conducibilita termica = 0,043 W/mK.

Dimensioni cm 10x500x1.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ml 3,19 0,22
A12055 |Isolamento termico a cappotto di pareti esterne gia preparate, eseguito con pannelli in fibra di canapa

all'87% termolegata a fibra di bicopoliestere, rispondente alla normativa ETAG004 con le seguenti

caratteristiche: A = 0,039 W/mK secondo UNI EN UNI EN 12667 - 12939, Euroclasse di reazione al

fuoco E, densita 100 kg/mc secondo UNI EN 1602, delle dimensioni di 800 x 625 mm, completo di

sottostante intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro del peso di circa 165 g/mq, maglia 4x4

mm per incollaggio dei pannelli e rivestimento di finitura silossanico, spatolato rustico medio,

idrorepellente e con proprieta antialga e antimuffa:
A12055a spessore pannello 60 mm mq 87,36 19,47
A12055b spessore pannello 80 mm mq 93,17 19,47
A12055c spessore pannello 100 mm mq 99,69 19,47
A12055d spessore pannello 120 mm mq 106,20 19,47
A12055e spessore pannello 140 mm mq 114,18 19,47
A12056 |Isolamento termico a cappotto di pareti esterne eseguito con pannelli termoisolanti e fonoassorbenti

in fibre di canapa compressa miscelate con fibre di poliestere e leganti naturali applicati alla muratura

con tasselli in plastica, densita pannelli 70/90 kg/mc, delle dimensioni di 1.100 x 600 mm,

conducibilita termica 0,039 W/mK, successivo intonaco premiscelato a base di calce idraulica

naturale NHL 5 legno di canapa frantumato e additivi naturali armato con fibra di vetro, rasatura e

finitura con rivestimento silossanico idrorepellente:
A12056a spessore pannello 40 mm mq 95,71 33,73
A12056b per ogni cm in piu di spessore mq 4,59 1,20

A13. CONDOTTI E CANNE FUMARIE € €mm.

CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN REFRATTARIO




A13001  Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati
monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale,
isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di
combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dal D.Lgs.152 del 3 aprile 2006,
classificato secondo UNI EN 13063 T400 N1 W2 O50 per applicazioni ad umido o T400 N1 W2 O50
per applicazioni a secco, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90°
per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra
raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura del
comignolo:

A13001a |dimensioni esterne 320 x 320 mm, spessore isolamento 42 mm, diametro interno 120 mm | m \ 107,14 30,91
A13001b dimensioni esterne 320 x 320 mm, spessore isolamento 33 mm, diametro interno 140 mm m 111,60 30,91
A13001c dimensioni esterne 320 x 320 mm, spessore isolamento 21 mm, diametro interno 160 mm m 116,85 30,91
A13001d dimensioni esterne 320 x 320 mm, spessore isolamento 33 mm, diametro interno 180 mm m 128,25 30,91
A13001e dimensioni esterne 360 x 360 mm, spessore isolamento 21 mm, diametro interno 200 mm m 135,95 30,91
A13001f dimensioni esterne 480 x 480 mm, spessore isolamento 35 mm, diametro interno 250 mm m 175,14 30,91
A13001g dimensioni esterne 550 x 550 mm, spessore isolamento 40 mm, diametro interno 300 mm m 228,58 30,91
A13001h dimensioni esterne 600 x 600 mm, spessore isolamento 40 mm, diametro interno 350 mm m 285,25 30,91
A13002 |Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un

condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa

d'aria, [T aEenesathiisa gess diithpn "(C" cooes dia WNN | 1083HH ddtiipol #800NN DOB3356( {ektaasaldi

utilizzo a secco) o T200 N1 W 2 000 (nel caso di utilizzo a umido) secondo UNI EN 13063, posta in

opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in

lamiera, elementi a T per gli allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con

I'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per I'appoggio del comignolo, delle opere

murarie di complemento e dei condotti di allacciamento:
A13002a diametro interno fumi 140 mm, condotto aria 100 x 220 mm m 111,50 18,54
A13002b | diametro interno fumi 160 mm, condotto aria 100 x 220 mm m 117,98 18,54
A13002c diametro interno fumi 180 mm, condotto aria 100 x 260 mm m 132,11 18,54
A13002d |diametro interno fumi 200 mm, condotto aria 100 x 260 mm m 139,03 18,54
A13002e |diametro interno fumi 250 mm, condotto aria 210 x 370 mm m 198,93 18,54

CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX
A13003 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti

centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialita funzionanti con qualsiasi tipo di

combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed

accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di

collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:
A13003a diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm m 234,73 32,66
A13003b diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm m 255,58 32,33
A13003c_|diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm m | 278,54, 31,71
A13003d diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm m 295,29 31,75
A13003e diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm m 341,94 32,44
A13003f | diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm m 405,62 33,35
A13003g diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm m 476,55 33,15
A13004 |Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto

secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AlSI 316, per caldaie murali a tiraggio

naturale con potenzialita minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura

perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed

accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle

opere provvisionali:
A13004a diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm m 248,14 31,39
A13004b diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm m 260,65 31,32
A13004c diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm m 292,93 31,49
A13005 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AlSI 316 e parete

esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera

completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione del comignolo, delle opere

murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:
A13005a |diametro interno 180 mm ‘ m ‘ 102,32‘ 21,35
A13005b |diametro interno 200 mm m 105,95 21,44
A13005c diametro interno 250 mm m 122,16 21,63
A13005d diametro interno 300 mm m 135,05 21,35

COMIGNOLI E ASPIRATORI
A13006 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera

compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna:
A13006a 14 x 14 cm cad 59,33 13,13
A13006b 20 x 20 cm cad 86,95 19,80
A13006¢ |25 x 25 cm | cad | 116,91 26,62
A13007  Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio inox, posto in

opera su condotto fumario gia esistente, del diametro nominale di:
A13007a 160 mm cad 255,28 6,46
A13007b 200 mm cad 283,74 7,18
A13007c¢ 240 mm cad 326,75 6,20

A14. INTONACI € €mm.

REVISIONE E RESTAURO DI INTONACI




A14001

A14002

Consolidamento di tratti di intonaco e di elementi architettonici a stucco distaccati dal loro supporto
murario mediante esecuzione di fori del diametro pari a 8 + 10 mm e della lunghezza massima di 15
cm, posa in opera ove necessario di spirali di metalli non ferrosi ed iniezione di miscela fluida
composta da calce idraulica, pozzolana ventilata, acqua, resina acrilica in emulsione, gluconato di
sodio al 30%. Stima effettuata per ogni foro di iniezione

Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di
sviluppo di 30 cm comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o
pericolanti, la formazione del modine o sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o
con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la stesura degli strati di malta di calce additivata
con resina acrilica, la preparazione dell'intera superficie con raschiatura, rasatura e carteggiatura, la
finitura con colla di malta o a stucco romano. Misurata a metro lineare sull'intera superficie:

cad

7,61

4,52

A14002a

cornici marcapiano

39,96

23,75

A14002b
A14003

mostre di finestre

Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto
comprendente predisposizione del modine secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura
portante e del rivestimento in calce con I'eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei tratti di
ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta cementizia, inserimento di perni in
ottone inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marciamodine, applicazione di malta
di calce additivata con resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modine,
applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e
pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al
fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice:

50,76

30,50

A14003a
A14003b
A14003c
A14004

A14004a

per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm

per uno sviluppo della generatrice 31 + 80 cm

per uno sviluppo della generatrice 80 + 120 cm

Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di
30 cm comprendente formazione del modine o sagome con listelli di legno, ossatura portante piena
in muratura di mattoni con malta cementizia, stesura degli strati di malta di calce additivata con resina
acrilica, finitura con colla di malta o a stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie
interessata dal fenomeno:

cornici marcapiano

3 3

102,55
140,27
181,89

46,62

60,96
82,50
103,53

19,16

A14004b
A14005

mostre di finestre

Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in aggetto
comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia,
predisposizione di modine secondo sagoma della Direzione Lavori, predisposizione della fascia
marciamodine, syl czzmrediinradtta dii ez tee sttt ta coom nessimen seii| 6za g | ba nesl iz oree dis | Ea
cornice, riduzione del modine, applicazione di stucco romano con polvere di marmo, di travertino o
altra pietra locale, finitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro
lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice
della cornice:

65,03

30,84

A14005a

per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm

121,43

70,65

A14005b
A14005¢c
A14006

per uno sviluppo della generatrice 31 + 80 cm

per uno sviluppo della generatrice 80 + 120 cm

Ripristino di frontalini in calcestruzzo comprendente I'eliminazione di tutte le parti non aderenti o poco
resistenti tramite battitura per liberare le armature ossidate, eliminazione totale di ruggine con
sabbiatura o spazzolatura meccanica, passivazione dei ferri mediante I'applicazione di due mani di
prodotto cementizio per la protezione attiva e passiva, conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla
UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature
trattate, ripristino localizzato a spessore centimetrico di elementi di strutture in calcestruzzo
degradato e successiva rasatura della superficie a spessore millimetrico mediante applicazione a
cazzuola e/o spatola americana di malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, tixotropica,
fibrorinforzata, a presa e indurimento rapidi e a ritiro compensato conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dalla norma UNI EN 1504-3, per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC

33

182,61
269,79

99,42

91,23
122,85

53,44

A14007

A14007a
A14007b
A14007c

Stuccatura di paramento realizzata mediante spazzolatura della muratura, ressthidgtue el rattine
prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta eco-compatibile di pura
calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extra fine ed inerti di sabbia silicea e calcare
dolomitico di granulometria 0 + 2,5 mm a punta di mestola:

su pietra faccia a vista

su mattoni faccia a vista

su superfici voltate in muratura di mattoni faccia a vista

INTONACI RUSTICI

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide:

mgq
mgq
mgq

60,54
68,89
79,26

30,63
36,16
42,61

A14008

A14008a
A14008b
A14008c
A14008d

A14009

A14009a
A14009b
A14009c

\per interni su pareti verticali:

con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia

con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia

con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento

con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

per esterni su pareti verticali:

con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
\con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento

mgq
mgq
mgq

mq
mq

mgq
mg

16,74
16,56
16,99

17,36
17,03

18,27
17,31

9,95
9,95
9,99

9,88
10,02

10,86
10,07




A14009d

con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

mq 19,16 10,78
INTONACI CIVILI
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo
e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza:
A14010 per interni su pareti verticali:
A14010a con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia mq 22,11 13,28
A14010b con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia mq 21,93 13,18
A14010c |con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento mq 22,25 13,23
A14010d con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia
mq 22,68 13,05
A14011  per esterni su pareti verticali:
A14011a con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia mq 22,47 13,36
A14011b con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia mq 22,26 13,37
A14011c con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento mq 22,64 13,32
A14011d con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia
mq 23,14 13,17
A14012  su superfici orizzontali:
A14012a \con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia mq 24,31\ 14,61
A14012b con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia mq 2412 14,49
A14012c con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento mq 24,46 14,54
A14012d con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia
mq 24,83 14,45
RASATURE
A14013 Rasatura di superfici rustiche gia predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e
calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello
spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali mq 6,96 3,96
INTONACI PREMISCELATI DI SOTTOFONDO
A14014 |Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura calce idraulica naturale NHL 3.5
conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, ad alta traspirabilita ed igroscopicita, reazione al fuoco
classe A1 applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato
mq 21,80 10,34
A14015 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, di pura calce idraulica NHL 3.5 conforme alla
norma EN 459-1 ed inerti, reazione al fuoco classe A1, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in
spessore di 2 cm, livellato e frattazzato mq 15,73 6,37
A14016 | Intonaco di sbruffatura o rinzaffo con malta preconfezionata a grana grossa, naturale, ad altissima
porosita, igroscopicita e traspirabilita, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce
idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico
granulometria 0 + 2,5 mm, dello spessore di 5 + 7 mm in unico strato, applicato a mano
mq 20,14 10,06
A14017  Intonaco grezzo fratazzato microporoso, igroscopico, naturale con capacita termica pari a 0,54
W/mK, traspirante con coefficiente di resistenza al vapore acqueo u < 6, previa piccola sbruffatura
localizzata con intonaco di rinzaffo e successivo strato con malta di pura calce idraulica NHL 3.5,
pozzolana naturale micronizzata e inerti di sabbia silicea (0,1 + 1 mm) e calcare dolomitico di
granulometria 0 + 2,5 mm, per uno spessore totale medio di 20 cm, applicato a mano
mq 33,79 13,68
A14018 |Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di cemento, calce idrata, sabbia e
additivi specifici, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e
frattazzato mq 13,50 6,32
A14019 Intonaco premiscelato di fondo, idrorepellente fibrorinforzato a bassa conduttivita termica ed elevato
grado di traspirabilita al vapore, applicato a spruzzo su murature in calcestruzzo cellulare e
termolaterizi, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato mq 28,70 6,53
A14020 Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e additivi specifici,
massima resistenza al fuoco REI 180, applicato a spruzzo su supporto in laterizio o calcestruzzo, in
spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato mq 12,99 6,33
A14021 Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di perlite espansa, inerti calcarei e additivi specifici,
massima resistenza al fuoco REI 180, aayl &=t aa sypiuzzo ssu syt toi m | stz o cal et tuzzzoinn
spessore di 2 cm, livellato e frattazzato mq 13,16 6,33
A14022 Intonaco premiscelato di fondo per interni a base di anidrene, vermiculite espansa e additivi specifici,
massima resistenza al fuoco REI 120, applicato a mano su supporto in laterizio o calcestruzzo, in
spessore di 2 cm, livellato e frattazzato mq 21,19 10,32
INTONACI PREMISCELATI CIVILI E DI FINITURA
A14023 |Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore medio di 5 mm con malta
preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosita, igroscopicita e traspirabilita, costituita
da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata ed
inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 + 2,5 mm, successivo doppio strato di
spessore totale di circa 15 mm con malta di pura calce idraulica NHL 3.5, pozzolana naturale
micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 + 2,5 mm, rasatura finale
con intonaco rasante di pura calce NHL 3.5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di
granulometria 0,1 + 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm:
A14023a applicato a mano mq 40,45 16,63
A14023b applicato a spruzzo, compreso eventuale paraspigoli mq 26,96 7,67
A14024  Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica e inerti
dato a due passate su sottofondo esistente mq 10,50 6,11




A14025

Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano per

spessore non inferiore a 3 mm mq 7,94 4,07
A14026  Finitura liscia speculare con rasante premiscelato a base di gesso, calce idrata e inerti applicato a

mano per spessore paria 3 mm mq 7,81 4,10
A14027  Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce idraulica naturale NHL 3.5

conforme alla norma EN 459-1, ed inerti ad alta traspirabilita e igroscopicita, applicato a mano,

reazione al fuoco classe A1 mq 7,99 4,09
A14028 Finitura liscia speculare ad applicazione manuale con rasante in polvere a base di gesso applicato a

mano spessore non inferiore a 3 mm mq 6,83 4,06
A14029 | Finitura di intonaci a base di gesso e calce e di superfici in cartongesso con intonaco premiscelato a ‘

base di solfato di calce emidrato, carbonati di calcio e additivi, spessore 3 mm mq 7,52 4,09
A14030 Finitura ad alta resistenza di intonaci e malte cementizie, murature in calcestruzzo cellulare e pannelli

in cartongesso con intonaco premiscelato tixotropico a granulometria fine, spessore 3 mm

mq 8,98 4,15

INTONACI PREMISCELATI DECORATIVI, TERMOISOLANTI E FONOASSORBENTI,

ANTINCENDIO
A14031 |Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, pigmenti

colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su supporto anch'esso minerale, compresa livellatura,

frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore finale di 5 + 6 mm:
A14031a granulometria fine mq 32,92 16,45
A14031b granulametria grossa mq 34,48 16,35
A14032 Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce

idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su supporto minerale in tre

passate con spessore non inferiore a 3 mm mq 16,90 9,51
A14033 Finitura di intonaci civili o termointonaci realizzati con composti premiscelati a base di sughero, con

rasante applicato a spatola:
A14033a granulometria compresa tra 0 e 0,9 mm, in due mani per uno spessore di circa 6 mm mq 16,11 6,83
A14033b \granulometria compresa tra 0 e 0,3 mm, in due mani per uno spessore di circa 5 mm \ mq 14,19\ 6,82
A14033c \granulometria compresa tra 0 e 0,1 mm, per uno spessore di circa 2 mm \ mq 13,27\ 6,80

Intonaco premiscelato termico, deumidificante, fonoassorbente, composto da sughero (granulometria

0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e vari additivi, formulati e amalgamati con cemento o calce

idraulica, ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo

in due mani su pareti verticali con esclusione della preparazione del supporto:
A14034  applicato a mano:
A14034a spessore 3 +4 cm mq 30,60 10,64
A14034b spessore 5+ 6 cm mq 41,32 13,07
A14035 \applicato a spruzzo: \ \
A14035a spessore 3 +4 cm mq 27,54 8,71
A14035b spessore 5+ 6 cm mq 36,43 9,91
A14036 Intonaco a base di vermiculite, leganti speciali ed additivi chimici non contenente fibre, per la

protezione al fuoco di interni, applicato a spruzzo in una mano, con esclusione della eventuale

spianatura:
A14036a su struttura in acciaio, spessore 2 cm, resistenza al fuoco - classe REI 120 mq 19,44 1,97
A14036b su solai in calcestruzzo, spessore 1 cm, resistenza al fuoco - classe REI 120 mq 11,20 1,98
A14037 |Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscio speculare fine a base di gesso

emidrato e perlite espansa, applicato a spruzzo in una mano, con spessore di 2 cm, compresa la

rasatura finale effettuata a mano mq 13,91 5,28
A14038 Intonaco per sistema di correzione acustica di interni, a base di vermiculite e leganti inorganici, resine

ed additivi chimici, non contenente amianto né altre fibre, applicato a spruzzo, in spessore di 2 cm

mq 34,84 1,98

A14039 Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta

premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattivita pozzolanica, sabbie

naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm mq 19,04 6,02
A14040 |Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silico

reattiva, priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico 3.000 - 5.000 Mpa, per

superfici in pietra o mattoni, previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo, da

valutare a parte, spessore 20 mm mq 33,79 2,99
A14041 Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di

sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata

resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su

pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e

la rasatura finale
A14041a spessore 3 +4 cm mq 52,63 8,32
A14041b spessore 5 +6 cm mq 80,87 9,21
A14042 | Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto,

composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico,

applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto:
A14042a spessore 3 +4 cm mq 64,64 8,18
A14042b spessore 5+ 6 cm mq 92,08 9,32
A14043 Intonaco impermeabilizzante a base di malta cementizia addittivata con idrofugo, dello spessore

medio di 2,5 cm, applicato a mano su pareti verticali con predisposte poste e guide, esclusa la

rasatura finale mq 24,10 12,04




A14044

A14044a
A14044b
A14045

Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosita (= 40%), igroscopicita, traspirabilita e ridotto
assorbimento capillare d'acqua per murature in elevazione in mattoni, in pietra e miste soggette ad
elevata umidita e risalita capillare, con I'impiego di malta costituita da pura calce idraulica naturale
NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di
granulometria 0 = 2,5 mm, con coefficiente di resistenza al vapore acqueo p < 3, conducibilita termica
pari a 0,47 W/mK, aria occlusa in fase d'impasto = 25%, per uno spessore finito di 20 mm, in due
strati:

applicato a mano

applicato a spruzzo

Sistema coibente traspirante effettuato mediante applicazione a spruzzo di intonaco termoisolante
naturale a norma EN 998-1 di tipo T1 (conducibilita termica A < 0,075 W/mK, resistenza a
compressione da CS | a CS Il, assorbimento d'acqua per capillarita W 1, coefficiente di permeabilita
al vapore acqueo p < 15) ad altissima porosita, igroscopicita e traspirabilita per solai e muri interni ed
esterni con malta di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, sughero, pomice bianca e calcare
dolomitico, in spessore di 40 mm compresi eventuali angolari metallici di rinforzo; successiva
applicazione, ad avvenuta essiccazione dell'intonaco, di indurente di massa a cristallizzazione
interstiziale di silicati di sodio in soluzione acquosa esente da solventi, con sistema a bassa
pressione; rasatura finale consolidante e protettiva con intonaco rasante di pura calce NHL 3.5, inerti
di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria 0,1 + 1,4 mm in spessore di 3 mm, compresa
decorazione finale con pittura minerale ai silicati di potassio

mgq
mgq

mq

50,21
34,28

58,05

18,73
8,45

13,95

A14046

A14046a
A14046b

Sovrapprezzo per ripresa di intonaci, interni o esterni, per pareti e soffitti, eseguita con malta avente
le stesse caratteristiche dell'intonaco esistente compresa la raschiatura, la pulizia generale prima e
dopo l'intervento e la bagnatura della superficie da trattare:

per superfici fino a 10 mq

per superfici oltre i 10 mq

%
%

50
30

A14047

INTONACI A SECCO

Intonaco a secco realizzato mediante applicazione in aderenza su superfici preesistenti di lastre in
cartongesso dédllo spessore di 12,5 mm, con collante a base di gesso, compresa successiva
stuccatura, nastratura e rasatura dei giunti

mgq

22,77

10,51

OPERE COMPLEMENTARI

A14048

A14049
A14050

Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala 35 mm, posto in opera, compresi tagli, rifiniture,
ecc.

Sovrapprezzo per |'esecuzione di canaletti tra parete e soffitto della sezione di 2 x 1 cm
Rincocciatura di pareti con scaglie di laterizio e malta fine o malta bastarda per rettifica,
applombatura, ecc. per uno spessore massimo di 8 cm

cad

mq

6,52
4,82

12,53

3,88
3,05

6,97

A14051

Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con antiritiro per il

miglioramento dell'aderenza dell'imiomaco € rafflonzamento dielie munztiue

mq

5,87

3,12

A14052
A14052a
A14052b

Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in fibra di vetro:
peso 80 g/mq
peso 140 g/mq

mq
mq

5,73
6,72

2,43
2,46

A15001

A15. CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE

OPERE IN CARTONGESSO

Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera,
di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) costituita da profilati metallici a
C zincati dello spessore di 0,6 0 0,8 mm. posti in verticale con un interasse variabile di cm. 30/40/60
in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste ecpussitiimorizzzoriédé
a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro
di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' compreso il taglio e
lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, I'onere per la
sagomatura delle aperture, la fornitura e posa in opera di moraletti in legno posti sui lati dell'apertura
per garantire il fissaggio dei serramenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita:

€m.m.

A15001a

A15001b

A15001c

A15001d

A15001e

A15001f

struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a

mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.

struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm.

struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 30 cm.

struttura metallica dello spessore di cm. 7,5 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.

struttura metallica dello spessore di cm. 7,5 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm.

struttura metallica dello spessore di cm.77 Hausdtttiitta diaponaffitdtiaa © diel ke dimesTsoonii asssimilEbilia
mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 30 cm.

mq

mq

mq

mq

mq

mg

22,10
27,30
32,20
24,70
30,70

36,30‘

6,40
7,30
8,50
6,40
7,30

8,50

A15001g
A15001h
A15001i

A15001j

struttura metallica dello spessore di cm. 10 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
struttura metallica dello spessore di cm. 10 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm.
struttura metallica dello spessore di cm. 10 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 30 cm.
struttura metallica dello spessore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.

mq

mgq

mq

mq

27,60
34,50
40,90

33,00

6,40
7,30
8,50

6,40




A15001k

A15001I

struttura metallica dello spessore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm.
struttura metallica dello spessore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 30 cm.

A15001m struttura metallica dello spessore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a

A15001n
A150010

A15001p

A15001q

A15001r

A15001s

mm 50x150x50 spessore 0,8 mm. interasse 60 cm.

struttura metallica dello spessore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x150x50 spessore 0,8 mm. interasse 40 cm.

struttura metallica dello spessore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x150x50 spessore 0,8 mm. interasse 30 cm.

struttura metallica dello spessore di cm. 5, costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia tipo schiena-schiena
o dorso-dorso.

struttura metallica dello spessore di cm. 7,5 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia tipo schiena-schiena
o dorso-dorso.

struttura metallica dello spessore di cm. 10 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia tipo schiena-
schiena o dorso-dorso.

struttura metallica dello spessore di cm. 15 cmsgtittitta dia padfittiaa © digle dimeTsoniassmilEbilia
mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia tipo schiena-
schiena o dorso-dorso.

mq

mgq

mq

mgq

mq

mq

mq

mq

mgq

41,70
49,40
43,80
55,00

65,00‘
32,70
36,60
41,20

48,50

7,30
8,50
6,40
7,30

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

A15001t

A15002

struttura metallica dello spessore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x150x50 spessore 0,8 mm. interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia tipo schiena-
schiena o dorso-dorso.

Struttura metallica per sole contro-pareti interne ed esterne, fornita e posta in opera, da addossare e
ancorare alle pareti esistenti, di spessore ridotto variabile di cm. 1,5, 1,8 e 2,7 (oltre lo spessore delle
lastre), costituita da profilati metallici a C zincati dello spessore di 0,6 mm posti in verticale con un
interasse variabile da cm. 40 a 60 in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di
resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meccanici,
completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare
eventuali ponti acustici. E' compreso inoltre il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in
cantiere, lo smistamento al piano, I'onere per la formazione delle aperture e quanto altro occorre per
dare I'opera finita:

mq

64,00

8,50

A15002a

A15002b

A15003

A15003a
A15003b
A15004

struttura metallica dello spessore di cm. 1,5 o di cm. 1,8 o di cm. 2,7 costituita da profilati a C delle
dimensioni assimilabili a mm. 15x50x15 oppure 18x50x18 oppure 27x50x27, di spessore 0,6 mm.
interasse cm. 60.

struttura metallica dello spessore di cm. 1,5 o di cm. 1,8 o di cm. 2,7 costituita da profilati a C delle
dimensioni assimilabili a mm. 15x50x15 oppure 18x50x18 oppure 27x50x27, di spessore 0,6 mm.
interasse cm. 40.

Struttura metallica per controsoffitti, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita
da: 1) orditura perimetrale con profilati guida a U 28/27/28; 2) orditura primaria con profilatia C
27/50/27 posta ad interasse variabile; 3) Orditura secondaria con profilati a C 27/50/27 posta ad
interasse variabile tra cm. 40 e cm 60. Sono compresi gli appositi ancoraggi meccanici (pendini) al
soffitto esistente, il taglio e sfrido dei profilati, il materiale di fissaggio e quanto altro occorre per dare
I'opera finita:

struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 100 o 120.

struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.

Maggiorazione alle strutture metalliche di qualunque tipologia per la realizzazione di pareti,
contropareti e controsoffitti con andamento curvilineo da eseguire con idonei profili metallici flessibili.
Compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

mq

mq

mgq
mgq

23,00

27,90

28,10
33,90

6,80

7,90

7,30
8,90

A15004a
A15004b
A15004c
A15005

con raggio di curvatura compreso tra m. 0,30 e m. 0,99.

con raggio di curvatura compreso tram. 1,00 e m. 2,74.

con raggio di curvatura maggiore o uguale a m. 2,75.

Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto
in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in
acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione
dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei
giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la
tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita:

mgq
mgq
mg

20,20
18,30
16,00

6,00
4,98
3,93

A15005a
A15005b

lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 6 mm.

compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 6 mm per l'impiego di una
lastra in piu, da interporre tra I'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti,
contropareti e controsoffitti da eseguirsi a piu lastre per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra
lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.

mgq

mg

16,30

12,60

2,55

0,96

A15005¢c
A15005d

A15005e
A15005f

lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 9,5 mm.

compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 9,5 mm per l'impiego di una
lastra in piu, da interporre tra I'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti,
contropareti e controsoffitti da eseguirsi a piu lastre per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra
lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.

lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm per I'impiego di
una lastra in piu, da interporre tra l'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti,
contropareti e controsoffitti da eseguirsi a piu lastre per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra
lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.

mq

mq
mq

mg

10,40

6,60
11,00

7,20

2,55

0,96
2,55

0,96




A15005g
A15005h

A15005i
A15005;

A15005k
A15005I

lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 15 mm.

compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 15 mm per I'impiego di una
lastra in piu, da interporre tra 'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti,
contropareti e controsoffitti da eseguirsi a piu lastre per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra
lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.

lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 18 mm.

compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 18 mm per I'impiego di una
lastra in piu, da interporre tra 'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti,
contropareti e controsoffitti da eseguirsi a piu lastre per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra
lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.

lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.

compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm per I'impiego
di una lastra in piu, da interporre tra l'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di
pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi a piu lastre per lato. E' escluso il trattamento dei giunti
tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.

A15005m lastra prefabbricata in gesso cartonato speciale ad elevata resistenza meccanica e agli urti spessore

A15005n

A150050

A15005p

A15006

12,5 mm per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi in locali soggetti a
possibili urti (palestre, scuole ecc.).

compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato speciale ad elevata resistenza meccanica e
agli urti spessore 12,5 mm per l'impiego di una lastra in piu,diairtEpomettalloditiramettllicae @
lastra a vista, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi a piu lastre per
lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la
tinteggiatura.

lastra prefabbricata in gesso cartonato e barriera al vapore in lamina di alluminio su un lato spessore
12,5 mm da eseguirsi in locali con presenza di umidita.

compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato e barriera al vapore in lamina di alluminio su un
lato, spessore 12,5 mm per I'impiego di una lastra in piu, da interporre tra l'orditura metallica e la
lastra a vista, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi a piu lastre per
lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la
tinteggiatura.

Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in fiborocemento di spessore variabile, per la
realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno e all'esterno di edifici. Sono compresi: il
trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti
autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con
differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il
trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura.
E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita:

A15006a \Iastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm all'intemo di edifici \

mq

mq
mq

mgq
mgq

mq

mgq

mq

mq

mq

mgq

13,10

9,30
14,10

10,40
13,40

9,70

15,10

11,40

14,00

10,20

30,20

2,55

0,96
2,55

0,96
2,55

0,96

2,55

0,96

2,55

0,96

2,84

A15006b

A15006¢
A15006d

A15007

compenso per lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm per I'impiego di una lastra in
piu, da interporre tra I'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti, contropareti e
controsoffitti da eseguirsi a piu lastre per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le
stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. All'interno di edifici

lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm all'esterno di edifici

compenso per lastra prefabbricata in fibrocemento spessore 12,5 mm per I'impiego di una lastra in
piu, da interporre tra I'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti, contropareti e
controsoffitti da eseguirsi a piu lastre per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le
stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AllesttaTroodiiextiffaii

Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante e termoisolante di
spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti,
contropareti, controsoffitti e compartimentazioni per I'abbattimento del rumore, all' interno degli edifici.
Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica
mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la
rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di
discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la
tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita:

mq
mq

mgq

25,70
33,30

28,80

0,96
2,84

0,96

A15007a
A15007b

A15007¢c

lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm.

compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato fonoisolante spessore 12,5 mm per l'impiego di
una lastra in piu, da interporre tra l'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti,
contropareti e controsoffitti da eseguirsi a piu lastre per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra
lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.

lastra prefabbricata in gesso cartonato termoisolante spessore 12,5 mm pre-assemblata con pannello
termoisolante da cm.3iim pumiitheme estiusp dinrsits assmilEbie a IDkgmeolErad ivetto dBrsita
assimilabile a 90 kg/mc.

mq

mgq

mg

19,80

16,10

23,70

2,55

1,06

2,55

A15007d

compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato termoisolante spessore 12,5 mm pre-
assemblata con pannello termoisolante da cm. 3, per I'impiego di una lastra in piu, da interporre tra
I'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti da
eseguirsi a piu lastre per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la
preparazione per la tinteggiatura.

mq

19,90

1,06




A15008 |Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle
caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni
antincendio, interne agli edifici. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; il trasporto in cantiere e
lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli
a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di
sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e
lastra; le stuccature a tre mani; la preparazione per la tinteggiatura. E' compresa inoltre la sigillatura
tra le strutture esistenti e la nuova parete di compartimentazione con apposito materiale di adeguate
caratteristiche, il tutto in funzione del grado di reazione al fuoco (El) da ottenere. E' esclusa la
tinteggiatura delle pareti e compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita:
A15008a lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. mq 12,00 2,55
A15008b compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco, spessore 12,5 mm per
I'impiego di una lastra in piu, da interporre tra I'orditura metallica e la lastra a vista, per la
realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi a piu lastre per lato. E' escluso il
trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
mq 8,20 1,06
A15008c lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 15,00 mm. mq 12,70 2,55
A15008d |compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco, spessore 15,00 mm per
I'impiego di una lastra in piu, da interporre tra I'orditura metallica e la lastra a vista, per la
realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi a piu lastre per lato. E' escluso il
trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
mq 9,00 1,06
A15008e lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 18,00 mm. mq 14,70 2,55
A15008f |compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco, spessore 18,00 mm per
I'impiego di una lastra in piu, da interporre tra I'orditura metallica e la lastra a vista, per la
realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi a piu lastre per lato. E' escluso il
trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
mq 11,00 1,06
A15008g lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 25,00 mm. mq 18,30 2,55
A15008h compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco, spessore 25,00 mm per
I'impiego di una lastra in piu, da interporre tra I'orditura metallica e la lastra a vista, per la
realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi a piu lastre per lato. E' escluso il
trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
mq 14,60 1,06
A15009 |Maggiorazione alle lastre in cartongesso di qualunque tipologia e caratteristica per la realizzazione di
pareti, contropareti e controsoffitti con andamento curvilineo, con raggio variabile ottenuto a secco, a
umido, a umido su apposita centina. E' escluso il costo della centina da valutarsi caso per caso. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Da conteggiare per ogni lastra.
A15009a Raggio di curvatura compreso tra m. 0,30 e m. 0,99. mq 9,20 4,44
A15009b Raggio di curvatura compreso tram. 1,00 e m. 2,74. mq 7,80 3,78
A15009c Raggio di curvatura maggiore o uguale a m. 2,75. mq 6,30 3,05
A15010 |Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti,
canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi tipologia e spessore, su
pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni. La contabilizzazione avverra al ml. per ogni
spigolo realizzato, ovvero verra contabilizzata separatamente la struttura metallica e le lastre
prefabbricate al mqg. a seconda della tipologia, mentre si contabilizzeranno i metri lineari di spigolo
realizzati. Sono compresi: i profilati metallici per la formazione dello spigolo; i tagli a misuray; il
materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il
carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); le stuccature e la preparazione per la
tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita:
A15010a realizzazione di velette, riseghe e spigoli su pareti e contropareti. m 25,30 12,00
A15010b realizzazione di velette, riseghe e spigoli su controsoffitti. m 31,50 15,20
A15010c |realizzazione di cassettoni di rivestimento scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc..., eseguiti in
senso verticale. m 20,20 9,70
A15010d realizzazione di cassettoni di rivestimento scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc..., eseguiti in
senso orizzontale. m 23,10 11,10
A15011  Fornitura e posa in opera di lamiera zincata di spessore variabile, da montare sulle strutture
metalliche per pareti prefabbricate, per migliorare le caratteristiche anti intrusione. Sono compresi i
fissaggi e quanto altro occorre per dare I'opera finita:
A15011a lamiera zincata spessore 6 decimi. mq 9,40 2,65
A15011b lamiera zincata spessore 8 decimi. mq 12,20 3,65
A15012 |Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a filo parete e controsoffitto. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita:
A15012a |botole con superficie fino a mq. 0,25. cad 155,00 13,60
A15012b botole con superficie da mq. 0,26 fino a mqg. 0,50. cad 189,00 13,60
A15012c botole con superficie da mg. 0,51 fino a mq. 0,75. cad 219,00 14,60
A15012d botole con superficie da mq. 0,76 fino a mq. 1,00. cad 238,00 14,60
A15012e botole con superficie oltre a mqg. 1,01. mq 243,00 11,30
A15012f compenso per botole fuori standard di qualsiasi dimensione. mq 119,00 0,00
A15013 |Fornitura e posa in opera di accessori per il supporto dei sanitari sospesi e di rinforzi da installare

all'interno della struttura composta da orditura metallica di pareti in cartongesso, costituiti da telaio in
acciaio zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita:




A15013a supporto per lavabo sospeso con resistenza al carico statico sul sanitario di kg. 200 oltre il peso del

sanitario stesso. cad 108,00 4,44
A15013b supporto per bidet sospeso con resistenza al carico statico sul sanitario di kg. 400 oltre il peso del

sanitario stesso. cad 128,00 4,44
A15013c supporto per wc sospeso con resistenza al carico statico sul sanitario di kg. 400 oltre il peso del

sanitario stesso. cad 133,00 4,44
A15014  Fornitura e posa in opera di moraletti in legno di abete per rinforzo e sostegno di elementi da

collegare alla struttura in profilati di acciaio, quali maniglioni per diversamente abili, pensili,

elettrodomestici ecc. Sono compresi i fissaggi e quanto altro occorre per dare I'opera finita mc 601,00 4,44
A15015 | Stuccatura delle lastre prefabbricate applicata a due mani minimo di stucco su tutta la superficie della

parete comprensiva dei giunti , eseguita al fine di uniformare la superficie della intera parete. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita mq 7,20 2,00

CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E INTONACO
A15016  Controsoffitto piano in rete metallica e intonaco, assicurata all'armatura propria portante in legno con

chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche a piu riprese di malta

bastarda di calce grassa, sabbia e cemento e colla della stessa malta previo rinzaffo di malta di

cemento:
A15016a rete del peso di 0,85 kg/mq mq 37,76 20,06
A15016b rete del peso di 1,1 kg/mqg mq 38,56 20,00
A15016c |rete del peso di 1,9 kg/mq | mgq 39,98 19,97

CONTROSOFFITTI IN GRIGLIATI DI ALLUMINIO E ABS

Controsoffitto componibile con pannelli ad incastro grigliati in alluminio preverniciato di larghezza 600

x 600 mm di sezione ad U, altezza 40 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, assembilati in

opera, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, esclusi profili

perimetrali:
A15017  bianco:
A15017a 50 x 50 mm mq 149,24 7,55
A15017b 60 x 60 mm mq 126,68 8,01
A15017¢c |75 x 75 mm | mgq 103,50 7,85
A15017d 100 x 100 mm | mq 80,92 7,68
A15017e 150 x 150 mm mq 57,76 6,94
A15017f 200 x 200 mm mq 45,90 6,68
A15018 colorato:
A15018a 50 x 50 mm mq 152,43 7,71
A15018b 60 x 60 mm mq 129,32 8,18
A15018c |75 x 75 mm mq 105,63 7,35
A15018d 100 x 100 mm mq 82,52 7,31
A15018e 150 x 150 mm mq 58,80 7,07
A15018f |200 x 200 mm | mgq 46,70 6,79
A15019 lucido:
A15019a 50 x 50 mm mq 187,43 8,30
A15019b 60 x 60 mm mq 158,48 8,02
A15019¢c |75 x 75 mm mq 128,93 7,34
A15019d 100 x 100 mm mq 100,01 7,59
A15019e 150 x 150 mm mq 70,48 7,13
A15019f 200 x 200 mm mq 55,44 6,66

Controsoffitto componibile con pannelli ad incastro grigliati in alluminio preverniciato di larghezza 600

x 600 mm, di sezione ad U, altezza 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, assemblati in

opera, arceti et st preerd iveettunea i dhbe al e sttt turea ssppreest e coomp pe e a &g sed e ki §i npfofil i

perimetrali:
A15020 |bianco:
A15020a 50 x 50 mm mq 160,83 7,12
A15020b 60 x 60 mm mq 136,26 7,76
A15020c |75 x 75 mm mq 111,06 7,02
A15020d 100 x 100 mm mq 85,86 6,52
A15020e 150 x 150 mm mq 61,25 6,58
A15020f 200 x 200 mm mq 48,95 6,81
A15021 |colorato: ‘ ‘
A15021a |50 x 50 mm mq 164,40 7,28
A15021b |60 x 60 mm mq 139,20 7,92
A15021c |75 x 75 mm mq 113,41 717
A15021d 100 x 100 mm mq 87,63 6,65
A15021e 150 x 150 mm mq 62,41 6,71
A15021f 200 x 200 mm mq 49,82 6,62
A15022  lucido:
A15022a 50 x 50 mm mq 203,29 7,71
A15022b 60 x 60 mm mq 171,61 7,60
A15022c \75 X 75 mm \ mq 139,32\ 7,05
A15022d 100 x 100 mm mq 107,06 6,77
A15022e 150 x 150 mm mq 75,38 6,67
A15022f 200 x 200 mm mq 59,55 6,78
A15023  Controsoffitto in pannelli grigliati in ABS, preassemblati, di vari colori, di larghezza 400 x 400 mm, a

maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa, delle

seguenti dimensioni, esclusi listelli e perimetrali:
A15023a 20 x 20 mm, altezza 15 mm mq 70,01 8,41
A15023b 40 x 40 mm, altezza 30 mm mq 75,24 8,09
A15023c 80 x 80 mm, altezza 40 mm mq 62,55 7,91




A15024  Cornice perimetrale a C in alluminio preverniciato, spessore 0,5 mm, dimensioni 25 x 42 x 10 mm,

per controsoffitti grigliati, altezza 40 mm:
A15024a bianco m 5,82 1,47
A15024b | colorato m 5,86 1,48
A15024c lucido m 6,22 1,49
A15025  Cornice perimetrale a C in alluminio preverniciato, spessore 0,5 mm, dimensioni 25 x 52 x 10 mm,

per controsoffitti grigliati, altezza 40 mm:
A15025a bianco m 5,82 1,47
A15025b | colorato m 5,86 1,48
A15025¢ |lucido m 6,22 1,49

CONTROSOFFITTI IN LISTELLI, DOGHE E PANNELLI METALLICI

Controsoffitto con listelli in alluminio preverniciato 5/10, con bordi squadrati e alette interne per

I'aggancio alle traversine, disposti con distanza di 20 mm a scatto su traversine in acciaio 6/10,

ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura regolabile, esclusi eventuali scuretti tra i

listelli:
A15026 dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro:
A15026a finitura liscia bianca mq 56,13 8,16
A15026b finitura liscia colorata mq 57,01 8,29
A15026¢c finitura forata bianca mq 75,21 8,56
A15026d |finitura forata colorata mq 76,19 8,19
A15027 dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro:
A15027a finitura liscia bianca mq 58,23 8,47
A15027b finitura liscia colorata mq 59,11 8,22
A15027c finitura forata bianca mq 77,31 8,31
A15027d finitura forata colorata mq 78,29 8,42
A15028 dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro:
A15028a finitura liscia bianca mq 53,23 8,42
A15028b finitura liscia colorata mq 54,16 8,22
A15028c _|finitura forata bianca mq 68,50 8,23
A15028d |finitura forata colorata mq 69,43 8,34
A15029 dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro:
A15029a finitura liscia bianca mq 55,33 8,40
A15029b finitura liscia colorata mq 56,26 8,18
A15029c finitura forata bianca mq 70,60 8,48
A15029d finitura forata colorata mq 71,53 8,59

Controsoffitto con doghe in alluminio preverniciato 5/10, con bordi squadrati e alette interne

agganciate alle traversine in acciaio 6/10 con distanza tra le doghe di 20 mm, ancorati alla struttura

muraria mediante pendinatura regolabile, esclusi i profili perimetrali ed eventuali scuretti tra le doghe:
A15030 dimensioni 80 x 15 mm:
A15030a finitura liscia bianca mq 35,49 8,30
A15030b finitura liscia colorata mq 48,65 8,31
A15030c finitura forata bianca mq 63,15 8,39
A15030d finitura forata colorata mq 63,92 8,49
A15031  dimensioni 130 x 15 mm:
A15031a finitura liscia bianca mq 33,68 8,31
A15031b finitura liscia colorata mq 34,14 8,20
A15031c finitura forata bianca mq 40,03 8,35
A15031d _|finitura forata colorata mq 40,50 8,20
A15032  Sovrapprezzo per inserimento di scuretti in controsoffitti con listelli e doghe metalliche con bordi

squadrati, in alluminio 4/10, bianco o nero:
A15032a per listelli 30 x 30 x 30 mm mq 26,14 3,31
A15032b per listelli 40 x 40 x 40 mm mq 21,89 3,32
A15032c per doghe larghezza 85 mm mq 14,54 2,67
A15032d per doghe larghezza 130 mm mq 10,49 2,32

Controsoffitto con doghe in alluminio preverniciato, con bordi arrotondati e alette agganciate alle

traversine in acciaio 6/10, interasse variabile, ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura

regolabile, esclusi i profili perimetrali ed eventuali scuretti tra le doghe:
A15033 |spessore 5/10, dimensioni 85 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 5 mm:
A15033a (finitura liscia bianca mq 36,25 8,25
A15033b finitura liscia colorata mq 36,77 8,14
A15033c finitura forata bianca mq 46,46 8,23
A15033d finitura forata colorata mq 46,98 8,32
A15034  spessore 5/10, dimensioni 135 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm:
A15034a finitura liscia bianca mq 33,22 8,19
A15034b finitura liscia colorata mq 33,67 8,30
A15034c finitura forata bianca mq 39,40 8,22
A15034d finitura forata colorata mq 39,86/ 8,32
A15035 spessore 6/10, dimensioni 185 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm:
A15035a (finitura liscia bianca mq 34,90 8,17
A15035b finitura liscia colorata mq 35,44 8,29
A15035c finitura forata bianca mq 39,54 8,25
A15035d finitura forata colorata mq 40,09 8,37
A15036  Sovrapprezzo per inserimento di scuretti in controsoffitti con doghe metalliche con bordi arrotondati,

in alluminio 5/10:
A15036a per doghe larghezza 85 mm mq 14,54 2,67
A15036b per doghe larghezza 135 mm mq 10,49 2,32

A15036¢c

Iner doahe larahezza 185 mm
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Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autoportanti, con bordi squadrati e alette esterne,
agganciate tra loro ed alla struttura perimetrale, scuretto chiuso larghezza 10 mm, esclusi i profili
perimetrali:

A15037  alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm:

A15037a finitura liscia bianca mq 37,02 6,56
A15037b finitura liscia colorata mq 37,67 6,67
A15037c finitura forata bianca mq 46,31 6,74
A15037d finitura forata colorata mq 46,95 6,53
A15038 acciaio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm:

A15038a_|finitura liscia bianca | mq 35,01 6,64
A15038b finitura forata bianca mq 44,31 6,73
A15039 alluminio spessore 5/10, dimensioni 140 x 18 mm:

A15039a finitura liscia bianca mq 32,83 6,64
A15039b finitura liscia colorata mq 33,44 6,56
A15039c finitura forata bianca mq 39,05 6,67
A15039d finitura forata colorata mq 39,62 6,77
A15040 acciaio spessore 5/10, dimensioni 140 x 18 mm:

A15040a finitura liscia bianca mq 31,24 6,52
A15040b finitura forata bianca mq 37,28 6,60
A15041 |alluminio spessore 5/10,diimesTsioni 1D tBmm: | |

A15041a finitura liscia bianca mq 30,82 6,63
A15041b finitura liscia colorata mq 31,36 6,54
A15041c finitura forata bianca mq 35,55 6,52
A15041d finitura forata colorata mq 36,00 6,60
A15042  acciaio spessore 5/10, dimensioni 190 x 18 mm:

A15042a finitura liscia bianca mq 29,13 6,63
A15042b finitura forata bianca mq 33,80 6,63
Controsoffitto con lamelle verticali in alluminio preverniciato spessore 5/10, altezza 11 mm, ‘ ‘

agganciate mediante il bordo superiore alla traversina di sostegno, esclusi profili perimetrali:
A15043 |interasse 5 mm: \ \
A15043a finitura bianca mq 69,57 13,20
A15043b finitura colorata mq 71,46 13,11
A15044 interasse 10 mm:
A15044a finitura bianca mq 48,44 13,17
A15044b finitura colorata mq 49,48 13,14

Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, con orditura nascosta applicati

mediante sistema a clips in acciaio zincato compreso accessori e tessuto isolante, esclusi profili

perimetrali:
A15045 |in alluminio preverniciato colore bianco: \ \
A15045a pannello 600 x 600 mm, spessore 0,5 mm mq 34,13 8,20
A15045b pannello 600 x 600 mm, spessore 0,6 mm mq 36,55 8,32
A15045c pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,5 mm mq 36,91 8,17
A15045d pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,6 mm mq 39,47 8,24
A15046 in acciaio preverniciato colore bianco:
A15046a pannello 600 x 600 mm, spessore 0,4 mm mq 31,29 7,12
A15046b pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,4 mm mq 33,86 7,07
A15047  in acciaio inox:
A15047a pannello 600 x 600 mm, spessore 0,4 mm mq 45,82 8,40
A15047b |pannello 300 x 1.200 mm, s @4 mm | mgq 48,36 8,26

Profilo perimetrale in acciaio preverniciato per pannelli e doghe metalliche con bordi interni, fornito e

posto in opera:
A15048 |alL:
A15048a finitura bianca m 3,40 1,44
A15048b (finitura nera m 3,50 1,44
A15048c finitura metallizzata m 3,50 1,44
A15049 a doppia L:
A15049a (finitura bianca m 3,64 1,45
A15049b [finitura nera ‘ m 3,77‘ 1,45
A15049c [finitura metallizzata m 3,77 1,45

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI
A15050  Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm,

reazione al fuoco classe A2-s1, dO, REI 180, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato

rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura

muraria tramite pendinatura regolabile, esclusi profili perimetrali:
A15050a con struttura metallica a vista mq 34,34 6,73
A15050b | con struttura metallica seminascosta mq 40,89 6,72
A15051 |Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 22 mm con

bordi scanalati, reazione al fuoco classe A2-s1, dO, REI 180, montati ad incastro su struttura

nascosta, compresa, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura

muraria tramite raccordi e agganci metallici, esclusi profili perimetrali mq 61,59 6,62

Profilo perimetrale per controsoffitti in pannelli di fibra minerale, fornito in opera, in acciaio

preverniciato, con bordi interni:
A15052 |alL:
A15052a (finitura bianca m 3,36 1,44
A15052b finitura satinata m 4,07 1,44
A15052c finitura metallizzata m 3,74 1,44
A15053 a doppia L:

A150533

Ifinitura bianca
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A15053b (finitura satinata m 4,73 1,47
A15053c (finitura metallizzata m 4,16 1,45
A15054 aC:
A15054a (finitura bianca m 3,96 1,45
A15054b (finitura satinata m 5,58 1,48
A15054c finitura metallizzata m 4,83 1,47
A15055  Controsoffitto fonoassorbente realizzato con pannelli di fibre sottili di abete mineralizzate, legate con

cemento a tessitura acustica, compresa tinteggiatura dei pannelli e struttura metallica preverniciata in

vista composta da profilati ad Q:
A15055a \spessore pannello 25 mm mq 40,26\ 6,11
A15055b spessore pannello 40 mm mq 43,61 6,07
A15056  Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta

temperatura con magnesite, reazione al fuoco euroclasse B - s1,d0, preverniciati, delle dimensioni di

600 x 600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincatia T e

pendinature al soffitto:
A15056a con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F mq 43,15 6,00
A15056b con superficie a vista semirasata a cavita acustiche UNI 9714 M-A-T mq 46,09 6,12
A15057 | Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta

temperatura con magnesite, reazione al fuoco euroclasse B - s1,d0, preverniciati, delle dimensioni di

500 x 2000 mm, s Z5 mimcoompesasSutititaaaidtiad dXirinatdacoomEEaldieeobititivaa

con tubo di sostegno:
A15057a con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F mq 44,74 5,94
A15057b con superficie a vista semirasata a cavita acustiche UNI 9714 M-A-T mq 47,62 6,02

PLAFONI FONOASSORBENTI

Plafone per il miglioramento dell'assorbimento acustico dei locali, montato a sospensione mediante

pendinatura in acciaio con distanza massima dal soffitto di 3,00 m, composto da pannello in MDF a

basso contenuto di formaldeide (certificato E1) con superficie esterna in varie finiture e superficie

interna in tessuto non tessuto autoestinguente del peso di 60 g/mq, con foratura per il 15% del totale,

delle seguenti dimensioni:
A15058 [finitura in nobilitato melamminico: \
A15058a 600 x 600 mm cad 290,52 7,35
A15058b 1.200 x 600 mm cad 377,08 9,54
A15058c 1.800 x 600 mm cad 456,15 8,65
A15058d 2.400 x 600 mm cad 543,26 13,74
A15058e 1.200 x 1.200 mm cad 511,00 12,93
A15058f 1.800 x 1.200 mm cad 629,10 15,91
A15058g 2.400 x 1.200 mm cad 744,22 14,12
A15059 finitura in laminato plastico:
A15059a |600 x 600 mm cad 293,05 7.41
A15059b 1.200 x 600 mm cad 383,41 9,70
A15059c 1.800 x 600 mm cad 465,63 8,83
A15059d 2.400 x 600 mm cad 555,91 14,06
A15059e 1.200 x 1.200 mm cad 523,65 13,25
A15059f 1.800 x 1.200 mm cad 649,34 16,43
A15059g 2.400 x 1.200 mm cad 772,05 14,65
A15060 finitura in tranciato o precomposto di legno:
A15060a 600 x 600 mm cad 298,74 7,56
A15060b 1.200 x 600 mm cad 395,43 10,00
A15060c |1.800 x 600 mm cad 483,98 9,18
A15060d |2.400 x 600 mm cad 581,21 11,03
A15060e 1.200 x 1.200 mm cad 550,22 13,92
A15060f 1.800 x 1.200 mm cad 689,82 17,45
A15060g 2.400 x 1.200 mm cad 827,08 15,69
A15061 finitura laccata:
A15061a 600 x 600 mm cad 299,37 7,57
A15061b 1.200 x 600 mm cad 396,69 10,03
A15061c | 1.800 x 600 mm cad 485,87 9,22
A15061d |2.400 x 600 mm cad 583,74‘ 11,07
A15061e |1.200 x 1.200 mm cad 553,38 14,00
A15061f 1.800 x 1.200 mm cad 694,25 17,56
A15061g 2.400 x 1.200 mm cad 832,77 15,80

CONTROSOFFITTI IN POLISTIRENE ESPANSO
A15062  Controsoffitto realizzato con pannelli di polistirene espanso decorativi termoisolanti, ad alta densita

(24 kg/mc), autoestinguenti classe 1, ricoperti da un film di polistirene estruso, spessore 20 mm,

montati su struttura di profili metallici fissati alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura

regolabile compresa, pannelli delle dimensioni di 600 x 600 mm:
A15062a |struttura metallica seminascosta mq 17,72 6,50
A15062b struttura metallica nascosta mq 19,98 6,44
A15063 Profilo perimetrale in alluminio preverniciato bianco per controsoffitti in polistirene m 3,32 1,43

VELETTE DI RACCORDO
A15064  Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a pié d'opera in impasto gessoso

rinforzato con fibra vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, reazione al fuoco classe 0, REI

180, superficie a vista liscia, montate in opera mediante stuccatura delle giunture con lo stesso

impasto gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio:
A15064a per salti di quota fino a 20 cm mq 38,16 11,10
A150684b |per salti di auota fino 3 40 cm ma 43 23| 12 58




A15064c
A15064d

A15065

A15065a

A15065b

A15065¢c

A15066

A15067

per salti di quota fino a 60 cm

per salti di quota fino a 100 cm

PROTEZIONI ANTINCENDIO

Controsoffitto antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati
sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati
d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio:

lastre 600 x 600 mm, spessore 6 mm, REI 120 con sovrapposizione di un pannello in lana di legno
mineralizzata ad alta temperatura con magnesite a norma UNI 9714 M-A-|, spessore 25 mm

lastre 600 x 600 mm, spessore 8 mm, REI 180 con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di
densita 50 kg/mc e spessore 50 mm

lastre 600 x 1.200 mm, spessore 8 mm, REI 180 con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia
di densita 50 kg/mc e spessore 50 mm

Controsoffitto antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di
cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0 con
bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti,
con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densita 50 kg/mc e spessore 50 mm,
compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti

Controsoffitto antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato
idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre
inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno
mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a grana acustica a norma UNI 9714
M-A-F, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di
600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su struttura seminascosta in profilati d'acciaio zincato
preverniciato a "T" sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm

mq
mq

mq

mq

mgq

mq

mq

61,70
88,84

68,76
56,84

55,15

56,18

79,86

18,73
24,72

7,39
7,55

7,67

8,17

8,59

A15068

A15069

Controsoffitto antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio
silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre
inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno
mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a cavita acustiche a norma UNI
9714 M-A-T, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle
dimensioni di 600 x 600 mm con bordi diritti, appoggiati su struttura in vista in profilati d'acciaio
zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di
profilo perimetrale a "L" in acciaio zincato preverniciato

Controsoffitto antincendio composto da pannelli di gesso ceramico alleggerito e rinforzato con fibre di
vetro (spessore 12 ), preverniciati sul lato a vista, omologati in classe 0, REI 120, delle dimensioni di
600 x 600 mm, spessore 20 + 22 mm, montati su struttura metallica a vista, ancorata alla struttura
sovrastante mediante pendinatura regolabile, compresi profili perimetrali

mq

mgq

78,29

26,63

8,42

741

A15070

A15071

Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato
esente da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densita 875 kg/mq e bordi dritti, applicate in
aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali di calcio silicato di larghezza 100 mm con
passo 600 mm mediante tasselli metallici ad espansione, spessore lastre 12 mm per resistenza al
fuoco REI 180, compresa stuccatura dei giunti

Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato
esente da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densita 900 kg/mq e bordi cianfrinati, applicate
su strisce distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante tasselli
metallici ad espansione, compresa stuccatura dei giunti:

A15071a \Iastre e strisce spessore 8 mm,gesTnesiaTEZn | fiumsm R | 12D

mq

mq

42,32

43,94

12,04

13,06

A15071b
A15072

A15073

lastre e strisce spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180

Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto,
omologate in classe 0, con densita 875 kg/mc e bordi dritti, dello spessore ciascuna di 12 mm, per
resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante tasselli metallici
compresa stuccatura dei giunti

Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto,
omologate in Euroclasse A1, densita 875 kg/mc bordi dritti dello spessore di 12 mm fissate su strisce
distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante tasselli
metallici con interposto uno strato di lana di roccia densita 50 kg/mc, spessore 70 mm, compresa
stuccatura dei giunti:

mgq

mgq

54,46

69,82

13,09

15,01

A15073a
A15073b

A15074

A15074a

A15074b

A15074c

A15075

con una lastra spessore 12 mm, con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 120

con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco
REI 180

Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce
rinforzato e idrato con fibre di cellulosa, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in
Euroclasse A1, fissate alla muratura mediante tasselli metallici ad espansione, compresa stuccatura
dei giunti:

parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densita 875 kg/mc, spessore 10 mm con
bordi dritti, per REI 120

parete intonacata da entrambi i lati, con una lastra densita 900 kg/mc, spessore 20 mm con bordi
dritti, per REI 180

sovrapprezzo per applicazione di una lastra, densita 900 kg/mc, con bordi dritti, spessore 8 mm, a
sostituzione dell'intonaco nel caso la parete non sia intonacata

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in Euroclasse A1, costituita
da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di
densita 900 kg/mc, con bordi cianfrinati, spessore 9 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una
struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposto un pannello di lana di roccia di
densita 50 kg/mc e spessore 50 mm

mq

mq

mgq

mq

mgq

mq

57,78

84,28

35,1 8‘
63,33

30,85

75,09

13,15

15,46
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7,80

15,20




A15076  Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in Euroclasse A1,

costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato, esenti da amianto, ciascuna di densita 900

kg/mc e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno

in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densita 50 kg/mc

e spessore 100 mm mq 90,01 18,22
A15077  Partizione antincendio omologata in Euroclasse A1, costituita da piu lastre in calcio silicato, esenti da

amianto, densita 900 kg/mc, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed

ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio:
A15077a con due lastre sovrapposte, spessore 15 e 20 mm, per resistenza al fuoco REI 60 mq 107,07 15,57
A15077b \con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120 \ mq 130,60\ 15,69
A15077c con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 20 mm, per resistenza al fuoco REI 180 mq 165,87 15,73
A15078 |Parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli

prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato e perlite, omologati in Euroclasse A1, E.I. 120 min.,

con incastri maschio-femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1.200 x 600 + 700 mm,

spessore 25 mm, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di

acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm e successiva rasatura con idoneo stucco, comprese guide a

pavimento e soffitto ad U fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni acustiche

monoadesive, montanti verticali a C posti ad interasse 600 mm, la formazione di eventuali vani porta

o finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e

magistero per fornire I'opera eseguita a perfetta regola d'arte:
A15078a spessore parete finita 100 mm mq 57,34 18,13
A15078b spessore parete finita 125 mm mq 57,77 18,27
A15078c spessore parete finita 150 mm mq 58,39 18,46
A15078d sovrapprezzo inserimento pannello in lana di roccia spessore 60 mm densita 60 kg/mc (parete 57 dB)

mq 7,98

A15079 |Parete divisoria interna o controparete con caratteristiche per I'impiego in ambienti umidi, costituita

da pannelli in cemento ed inerti minerali rinforzati esternamente con tessuto in fibra di vetro,

omologati in classe 0, delle dimensioni di 1.200 x 900 mm, spessore 12,5 mm, fissati mediante

incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di

0,6 mm, comprese guide a pavimento e soffitto fissate alla struttura portante con opportuni

ancoraggi, montanti verticali posti ad interasse 600 mm, la formazione degli spigoli vivi o rientranti, la

stuccatura dei giunti e la formazione di eventuali vani porta e finestra con i contorni dotati di profilati

metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire I'opera eseguita a

perfetta regola d'arte:
A15079a per pareti divisorie mq 51,25 8,43
A15079b per contropareti mq 32,16 6,71

\A1 6. OPERE IN VETROCEMENTO \ € \ €m.m.

STRUTTURE VERTICALI ED ORIZZONTALI

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane o inclinate, costituita da vetromattoni

annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 mc di impasto,

formante un reticolo di travetti incrociati armati, distanziamento 5 cm, compresa I'armatura metallica,

le casseforme provvisorie e le fasce perimetrali da 8 + 10 cm, sia per strutture gettate direttamente in

opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera, per vetromattoni:
A16001  con superficie rigata, trasparente:
A16001a 14,5 x 14,5 cm, spessore 5,5 cm mq 319,50 111,13
A16001b \doppia parete 14,5 x 14,5 cm, sypessoee 11l @gm \ mq 443,00\ 114,86
A16001c 19 x 19 cm, spessore 7 cm mq 312,19 112,54
A16001d doppia parete 19 x 19 cm, spessore 8 cm mq 318,62 110,82
A16001e 20 x 20 cm, spessore 2 cm mq 274,35 111,04
A16002 doppia sezione, con superficie antisdrucciolo, dimensioni 19 x 19 cm:
A16002a trasparente, spessore 8 cm mq 326,53 111,51
A16002b satinato su un lato, spessore 8 cm mq 447,76 113,27
A16002c trasparente, spessore 10 cm mq 408,22 113,59
A16003 doppia sezione, con superficie antisdrucciolo, resistenti al fuoco, dimensioni 19 x 19 cm:
A16003a |trasparente, spessore 8 cm mq 776,44 112,94
A16003b |satinato su un lato, spessore 8 cm mq 882,25 117,17
A16003c trasparente, spessore 16 cm mq 1062,61 114,24
A16003d satinato su un lato, spessore 16 cm mq 1181,31 119,53

Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti, costituita da vetromattoni a

doppia parete di vetro pressato saldata ad alta temperatura, antiappannamento, fonoisolanti e

coibentati, annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 mc

di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati armati, distanziamento 1 cm, compresa

I'armatura metallica e le fasce perimetrali da 6 + 8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera

od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera, per vetromattoni:
A16004 lisci, colore neutro:
A16004a 19 x 19 cm, spessore 8 cm mq 344,47 113,28
A16004b 24 x 24 cm, spessore 8 cm mq 366,23 113,49
A16004c 30 x 30 cm, spessore 10 cm mq 408,50 113,67
A16004d 24 x 11 cm, spessore 8 cm mq 435,62 112,95
A16005 ondulati, con linee parallele o incrociate, colore neutro:
A16005a 19 x 19 cm, spessore 10 cm mq 309,39 111,53
A16005b 24 x 24 cm, spessore 8 cm mq 332,46 111,43
A16005c 24 x 11 cm, spessore 8 cm mq 410,34 114,18
A16005d 11 x 11 em srressme Ramm I ma 553 40! 115 49




A16006

quadrettati, colore neutro:

A16006a 19 x 19 cm, spessore 8 cm mq 309,39 111,53
A16006b 24 x 24 cm, spessore 8 cm mq 342,02 112,47
A16006c 30 x 30 cm, spessore 10 cm mq 385,03 112,01
A16007 satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro:
A16007a 11 x 11 cm, spessore 8 cm mq 495,82 68,98
A16007b 19 x 19 cm, spessore 8 cm mq 485,24 110,47
A16007c 19 x 10 cm, spessore 8 cm mq 548,14 97,06
A16007d 24 x 24 cm, spessore 8 cm mq 485,24 113,54
A16007e \24 x 11 cm, spessore 8 cm mq 643,07\ 113,87
A16007f 30 x 30 cm, spessore 8 cm mq 548,14 114,39
A16008 satinati ondulati o con linee parallele, colore neutro:
A16008a 11 x 11 cm, spessore 8 cm mq 496,27 97,29
A16008b 19 x 19 cm, spessore 8 cm mq 485,24 110,47
A16008c 24 x 24 cm, spessore 8 cm mq 485,24 113,54
A16008d 24 x 11 cm, spessore 8 cm mq 642,47 113,77
A16008e 30 x 30 cm, spessore 10 cm mq 548,72 114,52
A16009 lisci o ondulati, trasparenti, colorati, 19 x 19 cm, spessore 8 cm mq 457,15 112,75
A16010  satinati su entrambi i lati, lisci o ondulati, colorati, 19 x 19 cm, spessore 8 cm mq 495,11 112,72
A16011 \satinati su un solo lato e lisci o ondulati sull'altro,czdtoedti, 19 x 19 cm, spEssarEeBam mq 521,66\ 112,17
A16012  Sovrapprezzo per esecuzioni di pareti verticali curve mq 63,50 40,16

A17. OPERE IN PIETRA € €m.m.

SOGLIE, COPERTINE, STIPITI
A17001  Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della

larghezza di 16 + 18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m con la superficie a vista levigata e

coste rifilate 0 semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti

murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:
A17001a_|pietra serena m 20,45 6,73
A17001b |travertino m 16,71 7,08
A17001c marmo bianco di Carrara m 20,76 7,22
A17001d botticino classico m 19,80 7,14
A17001e Trani chiaro m 16,98 7,09
A17001f granito nazionale m 23,68 7,64
A17002 |Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o

marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m

con le superfici a vista levigate e coste rifilate 0 semplicemente smussate per pedate o sottogradi,

poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura,

sigillatura dei giunti e grappe:
A17002a pietra serena mq 100,07 27,84
A17002b travertino mq 76,69 29,58
A17002c marmo bianco di Carrara mq 97,98 30,36
A17002d botticino classico mq 92,94 29,98
A17002e Trani chiaro mq 78,13 29,65
A17002f granito nazionale mq 109,95 30,59
A17003 |Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non

maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate 0 semplicemente smussate poste

in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature,

sigillature e grappe:
A17003a pietra serena mq 98,14 31,03
A17003b travertino mq 78,71 32,36
A17003c marmo bianco di Carrara mq 98,44 31,13
A17003d botticino classico mq 93,77 30,84
A17003e Trani chiaro mq 80,04 30,88
A17003f granito nazionale mq 109,53 31,17
A17004 | Stipiti architravi anche con semplici modanature e coste rifilate 0 semplicemente smussate in blocchi

di pietra di spessore superiore a 10 cm con le superfici a vista levigate, poste in opera con malta di

cemento, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature, grappe in ferro

zincato, mastici speciali, smussature semplici:
A17004a pietra serena mc 1472,05 474,78
A17004b travertino mc 1180,86 500,35
A17004c marmo bianco di Carrara mc 1496,58 473,23
A17004d botticino classico mc 1421,75 467,55
A17004e Trani chiaro mc 1202,13 471,35
A17004f granito nazionale mc 1673,98 465,80
A17005 |Battente di pietra naturale o marmo, riportato in opera su soglie lisce di marmo o pietra naturale,

compreso l'onere dell'incavo e della saldatura con cemento puro o con mastici e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte m 9,87 4,87
A17006 Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra

naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore

a 1,50 cm con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera

con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature dei

giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:
A17006a pietra serena mq 98,33 30,47
A17006b travertino mq 79,63 32,73
A17006c marmo bianco di Carrara qualita corrente mq 99,91 32,86
A170068d | botticino classico ma 95 11 33 08




A17006e Trani chiaro mq 81,00 32,78
A17006f graniti nazionali o sieniti mq 111,31 33,09
LAVORAZIONI IN PIETRA
A17007  Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

A17007a per pavimenti in pietra mq 12,80 7,12
A17007b per pavimenti in marmo mq 15,33 8,53
A17007c per pavimenti in granito mq 17,86 9,94

A17008 | Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare
il lavoro eseguito a regola d'arte:

A17008a per pavimenti in pietra mq 7,66 4,26
A17008b per pavimenti in marmo mq 10,19 5,67
A17008c per pavimenti in granito mq 14,03 7,81
A17009 Levigatura a pomice, di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo ecc., escluse le sole

piastrelle di granulato sferoidale di quarzo mq 10,18 6,12
A17010 Bocciardatura meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale:
A17010a per marmi e travertini mq 36,68 22,04
A17010b per pietre dure (graniti, ecc.) mq 45,85 27,55

Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2 + 3 mm): ‘ ‘ ‘

A17011 lisciato di mola:

A17011a per pietre tenere e marmi m 2,75 1,65
A17011b per pietre dure (graniti, ecc.) m 3,67 2,20
A17012 lisciato di mola e lucidato:

A17012a per pietre tenere e marmi m 3,67 2,20
A17012b per pietre dure (graniti, ecc.) m 4,58 2,75

Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm:
A17013 lisciato di mola:

A17013a_|per pietre tenere a marmi \ m \ 3,67| 2,20
A17013b \per pietre dure (graniti, ecc.) \ m \ 4,58\ 2,75
A17014 lisciato di mola e lucidato:

A17014a per pietre tenere e marmi m 4,58 2,75
A17014b per pietre dure (graniti, ecc.) m 6,42 3,86

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale finoa 1 x 1 cm:
A17015 lisciato di mola:

A17015a per pietre tenere e marmi m 2,93 1,76
A17015b per pietre dure (graniti, ecc.) m 5,50 3,30
A17016 lisciato di mola e lucidato:

A17016a \per pietre tenere e marmi m 4,77\ 2,87
A17016b per pietre dure (graniti, ecc.) m 7,34 4,41

Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale finoa 2 x 1 cm:
A17017 lisciato di mola:

A17017a per pietre tenere e marmi m 5,50 3,30
A17017b per pietre dure (graniti, ecc.) m 6,60 3,97
A17018 lisciato di mola e lucidato:

A17018a per pietre tenere e marmi m 6,42 3,86
A17018b per pietre dure (graniti, ecc.) m 12,84 7,71

Cartabuono mitria (giunto ad angolo con listello in vista) su lastre di pietra naturale:
A17019 lisciato di mola: \ \

A17019a per pietre tenere e marmi m 4,58 2,75
A17019b per pietre dure (graniti, ecc.) m 6,79 4,08
A17020 lisciato di mola e lucidato:

A17020a per pietre tenere e marmi m 6,79 4,08
A17020b per pietre dure (graniti, ecc.) m 12,84 7,71
A17021  Fori per zanche cad 1,52 0,96
A17022  Gocciolatoio cad 2,73 1,73

A18. PAVIMENTI € €m.m.
LAVORI DI PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI

A18001  Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm,

ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40

N/mmgq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm

mq 20,32 8,61

A18002 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano

di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non

inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente mq 15,69 8,53
A18003 |Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche,

gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80 mm, dato in

opera battuto, livellato e lisciato:

A18003a spessore 20 mm mq 11,56 3,51
A18003b per ogni centimetro in piu di spessore mq 4,86 1,17
A18004 Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5

mm mq 5,75 1,53

PAVIMENTO ALLA VENEZIANA




A18005 Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di marmo mescolate con cemento tipo
32.5 bianco o colorato spianato in strato di spessore uniforme di 2 cm su un sottofondo di malta di
cemento tipo 32.5 confezionato con 400 kg per 1,00 mc di sabbia dello spessore non inferiore a 3
cm, compresa la riquadratura dei campi da 100 x 100 cm con listelli metallici non ossidabili dello

spessore di 1 + 2 mm escluse l'arrotatura e la lucidatura mq 152,58 80,09

PAVIMENTI IN MARMETTE E MARMETTONI
A18006 |Pavimento in marmette di cemento pressato e graniglia di marmo botticino, dimensioni 25 x 25 cm,

spessore 25 mm, poste in opera su letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5,

giunti connessi con cemento grigio, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, con esclusione

dell'arrotatura e della levigatura, su fondo grigio mq 32,19 18,50
A18007 Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo, posti in opera su letto di malta bastarda,

previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulizia finale, con esclusione

dell'arrotatura, della levigatura e della lucidatura a piombo:
A18007a grana 10/15 mm, 25 x 25 cm e spessore 25 mm mq 36,64 18,50
A18007b grana 40/50 mm, 40 x 40 cm e spessore 33 mm mq 53,17 18,50
A18008 Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), delle dimensioni di 40 x40 cm e

spessore 36 mm, posti in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento bianco o

colorato, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale, con esclusione dell'arrotatura, della levigatura e della

lucidatura a piombo mq 68,26 18,50
A18009 |Pavimento in marmette di graniglia ottenute mediante I'impasto di marmi tritati con cementi ossidi o

terre colorate, dimensioni 20 x 20 x 2 cm, poste in opera su letto di malta bastarda con successiva

sigillatura delle fughe, escluse levigatura e lucidatura, tinta unita mq 62,06 18,50

PAVIMENTI IN PIETRE NATURALI

Pavimento di marmo in piastrelle disposte seguendone la venatura naturale, tagliate, calibrate, con

bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano

superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi, delle dimensioni di:
A18010 30 x 30 cm, spessore 1 cm:
A18010a |bianco Carrara C mq 93,98 | 25,58
A18010b |bianco Carrara CD mq 80,34 25,58
A18010c bianco Thassos mq 242,59 25,58
A18010d bardiglio mq 104,56 25,58
A18010e | botticino mq 105,95 25,58
A18010f breccia oniciata mq 125,99 25,58
A18010g giallo reale mq 128,77 25,58
A18010h 'marron emperador mq 149,36 25,58
A18010i nero marquina mq 142,96 25,58
A18010j perlino rosato mq 127,38 25,58
A18010k |rosso Verona mq 113,18 25,58
A180101 | Trani fiorito mq 103,26 25,58
A18010m travertino mq 89,35 25,58
A18010n verde Alpi mq 177,01 25,58
A18011 30 x 60 cm, spessore 1 cm:
A18011a bianco Carrara C mq 107,34 25,58
A18011b bianco Carrara CD mq 94,54 25,58
A18011c | botticino mq 121,81 25,58
A18011d travertino mq 113,18 25,58

Pavimento di granito in piastrelle disposte secondo la venatura naturale, tagliate, calibrate, con bordi

bisellati, superficie lucida, prstei maypEsaconido e coltaTte ppeeidp peppeaaioraldepfziano

superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi, delle dimensioni di:
A18012 30 x 30 cm, spessore 1 cm:
A18012a bianco sardo mq 100,94 25,58
A18012b giallo veneziano mq 155,76 25,58
A18012c |Labrador blu mq 158,55 25,58
A18012d  multicolor mq 127,38 25,58
A18012e nero Africa mq 131,55 25,58
A18012f |nero assoluto mq 152,98‘ 25,58
A18012g |rosa Beta mq 93,15 25,58
A18012h rosa Limbara mq 104,00 25,58
A18012i rosa Porrino mq 100,94 25,58
A18012) rosso Balmoral mq 134,99 25,58
A18012k |serizzo Antigorio mq 97,14 25,58
A180121 | verde Maritaka mq 154,75 25,58
A18013 30 x 60 cm, spessore 1 cm:
A18013a bianco sardo mq 104,00 25,58
A18013b giallo veneziano mq 158,55 25,58
A18013c |Labrador blu mg 161,61 25,58
A18013d 'multicolor mq 130,16 25,58
A18013e nero Africa mq 134,61 25,58
A18013f nero assoluto mq 155,76 25,58
A18013g rosa Beta mq 96,21 25,58
A18013h rosa Limbara mq 106,78 25,58
A18013i rosa Porrino mq 104,00 25,58
A18013j rosso Balmoral mq 137,77 25,58
A18013k serizzo Antigorio mq 99,92 25,58
A18013I _ verde Maritaka mq 157,53 25,58




A18014  Pavimento in quarzite in piastrelle squadrate, di colore grigio, con piano superiore ed inferiore a

spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 + 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, previa

preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi,

suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:
A18014a altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile mq 89,14 14,66
A18014b altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile mq 91,85 14,52
A18014c altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile mq 94,71 14,37
A18015 |Pavimento in quarzite in piastrelle squadrate, di colore misto comprensivo di verde, grigio e grigio

chiaro senza dominanza di un colore, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati

segati, spessore 1,5 + 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano

superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e

pulizia finale, delle seguenti dimensioni:
A18015a altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile mq 94,71 14,37
A18015b altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile mq 94,71 14,37
A18015c altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile mq 97,56 14,19
A18016 |Pavimento in quarzite in piastrelle di colore chiaro con sfumature dal nocciola al verde/grigio, con

piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,2 cm, posto in opera con

idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a

parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:
A18016a 20 x40 cm mq 96,00 14,57
A18016b 30 x 60 cm mq 107,26 14,24
A18016c 10 x 10 cm, burattato mq 94,58 14,36
A18016d 15 x 15 cm, burattato mq 99,49 14,47
A18016e 20 x 20 cm, burattato mq 103,37 14,38
A18017 Pavimento in pietra calcarea liscia in frammenti di lastre, di colore giallo, posto in opera con idoneo

collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte,

compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, dei seguenti spessori:
A18017a (0,7 =1,2cm mq 50,85 13,18
A18017b [1,3+2,0cm mq 57,61 13,12
A18018 Pavimento in pietra calcarea in piastrelle, di colore giallo scuro maculato, con piano superiore ed

inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,5 + 2,0 cm, posto in opera con idoneo

collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte,

compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:
A18018a 20 x40cm mq 100,79 14,66
A18018b 30 x 60 cm mq 102,86 14,31

PAVIMENTI IN GRES
A18019 | Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in opera sfalsate o a spina di pesce su letto di malta di

cemento tipo 32.5, previo spolvero di cemento con giunti connessi, compresi, tagli, sfridi, il lavaggio

con acido e pulitura finale:
A18019a con superficie liscia 7,5 x 15 cm, spessore 8 + 10 mm mq 25,12 15,08
A18019b con superficie antisdrucciolo 7,5 x 15 cm spessore 8 + 10 mm mq 26,58 15,08

Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per

zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla

UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di

sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:
A18020 effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm:
A18020a dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato mq 49,10 14,53
A18020b | dimensioni 30 x 30 cm, naturale mq 48,61 14,53
A18020c dimensioni 30 x 60 cm, naturale o bocciardato mq 51,59 14,53
A18020d dimensioni 60 x 120 cm, naturale mq 63,08 14,53
A18021 tinta unita, con superficie antiscivolo (R9 A):
A18021a 20 x 20 cm, spessore 8 mm mq 43,32 14,53
A18021b 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm mq 47,29 14,53
A18022  granigliato:
A18022a \20 X 20 cm, sugeaficte | ngptta anttistirao (RDAY), spessore 8 mm mq 36,83\ 14,53
A18022b 20 x 20 cm, superficie bocciardata antiscivolo (R12 B), spessore 8 mm mq 39,26 14,53
A18022c 20 x 20 cm, superficie opaca antiscivolo (R12 V4 C), spessore 8 mm mq 39,26 14,53
A18022d 30 x 30 cm, superficie levigata, con superficie antiscivolo (R9 A), spessore 8,5 mm mq 37,56 14,53
A18022e 30 x 30 cm, superficie bocciardata antiscivolo (R12 B), spessore 8,5 mm mq 39,99 14,53
A18022f 30 x 30 cm, effetto marmetta grana media antiscivolo (R11), spessore 8,5 mm mq 39,99 14,53
A18023 |Pavimento in gres porcellanato doppio caricamento in piastrelle rettificate per zone ad intenso

calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla G, tinta unita,

dimensioni 60 x 60 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore

del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei

giunti:
A18023a superficie levigata, spessore 9,5 mm mq 60,34 14,53
A18023b superficie naturale antiscivolo (R10 B), spessore 10,5 mm mq 57,61 14,53
A18023c superficie bocciardata antiscivolo (R11 C), spessore 10,5 mm mq 60,45 14,53

Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi,

per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo Bla GL, posto in

opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da

pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:
A18024 effetto rustico:
A18024a \33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm mq 33,52\ 14,53




A18024c

60 x 60 cm, spessore 9 mm

mgq

33,99

14,53

A18025 effetto cemento:
A18025a 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm mq 33,52 14,53
A18025b 45 x 45 cm, spessore 9 mm mq 33,34 14,53
A18025c 30 x 60 cm, rettificato, spessore 9 mm mq 39,02 14,53
A18025d 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9 mm mq 36,43 14,53
A18025e 120 x 120 cm, rettificato, spessore 9 mm mq 86,54 14,53
A18026 effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B):
A18026a 33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm mq 33,52 14,53
A18026b |45 x 45 cm, spessore 9 mm mq 33,45 14,53
A18026c 30 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm mq 39,02 14,53
A18026d 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm mq 36,43 14,53
A18026e 33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm, per esterni mq 35,55 14,53
A18026